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Avant-propos

Ces « Recommandations sur I’amélioration des sols de fondation par inclusions
rigides » constituent I’aboutissement du Projet national ASIRI dont les activités
de recherche et d’études ont été conduites de 2005 a 2011 avec un budget global
de 2,7 millions d’euros. Cette action collective a mobilisé trente-neuf entreprises
et organismes partenaires ; elle a recu le soutien financier du ministére de I’Eco-
logie, du Développement durable, des Transports et du Logement (direction de la
Recherche et de I’Innovation) et une aide constante de I’lREX pour toute la ges-
tion du projet.

Ce projet a vu le jour grace a une initiative relayée par le pdle Compétences Sols
de I'IREX auprés des constructeurs et de I’ingénierie des travaux publics pour ac-
compagner le développement d’une technique nouvelle d’amélioration des sols
de fondation, apparue en France dans les années 1990, et consistant a associer un
réseau d’inclusions rigides verticales avec une couche granulaire pour constituer
la plate-forme de fondation d’ouvrages de génie civil (radiers, réservoirs, dalla-
ges, remblais) ou de batiments (dallages). Si des applications anciennes étaient
déja connues et si I’utilisation sous des remblais était également déja pratiquée
dans d’autres pays européens, I’utilisation croissante de cette technique pour des
ouvrages de génie civil et de batiment apparaissait une spécificité nationale, ca-
ractéristique du dynamisme des acteurs du secteur (entreprises et bureaux d’étu-
des), qui nécessitait cependant, en I’absence de toute référence réglementaire,
I’élaboration de regles spécifiques adaptées.

Le Projet national ASIRI s’est attaché a définir, conduire et interpréter les expé-
rimentations et modélisations nécessaires a la compréhension des mécanismes
grace auxquels ce systeme de fondation innovant fonctionne. Ce programme de
recherche appliquée a bénéficié de I’éventail des compétences de tous les acteurs
du projet, qu’ils soient du monde universitaire ou du secteur professionnel, com-
me également il a su tirer le meilleur profit des ressources matérielles et humaines
gue chaque organisme a mis a disposition.

Une base de données expérimentales et de résultats numériques tout a fait excep-
tionnelle a pu étre constituée, support de neuf theses de doctorat menées dans le
cadre méme du projet. Observations et modélisations ont ainsi pu étre confrontées
pour une grande variété d’ouvrages. Des perspectives nouvelles ont été dégagées
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qui montrent comment I’association d’éléments aussi différents (sol, inclusions,
matelas granulaire) aboutit a un systéme composite efficace et particulierement
économique.

Le fruit de cette démarche est I’élaboration de régles pratiques pour la conception,
le dimensionnement, I’exécution et le controle des ouvrages sur inclusions rigi-
des, a I’'usage de tous les acteurs intéressés par le développement de cette techni-
que.

Une autre spécificité de ces recommandations est d’inscrire les méthodes de di-
mensionnement proposée dans le cadre général du dimensionnement aux états li-
mites selon les Eurocodes et plus particulierement |’Eurocode 7-1 relatif au
calcul géotechnique . La transposition des principes généraux au dimensionne -
ment d’une méthode d’amélioration des sols est un travail original et précurseur,
car il a fallu expliciter des régles spécifiques pour des ouvrages n’entrant dans
aucune des catégories de fondations traitées explicitement dans I’Eurocode 7-1.
Le caractére novateur de la technique est ainsi bien souligné, de méme que I’
éten- due des applications qu’elle permet d’envisager.

Cet important travail a été possible grace au soutien de tous les organismes parte-
naires mais également grace a la motivation de toutes les personnes qui se sont
passionnées pour cette tache. Que tous en soient ici chaleureusement remerciés.

B. SIMON
Directeur du comité scientifique et technique



Partenaires du Projet national ASIRI

ANTEA Group, BALINEAU, BOTTE Fondations, BOTTE Sondages, BOUYGUES-TP,
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), DURMEYER, EDF SEPTEN, EGIS,
EIFFAGE Construction, Ecole des Ponts-ParisTech (ex. ENPC), ESTP (Ecole spéciale
des travaux publics), FFB (Fédération francaise du batiment), FNTP (Fédération nationa-
le des travaux publics), FONDASOL, FRANKI Fondations (groupe FAYAT), GTM
(groupe VINCI), GTS, ICE, IFSTTAR (ex. LCPC), INCLUSOL, INERIS, INSA Lyon,
KELLER Fondations spéciales, 3SR (ex. LIRIGM, université Joseph-Fourier), ME-
NARD, NAVIER Laboratoire (ex. CERMES), PIEUX Ouest, PINTO, Grand Port mari-
time du Havre, QUILLE, RFF (Réseau ferré de France), RINCENT BTP, SAIPEM,
SNCF, SOLETANCHE BACHY, SPIE Fondations, TENCATE (ex. BIDIM Géosynthé-
tiques), TERRASOL.

Le Projet national comprenait un comité de direction place sous la présidence de Frangois
SCHLOSSER, assisté d’Olivier COMBARIEU, vice-président, et un comité scientifique et
technique dirigé par Bruno SIMON.

Les actions de recherche organisées autour de cing thémes ont été animées par Laurent
BRIANGON (essais en vraie grandeur), Elisabeth HAZA-ROSIER (essais sur chantiers), Luc
THOREL (modeéles physiques), Daniel DIAs (modélisation numérique) et Olivier COMBA-
RIEU (recommandations).

Ont egalement contribué & ce projet et en sont remerciés :
le conseil général de Seine-et-Marne (77), Ports de Paris, SOCOTEC, Bureau VERITAS,
SOREDAL, AXSOL France.

Groupe de travail

Les recommandations comprennent huit chapitres, élaborés par cing groupes de travail,
sous la direction du comité scientifique et validés par un comité de relecture. Ont participé
a I’élaboration et a la rédaction des recommandations les personnes suivantes :

Direction du comité scientifique et technique
B. SIMON (Terrasol)
Animateurs

O. CoMBARIEU (Expert), Cl. PLUMELLE (Professeur émérite), J.-P. IOoRIO (Saipem),
C. PoiLPRE (X-Amsol), L. CARPINTEIRO (Socotec), S. LAMBERT (Keller Fondations spé-
ciales)

Membres

P. BERTHELOT (Veritas), T. BRET (Keller Fondations spéciales), L. BRIANGON (Cnam),
S. BRULE (Ménard), C. CopAL (Keller Fondations spéciale), J. CREPET (Soredal), D. DIAS
(INSA Lyon), J.-B. DROUET (Ménard), J.-R. GAUTHEY (Spie Fondations), M. GLANDY
(Solétanche Bachy), J. GRIPON (Franki Fondations), V. KELLER (Durmeyer), E. LAVEDER
(Axsol France), B. LEGER (Quille), F. MAsse (Ménard) A. NANCEY (Tencate), U. OKYAY
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(Pinto), B. PEzOT (Ménard), C. PLomMTEUX (Ménard), J. RACINAIS (Ménard), C. SIMON
(EDF), S. TURLE (In- clusol),

Comite de relecture

Président F. SCHLOSSER (Professeur émérite)

R. KASTNER (Professeur émérite), A. GuiLLoux (Terrasol), P.LlAusu (Ménard),
P. AGUADO (Apave), F. BAGUELIN (Fondasol)
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Notations

) — A . . Unités/
Notation Descriptif Description Dimension Units
A Aire d’'une maille (une inclusion Surface area of a mesh 2 (m?)
+ sol alentour) (inclusion + surrounding soil) L
A Aire de la section comprimée | Surface area of the compressed L2 m?)
¢ d’une inclusion cross-section of an inclusion
Ag Aire du sol compressible Surface area of the soft soil L2 (m?)
Aire de la téte d'inclusion Surface area 2
Ap . . L (m?2)
(dallette) of the inclusion head
a Longueur caractéristique de la Inclusion can width L m)
dallette (téte dinclusion) P
ab Espacement des inclusions Spacing between inclusions L (m)
' dans une maille rectangulaire within a rectangular mesh
Dimension de référence d'une Reference dimension
B - - - L (m)
fondation superficielle of a shallow foundation
Cc Indice de compression Compression index )
c Valeur limite de calcul Limiting design value
d de I'effet d’'une action of the effect of an action
Valeur maximale de la résis- .
N . , Maximum value of the compres-
tance a la compression d’'une . ) L
. . sive strength of an inclusion, in
inclusion tenant compte de la o )
C consistance gu'il est nécessaire recognition of the consistency ML T2 (Pa)
max . i that must be applied to the fresh
de donner au béton, coulis ou
. S . concrete, grout or mortar depen-
mortier frais suivant la technique | . .
S, ding on the technique employed
utilisée
Cs Indice de recompression Recompression index =)
Taux de consolidation R
Cq ) Rate of secondary consolidation -)
secondaire
Cue Indice de fluage Creep index =)
Cohésion (en termes Cohesion (in terms
o ( ( MLT2 (Pa)

de contrainte effective)

of effective stress)
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Coefficient de variation du loga-

Coefficient of variation of the log

Ck rithme de la perméabilité of permeability )
avec l'indice des vides with the void index
Cy Cohésion non drainée Undrained shear strength MLIT-2 (Pa)
Cohésion apparente Apparent cohesion
c ]’ . ~17-2 =)
uu d'un sol non saturé of an unsaturated soil ML= (Pa)
c Coefficient de consolidation Coefficient of consolidation L27-1 2
v verticale in the vertical direction (m*/s)
D Diametre d’'une inclusion Inclusion diameter L (m)
Diametre équivalent en pointe | Equivalent tip diameter for an
Dp pour une inclusion de section inclusion with a non-circular L (m)
non circulaire cross-section
Diametre équivalent du fat Equivalent diameter of the shaft
Dg pour une inclusion de section |for an inclusion with a non-circu- L (m)
non circulaire lar cross-section
dinax Diametre no‘mln’al du plus gros Maximum soil grain diameter L (m)
grain d'un sol
Distance horizontale entre I'axe | Horizontal distance between the
d; d’une inclusion et le centre de la |axis of an inclusion and the cen- L (m)
fondation ter of the foundation
Dimension & n % (n % des parti- | n percent dimension (n% of par-
dp cules en poids ont des dimen- | ticles by weight with a dimen- L (m)
sions inférieures a d,) sion of less than d,)
E Efficacité en terme de charge Load efficiency -)
Efficacité en terme -
E _
tass de tassement Settlement efficiency =)
Efficacité selon le modele Efficiency according to the
E Hewlett et Randolph lorsqu’elle | Hewlett and Randolph model &
v est contrdlée par la rupture au when controlled by failure
sommet de la volte at the arch summit
Efficacité selon le modéle Efficiency according to the
E Hewlett et Randolph lorsqu’elle | Hewlett and Randolph model O
T est contrdlée par la rupture au | when controlled by failure at the
pied de la volte base of the arch
Fraction de la charge totale Proportion of total load to be
E a appliquer en téte de la applied at the head of a fictitious )
QP colonne fictive d’'un modele ana-| column associated with an ana-
lytique d’'une maille courante |lytical model of a common mesh
Eq Valeur de calcul de I'effet Design value of the effect

d’une action

of actions
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Young'’s modulus, Modulus of

, 172
E Module d’Young elasticity ML™T (Pa)
Module de déformation Apparent deformation modulus
E* apparent du sol renforcé sous | of the reinforced soil subjected ML—3T-2 (Pa)
chargement vertical to vertical loading
Module conventionnel déter- .
L \ ) S Normalized Menard pressure- ie2
Epm miné lors de I'essai pressiomé- ML™IT (Pa)
) . . meter modulus
trique Ménard normalisé
Module tangent du premier Tangent modulus for initial loa-
E. —1r-2
! chargement ding ML™T (Pa)
Eged Module cedométrique Oedometric modulus ML1T-2 (Pa)
Valeur de référence du module | Reference value of the tangent
Eoedref oedométrique tangent dans le |oedometric modulus in the “Har-| ML™1T-2 (Pa)
modele Hardening soil dening soil” model
Module oedométrique équiva- | Equivalent oedometric modulus
Eoedo* lent du volume de sol renforcé | of the soil volume reinforced by ML—T2 (Pa)
par inclusions inclusions
E Module d'Young de l'inclusion Young's modulus ML T2 (Pa)
P 9 of the inclusion
Module de déformation Apparent deformation modulus
E ; —17-2 P
s apparent du sol of the soil ML= (Pa)
E Module de déformation Deformation modulus ML-1T-2 (Pa)
sol du sol non renforcé of the non-reinforced soil
Valeur de référence du module
sécant & 50 % du déviateur & Reference value of the secant
Eso® N modulus at 50% strength in the | ML~1T2 (Pa)
rupture dans le modele . } -
) ) Hardening soil" model
Hardening soll
Valeur de référence du module | Reference value of the unloa-
E,f de recompression ding-reloading modulus in the ML—3T-2 (Pa)
dans le modéle Hardening soil “Hardening soil” model
e Indice des vides Void ratio =)
€o Indice des vides initial Initial void ratio (-)
e Indice des vides maximal Maximum void ratio (in the loo- )
max (dans I'état le plus lache) sest state)
e Indice des vides minimal (dans | Minimum void ratio (in the den- )
min I'état le plus dense) sest state)
Fn Résultante du frottement négatif| Resultant of negative friction MLT2 (N)
Valeur de calcul de la résistance Qe5|gn value of the compres-
. . . sive strength of the concrete, O
feq a la compression du béton, cou- ML™AT (Pa)

lis ou mortier d’'une inclusion

grout or mortar used on an inclu-
sion

11
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Résistance caractéristique en
compression du béton, coulis ou

Characteristic value of the com-
pressive strength of the con-

f ) . . . 112 [
ck mortier mesurée sur cylindres a | crete, grout or mortar measured MLT (Pa)
28 jours on cylinders at 28 days
Résistance caractéristique en | Characteristic value of the com-
compression du béton, coulisou | pressive strength of the con- 12
fo () ) ] . MLAT (Pa)
mortier mesurée sur cylindres | crete, grout or mortar measured
atjours on cylinders at t days
- P N Characteristic value of the com-
Résistance caractéristique a la )
% . . . pressive strength of the con- 12
fok compression du béton, coulis ou ML™IT (Pa)
S . - crete, grout or mortar used on
mortier d’une inclusion . .
an inclusion
Valeur de calcul de la résistance | Design value of the shear and
£ en cisaillement et en compres- compressive strength of the ML-T-2 (Pa)
cvd sion du béton, coulis ou mortier | concrete, grout or mortar used
d’une inclusion on an inclusion
Valeur de calcul de la résistance Design value of the tensile
fed a la traction du béton, coulis ou | strength of the concrete, grout | ML=1T-2 (Pa)
mortier d’une inclusion or mortar used on an inclusion
P Characteristic value of the com-
Valeur caractéristique de la .
. N NN pressive strength value at 28 12
feog résistance a la compression a ML™T (Pa)
. . , days for the ground slab con-
28 j du béton d’'un dallage
crete
Valeur caractéristique de la Characteristic value of the ten-
résistance en traction par fen- | sile strength value by splitting at
f _ » —1r-2
tiendage28 | qage & 28 j du béton d’un dal- |28 days for the ground slab con- ML™T (Pa)
lage crete
fi Frottement négatif unitaire Negative skin friction MLIT-2 (Pa)
Taux marginal de report d’effort | Marginal load efficiency ratio on
G 1 ! ) B ) (=)
sur la téte d’une inclusion the inclusion head
G Module de cisaillement Shear modulus MLIT-2 (Pa)
G1,,G1,, | Qualificatif des missions géo- | Qualifier of standardized geo-
G2,G3 techniques normalisées technical missions
G4 (norme NF P 94-500) (NF P 94-500 Standard)
G+ M(_Jdule de cisaillement Equivalent _shear modl_JIus ML-17-2 (Pa)
équivalent du sol renforcé of the reinforced soil
Accelération de la pesanteur Acceleration due to earth gravity
g terrestre = 9.81 m/s? LT2 (m/s?)
(g = 9,81m/s?) (@=981m/s%)
Part permanente d’une sur- Permanent component of a sur-
9 P b MLIT2 | (Pa)

charge

charge
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Déplacement latéral imposé du | Imposed lateral displacement of
g (2 \ . . } . : L (m)
sol autour d'une inclusion the soil around an inclusion
Valeur maximale du déplace- Maximum imposed lateral
Omax ment latéral imposé autour displacement value around an L (m)
d’une inclusion inclusion
H Hauteur du sol compressible Height of the soft soil L (m)
He Hauteur du plan d’égal Height of the equal settlement L m)
tassement plane
Hg ou hg Hauteur du remblai Embankment height L (m)
Hy ou hy Hauteur du matelas Platform height L (m)
Hauteur du modele numérique | Height of the numerical model
Hw L (m)
plan plane
H, Hs | Epaisseur du sol compressible Soft soil thickness L (m)
h Epaisseur d'un dallage Thickness of a ground slab L (m)
Hauteur d’action du frottement |Height of negative friction action
he négatif dans la couche com- taking place in the soft layer L (m)
pressible (hauteur critique) (critical height)
Distance verticale entre le point | Vertical distance between the
h d'intersection d'un mécanisme | point of intersection of a failure L (m)
: de rupture avec une inclusion et | mechanism with an inclusion
le centre de la fondation and the foundation center
Hauteur d’application du frotte- | Height of negative friction appli-
ment négatif sur la colonne cation on the fictitious column
Py, hy - A - L (m)
fictive surmontant la téte positioned on top
d’inclusion of the inclusion head
I Produit d'inertie d’une section Product of inertia for a cross- L4 (m%
section
Ip Indice de densité Density index -)
Ic Indice de consistance Consistency index -)
Ip Indice de plasticité Plasticity index -)
J Raideur d'une nappe Stiffness of a geosynthetic layer MT—2 (N/m)
géosynthétique geosy Y
Coefficient de la loi de variation | Coefficient of the modulus varia-
k du module dans le modele rhéo-| tion law in the "Hardening soil" -)
logique Hardening soil rheological model
Ke ou k Module de réaction du sol com- | Coefficient of subgrade reaction ML-2T-2 KN/m®
S s pressible (sol support) of soft soil (supporting soil) (kN/m)
K Rapport entre contraintes Ratio between horizontal and )
horizontale et verticale vertical stresses

13
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Facteur de pression

Coefficient of earth pressure

K, _
° des terres au repos at rest ©)
K Coefficient de poussée Coefficient of active earth [
a des terres pressure
- . fficient of i h
Kp Coefficient de butée des terres Coefficient of passive eart =)
pressure
Coefficient de transmission Coefficient of surcharge
Kqg d’une surcharge dans un massif | transmission within a weight- -)
non pesant less medium
Impédance horizontale Horizontal impedance of a shal-
K ) . - -2
X d’une fondation superficielle low foundation MT (kN/m)
ke k Coefficients de perméabilité Coefficients of horizontal 1 (mis)
h, v horizontale et verticale and vertical permeability LT
P Coefficient of subgrade reaction
Module de réaction en sous face .
k: d’'un dallage a proximité de I'axe on the underside of a ground ML—2T2 KN/m?3
! , . . . slab adjacent to the axis of a (kN/m?=)
d’une inclusion rigide (r <r) S .
rigid inclusion (r < ry)
Module de réaction du sol com- | Coefficient of subgrade reaction
pressible ou module de réaction | of the soft soil or coefficient of
kg en sous face d'un dallage a dis- | subgrade reaction on the under-| pL—27-2 (kN/m3)
tance de l'inclusion side of a ground slab removed
r>r) from the inclusion (r > ry)
Pentes des lois de mobilisation | Slopes of the Frank and Zhao
ki, K | de Frank et Zhao pour le frotte- | mobilization laws for both the MLLT2 (Pa)
ment et la pointe friction and the tip
. . Empirical coefficient for determi-
Coefficient empirique pour la - .
. L ning the design value of the
détermination de la valeur de .
. compressive strength of the
calcul de la résistance en com-
ression du béton, du mortier ou concrete, mortar or grout on a
press , i deep foundation (NF P 94 262
coulis d'une fondation profonde o oy
kq . Standard); this coefficient (&)
(norme NF P 94 262) ; tient
: accounts for the mode of place-
compte du mode de mise en . . .
S ment in the soil as well as possi-
place dans le sol ainsi que des ) o
o ) - ble cross-section variations
variations possibles de section ; )
; y depending on the technique
selon la technique utilisée
employed
Coefficient empirique pour la | Empirical coefficients for deter-
détermination de la valeur de | mining the design value of the
calcul de la résistance en com- compressive strength of the
pression du béton, du mortier ou | concrete, mortar or grout on a
ko coulis d'une fondation profonde | deep foundation (NF P 94 262 -)

(norme NF P 94 262) ; tient
compte des difficultés de béton-
nage liées a la géométrie de
l'inclusion.

Standard); this coefficient
accounts for concreting difficul-
ties tied to the inclusion geo-
metry

14
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Coefficient empirique pour la
détermination de la valeur de
calcul de la résistance en com-
pression du béton, du mortier ou

Empirical coefficients for deter-
mining the design value of the
compressive strength of the
concrete, mortar or grout on a

k ) - ) —
8 coulis d'une fondation profonde | deep foundation (NF P 94 262 ©)
(norme NF P 94 262) ; tient Standard); this coefficient
compte des controles d'intégrité | accounts for the structural inte-
effectués grity testing conducted
L Dimension de référence d’'une | Reference dimension for a shal- L m)
fondation superficielle low foundation
L Longueur d’une inclusion Inclusion length L (m)
Largeur de la splfale ngarlthml- Width of the logarithmic spiral in
Ly que dans le mécanisme de the Prandtl mechanism L (m)
Prandtl
LoL Dimensions de référence d'un Reference dimensions of a L (m)
2 dallage ground slab
Longueur nécessaire a la mobi- Length required to mobilize
lisation des efforts d'ancrage | anchorage forces, measured as
Lal comptée a partir de la derniere of the last inclusion in the L (m)
inclusion dans la direction longi- | embankment longitudinal direc-
tudinale tion
Longueur nécessaire a la mobi- Length required to mobilize
lisation des efforts d'ancrage | anchorage forces, measured as
Lat comptée a partir de la derniére of the last inclusion in the L (m)
inclusion dans la direction embankment transverse
transversale direction
Longueur d’ancrage d’'une Anchorage length of a geosyn-
L nappe géosynthétique comptée | thetic layer, measured from the L (m)
a partir de la téte du talus top of the slope
Longueur disponible pour Length available for the ancho-
L I'ancrage d’'une nappe géosyn- | rage of a geosynthetic layer, L m)
ht thétigue comptée a partir de la | measured from the top of the
téte du talus slope
L Demi-largeur du modele numéri- Half-width of the numerical L (m)
M que plan plane-strain model
Largeur du mécanisme de Width of the Prandtl mechanism,
Lmax Prandtl comptée depuis le bord | measured from the outer edge ML 112 (Pa)
extérieur de l'inclusion of the inclusion
Net moment of tem
M Moment d’un torseur d’effort etmo o? Iogd: syste ML2T—2 (Nm)
M Moment fléchissant Bending moment ML2T-2 (Nm)
Valeur de calcul du moment Design value of net moment
My 9 ML2T2 (Nm)

d’un torseur d’effort

of a system of loads
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Moment du torseur des réac-
tions développées dans les

Net moment of reactions deve-
loped in inclusions, for verifica-

M ) : e A : 272 Nm
R inclusions pour la vérification tion of ULS load-bearing MLT (Nm)
de portance ELU capacity
My Moment radial dans une plaque Radial moment in a plate ML2T2 (Nm)
Moment de flexion dans une Bending moment in a plate
M ! 212
X plaque autour de I'axe (0y) around the (Oy) axis MLET (Nm)
Moment de flexion dans une Bending moment in a plate
M ! 272 Nm
Y plaque autour de I'axe (0x) around the (0x) axis MLT (Nm)
Moment fléchissant qui sollicite | Bending moment that loads the
Msup la fibre supérieure du dallage en | upper fiber of the ground slab ML2T2 (Nm)
traction in tension
Moment fléchissant qui sollicite | Bending moment that loads the
Mint la fibre inférieure du dallage en | lower fiber of the ground slab ML2T2 (Nm)
traction in tension
MO Teneur en matiéres organiques Organic matter content =)
Exposant de la loi de variation | Exponent of the modulus varia-
m du module dans le modéle rhéo-| tion law used in the “Hardening =)
logique Hardening soil soil” rheological model
Moment calculé dans un dallage | Computed moment in a conti-
ma continu sur sol homogénéisé | nuous ground slab on an equi- ML2T—2 (Nm)
équivalent valent homogenized soil
Terme correctif représentant | Corrective term representing the
mb I'influence des inclusions rigi- influence of rigid inclusionson ML2T—2 (Nm)
des sur un dallage continu a continuous ground slab
Terme correctif représentant les | Corrective term representing
mc interactions entre les inclusions | the interactions between rigid ML2T2 (Nm)
rigides et les joints inclusions and joints
Coefficients des lois de Frank et | Coefficients of Frank and Zhao
m;, My | Zhao de mobilisation du frotte- | mobilization laws for both fric- -)
ment et du terme de pointe tion and the tip term
N¢, Ng, N | Facteurs de capacité portante Bearing capacity factors =)
Facteur de corrélation entre la Correlation factor between
Ny cohésion non drainée c, etla |undrained cohesion c, and cone @)
résistance de pointe g, resistance g
F Slati | )
acte'u.rs de corré ‘.'m,o nentre la Correlation factors between
cohésion non drainée ¢, et la ! .
Nt L ) DR undrained cohesion ¢, and cor- @)
résistance de pointe piézocone . .
q rected piezocone resistance g;
t
n Porosité Porosity -)
P Périmétre de l'inclusion Inclusion perimeter L (m)
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Notations

Contrainte horizontale Horizontal stress 12
p ) ) . . . ML~IT (Pa)
contre une inclusion against an inclusion
, Contrainte moyenne effective Effective mean stress 12 P
P = (o + 0+ 63)/3 = (61 + 0p'+ 03)/3 ML (Pa)
Pression limite conventionnelle | Standard limit pressure determi-
o] déterminée lors de I'essai pres- | ned when conducting the stan- | ML=1T-2 (Pa)
siométrique Ménard normalisé |dard Menard pressuremeter test
Pression limite conventionnelle | Standard net limit pressure cor-
. comptée a partir de la contrainte | rected from the total horizontal 1D
Pi . 3 I ) ML (Pa)
totale horizontale régnant dans | stress acting in the soil at test
le sol lors de I'essai elevation
Valeur ultime de la contrainte | Ultimate value of the lateral soil 1D
Piim ’ : : : ; ' MLLT (Pa)
horizontale contre une inclusion | pressure against an inclusion
0 Résultante verticale d’'un torseur | Vertical net force of a system MLT-2 N)
d’effort of loads
Q Valeur de calcul de la résultante | Design value of the vertical net MLT-2 )
d verticale d’un torseur d’effort force of a system of loads
Résultante verticale des efforts Vertical net force of applied
Q* appliqués (en I'absence d'inclu- loads MLT2 (N)
sions) (in the absence of inclusions)
Résultante verticale des efforts | Vertical net forces of applied
. appliqués sur I'aire d’'une téte loads over the inclusion head 5
Q inclusion (en I'absence d’inclu- area MLT™ )
sions) (in the absence of inclusions)
Résultante verticale du torseur | Vertical net force of reactions
Q des réactions développées dans |developed in inclusions, for veri- MLT-2 M)
R les inclusions pour la vérification | fication of ULS load-bearing
de portance ELU capacity
Résultante verticale des efforts Vertical net force of loads
appliqués a la section d'inclu- | applied to the inclusion cross- 5
z
@ sion placée a la profondeur z section placed at depth z MLT™ )
sous la téte below the head
N Load applied at the corner (or
Charge appliquée en angle (ou )
. edge) of the ground slab serving
en bord) de dallage qui annule o
A N - to cancel out the lifting due to P
Qs le soulévement di au retrait dif- . ) . MLT™ (N)
. . - the differential shrinkage and
férentiel et au gradient de tem- temperature gradient
pérature (DTU 13.3) (DTU 13.3)
Résultante verticale des efforts Vertical net force of loads
Q. appliqués sur I'aire complémen- | applied on the complementary 2 )
s taire d’une téte d’inclusion area of an inclusion head MLT
(en 'absence d'inclusions) (in the absence of inclusions)
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Résultante verticale des efforts

Vertical net force of loads

Qp(0) ou
P . appliqués en téte d'une inclu- | applied at the head of an inclu- MLT2 (N)
Qe sion sion
Qq(0) ou | Résultante verticale des efforts Vertical net force of loads S
. appliqués a la surface du sol i . MLT (N)
Qs . applied to the soft soil surface
compressible
q Déviateur des contraintes Equivalent shear stress ML T2 (Pa)
Part variable d’'une surcharge Variable component ML T2 (Pa)
q g of a surcharge
Contrainte appliquée en téte du Stress applied at the profile 42
fo profil (surcharge) head ML (Pa)
(excess surface load)
Contrainte verticale s’exercant | Vertical stress acting upon the
q* sur le sol compressible non ren- non-reinforced soft soil ML T2 (Pa)
forcé (sans inclusion) (without inclusion)
Valeur as;{njptothue du dévia- Asymptotic value of the hyper-
teur dans I'ajustement hyperbo- AP ;
da . bolic fitting of stress-strain curve
lique de la courbe effort- in primary triaxial loadin
déformation d’'un essai triaxial P y 9
Résistance de pointe (ou résis- .

N ne resistan -T2 P
be tance de cone) Cone resistance MLT (Pa)
Résistance limite en pointe Limit value of point resistance 12
G d’une inclusion of an inclusion ML=T (Pa)
Js Frottement latéral unitaire limite Limit value of skin friction ML—3T-2 (Pa)

.- . - Cone resistance corrected
Résistance de pointe (ou résis- 42
[oR ~ DA for pore water pressure ML™T (Pa)
tance de cone) du piézocdne ; :
(piezocone testing)
Contrainte appliquée sur le sol | Stress applied on the soft solil
N compressible a 'emplacement | at the location of the inclusion g2 (Pa)
p ou se trouverait la téte d'inclu- | head (provided an inclusion had MLT
sion si elle était en place been placed)
N contrainte appliquée sur le sol | Stress applied on the soft soil 12 (Pa)
ds compressible (sans inclusion) (without an inclusion) MLT
N contrainte appliquée sur la téte | Stress applied on the inclusion 12
: ) [
Gp de linclusion head ML (Pa)
Valeur limite de la contrainte sur Limit value of stress on the
qp+(P) la téte de l'inclusion calculée inclusion head, as calculated ML 112 (Pa)

avec le mécanisme de Prandtl

using the Prandtl mechanism
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Notations

Valeur limite de la contrainte sur Limit value of stress on the
la téte de l'inclusion calculée |inclusion head, as calculated for
dp'(L) | pour un débord L de la semelle | an overhang length L of the foo-|  ML™T-2 (Pa)
par rapport au bord de I'inclu- ting relative to the inclusion
sion edge
Valeur limite de calcul de la con- S
* trainte appliquée sur la téte de Design limit value of the stress ML—3T-2 (Pa)
p.d ppl’iﬂclusion applied on the inclusion head
N Contrainte appliquée a la sur- Stress applied to the soft soil -2 (Pa)
Gs face du sol compressible surface ML
R Rayon de la maille équivalente | Radius of the equivalent mesh L (m)
Rayon d'une semelle circulaire Radius of a circular footing L (m)
Seuil dans la courbe charge- | Threshold in the load-displace-
R¢ déplacement d’une fondation | ment curve of a foundation built MLT2 (N)
sur inclusions on inclusions
Résistance ultime de pointe Ultimate point resistance
R . : ; ; 2
b de l'inclusion of the inclusion MLT™ )
R Rayon maximal du cbéne de dif- | Maximum radius of the diffusion L m)
¢ fusion cone
R Valeur de calcul de la résistance | Design value of the resistance
d a une action to an action
Rs Rapport g/q, g¢/q, ratio (&)
Valeur caractéristique . .
Ry . Characteristic resistance value
de résistance
Résistance ultime mobilisée Ultimate resistance mobilized
Rg par frottement sur le fat by friction on the shaft MLT2 (N)
d’une inclusion of an inclusion
Roc Rapport de surconsolidation Overconsolidation ratio =)
Valeur de calcul de la résistance | Design critical ground bearing
critique (fluage) en compres- | resistance value (creep) in com-
Reor - 2
cer;d sion du terrain pour une inclu- | pression for an isolated inclu- MLT™ ()
sion isolée sion
Valeur caractéristique de la Characteristic value of short-
résistance de traction a court |term tensile strength of the geo-
Rk terme du géosynthétique mesu- | synthetic, as measured accor- MT2 (N/m)
rée suivant la norme NF EN ISO | ding to the NF EN ISO 10319
10319 Standard
Valeur de calcul de la résistance . .
Ry ultime de traction du géosynthé- Design value of the ultimate ten- MT—2 (N/m)
tid tique sile strength of the geosynthetic
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Valeur de calcul de la résistance
ultime de traction du géosynthé-

Design value of the ultimate ten-
sile strength of the geosynthetic

Rep - : 7 ) - T —2 N/m
tLid tique dans le sens longitudinal | in the longitudinal direction of MT (N/m)
du remblai the embankment
Valeur de calcul de la résistance | Design value of the ultimate ten-
R - ultime de traction du géosynthé- | sile strength of the geosynthetic - (N/m)
T d tique dans le sens transversal |in the transverse direction of the MT
du remblai embankment
Valeur de calcul de la résistance | Design value of the ground bea-
Ry.d du terrain sous une fondation | ring resistance beneath a shal- L (m)
superficielle low foundation
Rayon définissant la distribution | Radius defining the distribution
I des coefficients de réaction | of coefficients of subgrade reac- L (m)
ki et kg tion k; and kg
1 Rayon de l'inclusion Inclusion radius L (m)
S Aire de la semelle Footing area L (m)
s, Degré de saturation Saturation rath, degree &
of saturation
SRR Taux de reducilgsn des contrain- Stress reduction ratio =)
S Entraxe des inclusions dans une | Center-to-center distance of the L m)
maille carrée inclusions in a square mesh
s.s.s Coefficients de forme pour le | Shape coefficients for computa- &
7174 | calcul de la capacité portante | tion of the load-bearing capacity
T Résultante horizontale d'un tor- | Horizontal net force of a system 5 N)
seur d’effort of loads MLT
T Valeur de calcul de la résultante | Design value of the horizontal MLT=2 N)
d horizontale d'un torseur d'effort | net force of a system of loads
Valeur de calcul de la traction Design value of tension in the D
Ty . L . MT (N/m)
dans le géosynthétique geosynthetic
Valeur de calcul de la traction . Lo
. " . Design value of tension in the
Tq- dans le géosynthetique résultant geosynthetic resulting from ver- MT—2 (N/m)
dimesh | ges charges verticales sur une )
) tical loads on a mesh
maille
Valeur de calcul de la traction Design va]ue of te_nsmn n the_
) i . geosynthetic resulting from hori-
dans le géosynthétique résultant zontal outward thrust of the
T4 thrust | des efforts de poussée du talus, MT—2 (N/m)

évaluée au nu extérieur
de la derniére téte d'inclusion

embakment fill, as evaluated on
the external unfinished side of
the last inclusion head
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Notations

. Design value of tension in the
Valeur de calcul de la traction . . )
) i . geosynthetic resulting from hori-
dans le géosynthétique résultant
T4 - thrust : . zontal outward thrust of the )
' ' | des efforts de poussée du talus, ) . MT (N/m)
max . oA A embakment fill, as evaluated in
évaluée a I'aplomb de la créte . . .
alignment with the slope ridge
du talus )
line
Valeur de calcul de la résistance | Design value of geosynthetic
T, A ) —2
geo de la nappe géosynthétique layer resistance MT (N/m)
Valeur de calcul de larésistance | Design value of geosynthetic
Tgeo, long de la nappe géosynthétique | layer resistance in the longitudi- MT2 (N/m)
dans le sens longitudinal nal direction
Valeur de calcul de larésistance | Design value of geosynthetic
Tgeo, trans de la nappe géosynthétique layer resistance in the trans- MT2 (N/m)
dans le sens transversal verse direction
Résultante horizontale du tor- | Horizontal net force of the reac-
T seur des réactions développées | tions developed in inclusions, MLT-2 )
R dans les inclusions pour la vérifi- | for verification of ULS load-bea-
cation de portance ELU ring capacity
T Effort tranchagitoians une inclu- Shear force in an inclusion MLT—2 (N)
Ty Facteur temps cedométrique Time factor
U Degré de consolidation Degree of _con_solldatlon, conso- &
lidation ratio
u Pressmq |nt§rst|t|e_ll'e, surpres- Pore pressure, excess pore ML-17-2 (Pa)
sion interstitielle pressure
Vv Vitesse d’un bloc rigide Velocity of a rigid block LTt (m/s)
Vv Volume spécifique = (1 + e) Specific volume = (1 + e)
Vgs Valeur de blleu de méthyléne Methylene blue value of a soil (g/lOQ 9
d’'un sol of soil)
Effort vertical appliqué en pied |Vertical force applied at foot of a
V, 2
! d'un rack rack MLT ()
v Déplacement latéral Lateral displacement L (m)
Poids du volume de matelas Weight of the load platform 5
w d’une maille élémentaire for a unit cell MLT™ ()
Poids du matelas supporté Weight of the load platform sup-
Wy par la téte d’une inclusion dans | ported by an inclusion head in a MLT2 (N)
une maille unit cell
Charge verticale supportée Vertical load supported by a
W+ par une nappe géosynthétique geosynthetic layer placed MLT2 (N)
entre deux inclusions between two inclusions
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Déplacement relatif entre le sol

Relative displacement between

w (2) - L the soil and the inclusion (m)
et l'inclusion ; = y¢(z) — y,(z
V<) = %(@) = y5(2) - %p(2)
w Teneur en eau Water content =)
Wy Teneur en eau naturelle Natural water content )
Wi Limite de liquidité Liquid limit )
Wp Limite de plasticité Plastic limit =)
y Tassement Settlement (m)
Ys Tassement du sol Soil settlement (m)
Yp Tassement de l'inclusion Inclusion settlement (m)
Tassement & la surface Settlement at the load platform
Ym (m)
du matelas surface
Coverage area ratio/Area
o Taux de couverture ) ) -)
replacement ratio/Area ratio
Déformation angulaire d’une Angular deformation
o - . (rad)
fondation of a foundation
Coefficient réducteur du frotte- | Reduction coefficient of friction
a ment de l'interface sol-géosyn- at the soil-geosynthetic )
thétique interface
Coefficient pour le calcul Coefficient for the characteris-
Oce de la résistance caractéristique | tic concrete strength computa- =)
du béton tion
B Angle de diffusion des efforts Diffusion angle of forces ©)
Coefficient correcteur Correction coefficient for eva-
pour évaluer le module appa- | luating the apparent modulus o —
évaluer | dul luating th t modulus of
rent du sol renforcé reinforced soil
B Rotation relattli\(/;d une fonda- Relative foundation rotation -)
A Déflexion d’'une fondation Foundation deflection -)
€ Déformation Strain =)
€1 0U g4 Déformation axiale Axial strain =)
gy Déformation volumique Volume strain =)
Angle of shearing resistance (in
o Angle de frottement interne terms of effective stress),effec- ©

effectif

tive angle of shearing resis-
tance
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Notations

Vo Angle de frottement interne Angle of shearing resistance ©
rit a l'état critique at critical state
® Angle de frottement de l'inter- | Angle of friction at the soil-geo- ©)
geo face sol-géosynthétique synthetic interface
Angle de frottement interne Effective angle of shearing
O'ne effectif dans le domaine nor- resistance within the normally ©)
malement consolidé consolidated domain
o Angle de frottement interne Peak angle of shearing resis- ©
pic effectif au pic tance
Angle de frottement interne Effective angle of shearing
d'sc effectif dans le domaine sur- resistance within the overcon- ©)
consolidé solidated domain
U Angle de dilatance Angle of dilatancy @)
F ionnalité . .
acteur de proportlp nalite Proportionality factor between
entre les valeurs maximales du . )
. . the maximum horizontal and
r déplacement horizontal et ver- . . =)
. X . vertical displacement values for
tical du sol autour d'une inclu- ) . A
. the soil around an inclusion
sion
Coefiicient partiel lie au com- Partial coefficient related to the
portement en fonction du . .
temps des géosynthétiques : behavior over time of geosyn-
Thy - | thetics; Ty, =1/pg,, as defined -)
Tiiu = pgy tel que défini dans .
in the NF P 94270 Standard,
la norme NF P 94270 annexe )
Appendix F.4.3
F.4.3.
Coefficient partiel “.e au’V|e|II|s— Partial coefficient related to the
sement des produits géosyn- . :
i aging of geosynthetic products,
thétiques, par exemple par -
; ; e.g. by means of hydrolysis or
hydrolyse ou oxydation, dépen- S .
i L oxidation, as a function of pro-
Fdeg dant des conditions d’environ- ' L )
. duct environmental conditions;
nement du produit ; Tyeq =1/ as defined in the
Teq = 1/ pgeg tel que défini |\(|j;gp_94§$(e)gét dard A
dans la norme NF P 94270 Stanaard, Appen-
dix F.4.4
annexe F.4.4.
Coefflc!ent partiel correspon- Partial coefficient correspon-
dant & 'endommagement des )
. - ding to the damage of geosyn-
renforcements géosynthéti- S
) f thetic reinforcements caused
ques produit par leur installa- - }
) by their installation and emban-
Cend tion et le compactage des - =)
. kment compaction;
remblais. ) .
_ e TCend = 1/ peng. as defined in the
Teng = 1/ peng tel que défini NE P 94270 Standard. A
dans la norme NF P 94270 Stanaard, Appen-
dix F.4.2
annexe F.4.2
y Poids volumique du sol Soil unit weight ML2T2 | (kN/md)
Y Poids volumique déjaugé Submerged unit weight of soil ML—2T—2 (kN/m3)
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Coefficient partiel relatif au

Partial coefficient relative to

. concrete
rc béton (NF EN 1992-1-1 (NF EN 1992-1-1 2.4.2.4 Stan- ©)
2.4.2.4)
dard)
Facteur partiel pour une action | Partial factor for a permanent o
te permanente action
Facteur partiel du matériau Partial factor of the geosynthe- O
™t géosynthétique tic material
Facteur partiel pour une action Partial factor for a variable )
Q variable action
= Facteur partiel pour la résis- Partial factor for sliding resis- o
Rin tance au glissement tance
Facteur partiel pour l'incerti- Partial factor for the level of
YR :d tude dans un modéle de résis- uncertainty in a resistance =)
tance model
FacteL’J‘r partlel_ pour la r,eS|s— Partial factor for the soil-geo-
YR:f tance d'interaction sol-géosyn- . . . ()]
' - synthetic interaction resistance
thétique
v Facteur partiel pour la portance | Partial factor for the load-bea- O
Riv (résistance) ring capacity (resistance)
Facteur partiel pour la résis- Partial factor for the inclusion )
o tance de pointe d’une inclusion point resistance
i Facteur partiel pour la cohé- | Partial factor for effective cohe- )
te sion effective sion
v Facteur partiel pour la cohé- Partial factor for undrained O
cu sion non drainée cohesion
F r partiel acurité sur .
ac}gu partiel de sécurité s,u Partial safety factor on the geo-
Ygeo la résistance de la nappe géo- . .
- synthetic resistance
synthétique
Facteur partiel rla résis- . .
acteur partiel poura es'sA Partial factor for resistance by
s tance par frottement sur le fat L . . =)
X . . friction on the inclusion shaft
d’une inclusion
} Facteur partiel pour I'angle de Partial factor for the angle of )
Yo frottement interne (tan¢’) internal friction (tan¢’)
Yy Facteur partiel pour le poids Partial factor for the unit weight =)
volumique
Tr Poids volumique du remblai | Unit weight of the embankment | ML=2T2 | (kN/m3)
Ys Poids volumique du sol Unit weight of the soil ML2T2 | (kN/m3)
Tp Poids volumique du pieu Unit weight of the pile ML2T2 | (kN/m3)
Yw Poids volumique de I'eau Unit weight of water ML™2T2 | (kN/m®)
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Notations

Indice de décompression
recompression dans modéle

Unloading-reloading index in

K* S the constitutive soft soil model
de comportement Soft soil = =2C, 2.3 (1 +e)
2C5/2,3(1 +e) s
3 Coefficient d’accrochage dans Latching coefficient used in )
la méthode de Combarieu Combarieu’s method
Indice de compression dans | Compression index used in the
A* modele de comportement Soft | constitutive Soft Soil model =
Soil=C./2,3(1+e) CJ23 (1 +e)
Factgu_r d augmen?at’lon de la Undrained cohesion ¢,
cohésion non drainée ¢, en . )
heu ) , ) increase factor as a function of =)
fonction de I'augmentation de o
B S consolidation stress
contrainte de consolidation
Coefficient de I'équation diffé- Coefficient of the differential
1) rentielle dans la méthode de equation used in Combarieu’s M1 1/m
Combarieu method
Indice de fluage dans modéle | Creep index used in the consti-
u* de comportement Soft Soil = tutive Soft Soil model =Cg /
Cue /2,3 (1 +¢) 23(1+e)
v Coefficient de Poisson Poisson’s ratio =)
G Contrainte totale Total stress ML 12 (Pa)
Gc Pression de confinement Confinement stress ML™3T2 (Pa)
oh Contrainte horizontale Horizontal stress ML—3T2 (Pa)
Contrainte verticale supposée Vertical stress assumed uni-
oj uniforme sur le disque r <r en | form over the disc r <r, on the ML 12 (Pa)
sous-face du dallage ground slab underside
Contrainte verticale supposée . .
uniforme sur Panneau Vertical stress assumed uni-
i <r < 172
Og f, <1 <R en sous-face du dal- form over the ring r <r __R on ML (Pa)
the ground slab underside
lage
. Contrainte de consolidation Isotropic consolidation stress ieD
G : N . e ML™IT (Pa)
isotrope durant un essai triaxial during a triaxial test
Oy Contrainte verticale totale Total vertical stress ML 12 (Pa)
Gy Contrainte verticale effective Effective vertical stress ML T2 (Pa)
Contrainte verticale effective Average effective vertical
Gy * moyenne dans une section | stress within a horizontal cross- | ML=-1T-2 (Pa)
horizontale section
Valeur de calcul de la con- Design value of the ultimate
Oy, d trainte verticale limite a la sur- vertical stress at the soil sur- ML—T-2 (Pa)

face du sol

face
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Contrainte verticale appliquée

Vertical stress applied on the

O . » ; 112 Pa
V- geo sur la nappe géosynthétique geosynthetic layer ML™T (Pa)
o1, 02, 03 | Contraintes principales totales Principal total stresses ML™3T-2 (Pa)
oy, 02', Contraintes principales . . :
; Principal effect tr 112 P
o effectives incipal effective stresses ML T (Pa)
Contrainte verticale effective Effective vertical stress in free
libre dans le terrain a I'état field in the final state, as calcu-
final, calculée sans tenir lated without taking into
Gy compte de la présence de account the presence of the MLIT-2 (Pa)
l'inclusion (dans le modéle du inclusion (within the negative
frottement négatif selon Com- friction model, according
barieu) to Combarieu)
5 Contrainte de traction dans un | Tensile stress in a non-reinfor- ML-1T-2 (Pa)
ELS dallage non armé ced ground slab
T Contrainte de cisaillement Shear stress ML™IT2 (Pa)
Valeur de calcul de la con- . .
; o Design value of shear stress in 1D
Tep trainte de cisaillement ; ; ML™T (Pa)
- . inclusion
dans l'inclusion
0 Rotation d’une fondation Rotation of a foundation (rad)
Facteurs de corrélation pour .
. . ) Correlation factors for evalua-
évaluer les résultats des essais | .. ; :
[STRS) . - ting the results of inclusion sta- (&)
de chargement statique d’inclu- ) .
. tic loading tests
sions
Facteur rrélation r . -
a,c _eu s de'cc_) clatio 'pou Correlation factors for deriving
dériver la résistance d'une . . }
B ) . the resistance of an inclusion
inclusion des résultats de L o
& &g . R from field investigation results, )
reconnaissance du terrain a ) . ) )
, . , . with the exception of inclusion
I'exclusion d’essais de charge- h
" . loading tests
ment d’inclusions.
® Inclinaison d'une fondation Inclination of a foundation (rad)
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Notations

Abréviations

ASIRI : Amélioration des sols par inclusions rigides verticales

CSTB : Centre scientifique et technique du batiment

DTU : Document technique unifié

DPM : Documents particuliers du marché

ELS: Etat limite de service

ELU : Etat limite ultime

G11, G12, G2, G3, G4, G5 : missions géotechniques normalisées (NF P 94 500)

ICEDA : Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets actives
(projet réalisé par Electricité de France sur le site du Bugey)

MV1, MV2, MV3 : modéles simplifiés pour le calcul des semelles sur inclusions
rigides, soumises a chargement vertical

MH1, MH2, MH3 : modéles simplifiés pour le calcul des semelles sur inclusions
rigides, soumises a chargement latéral

ma : résultat du calcul d’un dallage sur sol homogénéisé équivalent (annexe C du
DTU 13.3)

mb : influence des inclusions rigides sur un dallage continu
mc : interaction entre les inclusions rigides et les joints
OPM : optimum Proctor modifié

Soed(SJ) : résultat du calcul d’un dallage continu reposant sur un sol homogénéisé
équivalent

Soeq(JT) : résultat du calcul d’un dallage avec joints reposant sur un sol homogé-
néisé équivalent

IR(SJ) : résultat du calcul d’un dallage continu reposant sur un réseau d’inclusions
rigides

IR(JT) : résultat du calcul d’un dallage avec joints reposant sur un réseau d’inclu-
sions rigides
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CHAPITRE 1

Descriptions et développement
jusqu’au projet national

Le concept de fondations sur sol renforcé par inclusions rigides constitue 1’une
des techniques récentes d’amélioration et de renforcement des sols. Il permet de
réduire considérablement les tassements du massif de fondation sous les charges
appliquées, tout en améliorant sa stabilité au poingconnement.

Il ne s’agit pas d’amélioration du sol proprement dit, dont les caractéristiques mé-
caniques restent dans la majorité des cas inchangées apres la mise en ceuvre des
inclusions. 1l s’agit en réalité d’un renforcement du sol, en créant un massif com-
posite dans lequel les charges apportées se distribuent entre le sol lui-méme et les
inclusions.

Ce concept de fondation nécessite la présence d’une « plate-forme de transfert de
charge » entre les inclusions et I’ouvrage qu’elles supportent.

1. INCLUSIONS RIGIDES ET TYPES DE FONDATION

Il est utile de replacer le concept de fondation sur sol renforcé par inclusions rigi-
des dans le cadre général des grands principes de fondations d’ouvrages :

—la solution de fondation superficielle est évidemment celle qui est préférable des
que le sol de fondation permet de garantir la stabilité et conduit a des tassements
acceptables pour I’ouvrage ;

—si I’un au moins de ces deux critéres n’est pas vérifié, I’alternative traditionnelle
consiste a utiliser des fondations profondes, dimensionnées alors pour reprendre
toute la charge. Cette charge est transmise aux pieux par un élément rigide qui as-
sure le rble de répartition des efforts entre eux : c’est la semelle (appelée aussi
chevétre) ou la dalle dans lesquelles les pieux sont encastrés.

Mais il existe de nombreuses situations intermédiaires de terrains de qualité
moyenne et/ou d’ouvrages pouvant accepter quelques déformations, ou la solu-
tion superficielle n’est pas admissible, tandis que la solution profonde est « surdi-
mensionnée » par rapport a ce qui serait strictement nécessaire.
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On peut y remédier par une prise en compte simultanée des capacités portantes
respectives de la semelle ou du radier et des pieux, en considérant qu’une partie
des charges apportées par I’ouvrage est transférée au sol sous la semelle. Ce con-
cept, dit de fondation mixte, est intéressant pour les sols de caractéristiques
moyennes et homogeénes ; il permet d’aboutir a un systeme de fondation intermé-
diaire tout a fait convenable. Dans ce type de fondation, il y a une liaison rigide
entre les pieux et la semelle, analogue a celle de pieux surmontés d’un chevétre ;
I’économie porte alors sur les sollicitations moindres dans les pieux (puisqu’une
partie de la charge est reprise par la semelle), et donc sur un plus faible volume
de fondations : longueur ou diamétre des pieux réduits. La fondation mixte, dé-
nommée également « radier-pieux » ou « radier-brosse », est malheureusement
encore peu utilisée en France, contrairement a d’autres pays, comme I’ Allemagne
par exemple.

La fondation sur inclusions rigides se rapproche de la fondation mixte, en ce sens
qu’elle associe des éléments verticaux rigides, les inclusions, et une semelle ou
un radier, mais sans qu’il y ait liaison mécanique rigide entre eux. D’un point de
vue purement théorique, le concept d’inclusion rigide apparait dés que, dans la
fondation mixte, la liaison traditionnelle rigide entre semelle et pieux disparait.
Dans la pratique, le passage de la fondation mixte a la fondation sur inclusions
rigides se traduit par une discontinuité géométrique et mécanique, avec I’intro-
duction d’un matelas d’une épaisseur minimale.

Figure 1.1. Les différents types de fondation.

Ce concept comporte différents modes d’interaction entre les inclusions, éven-
tuellement coiffées d’une téte, la plate-forme de transfert de charges (souvent ap-
pelée matelas) supportant directement la fondation, et le sol entre les inclusions.
Le schéma de la figure 1.2 résume ces différentes interactions, avec nhotamment
un tassement différentiel a la base du matelas, qui provoque, d’une part, un report
de charge sur les tétes des inclusions par effet de voite dans le matelas et, d’autre
part, un frottement négatif le long des inclusions dans la partie supérieure du sol
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entre les inclusions. Ce transfert de charges par frottement négatif constitue ainsi
I’élément fondamental de ce concept, qui sera développé au chapitre 2.

Figure 1.2. Les quatre constituants d’'une fondation sur inclusions rigides compléte.

2. DEFINITION D’UNE INCLUSION RIGIDE

Les inclusions rigides proprement dites sont constituées d’éléments élancés sou-
vent cylindriques, mécaniquement continus, et généralement verticaux. Elles sont
disposees suivant un maillage régulier, qui doit étre adapté a la nature et la géo-
métrie des charges appliquées et aux conditions de sols.

La section droite d’une inclusion est en principe constante, hormis la téte qui peut
étre de section beaucoup plus importante.

Pour des inclusions verticales, on utilise le terme de groupe et ces Recommanda-
tions sont uniquement consacrées aux groupes. Si les inclusions sont inclinées, le
plus souvent de facon variable, on parle de réseau.

Le qualificatif de « rigide » s’impose dés que le matériau constitutif présente une
forte cohésion permanente, lui conférant par ailleurs une rigidité nettement supé-
rieure a celle du sol environnant. Cette rigidité peut cependant étre trés variable
suivant le type d’inclusion réalisée, allant de la colonne de sol fin traité en place
a la chaux jusqu’au profilé métallique, en passant par la colonne en gravier injecté
au coulis de ciment, en mortier ou en béton armé ou non.

Le concept d’inclusion rigide suppose que la stabilité de la colonne est assurée
sans étreinte latérale du sol encaissant, ce qui le différencie fondamentalement de
celui des colonnes ballastées, dont la justification est donc totalement différente
de celles des inclusions rigides.
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L’effort applicable en téte, pour une section donnée, dépend de la résistance in-
trinseque du matériau constituant I’inclusion, et est donc variable d’un type d’in-
clusion & un autre.

Les différents types d’inclusions, qui sont décrits dans le chapitre 7, laissent ap-
paraitre de grandes familles, caractérisées par leur rigidité et leur capacité intrin-
seque. Ainsi, le dimensionnement d’un renforcement par inclusions rigides
nécessite que la résistance interne du matériau de I’inclusion soit suffisante, et
doit prendre en compte les interactions avec le sol environnant : frottement latéral,
efforts en téte et en pointe.

Les dimensions des inclusions sont de ce fait elles aussi trés variables. Leur lon-
gueur atteint le plus souvent au moins I’épaisseur des sols compressibles concer-
nés, sachant que des inclusions plus courtes auraient une efficacité réduite par
suite d’un défaut de capacité portante. Le diamétre ou les dimensions transversa-
les peuvent également fortement varier puisque les techniques actuelles, au moins
en France, conduisent a mettre en ceuvre des diamétres allant couramment de
250 mm (« picots » en béton), jusqu’a 800 mm pour des éléments forés a la tariére
creuse, ces derniers relevant alors d’une technologie identique a celle des pieux.

Avec ce dernier diamétre, des inclusions de 30 m de longueur ont été exécutées
en bordure de Loire a Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique). Dans un cas ex-
ceptionnel, des éléments tubulaires métalliques de 2 m de diamétre ont été mis en
ceuvre par battage en Gréce pour les fondations du pont de Rion-Antirion (Pecker,
2004). On peut cependant imaginer des inclusions de plus petit diametre auxquel-
les le calcul justificatif conduit ou que la pratique a validées. Il en est ainsi de I’ uti-
lisation du bois, tel le bambou en Extréme-Orient, ou d’éléments en mortier de
15 cm de diamétre coulés en place puis armés d’un profilé en métal foncé immé-
diatement aprés exécution de I’élément, comme cela a été utilisé en Allemagne.

Les inclusions, comme I’étude de leur fonctionnement dans les chapitres 2a 5 le
montre, sont amenées a reprendre une fraction importante des charges appliquées
au massif de sol compressible. Elles doivent donc étre dimensionnées pour effec-
tivement pouvoir supporter ces charges ; elles sont, avec une section droite appro-
priée, arrétées le plus souvent dans un horizon de terrain suffisamment résistant.

Généralement non armées, surtout si les charges sont verticales, les inclusions
peuvent parfois recevoir un ferraillage pour résister a d’éventuels efforts transver-
saux les sollicitant. C’est le cas par exemple du renforcement d’assise de talus de
remblais de grande hauteur sur sol mou ou I’on doit assurer la stabilité au glisse-
ment.

Dans un tel cas de figure, outre des armatures dans les inclusions, on peut étre
amené a disposer au dessus des tétes, mais également dans le corps du remblai,
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des renforcements tels des geosynthétiques reprenant des efforts par traction, et
limitant les efforts transversaux transmis aux inclusions. Enfin, I’absence de
liaison rigide entre les inclusions et I’ouvrage porté, de méme que I’effet de grou-
pe, sont favorables en cas de sollicitation sismique (voir chapitre 2).

3. LES TETES D’INCLUSIONS

La téte d’inclusion est la partie sommitale de I’inclusion rigide. La surface de sa
section droite rapportée a celle de la maille du renforcement, détermine ce que
I’on appelle le « taux de couverture ». Ce dernier, souvent de I’ordre de 2 a 10 %,
est un facteur essentiel dans I’efficacité du renforcement.

Dans la plupart des cas courants, I’inclusion est simplement ancrée dans le mate-
las de répartition ; dans certains cas, afin d’augmenter le taux de couverture, on
peut étre amené a élargir le diamétre de I’inclusion en téte, ou a coiffer celle-ci
par une dallette.

On peut effectivement choisir des inclusions uniformes relativement serrées ou
bien des éléments de diameétre identique aux précédentes, mais plus espacés et
coiffés d’une téte ; dans les deux cas, le taux de recouvrement est le méme.

Mais des considérations économiques entrent également en jeu dans les choix a
opérer quant a la géomeétrie des tétes.

4. LA PLATE-FORME DE TRANSFERT DE CHARGE

Le concept d’inclusions rigides implique que leurs tétes ne soient pas liées struc-
turellement avec I’ouvrage porté, a la différence de ce qui se fait classiquement
pour une fondation sur pieux encastrés dans un chevétre de liaison.

Une liaison est au contraire assurée en intercalant entre les tétes et I’ouvrage, une
couche (ou matelas) de répartition sur laquelle repose I’ouvrage a construire.
C’est effectivement la présence de cette couche, appelée également « plate-forme
de transfert de charge », le plus souvent en grave, qui fait la spécificité de la tech-
nigue de renforcement par inclusions rigides.

La mise en ceuvre des inclusions, associée au recouvrement de leurs tétes par un
matelas, conduit en définitive a un massif composite, globalement plus résistant
et moins déformable que le massif initial de sol, sur lequel I’ouvrage peut étre di-
rectement fondé superficiellement.

Une épaisseur minimale de matelas est nécessaire, de fagon a permettre un bon
transfert de charge entre les inclusions et le sol, d’une part, et pour limiter les ef-
forts dans la structure supportée (dallages, semelles...), d’autre part. Cette épais-
seur, souvent de I’ordre de 40 a 80 cm, est par ailleurs indispensable au
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dimensionnement optimal de la structure portée, notamment en vue de la réduc-
tion des moments de flexion dans les dallages.

La plate-forme de transfert de charge peut étre constituée, selon les applications :
— d’une simple couche de matériau granulaire bien compacté ;

—d’une couche de sol traité aux liants hydrauliques ;

—ou d’une couche de sol renforcé par nappes horizontales de géosynthétiques.

Dans le cas d’une couche de matériaux granulaires, on cherche a obtenir une bon-
ne compacité lui conférant un fort module de déformation.

Dans le cas de matériaux traités aux liants hydrauliques (chaux ou chaux-ciment),
il faut éviter une trop grande rigidité de la couche traitée, pour éviter sa
fissuration; a I’extréme on aboutirait a une dalle portée sur fondations profondes,
qui ne releverait plus alors du principe de la fondation sur inclusions.

Le renforcement du matelas par nappes de géosynthétiques est fréqguemment uti-
lisé dans les pays anglo-saxons. Les géotextiles, disposés en une ou plusieurs nap-
pes horizontales au sein du matelas sont peu utilisés en France, car jugés trop
déformables notamment sous dallages. L’usage de géosynthétiques plus raides,
tels les géogrilles, voire les treillis soudés, est plus judicieux du fait des faibles
déformations suffisantes a la mobilisation d’efforts importants. Ils peuvent égale-
ment étre disposés en une ou plusieurs nappes, dans le matelas ou a la base d’un
remblai homogéne, reposant directement sur les tétes. Pour une épaisseur donnée
du matelas, le géosynthétique permet de diminuer le taux de couverture.

Le concepteur a donc a sa disposition un grand nombre de solutions possibles,
qu’il convient d’optimiser dans une approche technico-économique globale en
vue du meilleur dimensionnement.

5. LES SOLS CONCERNES

Dans son principe, le systeme d’inclusions rigides peut s’appliquer a tous les ty-
pes de terrains. En pratique il n’a d’intérét économique que dans les sols meubles,
le plus souvent compressibles : argiles, limons ou tourbes. On souligne toutefois
que les tourbes, et de maniéere générale tous les matériaux contenant des matiéeres
organiques, doivent faire I’objet d’une attention particuliere, car ils sont le siege
de déformations différées.

La nature du sol, tres souvent saturé, son identification, son état, son histoire et
ses caractéristiques sont des éléments qui contribuent au choix du mode de réali-
sation des inclusions rigides dont certains peuvent étre, comme pour les pieux, dé-
conseillés.

Les applications les plus fréquentes concernent notamment les cas limites d’ap-
plication des techniques traditionnelles d’amélioration des sols soit parce qu’elles

34



Chapitre 1 - Descriptions et développement jusqu’au projet national

ne permettent pas de garantir les criteres de tassements requis, soit parce qu’elles
requiérent une qualité minimale du sol environnant.

Le renforcement par inclusions rigides peut également convenir pour construire
sur d’anciens sites de stockage de déchets. L’analyse de ces derniers, en termes
d’agressivité chimique et d’évolution, est alors indispensable comme pour les sols
organiques. Les tassements, notamment différés, doivent faire I’objet d’une atten-
tion particuliére. La prise en compte de ces divers éléments est abordée dans le
chapitre 6.

Dans tous les cas il est important de rappeler qu’une fondation sur inclusions ri-
gides subira un tassement de I’ordre de quelques centimétres.

6. DOMAINES D’APPLICATION

Tout ouvrage, quelle que soit sa nature, est I’objet d’un dimensionnement a la fois
interne et externe qui doit assurer son intégrité tout au long de sa construction,
puis pendant son exploitation. Cette intégrité est assurée notamment si les défor-
mations, tassements, déplacements horizontaux, distorsions, restent admissibles,
sachant qu’il est souvent difficile d’en fixer les seuils précis.

La normalisation européenne prescrit d’ailleurs dans le domaine des ouvrages
géotechniques le calcul en déformation. On se contentait le plus souvent, jusqu’a
récemment, de justifications a la rupture, I’application des coefficients de sécurité
habituels conduisant généralement a des déformations acceptables pour les ouvra-
ges construits. Seules des conditions trés sévéres de déformations, aménent a en-
treprendre de tels calculs, souvent complexes et revenant finalement a choisir des
coefficients de sécurité plus élevés que ceux habituellement utilisés. La concep-
tion de la fondation, particuliérement dans le cas de sols compressibles, revient a
rechercher la solution la plus pertinente pour satisfaire les objectifs de stabilité et
de déformation dans un souci d’optimisation des co(ts et des délais de construc-
tion.

Lorsque le prédimensionnement d’un ouvrage montre que le sol d’assise en I’état
n’est pas apte a reprendre les charges transmises par cet ouvrage sans tassement
excessif ou risque de rupture, le concepteur doit alors envisager d’avoir recours a
des fondations profondes ou a une amélioration préalable du terrain.

Le choix de la solution dépend donc de la nature de I’ouvrage, du type des charges
apportées, soit majoritairement réparties soit plutdt ponctuelles, de la sensibilité
au tassement de la structure, du type de sol rencontré et des délais disponibles
pour la construction.
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D’une fagon générale, les solutions d’amélioration de sols sont surtout utilisées
pour les ouvrages de grande emprise au sol et dont les charges sont majoritaire-
ment du type charges réparties.

Par exemple, un batiment de grande hauteur a charge ponctuelle élevée, fondé sur
mauvais sol restera, en général, du ressort de fondations profondes traditionnelles
du type pieux ou barrettes.

A I’inverse, on rencontre de nombreux ouvrages qui transmettent au sol des char-
ges réparties sur de grandes superficies parmi lesquels on peut citer :

— les dallages et fondations des batiments industriels et commerciaux ;

— les réservoirs de stockage (eau, produits pétroliers ou chimiques liquides) ainsi
que les bassins et ouvrages des stations d’épuration ;

— les remblais autoroutiers ou ferroviaires pour trains a grande vitesse.

a) Dallages et fondations de batiments industriels

b) Remblai d’accés a un ouvrage d'art
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¢) Réservoirs et bassins
Figure 1.3. Exemples d’ouvrages renforcés par inclusions rigides.

Pour toutes ces catégories d’ouvrages, I’ utilisation de solutions d’amélioration de
sols s’avere souvent adaptée et conduit & une économie par rapport aux autres so-
lutions envisageables.

Dans quelles conditions faut-il s’orienter vers des inclusions rigides plutét que
d’autres solutions d’amélioration de sols, telles que les drains verticaux avec pré-
chargement, les colonnes ballastées, le compactage dynamique ou par vibrations ?

Ce sont essentiellement les conditions de sols, le type d’ouvrage avec ses spécifi-
cations de tassement maximum ainsi que les délais de construction et le codt de
réalisation qui vont orienter le choix.

En ce qui concerne les conditions de sols, on sait par exemple que les sols cohé-
rents ne peuvent pas étre améliorés par des méthodes dynamiques telles que le
compactage dynamique ou la vibro-flottation. On a vu également au paragraphe
précédent que certains sols cohérents tres mous (vase par exemple) ou organiques
pouvaient proscrire I’utilisation d’une technique de renforcement de sol non ci-
mentée telle que les colonnes ballastées.

La profondeur du mauvais sol est également un élément a prendre en compte, cer-
taines techniques ayant des limites d’efficacité en profondeur, alors que la tech-
nologie de réalisation des inclusions rigides s’apparente a celle des pieux et
permet d’atteindre de plus grandes profondeurs avec des outillages adaptés.

C’est donc généralement dans le cas de sols mous ou trés mous, naturels ou anth-
ropiques, d’épaisseur significative que les inclusions rigides seront bien adaptées.

Pour ce qui est de I’ouvrage, il est évident que le recours a une solution d’inclu-
sions rigides s’imposera dans le cas de charges relativement élevées (dallage trés
fortement chargé ou réservoir de grande hauteur par exemple), plutdt qu’une so-
lution d’inclusions souples du type colonnes ballastées qui ne permettrait pas de
réduire suffisamment les tassements prévisibles.
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La prise en compte des délais de construction peut étre un facteur déterminant. Par
exemple dans le cas de la construction d’un remblai sur sol compressible, une so-
lution de préchargement avec drainage vertical est souvent adaptée et économi-
que mais nécessite un temps disponible important : délai d’installation des drains
verticaux, montée du remblai a sa cote finale augmentée de la compensation du
tassement et de la surcharge temporaire (pouvant nécessiter une montée par pha-
ses si la stabilité n’est pas assurée), attente de la consolidation et enlévement de
la surcharge résiduelle. Le programme des travaux ne permet pas toujours de dis-
poser de ce temps, alors qu’une solution d’inclusions rigides permettra de monter
rapidement le remblai et de mobiliser les tassements immédiatement.

Enfin, le colt de la solution reste, bien évidemment, le critere de choix primordial,
la solution retenue devant s’avérer la plus compétitive pour le maitre de I’ouvra-
ge. On peut ici signaler que, dans un certain de nombre de cas, plusieurs solutions
peuvent étre techniquement envisageables, et qu’il est donc utile de comparer le
co(t de ces différentes options, en ayant en mémoire que ce colt dépend de la na-
ture et de la densité d’inclusions requises, mais aussi des performances des
outillages proposés par les entreprises.

Quelles sont les spécificités de ces différents types d’ouvrages pour lesquels il est
fréquemment fait appel a des solutions d’inclusions rigides ?

Pour la premiére catégorie, celle des dallages des batiments industriels et com-
merciaux, le probléme a résoudre est essentiellement celui de la réduction des tas-
sements, le sol étant généralement apte a reprendre ces charges réparties et faibles
sans risque de rupture.

Pour ces ouvrages, il faudra apporter une attention toute particuliére au dimen-
sionnement de la plate-forme de transfert de charge puisque la structure du dalla-
ge est en générale peu épaisse et sensible aux moments fléchissant pouvant s’y
développer. De plus, il faudra tenir compte du fait que la charge d’exploitation sur
le dallage ne sera pas forcément uniforme (bandes plus ou moins chargées, allées
de circulation, pieds de racks, etc.), ce qui rendra plus complexe le dimensionne-
ment, ainsi qu’on le verra au chapitre 5.

Il faut également indiquer que si c’est le probléme de la fondation du dallage qui
amene a une solution d’inclusions rigides, la méme technologie peut étre utilisée
en complément sous les massifs de fondation de la structure.

Pour la deuxiéme catégorie, celle des réservoirs, bacs et bassins, le critére de di-
mensionnement reste souvent celui des tassements, dont I’lamplitude est ici plus
importante du fait de la contrainte sensiblement plus élevée que celle de la pre-
miére catégorie. Du fait de la charge apportée par un liquide, la contrainte d’ex-
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ploitation sera parfaitement uniforme, sauf sous les murs ou jupes des bacs qui
nécessiteront des renforcements localisés différents.

On notera toutefois que certains ouvrages du type bacs métalliques sont capables
d’encaisser des tassements plus importants tout en restant tout a fait aptes a leur
usage. Pour les bacs les plus hauts et lourdement chargés, le probléme de la por-
tance peut également se poser.

Dans la troisiéme catégorie enfin, celle des remblais, on est en présence d’ouvra-
ges dont la charge est majoritairement permanente et apportée par le remblai lui
méme, la surcharge d’exploitation due au trafic routier ou ferroviaire étant relati-
vement faible. Il n’y a pas ici de structure a proprement parler, a contrario des
deux premiéres catégories et c’est ici la base du remblai elle méme qui doit étre
traitée spécifiquement pour assurer le role de plate-forme de transfert de charge.
C’est pourquoi d’ailleurs les essais en vraie grandeur entrepris dans le cadre du
projet ASIRI ont bien été divisés en deux programmes distincts, inclusions sous
dallage et inclusions sous remblai.

Pour les remblais de faible hauteur, le critére de dimensionnent sera celui des tas-
sements, tandis que pour les remblais de plus grande hauteur, le probléme de sta-
bilité deviendra prépondérant et générera des efforts horizontaux parasites dans
les inclusions qu’il conviendra d’apprécier et de prendre en compte.

7. HISTORIQUE DES INCLUSIONS RIGIDES

La technique de renforcement par inclusions rigides constitue, parmi toutes les
techniques d’amélioration d’un sol de fondation, une technique nouvelle et effi-
cace. Cependant elle a déja été utilisée maintes fois par les hommes au cours de
I’histoire pour construire dans des sites difficiles, comme des zones marécageu-
ses, et sans que I’on connaisse trés bien son mode de fonctionnement.

On a pu constater que depuis tres longtemps des pieux en bois battus dans le sol
ont servi de fondation a des structures de plus en plus lourdes au cours des ages.
Mais ce n’est que lorsque se trouvent interposés entre ces pieux et la structure une
couche de sable ou des fascines que I’on peut commencer a considérer qu’il s’agit
d’un renforcement par inclusions rigides.

On peut par ailleurs citer Kerisel (1986) qui mentionne un ouvrage intéressant de
Coles (1986), relatif a la construction de routes néolithiques en Angleterre. Le
principe, ingénieux en est le suivant : de longs pieux de bois sont battus-inclinés
pour former une succession de chevalets aux sommets desquels on place une voie
de circulation en planches, mais qui peut également comporter une ligne de pieux
verticaux non liés aux planches et placés sur sa ligne centrale comme indiqué a
droite de la figure 1.4.
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Figure 1.4. Fondation de voies néolithiques (Angleterre).

Dans ce dernier cas, les planches sont percées de trous sur cette ligne centrale per-
mettant aux pieux verticaux de coulisser librement. Si les seuls chevalets, ne peu-
vent absolument pas constituer une « fondation sur inclusions rigides », en
revanche I’ensemble de la fondation de la voie présentée sur la figure de droite en
est un ingénieux exemple. En effet, les efforts exercés sur la voie de part et d’autre
de la ligne centrale chargent par frottement négatif les pieux verticaux par suite
du tassement du sol entrainé par les chevalets. Ce fonctionnement est d’ailleurs
similaire a celui repris, on le verra un peu plus loin, pour certaines constructions
de la ville de Mexico.

L’époque moderne a amélioré techniquement et scientifiquement les possibilités
de ces systémes de fondation. Une justification a été donnée avec I’étude du frot-
tement négatif que Zeevaert (1957) a entrepris au Mexique. La ville de Mexico

fut en effet confrontée depuis la conquéte espagnole au xvi° siécle a des problé-
mes aigus de comportement de ses édifices. Une tres forte épaisseur d’argile mol-
le, d’origine volcanique (cendres), saturée et compressible, se trouve étre sous les
charges apportées, le siege de tassements de plusieurs métres, favorises et accen-

tués dés le début du xxE siécle, par un pompage permanent d’eau dans les nappes
profondes.

A partir des années 1960, la littérature technique relate de nombreux exemples ol
il est tiré parti du phénomene de frottement négatif et de I’effet de groupe, mon-
trant que les pieux extérieurs sont plus mis a contribution que ceux situés a I’in-
térieur. Les quelques exemples suivants sont originaux et paraissent n’avoir été
gue peu reconduits.

Une technique, de justification plus délicate, est celle des pieux en « quinconce »
dénommeés en anglais overlapping piles et mis en ceuvre au Mexique par Girault
(1969) et schématisée sur la figure 1.5. La construction repose sur des pieux A
n’atteignant pas le substratum, mais arrétés dans des terrains déformables, afin de
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limiter les tassements différentiels tres importants entre I’immeuble et le sol en-
vironnant qui tasse. Les tassements du batiment nécessitent néanmoins de faire en
sorte qu’il y ait réduction de leur évolution dans le temps aprées construction. Des
inclusions courtes de type B, alors appelées pieux, sont descendues sur I’horizon
résistant et permettent la reprise d’une fraction des efforts par effet de vodte et par
mobilisation de frottement négatif le long de leur fat. 1l en résulte une baisse im-
portante des tassements et I’apparition d’efforts importants dans ces inclusions de
type B.

Figure 1.5. Batiment fondé sur pieux en « quinconce » (Mexique).

Correa (1961), comme le rapportent Broms (1969) et Auvinet et al. (2006), a con-
cu des batiments sur radier, reposant sur des sols compressibles en cours de con-
solidation, ces sols étant équipés de pieux verticaux reposant sur le substratum et
traversant en téte la base du radier concu en caisson. Ce radier peut coulisser le
long des pieux (Fig. 1.6), lesquels travaillent en inclusions rigides. La charge uni-
forme transmise au sol par le radier est partiellement reportée sur les inclusions
par frottement négatif et effet de groupe. Ces derniéres sont dimensionnées vis-a-
vis du sol avec un faible coefficient de sécurité et elles peuvent étre solidarisées
sans difficultés techniques au radier si I’on souhaite arréter définitivement les tas-
sements.
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Figure 1.6. Inclusions indépendantes de la structure portée (Mexique).

Mais deés 1904, un ingénieur avait proposé de fonder le palais législatif de Mexico
sur des inclusions métalliques battues et non liées a la structure.

Il y a actuellement dans la capitale mexicaine bon nombre de chantiers de plu-
sieurs milliers d’inclusions en béton non armé, les justifications étant menées par
une méthode de calcul aux éléments finis, développée a cet effet.

Au Japon, Okabe (1977) a étudié en vraie grandeur, pour le compte des chemins
de fer japonais, les groupes de pieux soumis au frottement négatif. Le site, avec
40 m d’argile molle, accusait un tassement annuel de 10 cm, d0 a des pompages.
Des pieux isolés, en métal et avec un diametre de 60 cm, supportaient jusqu’a
6000 kN de frottement indésirable. Certaines structures lourdes ont été fondées
sur des groupes de pieux, eux-mémes entourés d’inclusions rigides indépendantes
de la semelle de liaison. Les mesures réalisées ont confirmé le report de la majo-
rité des frottements parasites sur les inclusions, avec un déchargement des pieux
liés a la structure.

Au niveau européen, les premiers écrits sur des ouvrages fondés sur inclusions ri-
gides concernent des remblais routiers ou ferroviaires. On peut citer la Suéde, avec
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Broms (1979) qui a fourni des abaques permettant le dimensionnement des grou-
pes, I’utilisation de tétes élargies (pile cap) étant préconisée. De méme la Finlande
en 1975, avec Rathmayer (1975), a produit des recommandations du méme genre,
avec des applications pour des remblais routiers. Plusieurs remblais d’acces a des

//////

simultané, au dessus de tétes élargies préfabriquées, de lits de géotextile.

Enfin, on citera la construction, pour les chemins de fer d’Allemagne de I’Ouest,
dés 1976, d’un remblai de 7 m sur inclusions rigides coiffées de semelles préfa-
briquées, dispositif concu par Smoltczyk (1976).

Toutes les constatations et mesures effectuées lors de la construction de ces divers
ouvrages ont montré I’efficacité du renforcement par inclusions rigides.

En France, la premiére publication sur un renforcement par des inclusions rigides,
présentée figure 1.7, est due a Gigan (1975). Ce dernier les a d’ailleurs mises en
ceuvre sans en formaliser le mécanisme, mais les discussions avec I’entreprise
spécialisée, évoquées par I’auteur font apparaitre des idées nouvelles en matiére
de fondations. Dans le cas exposé, il s’agissait d’améliorer les caractéristiques de
remblais anciens, de limons argileux puis sableux, par battage de picots moulés
en place et d’y asseoir superficiellement des ouvrages neufs. Le battage a effecti-
vement conduit a augmenter trés sensiblement les caractéristiques des terrains en
place, rendues suffisantes pour permettre une fondation directe. Mais les concep-
teurs se sont interrogés sur le réle complémentaire joué par les picots, lesquels,
isolés des semelles par un matelas sablo-graveleux ont évidemment fonctionné
comme des fondations sur inclusions rigides et non comme des pieux tradition-
nels, tel que cela fut suggére.

Figure 1.7. Amélioration des caractéristiques du sol de fondation par picots (France).
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Les fondations présentées figure 1.8 ont été congues en 1982 en Indonésie pour

les murs de protection en Terre Armée® de prés de 10 m de hauteur sur 6,5 m de
large d’un ensemble de réservoirs de rétention de gaz naturel liquéfié. Elles sont
techniquement plus élaborées et reposent sur vingt a trente metres d’argile com-
pressible. Les murs sont fondés sur des tubes métalliques ouverts de 0,40 m de
diametre, chacun d’eux étant recouvert d’une plaque métallique de 0,50 m de c6-
té. L’ensemble des pieux est remblayé par un matelas granulaire de 1 m d’épais-
seur. Ce dernier est rigidement renforcé horizontalement par une structure
continue d’armatures métalliques qui joint et recouvre les tétes des pieux battus.
Si la dénomination d’inclusions rigides n’a pas été évoquée a I’époque de la réa-
lisation, il s’agit cependant bien de I’application de cette technique, encore mal
appréhendée il y a vingt ans et dont Simon et Schlosser (2006) ont rendu compte
lors d’un congreés international sur le renforcement des sols de fondation a
Mexico.

Figure 1.8. Fondation de réservoir sur inclusions rigides (Indonésie).

Ce sont les deux publications successives sur le dimensionnement analytique des
groupes d’inclusions rigides par Combarieu (1988, 1990), faisant suite a deux étu-
des tres détaillées (théoriques, expérimentales et bibliographiques) du frottement
négatif sur les pieux, qui ont permis en France un essor de la technique de renfor-
cement des fondations par inclusions rigides.

La premiére étude traite de la construction des remblais sur sols médiocres. Elle
fournit une approche justificative compléte du maillage du groupe d’inclusions ri-
gides, mais également de la fiche résistante des inclusions, ainsi que la détermi-
nation du tassement du sol compressible.
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La seconde étude concerne le calcul des groupes d’inclusions pour des ouvrages
souples de grande dimension ou pour des fondations superficielles rigides. Pour
ces derniéres, il est notamment proposé une justification particuliere, tant de la ca-
pacité portante que du tassement de la semelle, proche de celle développée pour
les fondations mixtes semelle-pieux.

Ces méthodes ont été confrontées aux quelques réglements européens existants et
aux résultats expérimentaux de remblais sur sols mous fondés sur inclusions rigi-
des, dont certains ont été cités précédemment. Pour les semelles rigides, les essais
de chargement d’une semelle, fondée sur du sable renforcé par inclusions rigides,
effectués par Plumelle (1985) dans une grande cuve au CEBTP, ont fourni des ré-
sultats en bon accord avec les prévisions.

Le passage a la pratique a lieu en 1989 a I’occasion d’un premier chantier, celui
de I’échangeur de Carrere (Fig. 1.9), prés de I’aérodrome du Lamentin en Marti-
nigue (Combarieu et al. 1994). Ce fut une opération techniqguement modeste et
prudente, ou il s’agissait d’édifier des remblais d’accés a un pont comprenant de

culées en Terre Armée® de 6 & 7 métres de hauteur. Les sommiers de ces culées
étaient fondés sur des pieux HP traversant les murs TA et le sol en place.

Figure 1.9. Culée de I'échangeur de Carrere (Martinique).

Les sols rencontrés étaient des argiles saturées légérement sableuses sur 6 a 7 me-
tres de profondeur. Sans traitement, elles conduisaient a un tassement de 40 cm.
Les 124 inclusions ont été moulées en place avec tube métallique récupéré et
pointe perdue. Equipées d’une armature centrale, elles avaient une longueur de 8
a 9 métres, un diametre de 30 cm, et étaient espacées de 2,20 metres, puis recou-
vertes de dallettes préfabriquées carrées en béton armé, de 0,80 m de coté. A la
base des remblais, une dalle en béton de 10 cm d’épaisseur, armée d’un treillis, a
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été coulée a 20 cm au-dessus des tétes. Les tassements constatés en fin de travaux
ont été de 5 cm sans évolution ultérieure.

Des réalisations plus difficiles ont suivi, avec des épaisseurs importantes de sols
trés compressibles comportant méme des niveaux tourbeux conséquents. Parallé-
lement les problémes a résoudre se sont compliqués, en méme temps que les mé-
thodes de calcul ont connu des évolutions diverses. On cite ci-aprés quelques
exemples significatifs.

En 1990, Simon et D’Apolito (1991) ont étudié les fondations et les remblais
d’acces d’un passage supérieur sur I’autoroute A 43, prés de Chambéry, en Savoie
(Fig. 1.10). Cet ouvrage avait pour but de doubler I’ouvrage existant fondé sur des
pieux déja tres sollicités et pour lesquels il fallait empécher tout effort supplémen-
taire. Sans précaution particuliére, les 7 métres du remblai nouveau auraient en-
trainé 80 cm de tassement et 11 cm de déplacement horizontal du sol de fondation
constitué de 12 m de sol argileux.

La solution proposée a consisté en un renforcement du sol de fondation par des
inclusions rigides en sol-mixing de 37 cm de diamétre et de 15 m de longueur,
supportant a la fois le nouveau remblai et la fondation superficielle de I’ouvrage
neuf.

Figure 1.10. Culée et remblai sur inclusions rigides sur autoroute A43, Chambéry
(France).

En cette méme année 1990, sur I’autoroute A8 a Mandelieu (Bustamante et Gou-
venot, 1991) des déformations qui atteignaient en surface 15 cm par an et affec-
taient les 15 m supérieurs des remblais de 30 m de hauteur, constitués de marne,
ont pu étre arrétées avec des inclusions rigides. Cette géne importante pour I’ex-
ploitation de I’autoroute était due aux rechargements successifs de la chaussée.
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Des inclusions rigides forées et injectées sous forte pression sur environ 18 m de
hauteur et arrétées dans la partie basse du remblai, constituée d’un bon matériau,
ont permis de reprendre par frottement négatif la majeure partie des efforts dus
aux 15 m supérieurs de remblai. Les mouvements ont été pratiquement arrétés car
la déformation résiduelle mesurée n’a plus été que de 3 mm en 6 mois.

En 1999, le port autonome de Nantes — Saint-Nazaire a construit un quai a conte-
neurs sur pieux, a Montoir-de-Bretagne en bord de Loire (Combarieu et Frossard,
2003). La transition entre la dalle sur pieux et la berge instable a été assurée par
des inclusions rigides flottantes de 30 m de longueur (Fig. 1.11) et encastrées dans
les limons alluvionnaires d’une puissance de 40 m et de caractéristiques moyen-
nes a ces profondeurs.

Les inclusions, espacées de 3,50 m et de 54 cm de diametre, furent réalisées a la
tariére continue et en béton fibré. Elles ont été coiffées de dallettes préfabriquées,
de 1,40 m par 1,40 m, elles-mémes recouvertes d’une nappe de treillis soudé dispo-
sée dans le matelas granulaire de répartition. La justification prévoyait, en I’absen-
ce de traitement du sol de fondation, des tassements de 1 m, réduits & 20 cm avec
les inclusions rigides. Les tassements mesurés ont été compris entre 5 et 10 cm.

Figure 1.11. Zone de transition sur inclusions entre un quai sur pieux et la berge
(Montoir-de-Bretagne).

En 2000, il a été proposé de fonder sur inclusions rigides un cadre fermé en béton
armé et ses remblais d’acces de 6 m de hauteur, a la sortie de I’autoroute A15 a
Rouen (Combarieu et Pioline, 2004). L’ utilisation de cette technique a permis de
répondre aux exigences d’un délai impératif de quatre mois pour la mise en ser-
vice de la voie nouvelle. Avec 10 m de sols trés compressibles dont de la tourbe,
des inclusions rigides de 15 m de longueur et de 40 cm de diamétre, réalisées a la
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tariere creuse et surmontées de dallettes, ont permis de ramener a 4 cm les tasse-
ments de I’ouvrage et de ses acces, de facon homogéne, ce que n’auraient pas per-
mis des fondations profondes mises uniquement sous le cadre en béton.

Le projet ICEDA (Installation de Conditionnement et d’Entreposage de Déchets
Activés) réalisé en 2010 par Electricité de France sur le site du Bugey est un ba-
timent destiné a accueillir temporairement des déchets de déconstruction des

réacteurs nucléaires de 1 génération et de Super Phénix, et les déchets d’exploi-
tation des tranches REP. Sa durée de vie prévisionnelle est de cinquante ans. Ses
dimensions sont de I’ordre de 120 m par 60 a 70 m et les charges moyennes sont
comprises entre 140 kPa (sous les halls d’entreposage des colis de déchets) et
240 kPa (sous I’atelier des colis).

Avant travaux, la stratigraphie dans la zone du projet ICEDA est la suivante :
—5 m en moyenne d’alluvions sablo-graveleuses de bonne qualité géotechnique ;
—35a 55 md’argile silteuse ;

— un substratum molassique situé entre ~ 40 a 60 métres de profondeur (pendage
du toit de la couche de I’ordre de 15 %).

Les tassements évalués en phase APS, de I’ordre de 25 cm, furent jugés trop im-
portants et une solution de renforcement de la couche d’argile compressible par
inclusions rigides a été adoptée. Celle-ci comprend (Fig. 1.12) :

—292 inclusions en béton armé de 1 métre de diamétre, arasées 2 métres minimum
sous la sous-face des radiers et descendues jusqu’a la molasse altérée (soit entre
~ 37 et ~ 57 m de longueur) ; I’espacement varie entre 3 et 6 metres ;

—un matelas de transfert de 2 a 2,75 metres d’épaisseur constitué des alluvions du
site homogénéisées et soigneusement compactées.

Le calcul du tassement du batiment sur sol renforcé a conduit a des valeurs de |’ or-
dre de 4 cm.

Figure 1.12. Renforcement par inclusions sous le projet ICEDA (Bugey).
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On terminera cet historique avec les fondations parasismiques de I’ouvrage ex-
ceptionnel qu’est le pont de Rion-Antirion dans le détroit de Corinthe en Greéce.
L’ouvrage, édifié dans un site de forte séismicité, de mouvement tectonique po-
tentiel et de navigation maritime particulierement importante, repose sur une trés
forte épaisseur de sols de résistance faible a moyenne et tres hétérogenes (sables,
limons, graviers, argiles).

Ce sol de fondation, pour trois des appuis, a été renforcé par des inclusions rigides
constituées de tubes métalliques ouverts de gros diametre (2 m), battus sur 25 a
30 m, remplis de sable et recouverts d’un remblai de gravier de 2,80 m d’épaisseur
formant le matelas de répartition. La fondation, constituée d’un caisson de 90 m
de diameétre, préfabriqué et amené par flottaison, repose directement sur le sol ren-
forcé en fond de mer par 90 m d’eau. Ce systéme de fondation, proposé (Pecker,
2004) s’est révélé, lors des études, techniquement beaucoup mieux adapté qu’une
solution traditionnelle sur pieux, particulierement vis-a-vis des séismes. En effet,
I’intercalation d’un tres épais matelas de répartition a créé un « fusible » capable
d’absorber par cisaillement une grande partie des efforts latéraux provoqués par
un séisme, le caisson pouvant glisser de plus d’un métre sur son assise sans inci-
dence notable sur I’ouvrage.

Les figures 1.13 et 1.14 donnent un apercgu de ces fondations exceptionnelles.

Figure 1.13. Pont de Rion-Antirion (Gréce) : principe des fondations sur inclusions.
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Figure 1.14. Pont de Rion-Antirion : écorché des fondations.

Ces exemples illustrent quelques problémes géotechniques variés que le recours
aux inclusions rigides, technique nouvelle, a permis de résoudre. Si, jusqu’en
2000, les réalisations de fondations par ce procédé sont limitées, leur nombre a
crl depuis de maniére trés importante. Ce concept est en effet proposé par la plu-
part des entreprises spécialisées dans les travaux de fondation et de traitement de
sols et accepté par les bureaux de contrdle, sous réserve que ces entreprises dis-
posent d’un cahier des charges validé. Les maitres d’ouvrage et d’ceuvre y trou-
vent une réponse a des exigences de délais. Le domaine des dallages et radiers y
trouve un débouché important.

Parallelement a ces réalisations, de nombreux modéles de calcul ont été mis au
point en France, par les entreprises ou les bureaux d’études géotechniques, en uti-
lisant soit des modeles analytiques reposant sur le concept de frottement négatif,
soit des modeles numériques avec la méthode des éléments finis

8. LE PROJET NATIONAL ASIRI

On dénombrait déja a la fin des années 1990 beaucoup de réalisations dans les-
quelles les inclusions rigides constituaient le systéme de fondation. Leur utilisa-
tion n’a fait que croitre depuis et la sinistralité de la technique reste, a ce jour,
comparable a celles des autres techniques de renforcement de sols ou de fonda-
tions traditionnelles. C’est un constat rassurant mais néanmoins insuffisant.

Cependant, comme cela a été indiqué, il existe une grande diversité dans les tech-
niques de mise en ceuvre, les matériaux constitutifs et les méthodes de justifica-
tion. Aussi a-t-il paru utile et nécessaire a la communauté des géotechniciens
francais de mener une réflexion visant a mieux comprendre les mécanismes et le
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comportement du renforcement par inclusions rigides, ainsi qu’a mettre au point
des méthodes de dimensionnement fiables et calées sur des résultats de nombreu-
ses instrumentations.

C’est en fin d’année 1999, au sein de I’ Institut pour la recherche appliquée et I’ex-
périmentation en génie civil (IREX) avec le « pble compétence Sols » qui re-
cueille les réflexions de géotechniciens, qu’a été proposée, par B. Simon du
bureau Terrasol, I’idée d’un projet national sur le sujet. Trois étapes successives
ont précédé le lancement officiel du projet. Une étape de faisabilité a été engagée
et officiellement commandée en aolt 2000 auprés de I’'IREX par la Direction de
la recherche et des actions scientifiques et techniques (DRAST) du ministére de
I’Equipement. Le groupe de travail animé par B. Simon (Terrasol) a réuni des re-
présentants de maitres d’ceuvre, bureaux d’études, bureaux de controle et entre-
prises spécialisées : SETRA (G. Haiun), LRPC de Rouen (O. Combarieu),
Scétauroute (A. Morbois), Bureau Véritas (P. Berthelot), Ménard Sol Traitement
(P. Liausu), Botte fondations (D. Thiriat), Keller France (M. Naidji), Bouygues
offshore (devenu Saipem) (J.-P. lorio) et Solétanche (T. Kretz).

Le rapport de faisabilité (IREX, 2000) a été présenté en janvier 2001 et soulignait
tout I’intérét du renforcement des sols par inclusions rigides, en en montrant les
réalisations et les potentialités. L inventaire des points nécessaires a une meilleu-
re appréhension des phénomenes en jeu a guidé la proposition d’une démarche de
qualification qui s’appuierait sur :

— un état de la pratique en France et a I’étranger ;

— une évaluation des performances des inclusions réalisées selon différentes tech-
niques ;

— une évaluation, par le biais d’expérimentations (en vraie grandeur, en centrifu-
geuse et en chambre d’étalonnage) de la contribution des différents mécanismes
d’interaction exploités par le procédé et la confrontation de ces observations avec
différents modeles ;

— la rédaction de recommandations pour I’utilisation du procédé dans le domaine
des fondations, couvrant tous les aspects : choix des techniques, méthodes de di-
mensionnement et de controle.

Une premiére esquisse de programme, sur quatre années, a été présentée, ainsi
qu’une analyse préliminaire de la bibliographie.

Sur la base de I’étude de faisabilité, la DRAST a confié en octobre 2001 a I’lREX,
le soin d’établir, comme action préparatoire a un projet national, un état de I’art
sur le renforcement des sols par inclusions rigides en France et a I’étranger, action
coordonnée par R. Kastner (Insa Lyon) et B. Simon (Terrasol).

51



PROJET NATIONAL ASIRI

L. Briangon a réalisé ce travail de février a juillet 2002, qui a été suivi par un co-
mité d’experts: S. Borel, O. Combarieu, J. Garnier, E. Haza, Ph. Liausu, A. Mor-
bois et L. Thorel.

Un travail, mené en méme temps a Lyon et portant sur la modélisation 3D a fait
I’objet d’un mémoire de DEA soutenu en octobre 2002 (Laurent, 2002). Le comp-
te rendu de ces travaux a fait I’objet d’un rapport IREX édité en novembre 2002
(Briangon, 2002). Il dresse I’état de la pratique en soulignant des réalisations ou
expérimentations exemplaires, et s’appuie également sur les résultats d’une en-
quéte menée aupreés des entreprises francaises spécialisées.

Le programme général du projet national a été présenté le 4 février 2005. Ce pro-
jet de recherche- développement a été prévu sur une période de quatre années : les
trois premiéres années devant étre consacrées a I’élaboration et la mise en ceuvre
des protocoles expérimentaux et numériques ainsi qu’a I’analyse des premieres
données expérimentales ; une derniére année devant étre occupée a la synthése de
I’ensemble des données recueillies, la validation des méthodes de dimensionne-
ment et I’élaboration d’un document de recommandations.

Le lancement de ce projet coincide avec I’achévement de la these de doctorat sou-
tenue par Orianne Jenck, en novembre 2005 a I’INSA de Lyon, et traitant de la
modélisation physique et numérique du renforcement par inclusions rigides.

Au cours du premier comité directeur du 29 mars 2005 a la FNTP, ont été dési-
gnés pour diriger, sous I’égide de I’IREX, le projet national dénommé ASIRI
(Amélioration des Sols par Inclusions Rlgides) : président F. Schlosser, vice-pré-
sident O. Combarieu, directeur scientifique B. Simon.

Cing thémes de travail composent la trame du projet :

e Théme 1. Plots d’essais en vraie grandeur, animé par C. Plumelle et L. Brian-
con (chaire de géotechnique du CNAM). Ce theme porte sur des expérimenta-
tions en vraie grandeur, trés complétes et pour les seuls besoins de la recherche .
e Théme 2. Chantiers expérimentaux, animé par E. Haza (CER Rouen). Ce
théme portera sur des instrumentations limitées réalisées a I’occasion de chan-
tiers réels, afin d’accumuler des résultats .

» Théme 3. Essais en laboratoire, animé par L Thorel (IFSSTAR Nantes). Il con-
cerne tous les essais portant sur la caractérisation des matériaux et la réalisation
des essais en centrifugeuse .

e Théme 4. Modélisation numérique, animé par D. Dias et R. Kastner (INSA
Lyon) .

e Théme 5. Recommandations, animé par O. Combarieu.
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CHAPITRE 2

Meécanismes de fonctionnement

Ce chapitre présente les mécanismes de fonctionnement d’un groupe d’inclu-
sions, préliminaire essentiel pour aborder les aspects de conception et de dimen-
sionnement des chapitres suivants . Ces mécanismes , qui concernent les
transferts de charge et leur incidence sur les tassements , reposent pour une
bonne part sur les expérimentations en vraie grandeur, ainsi que sur les modéles
physiques et nu- mériques, réalisés dans le cadre du projet national ASIRI, mais
integrent égale - ment des résultats antérieurs , en particulier le modéle de
frottement négatif proposé par Combarieu (1974).

Par son principe, la technique du renforcement des sols par inclusions rigides met
en jeu une suite d’interactions complexes, depuis I’ouvrage supporté jusqu’au
substratum :

— interaction entre I’ouvrage et le matelas de transfert, fonction de I’épaisseur du
matelas et de la rigidité de la fondation ;

— interaction entre le matelas de transfert et le massif de sol renforcé constitué de
la couche de sol compressible et des inclusions rigides ;

— interaction a I’interface entre le sol compressible et les inclusions, ou se déve-
loppent du frottement successivement négatif puis positif en profondeur ;

—et, enfin, interaction entre la pointe des inclusions et le sol porteur.

Aprés avoir montré ces mécanismes d’interaction, on s’attache a expliciter le mo-
déle de frottement négatif, les mécanismes de transfert de charges, et les tasse-
ments et déformations associés. Afin de ne pas surcharger les chapitres 3 et 5
dédiés au dimensionnement et aux justifications, les formulations analytiques du
frottement négatif et du transfert de charge dans le matelas sont développées dans
ce chapitre.

En conclusion de ce chapitre, on présente les enseignements des plots expérimen-
taux, considérés comme essentiels en vue d’une bonne conception, ainsi qu’un
rappel sur les sollicitations sismiques telles que développées dans le Guide sur les
procédés d’amélioration et de renforcement de sol sous actions sismiques, rédigé
sous le patronage de I’ Association francaise de génie parasismique (AFPS).
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1. INTERACTION OUVRAGE - PLATE-FORME
DE TRANSFERT — TETE D’INCLUSION

1.1. Interaction entre le sol renforcé et le matelas intercalaire

Avec les notations retenues dans le cadre du projet national ASIRI, le mécanisme
du transfert de charge sur les inclusions dans le matelas granulaire peut étre quan-
tifié par les paramétres suivants (Fig. 2.1) :

— le taux de report d’effort E, appelé aussi « efficacité en termes d’efforts»! et dé-
fini comme le rapport de la charge Q,, agissant sur la téte de I’inclusion rigide a la

charge verticale totale appliquée sur la maille élémentaire (W + Q), ou W est le
poids propre du matelas et Q la force due a la surcharge appliquée ;

— le taux marginal de report d’effort G, représentant la capacité du matelas granu-
laire a reporter les surcharges vers les inclusions rigides, et défini comme étant le
rapport entre I’incrément de charge appliqué AQp sur les inclusions rigides et I’in-

crément de surcharge verticale appliqué AQ.

Figure 2.1. Efforts considérés pour le calcul de I'efficacité.

Ces deux parameétres s’écrivent :

- B og=-2% (2.1)
W+Q AQ

Pour décrire les mécanismes de transfert, il convient de distinguer le cas d’un
remblai de celui d’un dallage ou d’une fondation.

1. On définit également une « efficacité en termes de tassements » E,s (vOir § 5).
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1.1.1. Cas d’un remblai

Le cas le plus simple est celui ot un matelas constitué d’un matériau granulaire
est disposé a la base d’un remblai. Ce cas a été étudié sous une forme simplifiée
en considérant une charge uniforme sur le matelas. En utilisant pour ce matelas
une modélisation tridimensionnelle par éléments discrets, les résultats montrent
que, pour une configuration donnée, I’efficacité E croit avec la charge jusqu’a une
valeur de palier. Cela correspond a la mobilisation progressive de la résistance au
cisaillement du matériau granulaire, jusqu’a sa saturation. Finalement les calculs
font apparaitre dans le matelas des zones tronconiques de faible déplacement sur-
montant les tétes des inclusions et au bord desquelles se concentrent les cisaille-
ments (Fig. 2.2, Chevalier et al., 2010). C’est par le biais de ces cisaillements que
s’opere le transfert de charge des zones périphériques vers les tétes d’inclusion,
et il suffit de déplacements relatifs trés faibles pour les mobiliser. L’ouverture des
cones est liée a I’angle de frottement interne au pic du matériau granulaire (ou a
I’angle de frottement interne au palier si le sol encaissant est trés compressible).

Figure 2.2. Champs de déplacements (vue de dessus et coupe verticale
entre les inclusions rigides) pour différentes épaisseurs de matelas granulaires
(hm = 0,5 m a gauche) et (h,, = 1,0 m a droite).

57



PROJET NATIONAL ASIRI

Les efficacites limites en termes d’efforts augmentent avec I’épaisseur du matelas
hy, jusqu’a atteindre un seuil qui définit une épaisseur critique. Celle-ci peut étre

interprétée comme la hauteur a partir de laquelle les cones se rejoignent. Elle cor-
respond également au développement complet de chainons de contraintes corres-
pondant aux grains les plus sollicités dans le milieu granulaire, et qui forment
comme des voltes a I’intérieur du matelas (Fig. 2.3, Chevalier et al., 2010).

Cette épaisseur critique dépend de I’entraxe entre inclusions et des caractéristi-
gues mécaniques (module de déformation et angle de frottement interne) du ma-
telas. Pour I’évaluer, on peut se référer aux résultats des travaux de Baudouin
(2010), effectués dans le cadre d’expérimentations en centrifugeuse. A titre indi-
catif ces essais, dans les conditions ou ils ont été réalisés, montrent que I’épaisseur
critique est atteinte pour un rapport h,,/(s — a) voisin de 2/3, h,, étant I’épaisseur

du matelas, et (s — a) I’espacement entre nus des inclusions.

Figure 2.3. Réseaux de chainons de contraintes dans le matelas granulaire (h,, = 1,0 m).

Dans les modeles numériques continus, ce phénomeéne correspond a la rotation
compléte des contraintes principales en sommet de matelas a mi-distance des in-
clusions.

Le modele bidimensionnel de Jenck (2005), donnant accés au champ de déplace-
ment dans le matelas, a mis en évidence I’incidence de I’épaisseur du matelas sur
I’amortissement des tassements différentiels en surface. Cette incidence est illus-
trée sur la figure 2.4 ou est tracée I’évolution des tassements dans le matelas, a
I’aplomb des inclusions et entre celles-ci. Dans ce modéle bidimensionnel, une
épaisseur relative du matelas h,/(s — a) égale a 1,3 ne permet pas le développe-

ment complet de la vodte, ce qui se traduit par la persistance d’un tassement dif-
férentiel en surface. Une épaisseur relative h/(s — a) égale a 2,0 permet le

développement complet de la volte, ce qui se traduit par une uniformisation rapi-
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de des tassements au sein du matelas. Il est a noter que ces valeurs de 1,3 et 2,0
ne sont qu’indicatives en raison des limitations du modele.

Figure 2.4. Déplacement vertical du modele bidimensionnel a I'aplomb d’une inclusion
et entre les inclusions, lors de la consolidation, pour un taux de couverture o = 22 %.

D’une maniére générale, la these de Jenck (2005) et les modéles physiques déve-
loppés dans le cadre du projet national ASIRI (Jenck et al., 2006) semblent mon-
trer que la compressibilité du sol encaissant n’a pas d’influence notable sur
I’efficacité E, tant que le sol peut assurer le confinement requis autour des tétes
d’inclusion. Lorsque ce confinement tend a ne plus étre assuré, les modéles dis-
crets ont montré le r6le bénéfique d’un renfort géosynthétique placé a la base du
matelas.

Les graphes ci-apres (Fig. 2.5), extraits de la thése de Chevalier (2008), illustrent
ce role bénéfique d’un renfort géosynthétique dans le cas ou il n’y a pas d’accro-
chage entre le sol compressible et les inclusions. IIs montrent I’évolution de I’ef-
ficacité E en fonction du chargement appliqué, pour deux valeurs de raideur J du
géosynthétique et un sol encaissant de déformabilité variable. On observe que
I’apport essentiel du géosynthétique se fait pour les sols supports les plus défor-
mables. Dans ce cas le géosynthétique, sous réserve d’avoir une raideur adaptée,
mobilise alors une traction suffisante permettant de confiner la base du matelas.
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Figure 2.5. Efficacité du matelas granulaire E en fonction de la surcharge qg
pour différents coefficients de réaction du sol support ; h,, = 0,5 m sans dallage
(modélisation 3D discrete).

1.1.2. Cas d’un dallage ou d’une fondation

Une fondation, dallage ou semelle, lorsqu’elle existe, joue un réle essentiel dans
la répartition des charges lorsque I’épaisseur du matelas est inférieure a I’épais-
seur critique définie précédemment.

Dans le cas d’un dallage, la dalle par sa rigidité tend a uniformiser les tassements
et opére un transfert significatif des charges a I’aplomb des inclusions, avec le dé-
veloppement de contraintes de flexion dans la dalle.

Pour une épaisseur donnée de matelas, inférieure a la hauteur critique, I’efficacité
E limite avec dallage est toujours supérieure a celle sans dallage. En outre, I’effi-
cacité E diminue quand I’épaisseur du matelas augmente, avec une contrepartie
positive qui est la diminution des contraintes de flexion dans le dallage. Cela sug-
gere I’existence d’un dimensionnement optimal du complexe matelas-dalle.

Les graphiques ci-apres (Fig. 2.6), extraits de la thése de Dinh (2009), montrent
les évolutions de I’efficacité E avec la surcharge (Fig. 2.6a), et de I’efficacité li-
mite avec I’épaisseur du matelas (Fig. 2.6b) dans les cas « remblai » ou
« dallage ». On constate que les efficacités limites convergent vers une méme va-
leur (obtenue pour la hauteur critique du cas « remblai »). Cela explique pourquoi
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le rdle du dallage comme élément de transfert de charge devient négligeable a par-
tir d’une certaine épaisseur de matelas.

a) Efficacité b) Efficacité limite

Figure 2.6. Evolution des efficacités limites avec I'épaisseur du matelas dans les cas
« remblai » ou « dallage » (modélisation physique en chambre d’étalonnage).

Les schémas ci-apreés (Fig. 2.7) illustrent le mécanisme de transfert de charge sous
un remblai et sous un dallage a partir des résultats d’une modélisation 3D conti-
nue avec le logiciel Flac (Laurent, 2002).

Dans le cas « remblai » (Fig. 2.7a), le transfert de charge s’opére par cisaillement
au sein de celui-ci, avec une rotation des contraintes principales traduisant le dé-
veloppement de vodtes.

Dans le cas « dallage » (Fig. 2.7b), le transfert de charge est gouverné par la rigi-
dité de la dalle et conduit & une concentration des contraintes dans les colonnes de
matelas surplombant I’inclusion. Ces colonnes sont des zones privilégiées du dé-
veloppement des réseaux de chainons de contrainte. La stabilité de chaque colon-
ne est assurée par le confinement existant au sein du matelas et par la réaction du
sol sous-jacent. Une insuffisance de confinement nuit au bon fonctionnement du
systeme. Ce point doit toujours faire I’objet d’une vérification spécifique dans le
cas d’un dallage.

Dans les deux cas, on constate, au niveau de la base du matelas, que le gradient
de tassement est localisé au voisinage immediat des tétes d’inclusion, le tasse-
ment étant relativement uniforme entre les inclusions.
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a) Remblai b) Dallage

Figure 2.7. Comparaison des mécanismes de transfert de charge sous un remblai
et sous un dallage (modélisation 3D continue).

A la différence du cas « remblai », I’efficacité sous un dallage ou une fondation
est légérement améliorée avec des sols plus compressibles (Chevalier, 2008).

1.1.3. Cas particulier d’un matelas de sol traité aux liants hydrauliques

Lorsque les propriétés mécaniques, en particulier la résistance au cisaillement, du
matériau utilisé pour constituer le matelas sont insuffisantes, on peut y remédier
par un traitement du sol aux liants hydrauliques.

La spécificité des matériaux traités aux liants hydrauliques (chaux ou ciment) est
de pouvoir atteindre une résistance a la traction significative, a I’inverse des ma-
tériaux granulaires. Suivant le type ou la formule de traitement du sol utilisé, le
comportement associé peut étre de type « ductile » (cas d’un traitement a la
chaux) ou « fragile » (cas d’un traitement au ciment prédominant). Cela détermine
une évolution différente du report de charge en téte des inclusions, comme le
montrent ci-aprés les résultats des essais en centrifugeuse ou un plateau mobile
simulait le tassement du sol (Fig. 2.8), extraits de la thése d’Okyay (2010).
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Figure 2.8. Dispositif a plateau mobile pour les essais en centrifugeuse et principe de
simulation du tassement du sol.

1.1.3.1. Comportement ductile (traitement a la chaux)

Le cas type du comportement ductile est celui d’un limon traité a la chaux. Le ma-
tériau fait prise assez rapidement et acquiert sa résistance définitive au bout d’une
période de durcissement assez longue.

Lorsque la charge est appliquée, I’efficacité E maximale est atteinte progressive-
ment avec le tassement du sol compressible. Malgré la fissuration locale du ma-
telas, cette efficacité maximale est trés importante (Fig. 2.9a). On peut dire que le
matelas traité joue en partie le rble qui serait tenu par un dallage.

En I’absence de dallage ou de fondation superficielle de grandes dimensions,
I’épaisseur du matelas a un rle majeur en raison du risque de fissuration associé
a une épaisseur insuffisante.

1.1.3.2. Comportement fragile (traitement au ciment)

Contrairement au traitement a la chaux, le traitement au ciment rigidifie rapide-
ment le sol de maniére irréversible et permet d’atteindre des résistances plus im-
portantes. Le comportement est cependant fragile et cassant.

Lorsque la charge est appliquée, I’efficacité E maximale est atteinte avec un tas-
sement du sol compressible trés faible (Fig. 2.9b), inférieur a celui observé lors-
que le sol est traité a la chaux.
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a) Essai E31 - Matelas traité a la chaux b) Essai E34 - Matelas traité au ciment

Figure 2.9. Evolutions de la charge sur l'inclusion avec le tassement du sol (
comparaison entre le traitement a la chaux et le traitement au ciment) (Okyay, 2010).

La quasi-totalité de la charge est transmise sur les tétes des inclusions rigides.
Pour des charges élevées, une fois que le matelas est endommagé, I’efficacité chu-
te instantanément. Ce phénomeéne est lié au comportement fragile du matelas.
Compte tenu de la grande rigidité des matelas constitués de matériau traité au ci-
ment, les contraintes transmises avant rupture sur le sol compressible peuvent étre
tres faibles voire inexistantes.

Le matelas de répartition se comporte comme une dalle sollicitée en flexion. Si ce
matelas est lui-méme recouvert d’un dallage ou d’un radier, les sollicitations de
flexion se distribueront entre cet élément structurel et le matelas en proportion de
leurs rigidités respectives et suivant la condition de liaison a I’interface.

Le comportement du matelas peut étre influencé par les conditions de mise en ceu-
vre. Un mauvais traitement lors de la reprise des couches successives peut consi-
dérablement affecter 1’homogénéité du matelas en raison d’une adhérence
insuffisante.

1.1.4. Effet de bord

Au bord de I’ouvrage, I’interaction entre le matelas et les tétes des inclusions est
modifiée par rapport aux conditions en partie centrale de I’ouvrage, en raison des
facteurs suivants :

— la dissymétrie entre la zone de chargement et la zone extérieure non chargée,
celle-ci entrainant nécessairement des variations importantes du champ des con-
traintes dans le matelas ;

— I’extension limitée du matelas autour de I’inclusion ;

— la capacité réduite de confinement latéral du matelas ;

— le confinement vertical du matelas limité a I’emprise de I’ouvrage (dallage ou
semelle) ;
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—la distribution non uniforme des contraintes en sous-face d’une fondation rigide
(pic de contrainte en bord de fondation).

Ces facteurs peuvent induire des mécanismes de rupture spécifiques avec, comme
conséquence, une réduction de la contrainte limite pouvant étre reprise par la téte
de I’inclusion.

Le modéle 3D continu qui a servi aux justifications du projet ICEDA (décrit au
paragraphe 7 du chapitre 1) illustre que le champ des contraintes en téte de la file
périphérique se distingue de celui des files intérieures qui apparait indépendant de
leur position (Fig. 2.10). Dans ce projet, les inclusions avaient un diameétre de
1 m, un entraxe de 6 m et le matelas une épaisseur de 2 m. Le calcul présenté con-
sidere une charge de 200 kPa (incluant le poids du radier).

Figure 2.10. Exemple de champ de contraintes en bordure d’ouvrage (projet ICEDA).

1.2. Interaction sol renforcé-dallage
1.2.1. Définition

Contrairement au dallage placé sur un sol homogeéne qui, soumis a une charge uni-
forme, subit une réaction uniforme en zone courante, le dallage sur sol renforcé
par inclusions rigides subit une réaction non uniforme lorsque I’épaisseur du ma-
telas est inférieure a I’épaisseur critique : elle est plus élevée au droit de chaque
inclusion et plus faible entre celles-ci (Fig. 2.11). La sollicitation du dallage dé-
pend de la distribution de ces réactions. Une épaisseur minimale de matelas est
recommandée, sachant qu’une augmentation de I’épaisseur relative du matelas
tend a uniformiser ces réactions. D’un autre c6té, un calcul mené en négligeant la
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réaction du sol entre les inclusions (assimilable a un calcul de plancher porté)
s’avererait trés conservatif.

Cette distribution de réaction est a évaluer par un modéle de calcul approprié qui
tient compte des parametres suivants :

— le module de déformation de I’inclusion ;

— les modules de déformation du matelas, du sol compressible et de la couche
d’ancrage des inclusions ;

— les interactions de cisaillement et/ou de poingonnement entre les différents élé-
ments ;

— I’épaisseur relative du matelas par rapport a I’entraxe des inclusions.

La figure 2.11 présente les mesures de contrainte totale effectuées sur le plot ex-
périmental de Saint-Ouen-I’Auméne (2006). Ces mesures appellent les observa-
tions suivantes, qui illustrent bien les mécanismes d’interaction entre le sol
renforcé et le dallage :

— dans ce cas correspondant a un matelas de faible épaisseur, on mesure quasi-
ment les mémes contraintes sur I’inclusion rigide et en sous-face du dallage au
droit de I’inclusion : I’essentiel du transfert de charge se fait donc par le dallage ;
— il en résulte que, sous le dallage, les contraintes mesurées sont nettement plus
faibles entre les inclusions qu’au droit des inclusions : la distribution des réactions
n’est donc pas uniforme, et ceci devra étre pris en compte lors du dimensionne-
ment du dallage.

Figure 2.11. Expérimentation de Saint-Ouen-I'’Aumdne (2006).
Contraintes mesurées pour le plot 3D (dallage et inclusions refoulantes).

Les études expérimentales et numériques ont montré qu’une réduction d’épais-
seur du matelas augmente I’efficacité des inclusions rigides dans le cas d’un dal-
lage, car ce dernier va participer au transfert de charge. En effet, par comparaison
avec un matelas d’épaisseur infinie, dans lequel les mécanismes de déformation
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et de rupture par cisaillement ne peuvent pas déboucher vers le haut du matelas,
la présence d’un dallage sur un matelas de faible épaisseur modifie le développe-
ment de ces mécanismes en sollicitant le dallage lui-méme.

Ainsi, si on associe, pour le matelas, une faible épaisseur a des caractéristiques
mécaniques élevées (module de compressibilité, angle de frottement interne, co-
hésion), il est possible d’obtenir une efficacité optimale conduisant a une concen-
tration maximale en téte des inclusions et donc a une réduction des tassements
maximale. En contrepartie le dallage est davantage sollicité en flexion comme
I’indiquent les figures 2.12 et 2.13 (Okyay, 2010). Les caractéristiques du matelas
ainsi que celles du dallage sont donc a définir de maniére a trouver un optimum
entre les sollicitations dans le dallage et les tassements.

Figure 2.12. Influence du module d’élasticité du matelas sur I'efficacité, les tassements,
et les sollicitations dans un dallage.
Dallage : épaisseur 20 cm

Matelas : hauteur 60 cm et angle de frottement 31°, module d’élasticité variable
Inclusions : diameétre 35 cm et espacement 2 m
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Figure 2.13. Influence de 'angle de frottement et de la cohésion du matelas
sur le moment fléchissant dans le dallage (Okyay, 2010 ; Okyay et Dias, 2010).

Dallage : épaisseur 20 cm

Matelas : hauteur 60 cm et module E = 70 MPa, angle de frottement ou cohésion variables

Inclusions : diamétre 35 cm et espacement 2 m
La définition et le contr6le du matériau constituant le matelas, son niveau de com-
pactage et son aptitude a un traitement éventuel sont des éléments essentiels pour
le bon fonctionnement de cette plateforme de transfert de charge sur un groupe
d’inclusions rigides. Il apparait essentiel de définir une fourchette de valeurs mi-
nimale et maximale des caractéristiques mécaniques du matelas tenant compte
des conditions de mise en ceuvre et de leur évolution éventuelle (exemple d’un sol
traité & la chaux dont les caractéristiques varient selon les conditions hydriques).
Les valeurs élevées correspondent généralement a une borne supérieure des sol-
licitations des éléments structuraux, et les valeurs basses a une borne supérieure
des tassements.

L’étude de sol menée conformément & I’enchainement des missions d’ingénierie
géotechnique (norme NF P 94-500, décembre 2006) devra établir la succession
des différentes couches de sol, tant naturelles que rapportées, et les valeurs des pa-
rametres nécessaires au modele de calcul (chapitres 4 et 6).

1.2.2. Conception

La conception et le calcul du dallage relévent du DTU 13.3 (norme NF P 11-213),
mais nécessiteront d’intégrer le caractere spécifique de la distribution non unifor-
me des réactions en sous-face du dallage. A ce titre, la méthode simplifiée d’éva-
luation des déformations et sollicitations explicitée en Annexe C du DTU 13.3 ne
pourra étre appliquée a un renforcement par inclusions rigides que moyennant la
prise en compte de termes correctifs. Cette démarche sera explicitée dans le cha-
pitre 5.

Ces principes seront appliqués en distinguant les mailles d’inclusions en section
courante du dallage (zone centrale éloignée des bords et des joints), les mailles en
bordure d’ouvrage ou de joints et celles placées dans un angle (Fig. 2.14).
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Figure 2.14. Zones distinctes a considérer pour la conception et le calcul d’'un dallage.

Les cas de charges ponctuelles seront également déterminants vis-a-vis de la con-
ception du dallage. Dans la pratique, la rigidité relative du dallage par rapport a
I’assise de fondation impliquera une redistribution des efforts ponctuels sur cha-
gue maille. Le comportement de I’assise de fondation (sol renforcé + matelas) de-
meurera contrdlé par la résultante des réactions obtenues (par analogie au principe
de régularisation de Barré de Saint-Venant pour les poutres). De la sorte, le com-
portement de I’assise de fondation sous le dallage pourra étre assimilé a celui ob-
tenu sous un chargement uniforme de méme résultante sur la maille.

Dans ces conditions, le dallage devra étre étudié sous la combinaison des charges
ponctuelles a la surface du dallage et des réactions calculées en sous-face. Ces
dernieres sont estimées pour un chargement uniforme équivalent applique a cha-
que maille (voir chapitre 5 : Justifications).

1.3. Interaction sol renforcé-semelle
1.3.1. Définition

Lorsque des éléments de fondation a forte inertie (semelle, radier) sont soumis a
des sollicitations autres que verticales centrées (moment, efforts horizontaux), le
role du matelas intercalaire va au-dela du réle de distribution des charges vertica-
les uniformes : il doit assurer de bonnes répartition et transmission des efforts a la
fois verticaux et transversaux entre les tétes d’inclusions et le sol environnant.

Le matelas intercalaire entre la base de la fondation et les tétes d’inclusions per-
met :
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— de réduire en téte dans les inclusions les contraintes normales, les efforts tran-
chants, les contraintes de compression et de traction liées a la flexion ; cela peut
permettre d’éviter la mise en place d’armatures ou d’éléments de renforcement
(cage, profilé ou tube) ;

— de mieux répartir les sollicitations verticales non centrées de la semelle sur les
inclusions ;

—de limiter les efforts parasites liés a des problémes d’excentrement d’inclusions
sous la semelle ;

—de revenir a un dimensionnement de semelle superficielle, sous réserve de veéri-
fier que I’épaisseur du matelas est suffisante et n’est pas de nature & induire des
sollicitations de flexion dans la semelle.

1.3.2. Conception

Le dimensionnement des inclusions rigides est indissociable des caractéristiques
du sol a renforcer et du matelas.

Les justifications a apporter dans la note de calculs se rapporteront dans le cas gé-
néral aux deux critéres suivants :

— charges limites sur le massif de sol renforcé et justification des différents types
de fondations vis-a-vis de la rupture ;

— tassement absolu des divers éléments de structure au sein d’un méme ouvrage,
justification des tassements différentiels au sein de la structure ou entre structure
et dallage, en fonction des tolérances admissibles propres a chaque ouvrage et des
réglements en vigueur.

La tolérance d’exécution de I’inclusion (telle qu’elle sera définie au chapitre 7)
devra étre prise en compte dans le dimensionnement de la semelle et de I’ouvrage
porté. Au-dela de cette valeur, on devra justifier que le comportement reste com-
patible avec la structure de I’ouvrage.

2. INTERACTION SOL ENCAISSANT — INCLUSION
2.1. Préambule

L’interaction entre le sol encaissant et I’inclusion reste étroitement liée au méca-
nisme de transfert de charge par I’intermédiaire d’un matelas.

Le réle des inclusions est de transmettre la charge due au poids propre de I’ouvra-
ge et les charges de service dans des sols plus porteurs en profondeur, afin d’aug-
menter la portance et de réduire les tassements de I’ouvrage. Pour ce faire,
I’inclusion rigide devra rechercher un horizon porteur.
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Les inclusions sont mobilisées par la charge directement appliquée sur leur téte
mais aussi par le frottement du sol encaissant, lorsque celui-ci tasse sous le char-
gement appliqué par le poids de I’ouvrage.

En partie supérieure du sol renforcé, le sol tasse plus que les inclusions, alors qu’a
sa base les inclusions tassent plus que le sol. Il existe donc une profondeur ou le
sol et les colonnes tassent autant : c’est le point neutre. En partie supérieure, cet
effet se traduit par un frottement négatif qui charge I’inclusion, jusqu’a atteindre
une charge en compression maximale au niveau du point neutre (Fig. 2.15).

Figure 2.15. Schématisation des frottements positif et négatif.

Cette charge est reprise au-dessous du point neutre par frottement positif et effort
en pointe.

La prise en compte de I’action du sol compressible sur les inclusions est complexe
puisqu’elle fait appel a la combinaison des comportements suivants :

— transfert des efforts par frottement de I’inclusion vers le sol et inversement ;

— transfert des efforts en pointe de I’inclusion ;

— tassement du sol entre inclusions ;

— tassement de I’inclusion par raccourcissement élastique et enfoncement en
pointe.

Les principaux paramétres a intégrer dans le mécanisme de fonctionnement pour
traduire I’interaction du sol avec I’inclusion sont les suivants :
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— le taux de couverture ;

— |’état de consolidation du sol ;

— la déformabilité du sol compressible ;

— la déformabilité du sol porteur ;

— le fluage éventuel du sol compressible (cas des sols organiques, tourbe, etc.) ;
— le module d’élasticité de I’inclusion ;

— le frottement latéral sol-inclusion négatif, comme positif, et la résistance de
pointe.

Tous ces parametres ont une influence sur la répartition des contraintes et les tas-
sements différentiels entre le sol et les inclusions rigides.

Commentaire. L’évaluation des paramétres de frottement latéral et de résistance de
pointe devra tenir compte du type d’inclusion et de sa technique de mise en ceuvre,
en distinguant les inclusions réalisées sans refoulement du sol (exemple « foré
boue ») et celles réalisées avec refoulement du sol (exemple « battu acier »).

2.2. Frottement négatif
2.2.1. Principes

Le frottement négatif se produit quand le tassement du sol le long du fat de I’in-
clusion rigide est supérieur au déplacement vertical de I’inclusion rigide elle-mé-
me.

A la différence du pieu, le frottement négatif s’exercant sur I’inclusion rigide
n’est pas un effort parasite, mais au contraire il permet de soulager I’horizon com-
pressible de la contrainte résiduelle qui existe a la base du matelas de répartition.
Ce report sur les inclusions se fait de maniére progressive avec la profondeur.

2.2.2. Point neutre

L’égalité du déplacement vertical de I’inclusion rigide et du tassement vertical du
sol le long de I’inclusion rigide définit la profondeur h, du point neutre N. Au-

dessus de ce point N, le frottement est négatif, au-dessous il devient positif
(Fig. 2.15).

En téte, I’inclusion rigide reprend la charge Qp(0).

Au point N, I’inclusion rigide est soumise a la charge Qp(0) augmentée de I’effort
hc

de frottement négatif Fy (Fy = Ir(z) -D.dz) entre la téte de I’inclusion rigi-

0
de et le point N.
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L’effort axial dans I’inclusion rigide augmente donc entre la téte de I’inclusion et
le point neutre. Cet effort total [Qp(0) + Fy] doit étre équilibré par I’effort de frot-

tement positif Fp au-dessous du point N et I’effort de pointe Qp(L) (Fig. 2.15) :
Qp(0) + Fy = Fp + Qp(L).
A proximité du fdit de I’inclusion, la contrainte ¢’ est donc réduite en profondeur

parce qu’une partie du poids des terres est transmise dans I’inclusion par le frot-
tement négatif mobilisé au-dessus du point considéré : c’est I’effet d’accrochage.

2.2.3. Mobilisation dans le temps et en profondeur

Le frottement négatif maximal dépend :

— du tassement du sol (fonction de sa compressibilité et du temps de consolida-
tion) ;

— du déplacement de I’inclusion (fonction de sa rigidité et de la raideur de son an-
crage) ;

— des surcharges par rapport aux conditions initiales ;

— des conditions de I’interface entre le sol et I’inclusion ;

— des conditions limites du systeme (inclusion isolée ou inclusion au sein d’un
groupe).

La contrainte de frottement négatif f,, augmente avec le déplacement relatif dy sol-
inclusion pour atteindre sa valeur limite g pour un déplacement relatif 8y, d’ordre

millimétrique, donc tres faible (Fig. 2.16). Compte tenu de la consolidation, ce
frottement negatif f,, est maximal a long terme et doit étre calculé a partir des con-

traintes effectives.

Figure 2.16. Loi de mobilisation simplifiée du frottement latéral unitaire gs.

Les méthodes habituellement employées pour évaluer les efforts dus au frotte-
ment négatif n’introduisent pas explicitement la loi de mobilisation de ces efforts
en fonction du déplacement relatif sol-élément de fondation, mais sont plutdt des
méthodes a la rupture.

La relation entre les contraintes effectives verticales et horizontales s’écrit :
o’h=K.c'y(2) (2.2)
K étant le coefficient de pression des terres au contact sol-pieu.
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Si I’on considere 6 I’angle de frottement sol-pieu qui dépend du type de pieu et
de la nature du sol, la contrainte de cisaillement due au frottement négatif s’écrit
alors :

fa(2) =K. o’y (2). tand (2.3)

En pratique, on considére le produit K tand comme un terme dont les deux fac-
teurs sont indissociables.

Le frottement négatif peut apparaitre dans d’autres cas que celui d’une surcharge
sur sol compressible :

—sols naturels ou artificiels (remblais récents) tassant sous leur propre poids ;

— rabattement de nappe ;

—sols liquéfiables ou sols laches pouvant étre le siége de tassement par saturation
ou par densification sous effets sismiques.

Une description détaillée du mode de calcul du frottement négatif autour d’un
pieu (ou inclusion) isolé ou en groupe est donnée ci-aprées (cf. § 3), en référence
au modele proposé par Combarieu (1974, 1985).

2.3. Mobilisation de la résistance du sol

La partie résistante de I’inclusion située sous le point neutre, appelée également
fiche résistante, permet de reprendre, par frottement positif et effort en pointe, la
charge maximale dans I’inclusion au niveau du point neutre.

La mobilisation du frottement latéral positif unitaire est fonction du déplacement
relatif entre I’inclusion et le sol avoisinant, lorsque le déplacement de I’inclusion
est plus important que celui du sol.

La fiche résistante de I’inclusion sera calculée selon les méthodes propres aux
fondations profondes. Cependant les coefficients de sécurité seront choisis volon-
tairement plus faibles (sans minoration appliquée a la charge de fluage), parce
gu’on accepte un déplacement de I’inclusion plus élevé que pour une fondation
profonde.

2.4. Tassement de I’inclusion

Les essais de chargement ont montré que, comme pour les pieux, le tassement
vertical d’une inclusion isolée descendue sur un horizon compact est faible sous
sa charge de service. Frank et Zhao (1982) ont fourni une méthode de calcul de
ces tassements a partir des caractéristiques pressiométriques.

Le tassement d’une inclusion résulte de son tassement en pointe et de son raccour-
cissement élastique.

Le raccourcissement élastique des différents types d’inclusion est généralement
faible au regard du tassement du sol compressible. Des exemples de valeurs ca-
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ractéristiques de module de déformation des inclusions sont présentés dans le cha-
pitre 7 (§ 3.4).

Comme explicité dans le paragraphe 5 de ce chapitre, le tassement d’un groupe
d’inclusions sera calculé comme la somme de deux composantes principales : le
tassement du sol renforcé proprement dit (y compris celui du matelas), auquel
s’ajoutera le tassement des couches profondes non renforcées.

2.5. Actions autres que verticales centrées
2.5.1. Chargement dissymétrique

Dans le cas de fondations de grandes dimensions, la direction verticale prépondé-
rante des charges a reprendre et la nature des mécanismes d’interaction entre le
sol et les inclusions aboutissent a des efforts essentiellement de compression dans
les inclusions. Seules celles placées en périphérie d’une zone chargée peuvent étre
soumises a des sollicitations complémentaires de flexion (effet de bord).

Dans le cas d’un groupe limité d’inclusions, sous semelles isolées par exemple
(Fig. 2.17), I’effet de bord qui existe déja sous une charge verticale devient pré-
pondérant sous un torseur d’efforts (effort transversal et moment). Une étude par-
ticuliére devra définir la géométrie et les caractéristiques mécaniques du matelas
de transfert permettant de réduire suffisamment les sollicitations dans les inclu-
sions pour, le cas échéant, ne pas armer ces derniéres.

Sous les fondations de grande surface, des effets de bord sont a prendre en comp-
te, conduisant a calculer les inclusions proches des bords de fagon différente de
celles des zones centrales, qui sont souvent soumises a un chargement uniforme.

Par exemple, sous des remblais de grande hauteur, des sollicitations de flexion
peuvent apparaitre en téte des inclusions placées sous les talus, en plus de celles
de compression développées dans I’axe du remblai. Ceci peut justifier I’incorpo-
ration de nappes de renfort (géosynthétiques, géogrilles) a la base du remblai pour
en réduire le déplacement horizontal et son influence sur les tétes des inclusions.
La dissymétrie des charges du remblai conduit en outre a une distribution non uni-
forme des efforts verticaux dans les inclusions.
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Figure 2.17. Exemple de chargement dissymétrique conduisant a une distribution
non uniforme des efforts dans les inclusions.

2.5.2. Actions transversales

A la différence des semelles sur pieux (ol les efforts transversaux sont distribués
intégralement en téte des pieux), le matelas granulaire absorbe une partie des dé-
formations, ce qui peut avoir pour effet bénéfique de réduire les déplacements en
téte des inclusions.

Les efforts transversaux exercés sur la fondation sont répartis, par I’intermédiaire
du matelas granulaire, entre les inclusions et le sol.

Cette réduction des efforts appliqués en téte des inclusions, conjuguée avec le fait
que celles-ci sont libres en téte, explique que les sollicitations induites dans les
inclusions sont généralement nettement plus faibles que dans le cas d’une semelle
sur pieux.
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3. MECANISMES DE TRANSFERT DE CHARGE

Les mécanismes de transfert de charge s’appuient largement sur le modéle que
Combarieu (1974, 1985) a proposé pour décrire le frottement négatif autour d’un
pieu isolé ou sur un groupe de pieux.

Dans le cas d’un renforcement par inclusions rigides, ce modéle d’origine s’ap-
pligue uniguement sur la hauteur du sol compressible, autour des inclusions.

Combarieu a proposé par la suite d’étendre ce modele au sol disposé au-dessus
des tétes d’inclusions, pour étudier les transferts de charge dans le matelas, dans
les cas suivants :

— remblai surmontant les inclusions dans le cas des remblais sur pieux (1988,
2007) ;

— matelas de répartition dans les cas des dallages souples ou semelles rigides sur
sols renforcés par inclusions (1990, 2007).

D’autres méthodes sont proposées pour étudier le transfert de charge dans le ma-
telas, notamment la méthode du « cone de diffusion ».

3.1. Frottement négatif sur la hauteur du sol compressible
3.1.1. Inclusion isolée ou pieu isolé

Le modeéle a été développé pour calculer le frottement négatif agissant sur les
pieux d’ouvrages.
Les méthodes traditionnelles consistent a estimer la hauteur critique h;, corres-

pondant a la longueur d’inclusion effectivement soumise au frottement négatif
(Fig. 2.18), puis a calculer I’intensité de celui-ci a partir de la relation :
h

Fy = 2nerKtan60’v(z, rp)dz (2.4)

0
en supposant que la contrainte verticale effective o’ (z, ry) dans le sol, le long de

I’inclusion, n’est pas perturbée par la présence de I’inclusion elle-méme et s’iden-
tifie & 6’1 (2), contrainte verticale effective libre sans inclusion.
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Figure 2.18. Schéma de calcul du frottement négatif.

La hauteur h. sur laquelle se développe le frottement négatif est appelée « hauteur
critique ».

K tand est le terme qui relie la contrainte de cisaillement et la contrainte verticale
au contact de I’inclusion. Selon la proposition de Combarieu, en accord avec celle
de nombreux autres spécialistes, on ne cherche pas a différencier les deux termes
(K : coefficient de pression des terres ; tand : coefficient de frottement sol-pieu),
mais on traite leur produit comme un parametre unique dont la valeur dépend du
type de pieu (ou d’inclusion) et de la nature du sol compressible. Ces valeurs ont
été établies expérimentalement sur des pieux.

Lorsque Fy est calculée par cette méthode, sa valeur reste toujours surévaluée du
fait de la valeur surévaluée de o’ (z, ).

Combarieu (1974) a proposé une approche plus satisfaisante du frottement négatif
qui introduit une modification de I’état de contrainte au contact de I’inclusion due
a la présence de celle-ci par effet d’accrochage. Cette modification traduit le fait
que, le pieu ou I’inclusion encaissant un effort de frottement négatif, le sol autour
de I’inclusion se trouve déchargé.

La contrainte verticale effective le long de I’inclusion est donc localement dimi-
nuée et sa valeur est inférieure a celle en I’absence d’inclusion. Ce transfert d’ef-
fort se traduit par une contrainte o’y (z, r), variable et croissante avec la distance
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r a I’axe de I’inclusion. Cette variation décrit un cisaillement qui se développe se-
lon des surfaces concentriques a I’inclusion.

L’approche est étendue également aux groupes d’inclusions. Elle permet la déter-
mination de la hauteur critique h.

Cette méthode n’impose pas d’autre hypothése que celle selon lagquelle la com-
pressibilité du sol est suffisante pour que le tassement permette de développer la
valeur limite du frottement négatif.

Combarieu (1985) a défini une loi de variation radiale de la contrainte verticale a
la cote z en introduisant la notion d’accrochage du sol compressible autour de
I’inclusion (Fig. 2.19).

Figure 2.19. Répartition de la contrainte o', (z, r).

Pour r > 8

s
c'(z,1) = 6" (2)+(c'1(2)-0c"(2))|1-¢e o (2.5)
ou :

o’1 (2) est la contrainte verticale effective libre dans le terrain a I’état final, calcu-

Iée sans tenir compte de la présence de I’inclusion ;
o’y (2) =’y (z, rp) est la contrainte verticale effective au contact de I’inclusion a

I’état final, tenant compte de I’effet d’accrochage ;
o’y (z, r) est la contrainte verticale effective réelle a la distance r de I’axe de I’in-

clusion, tenant compte de la perturbation due a la présence de I’inclusion ;
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A est le coefficient dit d’accrochage caractérisant I’amplitude de I’accrochage
autour de I’inclusion.

Le coefficient d’accrochage A prend les valeurs suivantes, qui ont été établies ex-
périmentalement (Fig. 2.20) :

W I . o SO | pReew . S T
5 e il Seenien DEDGI VEURUR BN T .
I | T [ 1T ]
YT 1T T T T T T
10\~~~ 1T T "1
B | e E e I Y I R
i 0 e R et I A R R
F—\——4———FF———t+t——t——"4 1~
0.50
00
00 0.05 0.10 015 020 025 005 035 040
K tan O
Figure 2.20. Abaque de détermination de L (Norme NF P 94-262).
= 1 si Ktand < 0,15

0,5 +25 K tand
A = 0,385 -K tand si 0,15 <Ktand <0,385
A=0 si Ktand > 0,385

Le cas A = 0, accrochage maximal, correspond a I’hypothése simplificatrice de
non réduction des contraintes verticales par la présence des inclusions.

Les valeurs de K tand, qui sont liées au type d’inclusion ou de pieu ainsi qu’a la
nature et aux caractéristiques du sol environnant, résultent d’expériences en vraie
grandeur, menées sur des fondations profondes soumises a des intensités généra-
lement fortes du frottement négatif final, nécessaires a une bonne interprétation et
obtenues apres des temps de consolidation souvent longs.

Le tableau 2.1 suivant reprend les valeurs de K tand proposées en 1985 pour les
pieux, lesquels peuvent constituer des inclusions rigides, en rapprochant de ceux
des pieux les modes d’exécution des types d’inclusions actuelles de dimensions
plus modestes. Le tableau 2.11 donne les valeurs de K tand proposees dans la nor-
me NF P 94-262 (Annexe H, Evaluation du frottement négatif sur un élément de
fondation).
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Les divers types d’inclusions actuellement exécutées trouvent leur place dans ce
tableau. Il faut, de toute maniére, indiquer que, dans la justification d’un groupe
d’inclusions, la majorité des efforts repris par celles-ci le sont par la téte ; ceux
repris au sein du sol compressible par frottement négatif sont relativement faibles
et I’influence du terme K tang reste donc limitée.

Tableau 2.1. Valeurs recommandées du parametre K tang.

Pieux ou inclusions exécutés par déplacement ou sous pression, dans des
sols fins de consistance liquide a molle ou des sols organiques 0,20*
*réduire a 0,15 pour des éléments ouverts

Pieux ou inclusions forés dans des sols fins de consistance liquide a molle
ou des sols organiques 0,15*
*réduire a 0,10 si tubage perdu

Pieux ou inclusions exécutés par déplacement ou sous pression, dans des
sols fins de consistance ferme a trés ferme 0,30*
*réduire a 0,20 pour des éléments ouverts

Pieux ou inclusions forés dans des sols fins de consistance ferme a tres
ferme 0,20*
*réduire a 0.15 si tubage perdu

0,35 a1 (suivant le

Pieux ou inclusions a déplacement ou forés, dans les sables et graves . o
degré de compacité)

Tableau 2.11. Valeurs du parametre K tand (norme NF P 94-262).

Pieux forés tubés Pieux forés Pieux battus
Tourbes sols organiques 0,10 0,15 0,20
mous 0,10 0,15 0,20
Argiles et limons

fermes et durs 0,15 0,20 0,30

trés laches 0,35

Sables et graves laches 0,45

compacts 1,00

La conservation des efforts verticaux dans le modéle conduit a I’équation diffé-
rentielle suivante dont la variable est la contrainte ¢’ (z) (Combarieu, 1985) :

v( ) _do'4(2)
—g TR\ (D) = —— (26)
avec :
2
u(y = A0 27)

p
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La solution de cette équation donne I’expression générale de la contrainte verti-
cale effective o’ (z) a I’interface sol-pieu, dans les intervalles ou do’4(z)/dz peut

étre supposé constant :

P G B R U
D= 5 +e“()z[6"(0)_u(%) R

Dans le cas particulier d’un massif homogéne compressible saturé, avec nappe en

d ’
1 do 1(2)] 2.8)

surface et soumis a surcharge uniforme qg, do’1(z)/dz est constant : %ﬁ =y
a I’état final.
Donc 671(2) vaut, apres consolidation : 6*1(z) = v’z + gy ou y’ est le poids volu-
mique déjaugé du sol.
Dans ce cas simple, on a:
o' (2) = A e—u(X)Z[q - _L] (2.9)
IS ey

et la hauteur h, sur laquelle s’exerce le frottement négatif, soit depuis la téte de
I’inclusion jusqu’au point neutre déterminé par la condition ¢’ (h;) =y’ hg, Véri-
fie la relation :
RN, _ p(h -1

o

p)— -1

Y

qui peut en particulier se résoudre graphiquement.

Si la valeur calculée de h, est inférieure & H (épaisseur du sol compressible), la
2nr Ktano
b

n(r)

resultante du frottement négatif s’écrit : Fy = dg. il'y a proportion-

nalité entre Fy et q.

Si la valeur calculée de h, est supérieure a H, Fy s’applique sur toute I’épaisseur
H du sol compressible, et la résultante du frottement négatif s’écrit :
2nr Ktano

Fy = —2=——1I[y'h_+qy-o',(h

N M()\.) [Y c q() © V( C)]
ou c’y (h,) est donné par :

, _ ’ _ 7\.)h ’
o' (h) = —L— +e 7l C[q ——"L}

AT ey
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On montre que Fy, qui atteint sa valeur maximale a la fin de la consolidation, est
trés simplement lié au degré de consolidation lorsque h. est inférieur a la hauteur
H.

3.1.2. Inclusion dans un groupe

En présence de nombreuses inclusions, I’effet de groupe, d’autant plus important
que le maillage est serré, s’ajoute a I’effet d’accrochage.

Soit un groupe d’inclusions rigides réguliérement réparties en nombre illimité
(Fig. 2.21).

Figure 2.21. Implantation du groupe d’inclusions rigides.

On définit les paramétres suivants :
aetb : espacements entre axes des inclusions selon deux directions orthogonales ;
'y : rayon d’une inclusion.

Le calcul est comparable a celui de I’inclusion isolée, mais en exprimant la con-
servation des efforts appliqués a la maille élémentaire A = ab (aire d’influence).

Cette maille élémentaire est assimilée a une maille cylindrique de rayon R, appelé
« rayon d’influence » (Fig. 2.22) :

ab
T

R =
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Figure 2.22. Aire d'influence d’'un pieu du groupe illimité.

La figure 2.23 illustre de facon synthétique le modéle de frottement négatif con-
sidéré et les notations associées.

Figure 2.23. Modele de frottement négatif selon Combarieu (1985).

Cette analyse conduit a une équation différentielle identique a I’équation (2.6)
permettant de déterminer ¢’ (z, rp,) (Combarieu, 1985) :

do’ . (z,1,) do’,(2)

v ' _ 1
—p_dz +u(h, R)o'\ (2, ) = % (2.10)
avec :
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2
LW R) = % — KIand ;5 0 2.11)
R p
1+k—(1+—)e o
r
p
ou:
u(0,R) = —=2 K@ 4, 2.12)
R\ 2 r
(F)°-1] 7

p
Ces relations sont aussi données sous forme d’abaque (Fig. 2.24).

Figure 2.24. Abaque pour la détermination de (A, R) (Norme NF P 94-262).

!

c'1(2)
dz

a un poids volumique) peut étre considéré comme constant : cas ou le profil 6’1 (z)
peut étre linéarisé par couche. La détermination de la hauteur critique et le calcul
de I’effort de frottement négatif total se font de la méme fagon que pour une inclu-
sion isolée. Il existe des logiciels développés a cet effet.

Le profil de la contrainte verticale entre les inclusions ¢’ (z, r) est obtenu en ré-
solvant I’équation (2.10), qui est une équation linéaire différentielle du premier
ordre, connaissant le profil de contraintes verticales ¢’ (z) qui serait obtenu en
I’absence d’inclusion et les valeurs des deux coefficients K tand et A qui caracté-
risent I’effet d’accrochage autour des inclusions (effet par lequel la contrainte ver-
ticale au contact de Iinclusion ¢’ (z, rp) se trouve réduite).

La solution peut étre calculée dans les situations ou le terme (homogeéne
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Le frottement négatif le long de I’inclusion s’exprime comme pour I’inclusion
isolée, p(2) étant remplacé par (A, R/rp), (1) correspondant a la limite obtenue

pour R/ry = oo.

Si I’on suppose, comme dans les méthodes traditionnelles anciennes, que la con-
trainte verticale ¢’ (z) est non perturbée par la présence des éléments rigides, cela
équivaut a I’accrochage maximum A = 0, ce qui n’empéche pas I’effet de groupe
de se manifester. L’intégration de I’équation (2.10) donne la solution fournie par
Zeevaert en 1957, qui constitue une solution particuliére de celle proposée.

La contrainte verticale moyenne o, * () entre les inclusions s’exprime de la ma-
niére suivante, sur la hauteur ot s’applique le frottement négatif :
2Ktan 6rp
(R2-r2pu(37)
P

La hauteur critique h, est souvent déterminée en faisant I’hypothése que le frotte-
ment négatif n’agit que si la contrainte au contact de I’inclusion o’ (z, rp) est su-
perieure a la contrainte initiale ¢’ (z). L’effort de frottement négatif agissant sur
I’inclusion peut alors étre calculé par I’expression (2.8) sur la hauteur h. ou H.

c,(z2) = 6'1(2)-[0'1(2) -0 (7, rp)] (2.13)

Simon (2001) a suggéré I’alternative selon laquelle le frottement négatif ne se dé-

veloppe que jusqu’a la profondeur ou la contrainte verticale moyenne entre les in-
. * Lo . N . . ,

clusions o, (z) demeure supeérieure ou égale a la contrainte initiale ¢’ (2).

L’approche de Combarieu est une approche en contraintes, a la limite, ou les in-
clusions sont peu déformables, tandis que le sol est supposé d’une compressibilité
suffisante pour que les contraintes de cisaillement au contact des inclusions attei-
gnent leurs valeurs limites 1 (z). Ces valeurs limites sont atteintes pour des dépla-
cements relatifs entre sol et inclusion (ou pieu) de I’ordre de 0,01 D, ou D est le
diametre de I’élément. Ces valeurs sont issues des essais expérimentaux effectués
sur le frottement négatif.

On sera donc vigilant sur I’applicabilité de la méthode, qui doit impérativement
comporter I’étude des déformations sans inclusions.

La méthode fournit :

— la contrainte de cisaillement en tout point du fat de I’inclusion :

©(2) =Ktand.o’y (z, 1p) ;

- la contrainte verticale moyenne entre les inclusions cv*(z), utilisée pour le calcul

des tassements ;
— la profondeur h. du point neutre.
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3.1.3. Inclusion au sein d’un groupe limité d’inclusions

Dans le cas d’un groupe limité d’inclusions, les régles proposées sont des régles
semi-empiriques, calées sur les résultats d’essais en centrifugeuse (Cartier, 1994).

Pour évaluer le frottement négatif sur un élément quelconque d’un groupe limité
d’inclusions, on doit distinguer le cas d’une file unique (Fig. 2.25) de celui de plu-
sieurs files (Fig. 2.26), et déterminer les paramétres suivants :

Fn (o) : effort de frottement négatif total sur une inclusion isolée ;

Fn (R) : effort de frottement négatif total sur une inclusion dans un groupe illimi-
té.

Le frottement négatif sur chaque inclusion du groupe (intérieure, extérieure ou en
angle) s’obtient par une combinaison linéaire des termes Fy («) et Fy (R), com-
binaison qui est définie en distinguant le cas d’une file unique ou celui de plu-
sieurs files.

3.1.3.1. File unique

1 2
Fia = 3FN(R) + 5Fy(2)

FN = %FN(R) + %FN(OO)
Figure 2.25. Disposition d’une inclusion
dans une file unique.

3.1.3.2. Plusieurs files

I:Ni = FN(R) (i) — intérieur
Fya = SFy(R)+ 2F |
Na — 12 N( ) 12 N(OO) (a) —angle
_5 1 - ) o
Fne = éFN(R) + éFN(OO) (e) — extérieur Figure 2.26. Disposition d’une

inclusion dans plusieurs files.

3.1.4. Limitations du modeéle

Les limitations suivantes doivent étre prises en considération :
— la forme du champ &’ (z, r) adopté implique que le cisaillement sur le cylindre

de rayon R ne soit pas nul au bord du cylindre équivalent a la maille. Ce point va

87



PROJET NATIONAL ASIRI

a I’encontre du fait qu’au bord de la maille, par raison de symétrie, le cisaillement
doit étre nul ;

—la méthode ne s’applique qu’au volume ou se développe du frottement négatif ;
elle ne permet pas d’analyser la distribution des efforts sous le point neutre ; sous
le plan horizontal passant a ce niveau (« plan neutre d’égal tassement »), le frot-
tement est positif et contribue a augmenter la charge transmise au sol entre les in-
clusions en réduisant I’effort supporté par les inclusions. Le tassement résultant
du sol encaissant ne peut donc étre estimé que de maniére approchée sur la base
d’hypothéses complémentaires ;

—laraideur du sol sous la pointe des inclusions et la raideur des couches profondes
s’averent également des facteurs importants, puisque ce sont elles qui vont déter-
miner I’lamplitude du tassement différentiel entre la pointe de I’inclusion et le sol
encaissant, et justifier I’hypothése implicite de la méthode de Combarieu selon la-
quelle les déplacements relatifs entre le sol et I’inclusion en section courante sont
d’ampleur suffisante pour que le frottement négatif atteigne ses valeurs limites.

3.2. Transfert de charge dans le matelas

Parmi les diverses méthodes analytiques pour I’évaluation du transfert de charge
dans le matelas, le projet national ASIRI propose de retenir les deux méthodes
éprouvées suivantes :

—laméthode de I’inclusion fictive (développée par Combarieu), qui présente I’in-
térét de constituer une approche homogeéne et consistante avec la méthode d’éva-
luation du frottement négatif décrite précédemment, étant basée sur les mémes
principes (effet d’accrochage sur des colonnes fictives au sein du remblai) ;

— la méthode du cbne de diffusion, qui traduit une approche conforme aux méca-
nismes mis en évidence par les diverses expérimentations et modélisations réali-
sées dans le cadre du projet ASIRI (transfert de charge par une diffusion au-
dessus de I’inclusion), comme explicité dans le paragraphe 1 de ce chapitre.

Ces deux méthodes et leurs limitations sont décrites ci-apres.
3.2.1. Méthode de I’inclusion fictive
3.2.1.1. Description

Combarieu (1988) a proposé de modéliser les phénomeénes de transfert de charge
au-dessus des tétes d’inclusions en les assimilant au frottement négatif qui se dé-
velopperait si ces inclusions se prolongeaient fictivement sur la méme hauteur h,

que celle sur laquelle s’exerce ce frottement négatif (Fig. 2.27). Le parametre h,
est donc égal a I’épaisseur Hg du remblai ou du matelas intercalaire supportant
une structure souple soumise a une charge uniforme d’intensité qo.
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Dans le cas particulier des matériaux frottants, il est proposé de retenir la valeur
particuliére K tanop, = 1 (¢, : angle de frottement du remblai), d’ou il résulte la

valeur A = 0 pour le coefficient d’accrochage.

La contrainte verticale dans le sol entre les inclusions est alors uniforme et est
donnée par :

v _ _

g = L(1-e ™M)+ gue ™ (2.14)
i
avec .
_ 2r;Ktan(pIr
He = Tho 2
p

ou:

rp - rayon de I’inclusion ;
R : rayon de la maille équivalente (ou 2R : espacement entre les inclusions).

Dans le cas particulier des remblais en matériau frottant, cette expression est la
méme que celle donnée par Terzaghi dans I’étude de I’effet de silo pour les sables.

Figure 2.27. Approche de Combarieu (1988).

Dans sa forme générale, |, est également fonction de A (directement lie a K tang),

le coefficient d’accrochage introduit pour le frottement négatif et pris égal a zéro
dans le cas d’un remblai de bonne qualité (matériau granulaire).
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L’expression donnant gs" permet d’étudier Iinfluence des différents éléments
géométriques (rp/R, Hgr/R) sur I’efficacité du systeme. En outre, dans le calcul se-
lon la méthode de Combarieu, il est bien vérifié que la charge reprise par une in-
clusion est bornée par celle correspondant a son aire d’influence.

En appliguant son modéle au remblai avec des éléments fictifs de méme section
droite que les inclusions dans le sol compressible, Combarieu propose une appro-
che globale du dimensionnement du renforcement par inclusions rigides, en se
fixant comme objectif de minimiser la contrainte appliquée sur le sol compressi-
ble.

En général on cherche a limiter la contrainte gs* sur le sol entre les inclusions, en
vue de limiter les tassements. En se fixant une valeur appropriée du taux de réduc-
tion des contraintes SRR = q" / y,h,, il est possible de déterminer une géométrie
du maillage acceptable, pour un rayon d’inclusion r, fixé. Chaque inclusion est
alors soumise en téte a I’effort :

(Fyt+m rpzyrhr), ou Fy est le frottement négatif développé sur la hauteur h,.

3.2.1.2. Limitations et améliorations apportées

La méthode originale proposée par Combarieu en 1988 pour traiter I’inclusion
fictive présentait I’inconvénient de conduire a un taux de réduction de contraintes
SRR augmentant avec la hauteur du remblai Hg, ce qui va a I’encontre des obser-
vations sur modéles réduits, et de résultats théoriques établis par Hewlett ou

Kempton, qui montrent que ce taux atteint une valeur limite sous des hauteurs
croissantes de remblai.

En réalité, la méthode doit étre appliquée a partir de la position d’un plan supé-
rieur d’égal tassement au sein du remblai, et non a partir de la surface supérieure
de ce dernier.

Aussi, a I’occasion du projet national ASIRI, la méthode a-t-elle été modifiée
(Combarieu, 2007, 2008) pour ce qui concerne son extension au calcul des efforts
transitant dans le remblai au-dessus des tétes des inclusions. Il a été introduit a cet
effet une formulation empirique donnant la hauteur active h, entre les tétes des
inclusions et le plan supérieur d’égal tassement (Fig. 2.27), en fonction du rayon
R de la maille circulaire équivalente, soit :

Na _ 10-04(6-R)%si R <6

p "

90



Chapitre 2 - Mécanismes de fonctionnement

= 10 si R >6

p p

Par ailleurs il est proposeé d’évaluer le coefficient K tand dans le remblai par la re-
lation empirique :

K tans = 1,1 — e /80 (2.15)
a partir du module de déformation E de la couche d’épaisseur h, (avec Eg = 50 MPa).

-1’3
)

Ce module E est le module Ev, mesuré a la plaque de diamétre 60 cm, qui peut
aussi étre estimé a partir de corrélations avec d’autres mesures de déformabilité.

La contrainte résiduelle entre inclusions s’écrit dans ces conditions :

h

qf = ZTr(l—e_”fha)+yr(hr—ha)e_“f a (2.16)
r

Si la valeur calculee de h, est supérieure a Hg, on convient alors de prendre h, = Hg.

Le rapport SRR de la contrainte résiduelle gs+ a la contrainte appliquée yrhr tend

L .. —uh s e
ainsi vers la valeur finie e Hr''a | quand h, augmente indéfiniment.

L’introduction du plan d’égal tassement entraine une augmentation de gs* et en
conséquence une réduction de I’effort en téte de I’inclusion. Inversement, le frot-
tement négatif le long du fit, généré par g,* et dont le mode de calcul reste inchan-
gé, est augmenté. Globalement, pour les groupes d’inclusions performants, ceci
ne conduit, vis-a-vis des propositions de 1988, qu’a une baisse modeste de I’effi-
cacité.

Dans le cas des dallages, le plan supérieur d’égal tassement peut étre assimilé a la
sous-face du dallage.

3.2.1.3. Evaluation

Le modele de I’inclusion fictive est apte a décrire le transfert de charge dans le
matelas, sous réserve de prendre en compte les points spécifiques exposés au pa-
ragraphe précédent (par exemple identification d’un plan supérieur d’égal tasse-
ment). Le chapitre 3 détaille les exigences qui en découlent pour les modéles de
calcul de type analytique.

3.2.2. Méthode du cbne de diffusion

On peut aussi modéliser le transfert de charge par une diffusion au-dessus de I’in-
clusion, en référence aux mécanismes mis en évidence par les diverses expéri-
mentations et modélisations réalisées dans le cadre du projet national ASIRI
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(Chevalier et al., 2010 et 2011). Comme explicité dans le paragraphe 1 de ce cha-
pitre, il est important de rappeler que le mécanisme de transfert de charge dépend
du type d’ouvrage considéré :

—cas d’un remblai : la diffusion se fait suivant le modeéle du chapiteau incliné a
I’angle de frottement du matériau du matelas ;

— cas d’un dallage ou d’une fondation sur un matelas granulaire : le transfert de
charge se fait par I’élément de structure (dallage ou fondation) et la colonne ver-
ticale du matelas surmontant I’inclusion et, dans une mesure moindre, le voisina-
ge immédiat de cette colonne.

Dans le cas d’un remblai sur un matelas granulaire, le report des charges se fait par
cisaillement le long d’un tronc de cone issu de la téte de I’inclusion et formant un
angle solide 6 égal a I’angle de frottement interne au pic du matériau du matelas.

A partir de I’angle 0 que fait la zone de diffusion avec la direction verticale, on
peut évaluer le report de charge vers les inclusions en considérant que le bloc en
déplacement transmet directement au sol compressible son poids propre et la
charge qu’il recoit. Cette hypothése, basée sur les résultats des simulations numé-
riques, est compatible avec I’approche cinématique du calcul a la rupture du bloc
rigide en déplacement, si I’on considére que I’angle 6 doit étre égal a I’angle de
frottement interne ¢ du matériau pour obtenir un déplacement vertical de ce bloc
rigide, seule direction cinématiquement admissible (Fig. 2.28).

Figure 2.28. Approche cinématique du calcul a la rupture appliquée a la détermination
de la contrainte limite sur le sol entre les inclusions.
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A partir de la géométrie proposée (Fig. 2.29), on peut déterminer la part de la sur-
charge Qp et du poids Wp de la couche granulaire redirigée vers les inclusions
via la zone de transfert de charge. On en déduit I’efficacité E et la capacité G du
ma- telas granulaire a reporter les surcharges vers les inclusions, dans le cas d’
inclu- sions ou de dallettes de section carrée.

Figure 2.29. Mécanismes de transfert de charge proposés.

- 2 2 tan2 _ S-a
Qp = g(ac +4ah tan6 + thstan=0) pour h <h* = >tan0 (2.17)
= 2 2 Th3tan2 <h* = S—@
Wp y[a h,, +2ahgtano + 3hmtan 6} pour h, <h 2tan® (2.18)
W+ a2+ 4ah_tan@ + th2tan20
E = Z—LQL et G = ( m > ™m ) (219)
s*(vhy, + @) S
Pour des pieux ou dallettes de section circulaire, de diamétre a, on obtient :
nh
b = yTm[(a/z)2 +(a/2+h tan0)2+a(a/2+h_tane),/2] (2.20)
= gqn(a/2+h_tan0)2 pour h_<h* = =2 2.21
Qp = an( mtan0)“ pour hy, 216 (2.21)
W, + n(a/2 +h_tano)2
E = 2—dp— etG = ( 2”‘ ) (2.22)
s(vhy, +a) s
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L’angle 0 est généralement pris égal a I’angle de frottement au pic ¢, du matériau

granulaire pour évaluer I’efficacité maximale qui peut étre mobilisée pour un
chargement donné.

Par comparaison avec des simulations numériques aux éléments discrets effec-
tuées pour un matelas d’épaisseur h,, = 1,0 m et 0,5 m, on constate sur la
figure 2.30 que les formulations analytiques proposées permettent d’approcher de
fagon satisfaisante les mécanismes de transfert de charge. Pour des déplacements
faibles de la couche granulaire, I’angle de frottement a considérer dans les formu-
lations analytiques est bien I’angle de frottement au pic des matériaux granulaires
mis en place. Toutefois, pour des déformations plus importantes, on peut penser
que la désorganisation des particules requiert de considérer des angles de frotte-
ment plus faibles.

Figure 2.30. Comparaison entre les taux de report d’efforts E et G obtenus
par simulations numériques discretes et calculés analytiquement (Chevalier et al., 2010).

(Cas remblai, inclusions carrées a = 0,37 m et maille 2,5 m, taux de couverture = 2,22 %)

4. MECANISMES ELEMENTAIRES
4.1. Mécanisme global d’un renforcement par inclusions rigides

Rappelons que, comparé a des fondations sur pieux ou a un renforcement par in-
clusions souples du type colonnes ballastées, un renforcement de sol de fondation
par inclusions rigides a pour mécanisme principal de répartir les charges entre les
inclusions et le sol compressible environnant tout en minimisant les tassements.
Ce mécanisme est aussi celui des colonnes ballastées avec la différence toutefois
gu’avec ces derniéres il y a égalité des tassements en téte des colonnes et du sol
qui les entoure.

Les inclusions rigides ont ainsi pour rdle de :
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— canaliser les contraintes dues aux remblais, charges sur dallages ou radiers, vers
des sols profonds compacts ;

—réduire les contraintes dans le sol compressible pour réduire les tassements ;
—réduire éventuellement les temps de consolidation par diminution des contrain-
tes dans le sol compressible, en fonction du niveau de surconsolidation.

4.2. Comportement de I’inclusion rigide isolée

L’inclusion rigide isolée fonctionne comme un petit pieu. Au cours du charge-
ment de la téte de I’inclusion rigide, on mobilise rapidement le frottement latéral
puis la pointe plus lentement jusqu’a la résistance ultime fixée conventionnelle-
ment a un déplacement de la téte égal au dixieme du diamétre de I’inclusion
(Fig. 2.31).

Figure 2.31. Mobilisation des efforts totaux et en pointe d’'une inclusion rigide.

En ce qui concerne I’encastrement de I’inclusion dans les horizons situés sous les
couches compressibles, il convient de différencier deux cas tres distincts.

Domaine n° 1 : les inclusions sont nécessaires a la stabilité et a la portance de
I’ouvrage. On doit dans ce cas appliquer les prescriptions de la norme NF P 94-
262 « Fondations profondes », avec en général un encastrement minimum de trois
diametres pour les pieux de diamétre inférieur a 0,50 m. Cet ancrage minimal peut
étre réduit a la valeur minimale 0,50 m si I’entreprise de fondations peut garantir
la bonne exécution de cet encastrement de la pointe des pieux dans la couche por-
teuse soit par des prélévements d’échantillons, soit par I’emploi de trépan ou, en-
core, I’utilisation de carottier.

Domaine n® 2 : les inclusions rigides ont pour fonction principale la réduction des
tassements et ne sont pas nécessaires a la justification de la stabilité ou de la por-
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tance de I’ouvrage. En général, on se limitera a un encastrement minimum de un
diametre dans la couche porteuse, sous réserve d’en tenir compte pour I’évalua-
tion du facteur de portance (en référence a la norme NF P 94-262), et sous réserve
d’un contrdle strict de la qualité d’exécution (tel que I’enregistrement systémati-
que des parametres d’installation), permettant de garantir I’obtention de cet ancra-
ge minimum pour toutes les inclusions. En I’absence de véritable couche
porteuse, des inclusions dites « flottantes » peuvent étre envisagées, sous réserve
de justifications spécifiques.

4.3. Comportement d’une inclusion rigide au sein d’un groupe

Sous I’effet du tassement du sol compressible autour des inclusions rigides du
groupe, il se développe sur la partie supérieure de chaque inclusion un frottement
négatif qui augmente avec la hauteur du remblai ou la surcharge. Dans cette par-
tie, le déplacement vertical du sol avoisinant est plus grand que celui de I’inclu-
sion. Sur la partie inférieure au contraire, le frottement est positif, et a chaque
niveau le déplacement vertical de I’inclusion rigide est plus grand que celui du sol
avoisinant. Il existe donc un niveau de I’inclusion pour lequel les déplacements
de I’inclusion et du sol avoisinant sont identiques ; ce niveau est dénommé « plan
neutre ». Au niveau de ce plan, la contrainte de cisaillement due au frottement la-
téral est nulle, et I’effort normal est maximal dans I’inclusion.

On définit également deux autres plans neutres situés respectivement au-dessus
des tétes et au-dessous des pointes des inclusions (Fig. 2.32).

Figure 2.32. Position des trois plans neutres déterminés a partir du profil de la contrainte
de cisaillement le long de I'inclusion.
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Le plan neutre supérieur est le plus intéressant, puisque au-dessus de lui les tasse-
ments sont uniformes et qu’ainsi la surface supérieure du remblai ne subira pas de
déformation en « boite a ceufs » (Fig. 2.33).

Le plan neutre inférieur est situé sous les inclusions dans le sol encaissant, niveau
ou le tassement du sol redevient uniforme.

Figure 2.33. Terre-plein sur inclusions rigides révélant une surface déformée
en « boite a ceufs ».

4.4. Comportement du sol autour de I’inclusion rigide dans un groupe

Dans un renforcement par inclusions rigides, le sol compressible, étant déchargé
d’une partie des contraintes apportées par le remblai ou le dallage, tasse moins
que le sol non renforcé. En téte d’inclusion, on constate une brusque variation du
tassement qui devient assez vite uniforme quand on s’éloigne du fat de I’inclusion
rigide (Fig. 2.34).
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Figure 2.34. Déplacements du sol au niveau de la téte de l'inclusion.

Il est de ce fait nécessaire d’avoir un matelas de transfert suffisamment épais pour
éviter des déplacements différentiels au sommet d’un remblai ou des points durs
sous un dallage. Si I’épaisseur du matelas est insuffisante, on obtiendra, dans le
cas d’un remblai, une rupture du massif de sol au-dessus de la téte de I’inclusion
débouchant a la surface (comparer les figures 2.35 et 2.36) ou, dans le cas d’un
dallage, des contraintes importantes dans celui-ci.

Figure 2.35. Rupture globale du sol Figure 2.36. Bulbe de rupture du sol
sous 1 m de couverture. confiné sous 7 m de couverture.
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4.5. Consolidation du sol compressible saturé dans un groupe
d’inclusions rigides

La consolidation d’un sol compressible renforcé par des inclusions rigides peut
étre beaucoup plus rapide que celle du sol non renforcé. Cela est d a la diminu-
tion des contraintes verticales dans le sol compressible renforcé, qui le font tra-
vailler dans son domaine surconsolidé, ou les tassements sont plus rapides que
dans le domaine normalement consolidé.

La réduction des tassements s’accompagne donc en général d’une diminution des
temps de consolidation (Fig. 2.37 et 2.38).

Ces résultats rappellent, une fois de plus, I’importance de réaliser une étude com-
pléte des caractéristiqgues mécaniques et hydrauliques du sol compressible en
préalable a tout projet de renforcement.

Figure 2.37. Courbes de tassement pour un sol surconsolidé sans et avec renforcement.

Figure 2.38. Dissipations de la surpression interstitielle pour un sol surconsolidé
sans et avec renforcement (U = 90 %).
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5. TASSEMENTS ET DEFORMATIONS

La décision de renforcer un sol de fondation découle du constat que le tassement
de I’ouvrage sur sol vierge n’est pas compatible avec sa destination. La premiére
tache a accomplir sera donc de calculer le tassement & attendre en I’absence de
tout renforcement. Si nécessaire, le groupe d’inclusions sera ensuite dimensionné
pour réduire cette valeur de tassement a une valeur admissible, en application des
mécanismes de fonctionnement décrits ci-apres.

En plus de I’efficacité E en terme de charges (telle que définie au paragraphe 1.1
de ce chapitre), il est d’usage pour les ingénieurs de considérer une efficacité E,q

en terme de tassements, qui exprime concrétement I’aptitude du procédé a satis-
faire les critéres de tassement requis pour I’ouvrage. Cette efficacité est définie
par I’expression :

Etass = 1-Ym /Yo (2.23)
avec :

ym - tassement du sol renforcé par inclusions rigides, évalué ou mesuré a la surfa-

ce du matelas ;
Yo : tassement du sol vierge (sans inclusions), évalué a partir des donnees de la

reconnaissance du site.

Le tassement du sol renforcé peut étre :

— soit calculé a partir des données provenant de la reconnaissance du site et des
méthodes de calcul proposées dans ces recommandations (cf. chap. 3, 4 et 5) ;

— soit mesuré a partir d’une instrumentation appropriée mise en place dans le ca-
dre des essais de controle.

Le tassement d’une fondation superficielle de type remblai, semelle, dalle ou ra-
dier sur sol renforcé par inclusions rigides se définit comme étant la somme de
deux composantes :

— le tassement du sol renforcé proprement dit, y compris celui du matelas ;

— le tassement des couches profondes non renforcées.

5.1. Tassement du sol renforcé

Le renforcement par inclusions rigides se traduit, et c’est le but recherché, par une
réduction le plus souvent tres importante des tassements sur toute la hauteur du
sol renforceé ; cette réduction est fonction du maillage du renforcement et des ca-
ractéristiques du matelas granulaire de répartition (épaisseur, déformabilité et
présence éventuelle d’un additif de structure tel une géogrille).

Cette réduction de tassement est obtenue par un report substantiel sur les inclu-
sions de la charge appliquée, ce report de charge se produisant a deux niveaux,
comme déja décrit dans les paragraphes précédents :
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— une concentration de charge en téte d’inclusion, résultant des mécanismes de ci-
saillement dans le matelas pouvant conduire, du fait de la rotation des contraintes
qu’ils induisent, & la création de vo(tes de forces par ou peuvent transiter les ef-
forts, et complétés le cas échéant par I’existence d’une cohésion permanente dans
le matelas, ou I’effet membrane de la (ou des) géogrille(s) disposée(s) sur les tétes
d’inclusion ;

— un effet de frottement négatif du sol compressible sur I’inclusion, suivant les
mécanismes analysés par O. Combarieu, régis entre autres par les parameétres
Ktand et A en cumulant les effets de groupe et d’accrochage.

Il résulte de ce transfert de charge une réduction significative du supplément de
contrainte appliqué en téte et au sein du sol compressible, et par voie de consé-
quence une réduction trés sensible du tassement, ce qui est le but recherché.

Sachant qu’une part importante des charges est reportée sur les inclusions, et que
ces derniéres ont une forte rigidité, la réduction de tassement sera d’autant plus
élevée que la pointe des inclusions reposera sur un horizon porteur résistant tel
gu’un substratum de forte raideur ou une couche de sable ou de grave de puissan-
ce suffisante.

Il conviendra a cet égard de bien distinguer le cas des inclusions arrétées au sein
de la couche compressible, qualifiées alors d’inclusions flottantes, et celui des in-
clusions reposant sur un horizon résistant.

En vue d’optimiser I’efficacité du renforcement en terme de réduction de tasse-
ment, il est fortement recommandé, dans les cas courants, de le prévoir sur toute
la hauteur de la couche compressible et d’asseoir les inclusions sur un niveau por-
teur, sachant que des inclusions flottantes de faible longueur auraient une effica-
cité quasi nulle.

En présence de matériaux évolutifs (tourbe, ordures ménageres...), la surcharge
résiduelle appliquée sur le sol peut provoquer des tassements de fluage et limiter
le phénomene d’accrochage.

5.2. Tassement des couches profondes non renforcées

Suivant le mécanisme précédemment décrit, les inclusions jouent le role d’élé-
ments de transfert de la charge en profondeur. Cette surcharge, transférée au ni-
veau de la base des inclusions, a pour effet de provoquer des tassements dans les
couches sous-jacentes restées a I’état vierge puisque non renforcées, de fagon si-
milaire aux tassements susceptibles de se produire sous un groupe de pieux (mé-
me si le mécanisme de transfert est notablement différent dans le cas des pieux)
(Fig. 2.39).
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Figure 2.39. Nécessité de vérifier I'influence du report des charges
sous la pointe des inclusions.

Il convient cependant de préciser que généralement ces couches profondes sont
peu compressibles, et donc que les tassements induits en surface sont faibles et
souvent uniformes a I’échelle des ouvrages considérés.

Cet examen du tassement en profondeur ne doit pas cependant étre oublié.

5.3. Reconnaissance des sols

Au niveau des reconnaissances, il conviendra de prévoir des sondages suivis d’es-
sais adaptés en laboratoire ou in situ permettant d’évaluer les caractéristiques de
compressibilité du sol jusqu’a une profondeur suffisante au regard de la surface
et de la profondeur du renforcement considéré, et en nombre suffisant pour éva-
luer les variations potentielles de ces caractéristiques a I’échelle de I’ouvrage en
vue d’apprécier les tassements totaux et différentiels.

Il est recommandé de se référer au chapitre 6 pour une description détaillée des
sondages et essais appropriés.

5.4. Parametres déterminants

En complément des caractéristiques de compressibilité du sol en place, les para-
meétres principaux suivants, comme les méthodes de calcul décrites dans les cha-
pitres 3, 4 et 5 I’expliciteront, sont déterminants pour I’évaluation des tassements :
— les caractéristiques du matelas granulaire (épaisseur, déformabilité, angle de
frottement interne, cohésion éventuelle), y compris le cas échéant les caractéris-
tiques des additifs utilisés en nappes de renfort ;
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— les caractéristiques des inclusions (diamétre de la téte et diametre de la partie
courante, module de déformation, longueur vis-a-vis de I’épaisseur du sol com-
pressible) ;

— le taux de couverture, rapport de la section de la téte a la surface de la maille
élémentaire.

La recherche de la meilleure combinaison de ces paramétres conduit au dimen-
sionnement optimal pour satisfaire les critéres de tassement.

6. ENSEIGNEMENTS DES PLOTS EXPERIMENTAUX

En complément de la description des mécanismes fondamentaux, il apparait im-
portant de mettre en exergue quelques observations ou enseignements des deux
expérimentations en vraie grandeur (Saint-Ouen-I’Aumone et Chelles) réalisées
dans le cadre du projet national ASIRI. Ces enseignements sont jugés particulié-
rement utiles en vue d’une bonne conception, ou en vue d’effectuer un pré-dimen-
sionnement réaliste d’un renforcement par inclusions rigides au stade d’un avant-
projet.

6.1. Comportement des inclusions

En ce qui concerne les charges et les tassements en téte des inclusions, les expé-
rimentations de Saint-Ouen-I"’Aumone (Fig. 2.40) et de Chelles (Fig. 2.41) mon-
trent que le comportement d’une inclusion sous I’ouvrage (remblai, dallage) est
le méme que celui de la pointe d’une inclusion rigide isolée soumise & un essai de
chargement. 1l en résulte notamment que la charge qui s’exerce en téte d’une in-
clusion est proche de la charge qui s’exerce au voisinage de sa pointe.

Cela exprime le fait que les résultantes des frottements positif et négatif le long
du ft de I’inclusion sont a peu prés équilibrées, et que, par conséquent, I’effica-
cité de I’inclusion est essentiellement gouvernée par sa capacité portante en poin-
te. Ces résultats mettent en évidence la nécessité de déterminer cette capacité et
de modéliser correctement le comportement en pointe de I’inclusion, si on veut
obtenir des résultats réalistes en téte d’un ouvrage sur sol renforcé par inclusions
rigides.

Ce résultat doit étre considéré comme valable uniquement pour les groupes d’in-
clusions reposant sur un substratum résistant (il ne s’applique pas a priori aux in-
clusions flottantes).
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Figure 2.40. Expérimentation de Saint-Ouen-I'’Aumdne : dallages (2006).
Mesures de charge et tassement en téte des inclusions placées au centre des plots 2D
et 3D (inclusions refoulantes).

Figure 2.41. Expérimentation de Chelles : remblais (2007).
Mesures de charge et tassement en téte des inclusions placées au centre des plots
2R, 3R et 4R.

6.2. Transfert de charge

L’expérimentation de Chelles (2007), qui comporte un matelas granulaire, montre
une diminution de contrainte appliquée sur le sol compressible, par rapport a celle
apportée par le remblai. Cela n’est pas observé au-dessus du matelas, ce qui met
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en évidence que les mécanismes de transfert de charge s’effectuent bien au sein
du matelas granulaire.

Si le matériau de remblai est de bonne qualité, des mécanismes de transfert de
charge peuvent également se produire a la base du remblai, qui joue ainsi le role
de matelas.

Si la couche supérieure du sol renforcé est de bonne qualité, elle participe aussi
au transfert de charge par frottement. Dans ce cas la solution de dallette coiffant
les inclusions peut n’étre pas optimale, puisqu’elle peut limiter ce mécanisme de
transfert par frottement.

Le recépage des inclusions a la base du matelas granulaire peut diminuer le trans-
fert de charge puisque le sol au droit de I’inclusion ne peut pas étre compacté com-
me le reste du matelas. Des dispositions appropriées sont requises a cet égard, afin
de garantir I’homogénéité du compactage du matelas de répartition (voir
chapitre 7 : Exécution).

6.3. Nappes de renfort (géosynthétiques)

L’expérimentation de Chelles (2007) montre que I’état de contrainte au-dessus
d’un matelas granulaire renforcé par des nappes en géosynthétique est différent
selon la nature et le nombre de nappes disposées :

— cas du matelas renforcé par une nappe de géotextile, soit en matériau assez dé-
formable : le géotextile se déforme lors de la construction du remblai et la défor-
mation se concentre autour des tétes d’inclusions ;

— cas du matelas renforcé par une nappe de géogrille, soit en matériau moins dé-
formable : la géogrille se déforme uniformément pendant la mise en ceuvre du ma-
telas granulaire, puis la déformation se concentre aussi autour des tétes
d’inclusions lors de la construction du remblai. La géogrille tend a précontraindre
le matelas de répartition avant son chargement par le remblai, ce qui revient a lui
conférer une certaine cohésion. Les interprétations faites pour les plots expéri-
mentaux de Chelles ont permis de chiffrer cette cohésion supplémentaire équiva-
lente ;

— le nombre de nappes disposées est également un facteur important dans la me-
sure ou il contribue a augmenter la raideur du matelas.

6.4. Efficacité en terme de tassement

Le renforcement par inclusions rigides réduit significativement le tassement au
niveau du terrain naturel et en profondeur.

Dans le remblai instrumenté de Chelles, il est observé que le tassement se produit
essentiellement pendant la construction de I’ouvrage. Il est donc nécessaire d’im-
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poser des critéres de tassement en se référant aux tassements a attendre apres la
construction du remblai et non avant.

L’efficacité calculée en contrainte au niveau des tétes d’inclusion n’est pas tou-
jours le paramétre le plus pertinent pour le dimensionnement, il faut plutdt raison-
ner en réduction de tassement. A titre d’illustration, dans le cas du remblai
instrumenté de Chelles, on peut noter qu’une efficacité de 20 % en contrainte a
donné une réduction de tassement de 60 % !

7. SOLLICITATIONS SISMIQUES

L’objectif du renforcement par inclusions rigides est de conférer au sol renforcé
des caractéristiqgues mécaniques suffisantes pour permettre la construction d’une
fondation superficielle (voire d’un radier ou d’un dallage) ou d’un remblai, dans
des conditions acceptables de stabilité et de tassements.

Dans le cas ou le sol renforcé est soumis a des sollicitations sismiques, il faut dis-
tinguer deux domaines trés distincts (guide technique AFPS Procédés d’amélio-
ration et de renforcement de sol sous actions sismiques, 2011).

Domaine n° 1 : les inclusions sont nécessaires a la stabilité (et a la portance) de
I’ouvrage (vérifications des états limites ultimes GEO). Il faut alors garantir pen-
dant le séisme la résistance des inclusions telle qu’elle est prise en compte dans
les calculs, et donc justifier que ces inclusions restent dans le domaine élastique
(justifications comparables aux regles en vigueur pour les pieux).

Domaine n® 2 : les inclusions rigides ont pour fonction principale de réduire les
tassements et ne sont pas nécessaires a la justification de la stabilité ou de la por-
tance de I’ouvrage. On doit alors justifier I’absence de ruine de I’ouvrage sous les
actions sismiques en négligeant en partie ou en totalité les inclusions, de maniere
a ce que la sécurité des personnes ne soit pas mise en cause en cas de dommages
a I’ouvrage.

Commentaire. Il peut arriver que le maitre d’ouvrage impose que I’ouvrage fonc-

tionne apres le séisme, c’est-a-dire sans qu’apparaissent des désordres et des limi-

tations d’exploitation pendant et apres le séisme (EN 1998-1 § 2.1 (1) P) ; dans ce

cas, les inclusions entrent dans le domaine n° 1.
Le matelas granulaire doit assumer les fonctions suivantes :
— privilégier la dissipation d’énergie par glissement dans le milieu granulaire. Le
matelas joue ainsi le r6le d’un fusible favorisant un glissement contrélable, plutdt
gu’une rotation de la semelle par perte de portance. Une hiérarchie dans la résis-
tance des divers éléments constitutifs du systéme est donc introduite, et cela sup-
pose bien évidemment que, en dehors du matelas, il n’y ait pas de zone plastifiée.
Cela implique que les inclusions rigides ne plastifient pas, et donc soient correc-
tement dimensionnées voire surdimensionnées ;
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— réduire les sollicitations dans les inclusions (réduction de I’effort tranchant en
téte d’inclusion et du déplacement latéral du sol sur la partie supérieure des inclu-
sions rigides) ;

— jouer un effet de filtre en évitant une amplification du chargement sismique, voi-
re méme dans certains cas en réduisant les efforts inertiels. Le phénomeéne de ré-
duction est étroitement lié a la dissipation de I’énergie dans le matelas par
frottement. Ce phénomeéne sera d’autant plus prononcé que le matelas sera épais ;
— éventuellement augmenter la portance du sol. Le matelas peut étre dimensionné
pour passer du domaine n° 1 au domaine n° 2.

Des contraintes de cisaillement et des contraintes normales vont se développer
dans les inclusions rigides sous les effets cinématiques et inertiels. Dans le domai-
ne n° 1 ou les inclusions sont nécessaires a la stabilité (et & la portance) de I’ouvra-
ge, il sera nécessaire de vérifier que toutes les sections de I’inclusion restent
comprimées sous les sollicitations induites, et que les contraintes normales et de
cisaillement restent acceptables (se référer au chapitre 5 : Justifications).

Le calcul parasismique des sols de fondation renforcés par inclusions rigides se
heurte a I’étude tres complexe de I’interaction sol-inclusion-matelas-fondation-
superstructure sous un chargement cyclique.

Les ondes incidentes induisent des déformations dans le sol qui les transmet aux
fondations et par suite a la structure. 1l y a donc une forte interaction, qui se dé-
compose en une interaction cinématique et une interaction inertielle :

— le sol déformé par les ondes incidentes force les fondations, et par conséquent
la superstructure, & suivre son mouvement (interaction cinématique). Méme en
I’absence des charges de la superstructure, les fondations vont avoir des déplace-
ments différents de ceux du sol en champ libre a cause de la différence de rigidité
entre la fondation et le sol.

— la superstructure mobilisée par le mouvement de la fondation va développer des
forces d’inertie qui induisent des efforts sur le systéme sol-fondations (interaction
inertielle).

Les deux mécanismes se produisent simultanément ; la réponse du systeme sol-
fondation-structure (interaction sol-structure) peut étre obtenue par la combinai-
son de ces deux mécanismes. La nécessité de prendre en compte la combinaison
de ces deux mécanismes est subordonnée au type de sol, a la zone sismique et a
la catégorie d’ouvrage en référence au paragraphe 5.3 du guide AFPS Procédés
d’amélioration et de renforcement de sol sous actions sismiques (2011).

Dans les zones liquéfiables, le potentiel de liquéfaction peut étre réduit par les in-
clusions rigides sous I’effet éventuellement combiné des actions suivantes :
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— si les inclusions sont utilisées pour augmenter la compacité du sol encaissant,
par exemple par refoulement ou/et par vibration, on devra vérifier aprés traite-
ment I’augmentation de la compacité par des essais in situ réalisés entre les inclu-
sions ;

—si les inclusions sont utilisées pour diminuer la contrainte de cisaillement dans
le sol, le dimensionnement doit étre effectué selon la méthode d’homogénéisation
de Hashin (1983) telle que détaillée dans le guide AFPS (op. cit.). Toute méthode
qui consisterait a augmenter la résistance au cisaillement moyenne de la maille
traitée par prise en compte de la résistance de I’inclusion n’est pas valide. Cette
approche impose une vérification de I’intégrité de I’inclusion (les contraintes nor-
males et de cisaillement doivent rester acceptables). L application pratique de cet-
te méthode de dimensionnement ne permet en général qu’une augmentation
limitée, de I’ordre de 5 a 10 %, du facteur de sécurité vis-a-vis de la liquéfaction.

On se reportera au guide technique AFPS pour :

— une revue des méthodes d’analyse appropriées ;

—des indications sur le r6le d’un groupe d’inclusions vis-a-vis d’une liquéfaction
potentielle du sol.
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CHAPITRE 3

Modeles de calcul

1. NOTATIONS

Les efforts et sollicitations considérés dans les modéles de calcul sont exprimés
dans le référentiel défini figure 3.1 ou les profondeurs sont comptées depuis la téte
des inclusions.

Les éléments de réduction des efforts dans la section d’une inclusion qui sont dé-
nommeés respectivement Qp(effort normal), Tp(effort tranchant) et Mp(moment

fléchissant) peuvent ainsi étre identifiés par leur valeurs :
- Qp(2), Tp(2), M(2) dans la section de profondeur z sous la téte ;

—Qp(0), Tp(0), My(0) au niveau de la téte de I'inclusion ;

= Qp(L), Ty(L), My(L) au niveau de la base de I’inclusion (longueur L).

Lorsque le modele de calcul considére une colonne fictive surmontant I’inclusion
sur la hauteur hg du matelas de répartition (ou celle du remblai) les efforts appli-
queés en téte de la colonne fictive sont désignées Qpu(- hg), Tp(= hr), Mp(= hg).
Lorsqu’ils sont considérés, les éléments de réduction applicables & une section ho-

rizontale du volume de sol renforcé excluant les inclusions, sont désignés avec la
méme convention en substituant I’indice « ¢ » a « ; » 1 Qg, Tg, Ms.
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Figure 3.1. Référentiel adopté pour l'identification des éléments de réduction des efforts
dans l'inclusion ou le sol.

2. PRINCIPES

Les modeles de calcul d’une fondation sur sol renforcé par inclusions rigides sont
de trois types différents :

— modeles analytiques (section 3) ;

— modeles numériques en milieu continu utilisant soit les éléments finis soit les
différences finies (section 4) ;

— modéles par homogénéisation dont I’application reste délicate et n’est pas en-
core courante (section 5).

Chague modele peut étre utilisé pour les vérifications ELU et ELS sous la condi-
tion qu’il soit apte a rendre compte :

— du comportement d’une inclusion isolée chargée en téte, comparable a celui es-
timé par utilisation des lois de Frank et Zhao pour le frottement et la pointe ;
—et, dans le cas d’un ouvrage, du comportement de celui-ci en I’absence d’inclu-
sions, en termes de tassement et de capacité limite, les prédictions étant basées sur
les méthodes usuelles : méthodes pressiométriques ou pénétrométriques dans le
cas d’une semelle, méthode oedométrique et calcul de stabilité au poingonnement
dans le cas d’un remblai, d’un radier ou d’un dallage.
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Quelle que soit la méthode utilisée (analytique ou numérique), la premiere étape
consiste a évaluer le comportement de I’ouvrage sans inclusions ce qui permettra
de déterminer I’apport des inclusions vis-a-vis des problémes de tassement et de
poingconnement.

3. METHODES ANALYTIQUES

Trois méthodes ont été retenues dans le cadre du projet ASIRI. Elles constituent
des méthodes faciles a mettre en ceuvre pour traiter certaines des situations les
plus courantes : cas des mailles placées au centre de la zone renforcée et soumises
a des chargements uniformes et verticaux. Elles visent principalement a établir le
tassement moyen obtenu aprés renforcement et a estimer la charge maximale ap-
pliquée aux inclusions.

Une extension au cas des semelles chargées verticalement et horizontalement a
été élaborée pour chacune des méthodes analytiques retenues.

Il ne s’agit pas de méthodes analytiques stricto sensu en ce sens qu’elles ne per-
mettent pas généralement d’aboutir aux résultats sous forme de formules analyti-
ques explicites. Elles demandent en effet une résolution numérique simple a I’aide
par exemple de tableurs.

Néanmoins, ces méthodes sont aptes a estimer la distribution des efforts entre le
sol et les inclusions, les tassements et les déplacements horizontaux.

Elles ne permettent pas la prise en compte de géosynthétiques.

3.1. Charges verticales

3.1.1. Eléments communs aux différentes méthodes

3.1.1.1. Comportement du matériau de I’inclusion

On admet qu’il n’y a pas de plastification du matériau.

Celui-ci est caractérisé par un module d’élasticité E et une résistance de calcul.
3.1.1.2. Compressibilité du sol

Le module d”Young du matelas de répartition dépend du degré de compactage et
varie avec I’état de contraintes et le chemin de contraintes.

Le module de déformation apparent a utiliser pour le sol compressible est un mo-
dule de type oedométrique Eeq, calculé comme un module sécant entre le niveau

de contrainte initiale et le niveau de contrainte finale tenant compte des efforts ap-
pligués. (chap. 6, note 6).
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Commentaire. Lorsque la préconsolidation prise en compte est liée a des travaux de
terrassement, elle doit faire I’objet d’une justification appuyée sur la durée des dif-
férentes phases et la consolidation associée.

3.1.1.3. Lois de mobilisation des efforts sol/inclusion

D’une maniére générale, on adopte des lois de mobilisation qui sont fonction du
déplacement relatif local entre le sol et I’inclusion, différence entre le déplace-
ment de I’inclusion et le deplacement du sol : w(z) = yp(z) — ys(2).

Ceci vaut pour la mobilisation de I’effort en téte ou en pied de I’inclusion et pour
les efforts de frottement latéral le long de I’inclusion.

a) Effort en pied d’inclusion
On adopte généralement les lois de mobilisation de Frank et Zhao (1982).

Figure 3.2. Courbe semi- empirique de mobilisation du terme de pointe
(Frank et Zhao, 1982).

k = —9qM (31)

Dy, diametre équivalent de la pointe de I’inclusion.

Les valeurs mg, qui dépendent du type de sol et du mode de mise en ceuvre des
inclusions, sont données dans le tableau 3.1 (Frank et Zhao., 1982).

Tableau 3.I. Valeurs de my (Frank et Zhao, 1982).

Type de pieu
Sol

Battu fermé Battu ouvert Foré

Limon, argile 11 11 11
Sables, graves 14 11 4,8
Craie 4,8 11 11
Marno-calcaire 4,8 11 11
Marne 4,8 11 11
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b) Efforts de frottement latéral

La mobilisation du frottement est décrite au niveau de chaque couche par une
fonction de transfert, exprimant la dépendance du cisaillement avec le déplace-
ment relatif w(z).

Les courbes empiriques établies par Frank et Zhao (1982) pour des pieux forés
dans des sols fins ou granulaires, a partir de I’interprétation d’un grand nombre
d’essais de chargement, se révelent bien adaptées pour décrire les interactions qui
se développent sur la hauteur de I’inclusion. Elles peuvent s’appliquer en valeur
algébrique, aussi bien pour le frottement positif que pour le frottement négatif.

Figure 3.3. Courbe semi- empirique de transfert du frottement latéral
(Frank et Zhao, 1982).

k = =M (3.2)

D4 diametre équivalent du fat de I’inclusion

Les valeurs m_ qui dépendent du type de sol et du mode de mise en ceuvre des in-
clusions sont données dans le tableau 3.1l (Frank et Zhao, 1982).

Tableau 3.11. Valeurs de m; (Frank et Zhao, 1982).

Type de pieu
Sol

Battu fermé Battu ouvert Foré

Limon, argile 2 2 2
Sables, graves 3 2 0,8

Craie 0,8 2 2

Marno-calcaire 0,8 2 2

Marne 0,8 2 2

D’autres expressions de loi t-w ont été proposées par différents auteurs.
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Combarieu (1988) a propose une expression analytique des lois de Frank et Zhao.

Figure 3.4. Loi de frottement ajustée selon Combarieu (1988).

* Mobilisation du terme de pointe :

D

W= ——Fﬂﬂln@—ﬂ) (3.3)
quM qIO

» Mobilisation du frottement latéral :
D

w = —S—qsln(l— x) (3.4)
mrEM dg

Commentaire. En I’absence de valeurs pressiométriques, on utilisera avec précau-
tion les corrélations usuelles pour déterminer le module pressiométrique équivalent
(voir chapitre 6).

c) Effort en téte d’inclusion

L’effort en téte d’inclusion est calculé en considérant le développement du frot-
tement négatif sur une colonne fictive prolongeant la téte d’inclusion comme ex-
posé au chapitre 2, paragraphe 3.2.1. La loi de mobilisation a considérer pour ce
frottement peut &tre assimilée a celle décrite par Frank et Zhao pour un sol granu-
laire en adoptant :

—lavaleurm, =2;

— et comme valeur de palier g5 = K tans o’ avec K tand = 1 et ¢’ la contrainte
verticale effective dans le matelas entre les inclusions.
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Figure 3.5. Développement du cisaillement contre la colonne fictive
surmontant 'inclusion.

3.1.2. Maille courante
3.1.2.1. Principes

On considere une maille placée au centre d’une zone renforcée étendue et soumise
a des chargements uniformes verticaux.

La maille élémentaire est assimilée a un cylindre d’axe confondu avec celui de
I’inclusion et de section circulaire, d’aire égale a la section de la maille.
Commentaire. Le modele doit généralement étre étendu aux couches situées sous
la base des inclusions. Idéalement la base du modéle est choisie & une profondeur
ou les contraintes verticales peuvent étre considérées uniformes sur la totalité de la
section ou de maniere alternative a la profondeur sous laquelle les tassements de-
viennent négligeables.
Il s’en suit que la déformation latérale et le cisaillement sont nuls en périphérie du
cylindre et que I’effort total appliqué par I’ouvrage se retrouve a tout niveau, dans
chaque section horizontale, augmenté des poids sus-jacents des terres et de I’in-
clusion.

On considére qu’a un niveau donné le tassement et la contrainte verticale du sol
sont uniformes.
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3.1.2.2. Equations différentielles

Les équations d’équilibre expriment la variation des efforts avec la profondeur,
tels qu’indiqués précédemment, dans toute section horizontale du modéle, dans
I’inclusion (équation 3. 5) et dans le sol (équation 3.6) :

de(z) = (Pt +ypAp)dz (3.5)
dQ(2) = (=Pt +y,A )dz (3.6)
T représente le cisaillement développé a I’interface inclusion/sol ;

v le poids volumique du sol au niveau considéré, éventuellement déjauge ;

vp le poids volumique de I"inclusion au niveau considéré, éventuellement déjaugé

P le périmetre de I’inclusion ;
Ap, As les sections respectives de I’inclusion et du sol au niveau considéré.

Figure 3.6. Modele de la cellule élémentaire autour de I'inclusion.

Le tassement de I’inclusion et le tassement moyen du sol satisfont les équations
complémentaires suivantes :

Q,(2)
dy,(2) = -A—E?pdz (3.7)
Qs(2)
dyy(2) = ASE dz (3.8)
S—S
ou :

Ep(2) est le module d”Young du matériau constitutif de I’inclusion ;
Es(2), le module de déformation apparent du sol pour le niveau de chargement ap-

pliqué, évalué a partir d’un comportement de type oedométrique (déformation la-
térale nulle aux bords du modéle et a I’interface sol/inclusion)(cf. § 2.1.1.2 et
chapitre 6, note 6).
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La mobilisation du frottement est décrite au niveau de chaque couche par une
fonction de transfert (cf. § 2.1.1.3), exprimant la dépendance du cisaillement avec
le déplacement relatif w(z), différence entre le déplacement de I’inclusion et le dé-
placement du sol : yp(z) — ys(2) :

1(2) = f(yp(Z)—yS(S)) (3.9)
3.1.2.3. Résolution

Le systéme non linéaire constitué par les équations différentielles (3.5) a (3.9) né-
cessite pour sa résolution de définir les conditions aux limites. Celles ci sont en
partie de type « raideur », c’est-a-dire des valeurs fixées des rapports charge/dé-
placements, en téte et en pied.

Il en résulte que la résolution du systéme ne peut se faire que par itérations.
Les conditions limites en téte du modéle sont les suivantes :
— charge totale appliquée en téte du modéle Q(- hg) ;
— fraction de cette charge appliquée en téte du modéle a I’aplomb de I’inclusion
Eop = Qp(-hr)/Q(= hg).
—dans le cas d’un remblai soumis a une charge uniforme en téte, le facteur
Eqp est le rapport entre la surface de la téte d’inclusion et la surface de la

maille,
—dans le cas d’un dallage ou radier, la valeur du facteur EQP est établie en

recherchant I’égalité des tassements en surface y,(- hg) et ys(- hg), ce qui

est justifié par le fait que les déformations de I’élément structurel de surface
sont négligeables devant celles du sol.

Figure 3.7. Conditions limites en téte d’'un modele de dallage ou de remblai.
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Le calcul nécessite d’actualiser a chaque itération le profil du tassement moyen
du sol y,(z) selon les equations (3.5) a (3.9). Il fournit la distribution en fonction
de la profondeur du tassement de I’inclusion, du tassement moyen du sol, du frot-
tement mobilisé, de I’effort normal dans I’inclusion et de la résultante des con-
traintes verticales dans le sol.

Les figures 3.8 et 3.9 illustrent I’application de la méthode a une configuration
dallage (ou radier) et une configuration remblai, sur un méme profil de sol. Les
tassements calculés par la méthode analytique dans I’axe de I’inclusion et dans le
sol périphérique sont comparés a ceux obtenus par un modéle axisymétrique aux
éléments finis. Dans le cas remblai, il est constaté que les tassements deviennent
uniformes en partie supérieure, a partir d’une certaine épaisseur de ce remblai.

Figure 3.8. Configurations étudiées.
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Figure 3.9. Profils de tassement calculés dans les deux configurations :
dallage (gauche) et remblai (droite).

3.1.3. Semelles
3.1.3.1. Particularités et références

Dans le cas des semelles superficielles sur inclusions rigides, le nombre limité de
cellules ne permet plus de satisfaire a I’hypothése d’un grand nombre de mailles
identiques juxtaposées. L’interaction du massif de sol renforcé sous la semelle
avec le sol périphérique non renforcé doit étre prise en compte.

Peu d’expérimentations de semelles sur inclusions rigides sont rapportées dans la
littérature technique. On citera cependant deux expérimentations incluant un
chargement vertical des semelles étudiées :

— celles menées dans la cuve expérimentale du CEBTP relatives a une semelle re-
posant par I’intermédiaire d’un matelas de sable ou de tout-venant, sur un sable
lache renforcé par des micropieux (Plumelle 1985) ;

— celles menées en centrifugeuse sur des semelles de géométrie variée reposant
par I’intermédiaire d’un matelas sableux sur un sable amélioré par des inclusions
disposées selon un maillage trés lache (Bigot et al., 1988).
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Il est possible d’évoquer en complément des essais de chargement latéral de se-
melles fonctionnant en fondation mixte menés en 1970 a I’université de Bucknell
aux Etats-Unis, rapportés par Borel (2001).

Le programme expérimental du projet ASIRI a été axé exclusivement sur le com-
portement des ouvrages étendus : dallages et remblais sur inclusions rigides sous
chargement vertical. Il n’a comporté aucune expérimentation en vraie grandeur
ou en centrifugeuse relative a une semelle sur inclusions rigides. Les données du
projet ASIRI relatives a ces ouvrages sont fournies par la modélisation numérique
3D de semelles avec les modéles numériques validés par comparaison des simu-
lations d’ouvrages étendus aux données expérimentales recueillies sur les mémes
ouvrages. Ces modélisations numériques ont couvert des cas de chargement des
semelles vertical ou incliné.

Les modéles simplifiés proposés ont pu étre évalués par confrontation aux résul-
tats des modélisations numériques 3D (rapport du projet national ASIRI, 2011).
Ils couvrent :

— des modéles simplifiés MV1 a MV3 pour un chargement purement vertical de
la semelle ;

— des modeles simplifiés MH1 a MH3 prenant en compte un chargement latéral
de la semelle (effort incliné ou moment).

L utilisation de ces modeles simplifiés exige des vérifications de cohérence spé-
cifiques a chacun qui permettent de valider a posteriori, si le modele est applica-
ble & la situation étudiée.

Tout modele de la série MV ou de la série MH peut étre utilisé indifféremment :
— ils fournissent un volume croissant d’information (tassement du sol, tassement
de I’inclusion, contraintes dans le sol, sollicitations dans I’inclusion) ;

— ils s’appuient sur un nombre croissant d’étapes de calcul ;

—ils exigent la vérification d’un nombre décroissant de tests de cohérence permet-
tant de vérifier a posteriori que les hypothéses inhérentes au modéle sont accep-
tables.

3.1.3.2. Modeles simplifiés pour chargement purement vertical
O Modéle analytiqgue MV1
Ce modeéle a été exposé par Combarieu (1990).

Il permet d’estimer la charge limite Q| et le tassement y de la semelle sur inclu-
sions rigides, sous charge verticale centrée, par interpolation entre le cas de la se-
melle seule et celui de la semelle fonctionnant en fondation mixte.

Les configurations (1), (2) et (3) et (17), (27), (3’) de la figure 3.10 illustrent trois
solutions de fondations envisageables :
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— fondation rigide superficielle (1) ;
— fondation mixte ot semelle et pieux participent a la reprise des efforts (3) ;
— fondation rigide superficielle sur inclusions (2).

Dans les séries (1), (2) et (3), le matelas a été remplacé par du sol naturel.

Le sol d’épaisseur (H + hg) est le sol naturel en place ; il recouvre un horizon

beaucoup plus résistant sur lequel reposent les inclusions. La semelle a une lar-
geur 2R.

Figure 3.10. Configurations des trois solutions de fondations.

On sait calculer a partir d’essais pressiométriques :
—pour le cas (1) la charge limite Qy ; et le tassement sous charge, y; ;

—pour le cas (3), la charge limite Q| 5 et le tassement sous charge, y3 ;

Pour le cas (2), on peut considérer que si hg, distance entre la base de la semelle

et les tétes des inclusions, dépasse 2R, les inclusions n’améliorent pas la capacité
portante de la semelle.

Il est proposé de calculer la capacité portante ainsi :
—sih <2R QL2=Qui+1/4 (2 - hg/R)* (Q5-QLy) (3.10)
-sih >2R QL2=Qu1 (3.11)

Le passage de la série (1), (2), (3) a la série (1°), (2°), (3’) revient a substituer
I’épaisseur de sol en place hg par un matelas de transfert. Dans cette approche, on
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considére que I’extension de cette substitution est illimitée en plan, ce qui évi-
demment constitue une approximation optimiste.
Cette substitution améliore chacun des termes Q, en des termes Q, *. Cependant,

I’amélioration de la capacité portante de la semelle du fait de la seule présence du
matelas reste faible en raison de I’extension latérale limitée de ce dernier. On
pourra donc le plus souvent négliger cette amélioration, pour justifier la capacité
portante.

Les résultats obtenus par cette méthode de calcul s’accordent avec les résultats ex-
périmentaux de Plumelle (1985), et Bigot et Canepa (1988).

Vis-a-vis des tassements, on sait de méme calculer ceux correspondant aux deux
cas (1) et (3) ou (1’) et (3”) avec matelas. Le cas (2) ou (2°) de la semelle sur in-
clusions peut étre traité en introduisant la notion de module équivalent sur la hau-
teur H + hg, ramenant le calcul du tassement a celui d’une semelle superficielle

sur un multicouche équivalent. Le tassement y, (ou y,’) estimé est alors inférieur

a celui de la semelle seule et supérieur a celui de la fondation mixte, qui peuvent
tous deux étre calculés.

Figure 3.11. Principe du module équivalent.

La méthode originale de Combarieu (1990) doit étre complétée par deux étapes
supplémentaires destinées a calculer les sollicitations dans les inclusions.

Etape 1. Elle consiste a établir le profil de tassement y¢(z) sur la hauteur des in-
clusions, associé a la valeur du tassement en téte y,(— hg). La charge appliquée

sous la semelle (largeur 2R) permet d’établir le tassement du sol sous la semelle
ys(— hg) par la théorie pressiométrique, et en tout point y(z) par la méthode sug-

gérée par Combarieu (1988). Le principe est de remplacer le module pressiomé-
triqgue E), de chaque couche élémentaire d’épaisseur R qui intervient dans le

calcul du tassement selon la théorie pressiométrique par une valeur trés grande,
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ce qui établit, par différence, la contribution de cette couche au tassement global.
La composition de ces tassements élémentaires etablit le profil y(z) cherché.

Etape 2. La courbe de chargement d’une inclusion prolongée du prisme de mate-
las afférent, supposée isolée dans un massif soumis a un tassement imposé ys(z),
tel que déterminé a I’étape 1, permet d’établir la valeur de la charge Qu(- hg) &
appliquer en téte de cette colonne pour obtenir un tassement égal a y(— h,). Dans
ce calcul, le frottement en tout point de I’inclusion (respectivement la contrainte
sous la pointe) est relié au déplacement relatif w(z) = [Vp(2) - ys(2)] par application
des lois de Frank et Zhao pour la mobilisation du frottement (respectivement du
terme de pointe). Ce calcul détermine également la distribution des efforts axiaux
Qp(2) dans Iinclusion.

Figure 3.12. Calcul du chargement de l'inclusion dans le massif de sol
soumis au profil de tassement imposé y¢(z).

Pour valider la cohérence du modéle, il est nécessaire de vérifier que la contrainte
obtenue en téte d’inclusion est compatible avec (chap. 5, § 4.2) :

— les caractéristiques de cisaillement du matelas ;

— la contrainte limite en téte d’inclusion ;

— la géométrie du matelas en tenant compte des effets de bord éventuels.

Ce test de cohérence est indispensable pour valider le modéle :
— quand ce test n’est pas satisfait, il est nécessaire d’utiliser un modéle plus dé-
taillé ;
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— quand ce test est satisfait, les résultats obtenus sont utilisés pour procéder aux
vérifications STR et GEO détaillées au chapitre 5.

Remarque. La méthode néglige le tassement du matelas lié a la concentration des
contraintes sur la téte d’inclusion. Ces tassements peuvent ne pas étre négligeables.

O Modele analytique MV2
Ce modele a été exposé par Glandy et Frossard (2002).

Il a pour objet I’étude du fonctionnement d’une semelle sur inclusions soumise a
un chargement vertical. Le probléme est décomposé en deux domaines :

1) domaine pieu, constitué par les inclusions et les volumes de sol qui les prolon-
gent verticalement jusqu’aux limites inférieure ou supérieure du modele. Ce do-
maine est constitué de n éléments identiques dont on suppose le comportement
comparable ;

2) domaine sol, complémentaire du domaine précédent.

Figure 3.13. Décomposition du probléeme en deux domaines

L’interaction entre le domaine pieu et le domaine sol est supposée entierement dé-
crite par le cisaillement t qui se développe a leur frontiére verticale commune et
par la contrainte g a la base du domaine pieu ; ces interactions sont supposées pou-
voir étre décrites par les lois correspondantes de Frank et Zhao appliquées en con-
sidérant le déplacement relatif sol-inclusion en tout point (au lieu du déplacement
absolu comme pour un pieu).

La méthode suppose que le tassement en sous face de la semelle est le méme pour
les deux domaines.
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Cette méthode nécessite un calcul itératif pour assurer la cohérence des calculs
menés dans chacun des domaines, du point de vue des tassements et des efforts
d’interaction. Elle permet une estimation d’un profil complet du tassement dans
I’axe de I’inclusion (domaine pieu) et dans le domaine sol sous la semelle & partir
d’une hypothése initiale de répartition de la charge verticale totale Q entre le do-
maine sol (fraction Q) et les domaines pieux (fractions n Qp).

Figure 3.14. Principe du calcul itératif du modele MV2.

A partir de la charge Q4(- hg) supposée transmise au sol sous la semelle, on dé-
termine le profil de tassement y,(z) sous la semelle en associant la méthode pres-

siométrique et la méthode suggérée par Combarieu (1988) comme décrit au
paragraphe précédent ; ce profil établit également le tassement du domaine sol au
niveau de la base de I’inclusion yg(L) ;

A partir d’un déplacement supposé de I’inclusion par rapport a ce tassement y,(L)
on calcule :

— la contrainte mobilisée en pointe ;

et en remontant par tranches successives sur toute la hauteur du domaine « pieu »
(inclusion et volume de matelas qui la surmonte) :

— la valeur du frottement mobilisé en tenant compte du déplacement relatif inclu-
sion-sol (ou sol-sol dans le matelas) ;

— la valeur de la contrainte normale ;

— le raccourcissement élastique de chaque tranche et son tassement cumulé ;

—la charge Q, (- hg) et le tassement total y,, (- hg) en téte du domaine pieu.

129



PROJET NATIONAL ASIRI

On itere sur le déplacement supposé en pointe pour obtenir I’égalité des tasse-
ments en téte des deux domaines ys(- hg) = yp(- hg).

On itére sur la fraction de charge supposée appliquée au domaine sol pour que cet-
te charge additionnée aux n charges calculées en téte des domaines pieux fournis-
se une valeur égale a la charge totale appliquée a la fondation.

Q(=hg) =n* Ay * Qp-hg) + Qg hg) * (S-n* A) (3.12)
ou:

A, aire de la section droite en téte du domaine pieu ;

S aire de la semelle.

La figure 3.15 présente I’application du modele a un cas simple (Frossard, 2000),
calcul qui met en exergue les différents points a vérifier.

Figure 3.15. Exemple de résultats du modele MV2 (Glandy et Frossard, 2000).

Pour valider la cohérence du modeéle, il est nécessaire de vérifier que la contrainte
obtenue en téte d’inclusion est compatible avec les caractéristiques de cisaille-
ment du matelas et que le frottement mobilisé T au-dessus du plan neutre est com-
patible avec les valeurs limites associées au frottement négatif (t K tand o,’).

Ceci exige que la répartition des contraintes verticales dans le domaine sol soit es-
timée :

— pour des matelas d’épaisseur faible devant la largeur de la semelle, on peut sup-
poser que la charge totale en sous face du matelas est égale a celle en sous face de
la semelle. Avec cette condition, il est possible d’évaluer la contrainte dans le do-
maine sol a la base du matelas a partir de la valeur de la charge dans le domaine
pieu, calculée au méme niveau. Ces éléments servent a vérifier que la contrainte
obtenue en téte d’inclusion est compatible avec les caractéristiques de cisaille-
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ment du matelas (contrainte limite en téte d’inclusion) et la géométrie du matelas
(effet de bord) - chap. 5,8 4.2;

— la vérification de cohérence vis-a-vis du frottement négatif est difficile puis-
qu’elle dépend de la répartition des contraintes verticales dans le domaine sol, a
I’aplomb de la semelle, qui n’est pas calculée dans le modéle. Toute vérification
vis-a-vis du frottement négatif impose donc de faire une hypothese supplémentai-
re permettant d’estimer les contraintes verticales en tout point (par exemple dif-
fusion des charges transmises au sol par la semelle avec un angle 8 choisi).

Les tests de cohérence sont indispensables pour valider le modele :

— quand ces tests ne sont pas satisfaits, il est nécessaire d’utiliser un modele plus
détaillé ;

— quand ce test est satisfait, les résultats obtenus sont utilisés pour procéder aux
vérifications STR et GEO détaillées au chapitre 5.

Commentaire. Les lois de mobilisation de frottement doivent intégrer I’effet de
groupe entre inclusions voisines : pour une méme charge en téte du modéle, le frot-
tement mobilisé le long d’une inclusion isolée est plus important que celui dévelop-
pé sur une inclusion du groupe. Pour en tenir compte, il convient dans le modéle
MV2 de corriger la courbe de mobilisation du frottement en minorant par exemple
la valeur du coefficient m, des courbes de Frank et Zhao.

Cet effet de groupe est naturellement pris en compte dans le modele MV3, décrit ci
apres, qui exploite un modéle axisymétrique d inclusion au sein d’un groupe.
Egalement le profil de tassement généré autour des inclusions ne prenant pas en
compte I’influence des efforts retransmis au sol sous le plan neutre, ce modéle peut
avoir tendance dans certaines conditions a sous-estimer le tassement de I’ouvrage
(Fig. 3.16).

Figure 3.16. Chargement du massif sous I'action du frottement positif mobilisé
sous le plan neutre.
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O Modele analytique MV3 (méthode du monolithe)
Ce modeéle a été exposé par Simon (2010).

La modélisation consiste a assimiler le volume de sol renforcé par les inclusions
a I’aplomb de la semelle a un monolithe homogéne équivalent. On analyse suc-
cessivement :

—I’interaction entre les inclusions au sein du volume renforcé pour établir les pro-
priétés du monolithe homogene équivalent ;

— puis I’interaction de ce monolithe avec le massif extérieur.

Le monolithe étudié est le prisme d’axe vertical circonscrit a la semelle et de
méme section droite : il intégre le matelas de répartition, la couche de sol renfor-
cée par les inclusions et la partie supérieure du massif ou sont ancrées les inclu-
sions. Il représente la juxtaposition de plusieurs cellules élémentaires renforcées
(inclusion et domaine de sol associé).

La section des cellules est égale a la surface d’influence de chaque inclusion sous
la semelle.

L’approche comprend trois étapes successives (Fig. 3.17), qui sont conduites avec
des outils usuels pour le dimensionnement des fondations profondes :

—outils analytiques pour I’étude d’un pieu isolé ou au centre d’une maille élémen-
taire de renforcement, sous sollicitations verticales, a I’aide des fonctions de
transfert caractérisant la mobilisation du frottement et de I’effort de pointe autour
de I’inclusion ;

— ou modeéles éléments finis axisymétriques.

Figure 3.17. Principe des étapes 1 a 3 du modele MV3.
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Etape 1. L’étude du comportement sous charge verticale répartie d’une cellule
élémentaire sans interaction avec le milieu extérieur (cas d’une cellule placée au
centre d’un réseau multiple de cellules identiques) établit la position du plan ho-
rizontal sous la pointe de I’inclusion ou le tassement du sol est uniforme (plan
neutre inférieur). Le tassement moyen entre la face supérieure de la cellule (sous-

face de la semelle) et ce plan inférieur permet d’évaluer le module E” de défor-
mation apparent de la cellule sous chargement vertical (Fig. 3.18).

a) Configuration b) Etape 1 de calcul
Figure 3.18. (a) Configuration étudiée (b) Etape 1 du calcul selon le modéle MV3.

Etape 2. L’étude du monolithe vertical de module E™ assimilé a un pieu isolé en
interaction avec le massif extérieur (non renforcé), soumis a I’effort vertical Q
établit le profil y5(z) du tassement moyen du monolithe tenant compte de la mo-

bilisation du frottement sur le périmétre du monolithe. Le tassement obtenu en
téte y(— hg) est inférieur a celui de la cellule étudiée a I’étape 1 du fait de la dif-

fusion opérée par frottement vers le massif encaissant (Fig. 3.19).
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Figure 3.19. Etape 2 du calcul selon le modéle MV3.

Commentaire. Le frottement & considérer au bord du monolithe est le frottement
sol-sol. Il peut étre assimilé a la cohésion non drainée c,, dans les couches argileuses.
Dans les couches sableuses la valeur prise en compte sera justifiée en référence aux
valeurs p/* ou ¢’ et ¢’ de la couche concernée.

La pertinence du modele dépend de la valeur du frottement limite considérée sur le
périmetre du monolithe. 1l est recommandé de caler la valeur de ce frottement limite
en appliquant un modéle de monolithe comparable au cas du chargement de la se-
melle sur le sol supposé non renforcé afin de vérifier que le tassement obtenu est
comparable & celui obtenu par la théorie pressiométrique pour la charge 1/2 kp*.

Dans ce cas, le monolithe a la méme hauteur que celui qui sera utilisé avec les inclu-
sions et un module égal a celui E du sol et non le module E* déterminé a I’étape 1.

Etape 3. La courbe de chargement d’une inclusion supposée isolée (incluant le
prisme de matelas de méme section qui la surmonte) dans un massif soumis a un
tassement imposé ys(z) permet d’établir la valeur de la charge Qq(- hg) a appli-

quer en téte de cette colonne pour obtenir un tassement égal a ys(— hg). Dans ce
calcul le frottement en tout point de I’inclusion est lié au déplacement relatif [y, (z)
- Ys(2)]. Cette valeur de la charge Q,(- hg) détermine la distribution des efforts
axiaux Qpu(z) dans I’inclusion proprement dite. La valeur en téte de I’inclusion
(profondeur hg sous la base du monolithe étudié & I’étape 2) est en particulier

Q0.
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Figure 3.20. Etape 3 du calcul selon le modéle MV3.

Pour valider la cohérence du modéle, il est nécessaire de vérifier que la contrainte
obtenue en téte d’inclusion est compatible avec les caractéristiques de cisaille-
ment du matelas et que le frottement mobilisé au dessus du plan neutre est com-
patible avec les valeurs limites associées au frottement négatif K tand o,’.

La connaissance a toute profondeur de la résultante normale dans le monolithe
(étape 2) et de I’effort normal dans le domaine pieu (étape 3) permet de calculer
en tout point la contrainte dans le domaine sol et de faire les Vvérifications de co-
hérence (matelas et frottement négatif).

Les tests de cohérence sont indispensables pour valider le modele.

— quand ces tests ne sont pas satisfaits, il est nécessaire d’utiliser un modele plus
détaillé ;

— quand ce test est satisfait, les résultats obtenus sont utilisés pour procéder aux
vérifications STR et GEO détaillées au chapitre 5.

Commentaire. Les effets de groupe vis-a-vis du frottement sont automatiquement
pris en compte par Iutilisation du modéle axisymétrique d’inclusion au sein d’un
groupe lors de I’étape 1.

3.2. Autres charges
3.2.1. Charge horizontale et moment sur semelles

L’interaction entre sol et inclusion est déterminée en utilisant des modeéles simpli-
fiés définis ci apres.
Ces modeéles sont ensuite utilisés par les trois méthodes développées par la suite.
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3.2.1.1. Traits communs des modeéles simplifiés prenant en compte
un chargement horizontal et un moment

Le schéma de chargement considéré est présenté sur la figure 3.21. Il comporte
un effort vertical, un effort horizontal et un moment.

Les efforts latéraux sur la fondation entrainent le développement de cisaillements
dans le sol et les inclusions :

— les cisaillements générés dans le sol impliquent des déplacements horizontaux
du massif de sol ;

—les inclusions soumises également a une partie des efforts transmis par la semel-
le sont en interaction avec le sol soumis a ce champ de déplacement.

Les modeles doivent prendre en compte ces interactions et permettre d’évaluer la
distribution des sollicitations dans les inclusions.

L effort horizontal en téte d’une inclusion T(0) est borné par la valeur suivante

puisqu’il ne peut étre transmis que par frottement entre le matelas et la téte de I’in-
clusion :

Q,(0)
< 1 —~p* -
Tp(0)< mm{Q(—hR)T( hg). Qp(0)tand (3.13)
ou :
o est I’angle de frottement matelas-inclusion ;
Qp(0) Ieffort normal transmis en téte d’inclusion ;

Q(- hg) I’effort vertical appliqué a la semelle ;
T(- hg) I’effort horizontal appliqué a la semelle.

Il faut observer également que I’effort transmis en téte de I’inclusion ne peut ja-
mais induire un déplacement de la téte d’inclusion supérieur a celui du sol envi-
ronnant.

Une maniere acceptable d’obtenir une enveloppe des sollicitations est donc d’ap-
pliquer un effort tranchant en téte d’inclusion qui « ramene » le déplacement de
la téte de I’inclusion a une valeur égale a celui du sol environnant sous réserve
gu’il demeure inférieur a la borne définie par I’équation (3.13).

Commentaire. Les calculs numériques effectués dans le cadre du projet ont montré
que I’effort tranchant effectivement mobilisé en téte d’inclusion dépendait du degré
de mobilisation de la résistance au cisaillement du matelas. Comme le « poingonne-
ment » de la téte d’inclusion dans le matelas mobilise, sous la composante verticale
de la charge, une partie de cette résistance au cisaillement, I’effort tranchant mobi-
lisable en téte dépend du solde de résistance mobilisable. L effort tranchant mobili-
sé est faible lorsque I’effort vertical dans le matelas sur la téte d’inclusion est proche
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de sa valeur limite (cf. chapitre 5 paragraphe 4.2.2 : Calcul du report limite en téte
d’inclusion).

Dans tous les cas les conditions limites en pied de I’inclusion sont :
T(L)=0etM(L)=0

Les sollicitations dans les inclusions peuvent étre calculées par la méthode des
coefficients de réaction associée au champ de déplacement latéral imposé g(z)
créé dans le sol par les efforts de cisaillement complémentaires.

Les coefficients de réaction sont estimés comme pour un pieu isolé (annexe I, nor-
me fondations profondes NF P 94-262).

Les modeéles analytiques suivants se distinguent par la maniére dont on évalue le
champ de déplacement impose.
Commentaire. Dans le cas général, on utilise les mémes regles que pour les fonda-
tions superficielles sur sol non renforcé en ce qui concerne la prise en compte des
réactions de butée et du frottement sur les faces latérales de la semelle
Lorsque ces réactions sont négligées I’effort horizontal en sous face de semelle est
égal a celui appliqué en téte de semelle.

3.2.1.2. Modeles simplifiés pour chargement horizontal et moment

O Modele analytique MH1

On néglige les cisaillements transmis dans le sol en supposant g(z) = 0 et on choi-
sit la borne supérieure de I’effort horizontal pouvant étre développé en téte d’in-
clusion (cf. § 3.2.1.1) :

Q,(0)
= minl =) o
Ty(0) = mln(Q(_hR)T( he), Qp(O)tanSJ (3.14)

Les inclusions ne sont prises en compte que si elles se situent strictement dans la
zone comprimée comme définie sur la figure 3.21.

Commentaire. Le matelas de répartition permet une diffusion des efforts de cisaille-
ment engendrés par T avec la profondeur. 1l est sécuritaire de négliger cette diffu-
sion.
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Figure 3.21. Inclusions prises en compte vis-a-vis des sollicitations latérales.

Il convient :

— d’établir la distribution des réactions verticales du sol et des inclusions par un

modele de cellule élémentaire sous charge verticale ;

— de convertir ces réactions en raideurs surfaciques équivalentes pour le sol et les

inclusions ;

— d’établir la distribution des réactions verticales entre le sol et les inclusions au

niveau de la base du matelas qui équilibre le torseur [Q(- hg), M(- hg)].
Commentaire. Le fait de négliger dans cette étape a la fois I’effet de groupe (qui

impliquerait des coefficients de réaction plus faibles) et le déplacement du sol g(z)
engendré par I’effort de cisaillement résiduel (T — XT;) représente des simplifica-

tions jugées acceptables.

O Modeéle analytique MH2

L’effort horizontal appliqué a la semelle est utilisé pour calculer le déplacement
horizontal de la semelle v(- hg) reposant sur un massif de fondation élastique.

On peut utiliser les formules d’impédance d’une fondation a la surface d’un mas-
sif élastique. Par exemple pour une fondation circulaire de rayon R a la surface
d’un massif homogene isotrope caractérisé par un module de cisaillement G et un
coefficient de Poisson v la raideur K, = T/v vis-a-vis d’un effort horizontal a pour
expression (Pecker, 1984) :

Ky =8GR/(2 - V) (3.15)

Des solutions analogues pour un massif bicouche sont données par (Gazetas,
1990).
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A partir de la contrainte de cisaillement appliquée au sol au niveau de la téte d’in-
clusion, on calcule, & partir d’un angle de diffusion 3, la répartition des contraintes
de cisaillement t(z) sur la hauteur des terrains, jusqu’au substratum mécanique
(dans lequel on considere que les déformations de cisaillement sont négligeables).
En partant du substratum mécanique on integre la distorsion pour obtenir le profil
de déformation :

9(2) = 2 1(2)/G(2) dz (3.16)
G(z) module de cisaillement du sol a la profondeur z.

On cale le paramétre (3 pour obtenir une déformation en téte g(— hg) égale a la va-
leur v(- hg) établie préalablement.

Le profil de déplacement obtenu est le champ de déplacement g(z) recherché.

Commentaire. Lorsque le sol est homogene, on peut aussi adopter le profil trilinéai-
re proposé par Borel (2001) pour les fondations mixtes.

Tableau 3.11l. Approximation trilinéaire du déplacement relatif dans I'axe d’'une semelle
rigide rectangulaire L x B & la surface d’'un massif de hauteur H (valable pour H/B > 3).

Profondeur relative z/B 0 0,4 1 3

Déplacement relatif g(z)/g(0) 1 0,5 0,25 0

Figure 3.22. Approximation trilinéaire du profil g(z) (Borel, 2001).

Le calcul au coefficient de réaction se fait en prenant en compte ce champ de dé-
placement g(z) et les conditions limites suivantes :

—en téte de I’inclusion :

Mp(0) =0 (3.17)
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et Ty(0) évalué conformément aux recommandations du paragraphe 3.2.1.1. En

particulier, une enveloppe des sollicitations est obtenue en choisissant comme va-
leur T,(0) celle qui « rameéne » le déplacement de la téte de I’inclusion a une va-
leur g(0) égale a celui du sol environnant sous réserve que T,(0) demeure inférieur
a la borne définie par (3.13) ;

—en pied de I’inclusion :

Mp(L) =0 (3.18)
etTp(L)=0 (3.19)
O Modele analytique MH3 (méthode du monolithe)

Le modéle MH3 qui s’inscrit a la suite du modele MV 3 est constitué par deux éta-
pes successives supplémentaires (Simon, 2010) (Fig. 3.23).

Commentaire. Le monolithe considéré correspond a la seule partie comprimée sous
la semelle.

La démarche est similaire a celle utilisée pour étudier un pieu isolé sur appuis élas-
tiques p = p(v) < pjim, SOus chargement transversal, représenté par des efforts ponc-

tuels T, M appliqués en téte et/ou un déplacement imposé du sol encaissant g(z).
Cependant, le faible élancement du monolithe et son caractére orthotrope imposent
de prendre en compte les déformations d’effort tranchant.

Le modéle simple d’une poutre élancée, largement utilisé pour les pieux, est en
général inapproprié.

Figure 3.23. Principe des étapes 4 et 5 du modéle MH3.
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Etape 4. Le monolithe de module équivalent E”, éventuellement étendu au volu-
me de la semelle (module E}) est assimilé a un pieu chargé transversalement en

interaction avec le massif extérieur par des appuis élastiques p(v). Le chargement
transversal considéré est caractérisé par le torseur [T, M] appliqué a la semelle. Le
calcul établit le profil de déplacement latéral g(z) du monolithe sous I’action du
chargement. 11 établit également la rotation o(— hg) de la semelle (Fig. 3.24).

Figure 3.24. Etape 4 du calcul selon le modéle MH3 pour I'exemple de la figure 3.15a.

Commentaire. Le monolithe considéré étant généralement de faible élancement, les
déformations d’effort tranchant controlées par le facteur G*Q, (G* module de ci-
saillement équivalent du monolithe et Q; section réduite d’effort tranchant) ne peu-
vent pas étre négligées devant les déformations de flexion contrdlées par le facteur
E*I (E* module de déformation équivalent du monolithe et | inertie de la section
droite de la zone comprimée du sol homogeénéisé).

Le module de cisaillement équivalent G* peut étre assimilé au module de cisaillement
du sol seul (la contribution des inclusions a la résistance au cisaillement demeure en
effet négligeable devant celle du sol). Cette valeur G* est donc Egq,/[2(1 + v)] qui est

nettement inférieure a la valeur E*/[2(1 + v)] qui serait obtenue dans un monolithe en
matériau isotrope. Ceci explique pourquoi les déformations d’effort tranchant ne peu-
vent pas étre négligées devant celles de flexion. (Eg est le module de déformation du

sol non renforcé).
Etape 5. Un modele aux coefficients de réaction, limité a I’inclusion seule suppo-

sée soumise au champ de déplacement g(z) précédent est conduit pour les condi-
tions aux limites pertinentes :
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— en téte de I’inclusion :
Mp(0) =0 (3.20)
et T,(0) évalué conformément aux recommandations du paragraphe 3.2.1.1. En

particulier, une enveloppe des sollicitations est obtenue en choisissant comme va-
leur T,(0) celle qui « rameéne » le déplacement de la téte de I’inclusion a une va-
leur g(0) égale a celui du sol environnant sous réserve que T,(0) demeure inférieur
a la borne définie par (3.13) ;

—en pied de I’inclusion :

Mp(L) =0 (3.21)
etTp(L) =0 (3.22)

Ce calcul établit la distribution de I’effort tranchant T,,(z) et de moment fléchis-
sant M(z) dans I’inclusion résultant du chargement [T, M] (Fig. 3.25).

Figure 3.25. Etape 5 du calcul selon le modéle MH3 pour I'exemple de la figure 3.15a.
Les efforts axiaux dans les inclusions dépendent de la position de la cellule par
rapport & I’axe de rotation. La rotation (- hg) de la semelle (calculée en étape 4)

détermine en effet dans I’axe de la cellule placée a la distance d de I’axe de rota-
tion, le tassement :

Yp(=hr) = (- hg).d (3.23)

Les efforts normaux associés dans I’inclusion placée au centre de cette cellule
sont estimés en les assimilant & ceux obtenus sous un chargement vertical unifor-
me de la cellule donnant le méme tassement y,(- hg) = ys(- hg). Ceci est fait par

un calcul spécifique enchainant les étapes 2 et 3.
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Les efforts Q,(2), Tp(2) et My(z) obtenus dans les différents cas de charge doivent
étre combinés pour Vvérifier les contraintes dans les inclusions.

Commentaire. Les différentes inclusions positionnées sous la semelle subissent des
efforts verticaux a priori différents du fait de la rotation de la semelle. L effort ho-
rizontal appliqué en téte de chaque inclusion doit demeurer compatible avec I’effort
vertical associé (suivant formule 3.13).

3.2.2. Sollicitations sous chargement dissymétrique

Les inclusions peuvent étre soumises a des sollicitations parasites de flexion dans
certaines situations. 1l peut s’agir des sollicitations subies par les inclusions péri-
phériques des traitements faits sous des remblais (zone de talus), ou celles placées
sous un massif culée en sol renforcé, mais également des sollicitations imposées
par des chargements dissymétriques sur un dallage industriel voire celles impo-
sées durant un séisme.

Dans le cas des inclusions placées sous les talus de remblai, une approche de type
g(z) est possible. Le déplacement maximal gy, du profil est a relier au tassement

maximal y5(0) en partie courante, apres traitement. Le facteur de proportionnalité
' = gmax/Ys(0) ainsi que la forme de la courbe g(z) peuvent étre choisies en réfé-

rence aux observations faites sur les remblais instrumentés (norme d’application
fondations profondes NF P 94 262).

Les sollicitations de flexion dans les inclusions peuvent étre calculées comme cel-
les de pieux placés dans un sol subissant le déplacement g(z).

Commentaire. Les inclusions ne représentant généralement qu’un faible volume du

sol renforcé, il est licite de considérer que le déplacement libre du massif de sol entre

les inclusions n’est pas modifié par celles-ci.

Dans le cas des séismes, la courbe g(z) a considérer est celle définie par la déformée

du sol en champ libre qui dépend du profil des vitesses des ondes de cisaillement Vg

(AFPS, 2011).

4. MODELES NUMERIQUES EN ELEMENTS OU DIFFERENCES
FINIS

La méthode des éléments finis et celle des différences finies sont les méthodes les
plus couramment utilisées pour résoudre les équations de la mécanique des mi-
lieux continus.

Elles reposent sur une discrétisation du domaine a étudier. A partir de modéles de
comportement des sols et des différents matériaux constituant le domaine étudié,
elles permettent de simuler le comportement du milieu discrétisé en termes de
contraintes et de déformations sous I’effet d’un chargement.
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La précision d’une simulation dépend de la pertinence des modeles de comporte-
ment de sols utilisés et de la discrétisation retenue pour le massif étudié.

Elles permettent ainsi une vérification des criteres de portance et de stabilité de la
zone modélisée.
Pour I’utilisateur, il n’y a pas de différence notable entre les deux méthodes.

On présente a titre d’exemples un modéle de maillage 2D d’éléments finis
(Fig. 3.26) et un modele 3D de massif renforcé sous une semelle (Fig. 3.27).

Figure 3.26. Modele de calcul 2D d’un remblai sur sols compressible.

Figure3.27. Exemple de maillage 3D d’'une semelle sur inclusions rigides.

Le résultat obtenu a I’aide de ces méthodes est une solution approchée et la pre-
cision de cette solution dépend :

—des lois de comportement des matériaux et des interfaces ;

—de la discrétisation. Par conséquent, le maillage doit étre plus fin la ou les varia-
tions du champ de déformations sont les plus importantes ;

— du type d’éléments adopté (nombre de nceuds) et des lois d’interpolation prises
en compte dans chaque élément (linéaire ou quadratique) ;
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—de I’utilisation d’interfaces entre éléments structuraux et le sol pour autoriser la
prise en compte des phénoménes d’interaction sol/structure ;
— des conditions aux limites.

4.1. Intérét de ces méthodes

Ces outils récemment mis a la disposition du géotechnicien permettent de simuler
des ouvrages complexes (en termes de géométrie et de comportement). lls per-
mettent de traiter de maniére compléte des problémes impossibles a aborder de
maniére analytique.

Par rapport aux méthodes simplifiées, la modélisation numérique en milieu con-
tinu prend en compte I’ensemble du massif de sol, des inclusions rigides et des
interfaces entre les différents constituants. Elle conduit au calcul des déplace-
ments, des déformations, et des contraintes pour chaque élément. Ce type de mo-
délisation permet également de considérer un couplage hydromécanique, lorsque
des problémes de consolidation surviennent.

L’histoire de la construction de I’ouvrage, par exemple le phasage de mise en pla-
ce de remblais, la mise en place de géotextile, de dallages, les rabattements de
nappe, sont pris en compte et I’impact de chaque phase de réalisation peut donc
ainsi étre évalué.

La modélisation numérique en milieu continu permet de traiter la vérification des
ouvrages vis-a-vis des déplacements (ELS), mais aussi par rapport au risque de
ruine (ELU).

Des calculs en petits déplacements sur la géométrie initiale (cas courant) sont gé-
néralement mis en ceuvre. Dans certains cas, lorsque les effets du second ordre ne
peuvent plus étre négligés, il convient d’effectuer les simulations en grands dé-
placements. Ce type de modélisation permet de réactualiser la géométrie du
maillage adopté au cours du chargement. Ceci s’impose pour prendre correcte-
ment en compte I’influence de nappes de renforcement qui développent des ef-
forts de traction, fonction des déplacements verticaux qu’elles subissent.

Ces méthodes permettent a partir d’une bonne connaissance du comportement des
sols traversés, des inclusions, des interactions entre les divers constituants et du
phasage de réalisation de I’ouvrage d’aboutir a des simulations pertinentes du
mode de comportement de I’ouvrage.

Elles ont I’intérét de permettre la réalisation d’études paramétriques pour mettre
en évidence la sensibilité de tel ou tel parametre.
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4.2. Limites de la modélisation bidimensionnelle

Actuellement on utilise encore essentiellement pour les ouvrages courants des
modeles 2D, soit en déformation plane, soit en configuration axisymétrique.

En configuration axisymétrique, la maille centrale dans I’axe du remblai est mo-
délisée en transformant I’aire d’influence de I’inclusion, rectangulaire ou carrée,
en disque (Fig. 3.28). Par ce type de configuration on ne peut s’intéresser qu’a une
maille élémentaire proche de I’axe du remblai ou au centre d’un dallage.

En déformations planes, la réponse compléte de I’ensemble du remblai ou du dal-
lage sur sol renforcé par inclusions rigides peut étre obtenue en faisant de fortes
simplifications quant a la géomeétrie des inclusions rigides. Si I’hypothése 2D est
correcte pour le remblai, elle ne I’est plus avec les inclusions rigides. L’inclusion
ponctuelle 3D doit alors étre transformée en une plague « équivalente » 2D
(Fig. 3.29).

Pour un dallage on peut avoir en plus un comportement propre du dallage plus
proche du 3D que du 2D. On s’éloigne alors fortement de la réalité, I’espace de
calcul étant 2D.

Figure 3.28. Modélisation axisymétrique de la maille centrale (a droite).
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Figure 3.29. Modélisation de I'ensemble du remblai et du sol renforcé
par inclusions rigides en déformation plane.

4.2.1. Modeéle axisymétrique

Le modele axisymétrique ne pourra, en toute rigueur, modéliser que la maille cen-
trale dans I’axe du remblai supposé lui-méme symétrique (Fig. 3.30).

Pour un dallage, on ne pourra modéliser que la maille courante non placée aux
bords, et sous réserve que le chargement soit uniforme au droit de la maille.

Figure 3.30. Modéle axisymétrique représentant une maille unitaire d'une charge
répartie, reposant sur un sol renforcé par inclusions rigides.
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4.2.2. Modeéle en déformation plane

Dans ce type de configuration, les files d’inclusion sont transformées en voiles
perpendiculaires au plan du modele.

Pour représenter I’ensemble du remblai et des inclusions rigides en 2D, il faut
modéliser les inclusions rigides sous forme de voile de rigidités équivalentes EA
vis-a-vis de I’effort normal et El vis-a-vis de la rigidité a la flexion en vérifiant en
outre que le frottement développé contre cette plaque et les efforts transmis en téte
et en pied de la méme plaque sont comparables aux grandeurs réelles appliquées
aux inclusions.

La largeur du voile en téte et en pied est adaptée pour conserver le taux de recou-
vrement et donc I’effort en téte et en pied. Les paramétres d’interface doivent étre
adaptés pour conserver I’effort mobilisé par frottement latéral.

Le modeéle plan constitue donc une approximation acceptable pour les calculs d’in-
clusions sous les remblais. 1l est par contre mal adapté pour vérifier les contraintes
dans le matelas sur les tétes d’inclusion et les sollicitations dans le dallage.

Néanmoins selon les grandeurs recherchées (contraintes, déplacements), on peut
choisir de ne respecter qu’une partie des criteres précédents. On devra juger de la
validité des résultats du modéle en déformation plane en comparant ceux-ci aux
résultats d’un modele axisymétrique.

4.3. Modélisation

4.3.1. Limites géométriques du modele

Les limites du modele sont choisies de telle sorte qu’elles n’influencent pas les
résultats du calcul.

Dans le cas du modéle en configuration axisymétrique, les limites géométriques
verticales sont imposées par le modéle qui a un comportement cedométrique
(Fig. 3.31).

Dans le cas de modele en déformation plane les limites géométriques verticales
du modeéle doivent se situer a une distance telle que les déplacements et les con-
traintes apportés par les chargements soient négligeables sur ces limites. Pour un
ouvrage parfaitement symétrique (géométriquement et mécaniquement) et des
chargements également symétriques on étudiera seulement la moitié de I’ouvrage
(Fig. 3.28 par exemple).

Pour les deux modéles, les limites géométriques horizontales peuvent étre impo-
sées par la géologie dans le cas d’un substratum rigide ou d’une couche de sol trés
compacte a faible profondeur. Dans des configurations classiques, les inclusions
rigides traversent une couche de sol compressible pour s’ancrer Iégérement dans
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une couche plus compacte ; si cette couche ne repose pas sur un substratum rigide
ou sur une couche de sol trés compacte il faudra modéliser sous la pointe des in-
clusions une épaisseur de terrain suffisante pour que sur la limite géométrique ho-
rizontale les déformations liées aux contraintes apportées par I’ouvrage et les
pointes des inclusions deviennent négligeables. On tiendra compte en particulier
de I’effet radier apporté par les groupes d’inclusions (Fig. 3.32).

La charge transmise sur les inclusions est reportée sur la couche support. 1l est
donc important de tenir compte de I’épaisseur et des caractéristiques des couches
sous-jacentes. En effet, une compressibilité de celles-ci peut engendrer des tasse-
ments importants.

Figure 3.32. Effet radier

Figure 3.31. Conditions aux limites. et zone d'influence.

Il peut étre utile de tester la sensibilité des résultats en examinant comment ceux-
ci sont affectés par le choix de limites plus éloignées.

4.3.2. Conditions aux limites

Dans le cas de modéle en configuration axisymétrique, le déplacement horizontal
est par definition nul a I’axe et au bord extérieur du modéle.

Dans le cas de modéle en déformation plane, on impose le plus souvent un dépla-
cement horizontal nul sur les limites verticales du maillage. Quand il y a une sy-
métrie (Fig. 3.31), par exemple en déformation plane, le déplacement horizontal
est par définition nul sur le plan vertical de symétrie.

Pour les deux modeles on impose un déplacement vertical et horizontal nul sur la
limite horizontale inférieure.

149



PROJET NATIONAL ASIRI

4.3.3. Modéle axisymétrique d’une cellule élémentaire
4.3.3.1. Remblai

Loin des extrémités du remblai (Fig. 3.33), on pourra considérer un modele axi-
symétrique (Fig. 3.34).

Figure 3.33. Schéma de principe du renforcement du sol en place Figure 3.34.
par des inclusions rigides (cas du remblai). Cellule élémentaire.
4.3.3.2. Dallage

Un modeéle axisymétrique ne peut représenter que la maille centrale d’un réseau
d’inclusions rigides. Il est notamment adapté pour des charges surfaciques unifor-
mes.

Le rayon R du modele équivalent est fixé de maniére a représenter I’aire d’une
maille élémentaire sous réserve qu’elle soit proche d’un carré (b < 1,25 a) :

_ Jab
R = E (3.24)
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Figure 3.35. Schéma de principe du renforcement du sol Figure 3.36. Cellule
en place par des inclusions rigides (cas du dallage). élémentaire.

4.3.4. Modeéle en déformation plane

Les exigences propres a ces modeles sont détaillées en 4.2.2. D’autres exigences
d’ordre géométrique sont a considérer.

A titre préliminaire les dimensions du modeéle sont les suivantes :
— largeur du demi-modele telle que Ly, -Lg > 2 H ;

— profondeur du modéle telle que Hy, > 3Ly (Fig. 3.37).

D’autre part, vis-a-vis de I’influence des pointes des inclusions rigides, on retien-
dra la valeur maximale suivante sous les pointes :

— 10 fois le diamétre de la pointe ;

— 3 fois la largeur du radier équivalent au groupe d’inclusions.

Dans tous les cas il convient de vérifier que les résultats obtenus ne sont pas in-
fluencés par les dimensions du modéle qui ont été retenues.

Trés souvent I’ouvrage est symétrique du point de vue géométrique et hydromé-
canique ; dans ces conditions, fréquemment rencontrées, on se servira de la symé-
trie pour ne traiter que la moitié de I’ouvrage (Fig. 3.31).
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Figure 3.37. Criteres d’ordre géométrique pour le modeéle plan d’'un remblai
sur inclusions.

4.3.5. Eléments volumiques ou linéaires

Les inclusions rigides peuvent étre représentées par des éléments volumiques ou
par des éléments poutres (Fig. 3.38).

Dans les projets de renforcement des sols, il est préférable de modéliser les inclu-
sions rigides par des éléments volumiques pour représenter les interactions en té-
te, en pied et le long du fat.

Figure 3.38. Modélisation des inclusions par des éléments volumiques
ou des éléments linéaires.

Lorsqu’une inclusion est représentée par des éléments volumiques en élasticité li-
néaire, I’exploitation peut étre facilitée en introduisant également un élément pou-
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tre de rigidité EA trés faible qui permettra facilement de remonter par simple
proportionnalité aux efforts dans I’inclusion.

4.3.6. Comportement du massif sous le volume renforcé

Le modele axisymétrique de la cellule élémentaire représente le cas d’un charge-
ment de trés grande extension latérale. Aucune diffusion des charges n’intervient
hors du volume considéré. Ce modeéle est représentatif sur la hauteur des inclu-
sions qui tendent a canaliser les charges appliquées en téte du modéle. On doit re-
trouver une distribution uniforme des contraintes dans un plan horizontal situé
entre la base des inclusions et la base du modele : plan neutre d’égal tassement
inférieur (Fig. 3.39).

Figure 3.39. Plans d'égal tassement supérieur, intermédiaire et inférieur
autour d’une inclusion.

Il est nécessaire d’examiner les tassements susceptibles d’étre engendrés par cette
distribution uniforme de contrainte dans le volume du massif situé sous ce plan
d’égal tassement.

Lorsque ces tassements ne sont pas négligeables, leur estimation peut nécessiter
un modele spécifique distinct de celui de la cellule élémentaire :

— prolonger simplement le modeéle de la cellule élémentaire est en toute certitude
pessimiste puisque aucune diffusion latérale n’intervient. Le tassement calculé
ainsi est une borne supérieure du tassement total sous I’ouvrage (Fig. 3.40) ;

— un modele consiste a estimer les tassements d’une fondation fictive de mémes
dimensions que I’ouvrage, placée au niveau du plan neutre situé sous la pointe des
inclusions et chargée avec la contrainte moyenne sur I’ouvrage. Le tassement en
surface est lasomme du tassement de la cellule élémentaire (modéle arrété au plan
neutre sous la base des inclusions) et du tassement de la fondation fictive.
(Fig. 3.41) ;
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—un modeéle 2D global de I’ouvrage depuis la surface tenant compte de ses dimen-
sions (plan ou axisymétrique) ou la zone renforcée est traitée comme une zone ho-
mogénéisée permet de représenter une diffusion moins pessimiste. Ce modéle
permet d’introduire une interaction latérale entre la zone non renforcée et le mas-
sif encaissant. Le tassement calculé par le modéle représente une estimation du
tassement de I’ouvrage (Fig. 3.42).

Figure 3.40. Extension du modele de la cellule élémentaire vers le bas
pour estimer les tassements du massif sous-jacent.

Figure 3.41. Semelle fictive chargée a la pointe des inclusions
pour estimer les tassements du massif sous-jacent.
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Figure 3.42. Volume homogénéisé en interaction avec sol non renforcé
pour estimer les tassements du massif sous-jacent.

4.3.7. Modélisation en 3D

Le principal avantage de la modélisation tridimensionnelle est que I’on peut re-
présenter la problématique de fagon globale. La prise en compte d’un talus ren-
force, d’un chargement de semelle sous chargement complexe ou d’un dallage
non uniformément chargé peut conduire a développer ce type de simulation.
Néanmoins ces modéles conduisent a des temps de calculs élevés.

4.4. Lois de comportement
4.4.1. Etude des paramétres du modéle

Quels que soient le type de modélisation et I’outil de calcul utilisés, les paramétres
de la modélisation doivent permettre aux modéles numériques de représenter
autant que possible le comportement du projet étudié.

La phase de calage des paramétres consiste a vérifier que le modéle de comporte-
ment adopté, combiné au jeu des données retenues fournit des résultats représen-
tatifs lorsqu’il est appliqué a la simulation des essais disponibles. 1l est
notamment important de caler, dans les phases préliminaires, les paramétres dé-
taillés dans les paragraphes suivants. En I’absence des données expérimentales du
terrain, il est conseillé de choisir les hypotheses plus défavorables.

A défaut d’une comparaison directe avec un essai de chargement sur site, il est
recommandé de vérifier la capacité d’un modele de dimensions adaptées, utilisant
les lois et paramétres choisis, a fournir une courbe de chargement en téte d’une
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inclusion isolée comparable a celle estimée par I’approche semi-empirique com-
binant les lois de mobilisation de type Frank et Zhao avec les valeurs ultimes g

et gy du type d’inclusion considére.

De méme sous semelle, il est recommandé de vérifier la capacité d’un modele de
dimensions adaptées a fournir une courbe de chargement en téte de la semelle iso-
Iée non renforcée comparable a celle estimée par une approche semi-empirique
de type pressiométrique ou pénétrométrique.

4.4.2. Caractéristiqgues mécaniques des sols

L’utilisation des modeles numériques permet d’utiliser des lois de comportement
« mieux » adaptées a chaque type d’ouvrage et de sol. On n’est donc pas obligé
d’utiliser la seule loi dite « de Mohr-Coulomb » (en fait loi élastique linéaire- par-
faitement plastique avec critére de rupture de Mohr-Coulomb), bien que ce soit la
plus connue et utilisée par les géotechniciens. Les parametres des matériaux a en-
trer dans le calcul vont donc dépendre de la loi retenue pour modéliser un massif
de sol, une structure, un appui.

4.4.2.1. Loi élastique linéaire parfaitement plastique (Mohr-Coulomb)

Cette loi du premier ordre est la plus connue des géotechniciens ; elle pourra s’uti-
liser pour des sols assez compacts pour lesquels il n’y a pas de probléme de con-
solidation.

Pour un matériau homogene et isotrope cette loi nécessite la détermination de cing
parametres (Fig. 3.43).

Figure 3.43. Loi de comportement élastoplastique.
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Pour déterminer les cing parameétres (tableau 3.1V), I’essai le plus approprié est
I’essai triaxial.

Tableau 3.1V. Parameétres de Mohr-Coulomb.

Parametre unité Détermination
E (module d'Young) kPa, MPa Triaxial, pressiometre (Ey)
v' (coefficient de Poisson) sans 0,2<v<04
¢’ (angle de frottement) degré Triaxial, corrélations ?
¢’ (cohésion) kPa Triaxial, corrélations
v (angle de dilatance) degré v~ —30°

Cette loi qui décrit avec un nombre limité de paramétres le comportement des sols
jusqu’a la rupture peut néanmoins se révéler trop simpliste dans certains cas :

— fouille pour lequel le massif de sol est en déchargement ; le module de déchar-
gement étant égal au module de chargement dans cette loi, ce qui n’est pas réalis-
te, le soulévement calculé du fond de fouille s’avere trop important par rapport
aux observations ;

—sols compressibles I[égérement surconsolidés dont le module de déformation ap-
parent dépend de I’incrément de contrainte.

L’état initial du sol, qui dépend de son histoire géologique et anthropique, devra
obligatoirement étre précisé par des essais oedométriques a différents niveaux
pour déterminer le degré de surconsolidation (Rgc) en fonction de la profondeur.

Les contraintes apportées par I’ouvrage, remblai, surcharges sur dallages, réser-
voirs... permettront de déterminer dans quel domaine les différents terrains seront
cisaillés : domaine normalement consolidé ou domaine surconsolidé (Fig. 3.44).

Pour les sols cisaillés dans le domaine normalement consolidé ¢’ = 0, I’angle de
frottement sera pris a I’état critique ¢’nc = @’ it (Sur la surface de charge) et ne
se distinguera pas de I’angle de frottement au pic.

Pour les sols cisaillés dans le domaine surconsolidé, si la déformation est limitée

et inférieure a celle de la limite élastique (sous la surface de charge) les valeurs
seront prises au pic et on aura ¢’sc = @’pjc €t C’sc = C'pjc. Dans le domaine sur-

consolidé les chemins de contrainte aboutissent sur « I’ellipse d’état limite » ; les
extrémités des chemins ne sont donc pas alignées, toutefois généralement on li-
néarisera la courbe pour calculer ¢’ ¢ €t ¢’ pic. On peut constater sur la figure 3.44

que la détermination de @’ et ¢’p;c est délicate et moins fiable que dans le do-
maine normalement consolide.
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Figure 3.44. Détermination de ¢’ et ¢’ dans les domaines normalement consolidé
et surconsolidé (d’aprés Josseaume et Azizi, 1991).

Des valeurs indicatives de ¢’ et ¢’, a partir des corrélations en fonction de 1, sont
fournies dans le chapitre 6.

4.4.2.2. Loi élasto-plastique avec écrouissage (Cam Clay modifié)

Cette loi est bien adaptée pour les massifs de sol soumis a des phénomeénes de
consolidation primaire.

On introduit les concepts d’état limite élastique et d’état critique a partir :
—des essais de consolidation isotrope qui définissent les points de limite élastique
(Fig. 3.45) ;
— des essais triaxiaux qui définissent les états critiques et la droite d’état critique
g = Mp’ dans les axes de Cambridge {p’, g} (Fig. 3.46), avec :
- bsine’ (3.25)
3—sing’
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CVI  courbe de compression isotrope vierge
LEC ligne d'état critique

CEC courbe d’état critique

\% volume spécifique = (1 + )

Va volume spécifique initial

p’ et g contrainte moyenne et contrainte
déviatorique

Figure 3.45. Courbe de compression
isotrope.

Figure 3.46. Chemins de contrainte
et de déformation vers I'état critique.

Pour déterminer les cing paramétres principaux de la loi il faut procéder a des es-
sais oedomeétriques et a des essais triaxiaux (tableau 3.V).

Le modéle Soft Soil dérive du modéle Cam Clay modifié.

Tableau 3.V. Paramétres du Soft Soil Model.

Parameétre Unité Détermination
I” (indice de compression) sans Oedométre : C. /2,3 (1 + €)
K (indice de décompression-recompression) sans Oedomeétre : 2C4 /2,3 (1 + €)
¢’ (angle de frottement) degré Triaxial (ou corrélations ?)
¢’ (cohésion) kPa Triaxial, (ou corrélations ?)
v (angle de dilatance) degré v~ —30°

4.4.2.3. Loi élasto-plastique avec écrouissage (Cam Clay modifié)

et fluage

Cette loi permet de prendre en compte la viscosité des sols (Fig. 3.47), elle s’ap-
plique surtout aux vases et aux tourbes pour lesquelles le fluage (consolidation se-
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condaire) n’est pas négligeable par rapport a la consolidation primaire de
Terzaghi.

Figure 3.47. Courbes de fluage.

On définit C, taux de consolidation secondaire :
AH
_As Mo
@ Algt  Algt
On définit, par ailleurs, par rapport a I’indice des vides, I’indice de fluage C :
e = AAI—St = C (1+¢ep) (3.27)
avec eg : indice des vides initial

(3.26)

Par rapport au modéle Soft Sail, il faut donc un parametre de plus. 1l faut procéder
a des essais oedométriques de courte et longue durée et a des essais triaxiaux (ta-
bleau 3.VI).
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Tableau 3.VI. Parameétres du Soft Soil Creep Model.

Paramétre Unité Détermination
| * (indice de compression) sans Oedometre : C; /2,3 (1 + €)
« (indice de décompression-recompression) sans Oedomeétre : 2C4 /2,3 (1 + e)
u" (indice de fluage) sans Oedomcé tre/zd 3 I(olngu; duree
oe 1

¢’ (angle de frottement) degré Triaxial (ou corrélations ?)
¢’ (cohésion) kPa Triaxial (ou corrélations ?)
v (angle de dilatance) degré v =o' —30°

4.4.2.4. Modele hyperbolique de type élasto-plastique avec écrouissage

Les modeles du second ordre sont actuellement les modeles les plus avancés pour
simuler le comportement des sols raides et des sols mous. A titre d’exemple, on
peut citer le modéle de comportement hyperbolique de type élasto-plastique avec
écrouissage (Hardening Soil model). Il comporte une premiére partie non linéaire,
un palier plastique, un module de déchargement supérieur au module de premier
chargement, et un écrouissage de compression et de cisaillement (Fig. 3.48). Il
permet également de simuler la dilatance avant rupture.
Les courbes déviateur g-déformation axiale g, des essais triaxiaux y sont assimi-
Iées a des hyperboles :
€1

1,9

Ei Ua
avec :
E; module tangent du premier chargement ;
g, Valeur asymptotique horizontale du déviateur.

(3.28)

q:

Figure 3.48. Relation entre la contrainte q et la déformation g;
dans le modele hyperbolique.
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Le module tangent E; augmente avec la contrainte ¢’5.

0'3 m
E; = kp, o (3.29)

ou k et m sont des parametres déterminés a partir d’essais triaxiaux drainés et p,
est la pression de référence, généralement la pression atmosphérique ; k dépend
de la nature du sol et de sa compacité. Pour un sable m est de I’ordre de 0,5, pour
une argile m est voisin de 1.

Le palier de rupture g est déterminé par le critere de Mohr-Coulomb, il tronque
la courbe déviateur-déformation hyperbolique (Fig. 3.48). R¢ est le rapport g /q,;
généralement il est compris entre 0,8 et 0,9 ; il est fixé par défaut a 0,9 dans Plaxis.
Pour décrire complétement la loi il faut déterminer 10 parametres. Il faut procéder
a des essais triaxiaux, en principe avec un palier de déchargement, pour mesurer

E, " et des essais oedométriques (tableau 3.V11).

Tableau 3.VII. Paramétres du Hardening Soil Model.

Parametre Unité Détermination
Eso'® kPa Triaxial CD avec mesure de AV
Eoed® kPa Oedométre
m sans Triaxial, corrélations ?
E,"e kPa Triaxial en déchargement (3 Esq"")
Vur sans Triaxial en déchargement (0,2)
pef kPa (100 kPa)
Ry sans Triaxial (0,9)
¢’ (angle de frottement) degré Triaxial, corrélations ?
c’(cohésion) kPa Triaxial, corrélations ?
v (angle de dilatance) degré v ¢ —30°

La détermination des parameétres des sols fait I’objet du chapitre 6, « Reconnais-
sances des sols ».

Commentaire. Pour caler les paramétres de cette loi il est nécessaire de disposer des
résultats d’essais triaxiaux drainés et/ou d’essais oedométriques.
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4.4.3. Caracteéristiques hydrauliques des sols

Les valeurs des perméabilités des sols (perméabilités horizontale et verticale) per-
mettent de prendre en compte la consolidation. Elles nécessitent de connaitre
I’évolution des valeurs des perméabilités en fonction de la contrainte apportée par
I’ouvrage. On rappelle la relation entre le coefficient de consolidation verticale c,
etk :

k,E

~ “vFoed (3.30)

v ,YW

Celle-ci peut également étre exprimée en fonction de C,, dans le domaine norma-
lement consolide et par extension dans le domaine surconsolidé en fonction de Cs,

pour une contrainte verticale ¢’ aussi proche que possible de la contrainte impo-
sée au sol par I’ouvrage a construire :

ky(1+e) o
¢, = 2,3—=——¢"' dans le domaine « élastique » : 6" <’ (3.31)
Corw
k,(1+e) ) )
¢, = 2,3—=——c"' dans le domaine plastique : ¢* > ¢’ (3.32)
Cerw

Ce coefficient dépend de la contrainte ¢’, du coefficient de perméabilité verticale
ky qui s’exprime en m/s, mais aussi de la compressibilité du sol C/(1 + eg).

La variation de la perméabilité k, est liée a la variation de I’indice des vides e
(Fig. 3.49) par la relation suivante :

Kyo Ck (3.33)

Ae = ¢ Algk
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Figure 3.49. Courbe de variation du coefficient de perméabilité k,, en fonction de I'indice
des vides permettant la détermination des paramétres c et de log K.

Des valeurs repeéres et des corrélations entre ces grandeurs sont présentées dans le
chapitre 6.

4.4.4. Caractéristiques des interfaces inclusions/sol

Les outils de calculs numériques proposent différents types d’interfaces pour si-
muler I’interaction sol/inclusion. Les lois de comportement qui sont généralement
utilisées pour les interfaces sont de type élasto-plastiques.

La partie élastique permet de représenter une mobilisation progressive du cisaille-
ment avec la déformation.

Pour la partie plastique, deux techniques sont utilisées :

—soit une réduction sur ¢’ et ¢’ est appliquée ;

— soit un sol fictif ¢” = 0 avec une cohésion non nulle est introduit pour simuler
un frottement constant ¢’ = g5 en référence avec les pratiques francaises.

Il existe également d’autres moyens de traiter ce phénomene par exemple, en raf-
finant le maillage autour de la zone de contact. Dans cette approche, il est plus
difficile de prendre en compte les valeurs de frottement limite g5 compatibles avec

les conditions d’exécution.

Afin de représenter cette interaction et de définir les paramétres du modeéle, les
données des essais de chargement faits sur inclusion isolée peuvent étre utilisées.

4.4.5. Caractéristiques des inclusions rigides
Une loi élastique linéaire est généralement adoptée pour I’inclusion.
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On utilise généralement la valeur du module a long terme pour les calculs de di-
mensionnement. La valeur du module a court terme n’est utilisée que pour des si-
tuations accidentelles de courte durée (choc ou actions sismiques).

Le coefficient de Poisson est généralement pris égal a v =0,2.

Le diamétre pris en compte est le diamétre nominal défini au chapitre 7 pour cha-
que technique d’exécution. La longueur est la longueur théorique.

4.4.6. Caractéristiques du matelas de répartition

Le matelas de transfert des charges est constitué d’un matériau granulaire ou traité
aux liants hydrauliques. Les caractéristiques de ce matelas peuvent étre détermi-
nées a partir des essais de résistance des matériaux. Ce matelas peut parfois étre
renforcé par des nappes géosynthétiques.

Une loi élastique linéaire avec critére de plasticité de Mohr-Coulomb peut étre
adoptée pour les matériaux traités aux liants.

Pour les sols granulaires dont le comportement dépend de I’état des contraintes,
une loi de comportement plus évoluée peut s’avérer plus pertinente. Le projet na-
tional ASIRI a établi les parameétres de déformation et de cisaillement de quelques
matériaux représentatifs (grave industrielle, limon traité) (Dupla et al., 2007 et
Okyay et al., 2010).

4.4.7. Caractéristiques des nappes de géotextiles

Celles-ci sont généralement caractérisées par une loi élastique linéaire dont le mo-
dule dépend du niveau de déformation anticipé et la durée d’application des char-
ges (selon les courbes isochrones du produit). Il importe de vérifier que la traction
calculée est compatible avec les caractéristiques du matériau définies par la régle-
mentation.

4.4.8. Caracteéristiques du dallage ou du radier

Une loi élastique linéaire peut étre utilisée. Le coefficient de Poisson est pris égal
a v =0,2 pour les dallages conformément au DTU 13.3.

Pour étre en conformité avec le calcul des tassements qui considére les déforma-
tions a long terme, il est recommandé d’adopter pour le module du béton du dal-
lage ou du radier la valeur a long terme. Ceci est en accord avec le DTU 13.3 qui
précise a son article 6.3 que les charges de stockage sont a considérer comme des
charges de longue durée.

La valeur du module a court terme n’est utilisée que pour les charges de courte
durée (actions dynamiques) et pour les situations accidentelles (chocs ou actions
sismiques).
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4.5. Phases de construction

Généralement les phases suivantes sont a considérer :
— initialisation des contraintes : I’état initial doit définir le rapport de surconsoli-
dation de chaque couche de sol et le niveau des nappes d’eau ;
— situations de construction :
— reprofilage éventuel du site,
— exécution des inclusions,
— mise en place du matelas de transfert et des nappes de géotextile éventuel-
les,
— mise en place du remblai ou de I’ouvrage ;
— situations de service (définies par I’association de systemes de charge et d’une
hypothese éventuelle quant au comportement drainé ou non drainé des sols) :
— prise en compte des surcharges,
— calcul de la consolidation et du fluage éventuel des différentes couches de
sol,
— différentes conditions de nappe.

4.6. Calculs

Les lois de comportement choisies pour chaque couche sont activées avec I’hypo-
thése d’un comportement drainé ou non drainé adaptée aux différentes phases de
calcul. On attire Iattention sur le fait que, pour les sols, le modeéle élastique linéai-
re parfaitement plastique (Mohr-Coulomb) n’est pas adapté pour simuler le com-
portement non drainé.

Les calculs sont menés soit en petites déformations (hypothése d’Euler) soit en
grandes déformations (hypothése de Lagrange). Le calcul en grandes déforma-
tions est indispensable avec des nappes de renforcement horizontal qui travaillent
comme des membranes (effet du second ordre).

4.7. Exploitation des résultats

L’exploitation des résultats a pour objectif de valider le modéle de calcul, vérifier
les différents états limites et établir la note de calcul.

4.7.1. Validation des résultats

La validation des résultats exige de :

— vérifier systématiquement toutes les hypothéses géotechniques introduites dans
le modeéle ;

— contr6ler la pertinence du choix des limites du modeéle et I’adaptation du mailla-
ge aux zones les plus sollicitées ;
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—s’assurer que les lois de comportement adoptées et les principes de la modélisa-
tion retenue ont la capacité de reproduire convenablement le comportement d’une
inclusion isolée chargée en téte ou celui d’une fondation représentative de
I’ouvrage ;
— vérifier I’activation des interfaces et leurs propriétés ;
— Vérifier que les critéres de convergence ont été atteints ;
— examiner phase par phase les résultats (déformée d’ensemble, champ de dépla-
cement, états de contrainte, efforts dans les éléments structuraux — efforts nor-
maux, effort tranchant et moment...) sur des sorties appropriées (cartes et
graphiques a échelles adaptées, ou tableaux) concernant tant I’ensemble du mo-
déle que les zones particulierement sollicitées ;
— vérifier la cohérence des résultats vis-a-vis du frottement (négatif ou positif) et
du terme de pointe comme explicité au paragraphe 4.1 du chapitre 5 ;
— Vérifier la cohérence des réactions latérale et frontale du sol sur la semelle de
fondation vis-a-vis de I’hypothese consistant a négliger ou non ces réactions.
Commentaire. La cohérence vis-a-vis du comportement du matelas explicitée en
4.2 du chapitre 5 est automatiquement vérifiée par les modeéles numériques qui in-
corporent le critére de résistance du matelas et représentent de maniere individuelle

les inclusions (c’est uniquement le cas du modéle 2D axisymétrique de la cellule
¢élémentaire ou d’un modéle 3D).

4.7.2. Vérification des différents états limites
Les vérifications a effectuer sur les résultats sont détaillées dans le chapitre 5.
Elles doivent étre présentées dans la note de calcul.

4.7.3. Contenu de la note de calcul

La note de calcul doit expliciter les éléments suivants :
—valeurs de calcul des caractéristiques introduites dans les lois de comportement
adoptées pour :
— les sols en place,
— le matelas de répartition,
— les remblais éventuels,
— les inclusions,
— les éléments structurels (dallage, semelles, radier),
— les nappes de renforcement horizontal ;
— description du modele numérique (logiciel et version, types d’éléments) ;
— géométrie du modeéle et du maillage ;
— détail des phases de calcul ;
— résultats pertinents sous forme de tableaux et/ou graphiques adaptés a la confi-
guration du projet ; ceci peut inclure :
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— déplacement et/ou contraintes selon des coupes du modele,
— position des trois plans neutres s’ils existent (Fig. 3.39),
— déplacements en surface du modéle (cas d’un remblai) (Fig. 3.50),

Figure 3.50. Déformée de I'ensemble de I'ouvrage.

— contraintes normales (ou effort axial) dans des inclusions représentatives,

— moment fléchissant et effort tranchant dans les mémes inclusions représen-
tatives (si pertinent),

— champ des contraintes dans le matelas au-dessus d’inclusions représentati-
ves (Fig. 3.51 et 3.52), avec notamment représentation des zones plastiques,

- sollicitations dans les éléments structurels (moment fléchissant, effort tran-
chant).
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Figure 3.51. Extension des zones plasti-  Figure 3.52. Extension des zones plasti-

ques sous 1 m de remblai révélant au-des- ques sous 7 m de remblai révélant
sus de la téte d'inclusion un mécanisme un bulbe de rupture confiné
de rupture débouchant a la surface du sol. au-dessus de la téte d'inclusion.

5. METHODES PAR HOMOGENEISATION
5.1. Méthode d’homogénéisation simple

Une méthode d’homogénéisation applicable lorsque les charges sont uniquement
verticales consiste a étudier au préalable le comportement d’une maille élémen-
taire représentant une inclusion avec le volume de sol et matelas associé. Ce mo-
déle de la maille élémentaire est généralement assimilé & un modele plan
axisymétrique.

Les résultats de ce modele sont alors comparés a ceux obtenus dans un second
modele de mémes dimensions, ou le sol et I’inclusion sont remplacés par un seul
matériau supposé homogéne dont on cherche a établir les caractéristiques pour
obtenir des résultats équivalents au premier modele.

L’équivalence est généralement recherchée en terme de tassement ce qui permet
de définir le module apparent E* du matériau homogene équivalent permettant de
retrouver un tassement moyen comparable au sommet du modele.

Les propriétés obtenues peuvent ensuite étre utilisées dans un modele de milieu
continu complet recouvrant plusieurs ou toutes les cellules élémentaires. Cette ap-
proche permet de réduire la complexité du modele apte a rendre compte du com-
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portement de I’ouvrage complet. L’approche décrite n’est valide que pour le
niveau de chargement étudié.

Il faut souligner le caractere erroné de I’nomogénéisation qui consisterait a écrire
comme pour les colonnes ballastées :

E* = (Ep Ap + Es Ag)/A (3.34)
E,, et A, module de déformation et section de I’inclusion ;

Eg et A; module de déformation et aire de sol.

Le glissement a I’interface sol/inclusion impose en effet d’introduire un coeffi-
cient correcteur f3 :
E* = (Ep Ap/B + EsAg)/A (3.35)

Les comparaisons faites ont montré que ce facteur  pouvait étre trés largement
supérieur a 10.

5.2. Modeéle biphasique étendu

5.2.1. Principe de la modélisation

S’inspirant d’une approche par homogénéisation, tout en permettant de remédier
aux insuffisances de cette derniére (absence de prise en compte des interactions
entre le sol et les inclusions rigides, ainsi que des effets de flexion et de cisaille-
ment dans ces derniéres), la modélisation biphasique d’un sol renforcé par inclu-
sions rigides tire parti de trois caractéristiques de cette technique de renforcement
dans les cas de charges réparties (dallages ou remblais) :

— la distribution réguliéere (périodique) des inclusions au sein du massif de sol ;
— I’échelle caractéristique du renforcement (espacement entre deux inclusions)
qui peut étre raisonnablement considérée comme faible au regard des dimensions
d’ensemble de I’ouvrage ;

— un matériau de renforcement (acier, béton...), ayant de bien meilleures proprié-
tés mécaniques que le sol, mais présent en contrepartie dans une faible proportion
volumique (quelques pourcents).

On trouvera dans (Sudret et de Buhan, 2001 ; Cartiaux et al., 2007 ou encore Has-
sen et al., 2009) une présentation détaillée de cette modélisation incluant son ap-
plication aux sols renforcés par inclusions rigides. Nous nous limiterons ici a en
décrire le principe, illustré sur la figure 3.53. Le composite « sol-renforcé » est
modélisé a I’échelle macroscopique, non pas comme un seul milieu équivalent
comme dans une approche classique par homogénéisation, mais par deux milieux
continus, dénommeés «phases», en interaction mutuelle.
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Figure 3.53. Principe de la modélisation biphasique d’'un sol renforcé
par inclusions rigides.

Une telle modélisation aboutit & une description des contraintes (efforts intéri-
eurs) relatives a chacune des phases prise séparément (Fig. 3.54) : contraintes
classiques pour la phase matrice représentant le sol, densités d’efforts axial, tran-
chant et de moment fléchissant pour la phase renforcement qui apparait ainsi
comme une distribution continue de poutres.

Figure 3.54. Contraintes et efforts d’interaction relatifs a une modélisation biphasique.

L’interaction entre phases est modélisée par deux types d’efforts :

— une densité volumique (notée 1) définie en tout point de la zone renforcée qui
représente, a I’échelle macroscopique du modeéle, les efforts exercés par le sol le
long des inclusions de renforcement (interaction longitudinale) ;

— une densité surfacique (notée p) décrivant les actions exercées par le sol sur les
extrémités («pointes») des inclusions.

5.2.2. Mise en ceuvre du modele

Dans le cas d’une couche de sol renforcée par une distribution réguliére d’inclu-
sions rigides verticales, soumise a une surcharge verticale uniforme (Fig. 3.55),
la modélisation biphasique est équivalente a I’approche simplifiée développée
dans I’outil de calcul Taspie+ (Cuira et Simon, 2009). Dans cette configuration en
effet, les efforts dans les inclusions se réduisent a la seule sollicitation de com-
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pression, tandis que les efforts d’interaction | et p sont purement verticaux. Les
lois d’interaction peuvent alors étre directement identifiées a partir des courbes «
7- w » classiquement établies pour les pieux.

Figure 3.55. Modéle biphasique simplifié.

Loin de se limiter a cette situation particuliére, le modele biphasique peut étre en
revanche facilement intégré a un code de calcul par éléments finis, et I’outil qui
en résulte permet alors de traiter des situations tres diverses. L’avantage décisif
d’une telle modélisation par rapport a une méthode de calcul classique consistant
a modéliser le sol et les inclusions comme des éléments géométriquement dis-
tincts est double. Se référant par exemple a une simulation numérique du problé-
me par la technique des éléments finis ou des différences finies, I’approche
classique consiste a discrétiser séparément les inclusions et le sol, la taille du
maillage devant étre significativement inférieure a celle des inclusions. Le probleé-
me étant en outre tridimensionnel, une telle procédure numérique exige un temps
de préparation du maillage trés important et un temps de calcul considérable, in-
compatible avec un dimensionnement rapide de I’ouvrage.

Atitre d’exemple illustrant les performances du modele biphasique, la figure 3.56
représente les profils de tassement en surface d’une couche de sol renforcée sou-
mise au poids d’un remblai, évalués a partir d’une simulation biphasique 2D et
d’un calcul numérique complet 3D, beaucoup plus lourd a mettre en ceuvre (Has-
sen et al., 2009). Le modele biphasique a été incorporé dans le logiciel CESAR-
LCPC (Bourgeois et al., 2006), les lois de comportement des phases, tout comme
les lois d’interaction, étant de type élasto-plastique.
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Figure 3.56. Comparaison entre un calcul biphasique (2D)
et une simulation numérique 3D (d’aprés Hassen et al., 2009).

5.2.3. Effets de cisaillement et de flexion dans les inclusions

Dans le cas ou le sol renforcé par inclusions rigides n’est plus seulement soumis
a un chargement vertical, mais également & un chargement horizontal (par exem-
ple d’origine sismique), il n’est plus possible, compte tenu de la section des inclu-
sions, de négliger les composantes de flexion et de cisaillement de ces derniéres,
qui en viennent méme a jouer un role prépondérant dans la stabilisation de
I’ouvrage. Le modéle biphasique complet, c’est-a-dire prenant en compte ces
composantes de flexion et de cisaillement, peut alors étre mis en ceuvre numeéri-
guement dans un code de calcul numérique (Thai Son et al., 2009, 2010). La fi-
gure 3.57 ci-dessous donne un exemple de calcul de stabilité d’un remblai sur sol
renforcé par inclusions rigides, qui met clairement en évidence le rdle stabilisa-
teur majeur joué par la résistance a la flexion de ces inclusions.
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Figure 3.57. Calcul de stabilité d’'un ouvrage sous sollicitation sismique
par I'approche biphasique (Thai Son et al., 2010).
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CHAPITRE 4

Conception

1. CHOIX DE LA METHODE D’AMELIORATION

L’objet de ce chapitre est de dresser I’inventaire des éléments qui justifient le
choix d’une solution par inclusions rigides.

La particularité du renforcement par inclusions rigides verticales est de faire sup-
porter par le sol, en due proportion de sa résistance propre, une partie des charges
provenant de I’ouvrage, I’essentiel étant transmis par différents mécanismes aux
inclusions rigides mises en place. Le procédé s’applique a des fondations comme
a des ouvrages en terre.

Le critére essentiel est celui du déplacement relatif de I’inclusion par rapport au
sol : pour que le systéeme fonctionne de maniére optimale le tassement en téte du
sol doit étre significativement plus important que le déplacement de I’inclusion,
le matelas granulaire étant destiné a absorber le différentiel ainsi créé.

D’une fagon générale, le choix orientant le projet vers une solution d’amélioration
ou de renforcement des sols ressort le plus souvent d’une logique économique au
regard des solutions classiques de fondations profondes associées a des structures
d’ouvrage rigides et onéreuses (par exemple solution de plancher porté sous une
surface recevant une charge répartie).

Ce raisonnement est notamment pris en considération lorsqu’il s’agit de conce-
voir I’assise d’un dallage industriel fortement chargé sur des surfaces de plusieurs
milliers de métres carré.

Différents procédés d’amélioration et de renforcement de sol peuvent étre consi-
dérés pour pouvoir retenir par la suite un projet de dallage avec des caractéristi-
ques usuelles et/ou un systeme de fondations de type superficiel satisfaisant aux
critéres de tassements absolus et différentiels.

Le choix de la méthode est principalement guidé par les critéres suivants :
— données concernant le sol :

— nature et caractéristiques géomécaniques du sol compressible,

— épaisseur de la couche compressible,
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— présence d’un niveau aquifeére ;
— données concernant I’ouvrage :
— nature et géométrie de I’ouvrage projeté (type et charge),
— contraintes d’exploitation,
— déformations et tassements résiduels admissibles ;
— données concernant le contexte de réalisation des travaux :
— contexte environnemental,
—interface avec les différents lots de travaux (terrassement, dallage, gros
ceuvre...),
— délai alloué aux travaux.

2. DONNEES D’ENTREE

Suivant les critéres rappelés précédemment, il convient de préciser en particulier
les éléments suivants pour juger de I’intérét d’une solution « inclusions rigides ».

2.1. Données concernant le sol

— une ou plusieurs coupes types litho-stratigraphiques ;

— compressibilité, profil de surconsolidation éventuelle ; ces données doivent
permettre de procéder a une estimation en fourchette du tassement final sans ren-
forcement ;

— position de la (ou des) nappe(s) ;

— données relatives a la vitesse de consolidation et la perméabilité des différentes
couches ;

— profil de résistance du sol : capacité portante en fonction du niveau d’assise ;
— hétérogénéité de I’épaisseur compressible ;

— capacité d’étreinte latérale ;

— teneur en matiére organique ;

— présence de couche sensible au fluage ;

— conditions sismiques du site.

2.2. Données concernant I’ouvrage et son exploitation

— plan d’implantation et emprise de I’ouvrage ;
— charges appliquées :
— permanentes ou transitoires ;
— réparties ou ponctuelles ;
—zonage éventuel définissant I’extension des zones chargées extrémes et leur
intensité (maxi ou mini) ;
— contraintes d’exploitation ;
— critéres de déplacement et déformation ;
— nature de la structure portée ;
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— référentiel technique a utiliser.
2.3. Données concernant le contexte de réalisation des travaux

— délai de réalisation ;

— agressivité éventuelle du milieu vis-a-vis des bétons ;

— présence de blocs rendant difficile la pénétration ;

— position de la nappe phréatique (substitution possible ou non) ;
— variations de la nappe (saisonniéres, a long terme) ;

— nature des déblais extraits et conditions de réutilisation.

3. CRITERES DE PROJET

La conception du projet exige que les critéres de déformations a prendre en comp-
te lors des vérifications ELS soient définis et approuvés par le maitre d’ouvrage :
tassements absolus et/ou tassements différentiels.

Commentaire. Les critéres a prendre en compte pour les vérifications ELU sont dé-
finis par les reglements en vigueur et les présentes recommandations.

En I’absence de prescriptions par le maitre d’ouvrage, il est possible de se référer
a I’un des documents suivants :

— Annexe H (informative) de I’Eurocode 7-1 (NF EN 1997-1) qui présente des
valeurs limites des déformations des structures et des mouvements de
fondations;

—Norme NF P 11.213 (DTU 13.3) qui précise les valeurs limites de déforma-
tions absolues et différentielles pour les dallages ;

— Calcul des fondations superficielles et profondes (Frank, 1999) qui fait une
revue des valeurs limites applicables aux batiments et ouvrages d’art ;

— Référentiel technique Réseau Ferré de France ;

— Référentiels techniques particuliers des réservoirs ;

— Référentiels concernant les chaussées (uni de surface).

En complément il faut également considérer certaines conséquences des déforma-
tions vis-a-vis :

— du maintien des pentes des réseaux ;

—des critéeres de fonctionnement propres a certains équipements (machines
vibrantes).

Dans tous les cas il convient de distinguer :

— les tassements subis depuis le début de la construction de I’ouvrage ;

— les tassements subis lors des épreuves d’essai éventuelles ;

— les tassements subis par le second ceuvre et les équipements ;

— les tassements sur I’ouvrage et ceux engendrés sur les ouvrages avoisinants.
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L’expérience montre que le renforcement par inclusions rigides peut permettre de
réduire par un facteur 2 a 10 les tassements par rapport a ceux du sol non renforcé.

4. LIMITES ET DOMAINES D’EMPLOI

Tout projet de fondation sur sol renforcé par inclusions rigides doit considérer
I’ensemble des éléments qui vont le constituer : inclusions, matelas de répartition
et éléments de structure. La conception doit donc s’attacher a I’ensemble de ces
éléments et ne peut pas étre séparée en plusieurs volets qui traiteraient successi-
vement de chacun d’eux. Ceci est une caractéristique forte des projets de fonda-
tion sur sol renforcé par inclusions rigides. Le maitre d’ceuvre, qui conduit et
coordonne la conception et I’exécution, a de ce fait un réle particulierement im-
portant dans les projets ou une solution « inclusions rigides » est retenue.

4.1. Facteurs favorables

Les facteurs favorables au choix d’inclusions rigides sont :

— les projets dont les critéres de tassement acceptable par I’ouvrage fini ne sont
pas exceptionnellement sévéres ;

— les objectifs suivants :

— réduire la compressibilité globale du sol de fondation,

— augmenter la capacité portante ;

— réduire I’interaction avec les ouvrages avoisinants ;

— permettre la réalisation de dallages sur terre-plein au lieu de planchers por-
tés ;

—réduire le temps de construction (liée au fait qu’une part plus faible de la
charge se trouve transférée au sol et active un phénomene de consolidation
plus efficace : compressibilité réduite si on demeure dans le domaine sur-
consolidé mais également coefficient de consolidation plus élevé pour des
états de contrainte plus faibles) ;

— optimiser le codt global de la fondation obtenue ;

— préserver I’étanchéité naturelle entre différentes couches.

— I’existence d’un sol a faible capacité d’étreinte latérale ou susceptible de fluer ;
— le caractere ductile de la fondation obtenue : ce caractére s’avere favorable vis-
a-vis des chargements verticaux qui peuvent étre supportés avec des tassements
sur une plage plus étendue puisqu’il y a mobilisation du sol et des inclusions et
également vis-a-vis des sollicitations sismiques en contrdlant le mode de rupture
le plus défavorable (translation) et en supprimant les sollicitations aux liaisons
entre la structure et des fondations profondes.
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4.2. Facteurs défavorables

Les facteurs suivants peuvent se révéler défavorables :

— les projets dont les criteres de tassement acceptable par I’ouvrage fini sont par-
ticulierement séveéres ;

—la qualification requise pour mener la conception de I’ouvrage : le systeme de
fondation est un systeme composite qui exige une approche globale tant au
niveau conception qu’exécution (importance de la coordination entre les acteurs
pour un dimensionnement optimal et pour préserver I’intégrité de tous les consti-
tuants durant la construction et jusqu’a la réception de I’ouvrage) ;

— des contraintes d’exécution plus sévéres (interfaces entre trois entreprises dis-
tinctes pour réaliser les inclusions, la couche de forme et le dallage...). En effet
beaucoup de déboires résultent du défaut de coordination entre ces intervenants.
L’ importance du maitre d’ceuvre pour la conception, le choix des solutions rete-
nues, la coordination, la supervision et la réception de ces ouvrages doit encore
une fois étre soulignée ;

— la sensibilité des inclusions fraichement exécutées aux sollicitations dissymé-
triques parasites et potentiellement destructrices (exécution simultanée et succes-
sive des inclusions, de leur recépage éventuel et du réglage de la couche formant
matelas) ;

— des efforts horizontaux et des différentiels de charges importants (déviateurs) ;
— I’exigence d’un matériau frottant de bonne qualité pour le matelas de réparti-
tion qui peut s’avérer pénalisante dans les situations ou les ressources minérales
sont limitées ;

— la nécessité d’une plate-forme de travail assurant de bonnes conditions de sta-
bilité aux ateliers.

5. AUTRES POINTS SPECIFIQUES A CONSIDERER

5.1. Report des charges en profondeur

Il importe également de vérifier I’influence du report des charges de I’ouvrage
plus en profondeur notamment vis a vis du tassement éventuel de couches com-
pressibles profondes, en notant que les inclusions concentrent les charges a leur
base.

5.2. Effets de bord

Les effets de bord sont a examiner avec attention. Cela concerne les inclusions
placées sous les talus des remblais sur inclusions ou celles placées en périphérie
des dallages et radiers ou au bord des semelles.

Cela peut conduire a retenir une ou plusieurs des dispositions suivantes :

181



PROJET NATIONAL ASIRI

—armer les inclusions en rive ;

— prévoir un débord de la zone renforcée par rapport a I’emprise de I’ouvrage a
fonder ;

—disposer des nappes de renforcement (treillis métalliques ou géogrilles) immé-
diatement au-dessus des tétes d’inclusions.

Il faut également parfois concevoir une zone de raccordement progressif entre la
zone traitée et la zone non traitée (adaptation de la maille et/ou de la longueur des
inclusions entre une zone de terre-plein renforcée et une zone non renforcée, ou
entre le remblai d’approche a une culée d’ouvrage d’art et le remblai courant).

Les effets de bord peuvent amener sous certains ouvrages a traiter une emprise
plus large que I’emprise stricte de I’ouvrage.

5.3. Cas particulier d’une épaisseur importante de remblai rapporté
sur sol en cours de consolidation

Une grande vigilance doit étre portée sur I’état de consolidation initial du sol. En
particulier lorsque le site a fait I’objet d”un remblaiement (récent ou ancien) et que
la consolidation des couches inférieures n’est pas achevée : les tassements subis
par I’ouvrage ne dépendront pas uniquement des charges de I’ouvrage mais éga-
lement de la poursuite de la dissipation des surpressions interstitielles. Le carac-
tére sous consolidé des couches ne peut étre mis en évidence que par des essais
oedométriques, des essais a la pointe piézocéne ou des cellules de pression inters-
titielle.

Le cas ou le profil de sol contient des couches susceptibles de fluage (tourbe ou
niveaux organiques) s’apparente au précédent puisque le tassement de fluage ne
dépend pas de maniére directe des charges appliquées en surface.

Un autre cas est celui ol le nivellement du projet exige de procéder a un remblaie-
ment préalable significatif. Dans cette circonstance il est préférable de réaliser les
inclusions avant le remblai et d’en tenir compte dans le dimensionnement des in-
clusions.

La mise en place de nappes de renforcement a la base des remblais peut alors par-
fois s’avérer opportune.
5.4. Choix entre les différents procédés d’inclusions rigides

Au stade de I’étude d’avant-projet, le type d’inclusion (avec refoulement, sans re-
foulement, battue) n’est généralement pas considéré.

Une estimation de la charge transmise a I’inclusion fournit I’ordre de grandeur de
la résistance a viser pour un diamétre donné.
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5.5. Conséquences sur la conception des dallages

Le fonctionnement d’une fondation sur sol renforcé est un probléme d’interaction
complexe entre plusieurs éléments localisés, de natures et comportements diffé-
renciés (sol, béton).

Les paramétres intervenant dans ces interactions se révelent agir parfois de ma-
niére opposeée sur les tassements ou les sollicitations dans la structure :

—ainsi une rigidité élevée du matelas favorise des tassements faibles mais déve-
loppe des efforts importants dans le dallage ;

—a I’inverse une rigidité faible crée des tassements significatifs mais s’accompa-
gne d’efforts plus faibles.

Le choix des caractéristiques mecaniques du matelas de répartition (module de
déformation, angle de frottement, cohésion) doit étre fait de maniére a couvrir la
dispersion attendue pour ces valeurs, en privilégiant des valeurs hautes ou basses
selon le type des Vvérifications ou elles seront utilisées.

Pour les matelas en sol traité, il est nécessaire de prendre en compte I’évolution
éventuelle des caractéristiques mécaniques selon le type de liant, son dosage et les
variations hydriques. Pour ces matériaux I’influence du type des sollicitations
(par exemple leur caractére cyclique) est également a prendre en compte.

6. ETAPES D’ELABORATION D’UN PROJET
DE CONSTRUCTION

La conception d’un ouvrage sur sol renforcé par inclusions rigides est une démar-
che par étapes successives : prédimensionnement avec méthodes simples, puis
étude de projet et étude d’exécution. Cette conception nécessite I’enchainement
des missions d’ingénierie géotechnique suivantes telles que définies dans la nor-
me NF P 94 500 :
— étude géotechnique préliminaire de site (G11) ;
— étude géotechnique d’avant-projet (G12) ;
— étude géotechnique de projet (G2) ;
— étude et suivi géotechniques d’exécution (G3) ;
— supervision géotechnique d’exécution (G4).
Commentaire. Deux documents (Syntec Ingénierie, 2009 et 2010) explicitent le lien
entre les missions d’ingénierie géotechnique selon la norme NF P 94-500 et les mis-
sions de maitrise d’ceuvre selon loi MOP pour la construction de batiments ou d’in-
frastructures.
Un autre document intitulé « La géotechnique dans la conception et la réalisation
des dallages en béton » de juin 2011 établi par Syntec/Unesi/Coprec met I’accent

sur I’importance des interfaces entre les différentes entreprises en relation avec la
norme NF P 94-500
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6.1. Etude géotechnique préliminaire de site (mission G11)

Cette étude est engagée avant la définition précise du projet. En se référant aux
informations mentionnées sur la carte géologique, les plans de prévention des ris-
ques, les informations obtenues auprés du BRGM (notamment cavités souterrai-
nes, aléa retrait-gonflement des argiles...) et de la DRIRE (exploitations
minieres, carrieres souterraines...), le géotechnicien doit indiquer les risques ma-
jeurs identifiés. 1l définit un programme d’investigations géotechniques permet-
tant de quantifier ces risques, et, en fonction de leur nature, il indique les
différentes solutions techniques envisageables.

6.2. Etude géotechnique d’avant-projet (mission G12)

Réalisée au stade de I’avant-projet, elle doit permettre de réduire les risques géo-
techniques majeurs identifiés dans I’étude précédente.

Vis-a-vis de chacun des risques rencontres, le géotechnicien :

— définit un ou plusieurs modeles géotechniques en fonction de I’homogénéité
ou non du site en précisant, s’il le peut a ce stade, le niveau du substratum réputé
indéformable ; ces modeéles sont rattachés au Nivellement Général de la France
(NGF) ;

— utilise ces modeles pour examiner les solutions envisageables en fonction des
charges apportées et estime les tassements obtenus a partir de celles-ci ;
—indique, lorsque les tassements obtenus ne respectent pas les critéres de ser-
vice, les types d’amélioration de sol qui peuvent étre proposés en insistant sur les
spécificités de chacun d’eux (par exemple effet « point dur » des inclusions rigi-
des) ;

—indique la ou les dispositions & prendre ou a envisager, notamment dans le cas
de sols sensibles aux phénomeénes de retrait-gonflement ;

— définit, si nécessaire, un programme d’investigations géotechniques permet-
tant, notamment, de déterminer un modéle géotechnique intégrant I’hétérogé-
néité en plan ou un modéle géotechnique plus précis dans le cas de sols au
comportement complexe.

6.3. Prestations menées dans le cadre de la maitrise d’ceuvre

6.3.1. Etude géotechnique de projet (mission G2)

La mission géotechnique G2 a réaliser dans le cadre de la maftrise d’ceuvre définit
une solution de base englobant le projet des inclusions, du matelas et de I’ouvra-

ge.

184



Chapitre 4 - Conception

Cette étude, a la charge du maitre d’ouvrage, est indispensable pour définir la con-
ception de I’ouvrage. Elle est réalisée a partir du cahier des charges du maitre
d’ouvrage précisant les cas de charges et les déformations admissibles.

Le ou les modéles géotechniques doivent étre suffisamment bien définis.

Les modules de déformation attribués a chaque couche sont précisés en fonction
de:

— la durée d’application des charges ;

— I’intensité de celles-ci (niveau de déformation du sol) ;

— les fluctuations de teneur en eau entrainant des modifications de compacité et/
ou de succion.

La mission géotechnique G2 inclut :

— le dimensionnement a I’ELS et a I’ELU (vérifications GEO et STR) des inclu-
sions et du matelas de répartition ;

— a partir de I’estimation du tassement du sol renforcé, la définition du profil de
sol homogénéisé équivalent ;

— le mode de prise en compte par I’entreprise de sols industriels des sollicitations
complémentaires éventuelles dues a I’effet « point dur » des inclusions.

Enfin, elle indique les dispositions constructives a prendre en compte (notamment
dans le cas de sols sensibles aux phénomenes de dessiccation), et, dans le cas
d’hétérogénéités en plan, elle doit donner le modele géotechnique les prenant en
considération.

Cette étude permet I’élaboration du dossier de consultation des entreprises.
6.3.2. Supervision géotechnique d’exécution (mission G4)
Elle est a la charge du maitre d’ouvrage.

Cette mission comporte deux phases :
— la supervision des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs de cha-
cune des parties d’ouvrage :

— I’avis sur les études géotechniques d’exécution (G3) ;

— Iavis sur les fiches produit (exemple : classification GTR des remblais de la
couche de forme) ;

— I’avis sur le programme d’auscultation (dégarnissage des inclusions, essais
de charge sur des inclusions, essais a la plaque, suivi des tassements du pré-
chargement...) et les valeurs seuils associées ;

— la supervision du suivi d’exécution réalisé par les différents entrepreneurs par
I’intervention ponctuelle sur le chantier :

— Iavis sur le contexte géotechnique réellement observé et la nécessité d’étu-

des d’exécution complémentaires (G3) ;
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— I’avis sur les éventuelles adaptations proposées par les entrepreneurs ;
— I’avis sur les résultats du programme d’auscultation.

6.4. Prestations menées dans le cadre du marché
de chaque entrepreneur

Cette mission, qui couvre les études d’exécution et le suivi des travaux, est menée
pour chaque élément de I’ouvrage (plate-forme, renforcement de sol éventuel,
dallage, fondation...).

Elle est a la charge de I’entreprise concernée.
6.4.1. Etude géotechnique d’exécution (mission G3)

En phase d’exécution, la mission G3 (étude géotechnique d’exécution) afférente
au lot des inclusions peut étre réalisée soit par I’entreprise d’amélioration elle-
méme ou une entité externe missionnée par elle.

La mission G3 (inclusions) valide le modele géotechnique établi en phase projet,
établit le dimensionnement des inclusions rigides et fournit les éléments nécessai-
res au projet des autres lots (matelas de répartition et dallage).

Le modeéle géotechnique, établi par zone homogene, est destiné a :

— évaluer les déformations du sol renforcé ;

— mener toutes les justifications d’ordre géotechnique ;

— exprimer les spécifications nécessaires au projet du matelas ;

— fournir les éléments utiles au dimensionnement du projet et I’incidence sur les
autres ouvrages.

L’entreprise de terrassement doit déterminer les moyens et procédures permettant
d’atteindre les caractéristiques requises pour le matelas.

L’entreprise de sol industriel exploite ces données dans le cadre de son étude
d’exécution. Elle établit le détail du dimensionnement du dallage en tenant comp-
te des études et suivis d’exécution des autres travaux (substitution, drainage, ter-
rassement, amélioration ou renforcement de sol, couche de forme) tels que validés
par le maitre d’ceuvre.

L’ensemble de ces études est validé par le maitre d’ceuvre assisté d’un géotechni-
cien au titre de la mission G4 « supervision géotechnique d’exécution ».

6.4.2. Suivi géotechnique d’exécution (mission G3)

L’entreprise d’amélioration de sol procéde ou fait procéder aux opérations de
controle interne et externe.

L’entreprise en charge de I’exécution du matelas de répartition procéde ou fait
procéder aux opérations de controle interne et externe et prend toute disposition
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pour préserver I’intégrité des inclusions réalisées notamment pendant les opéra-
tions de terrassement, reprofilage et compactage exécutées aprés réalisation des
inclusions.

Dans le cadre de la conduite des travaux de dallage, toute anomalie détectable par
I’entreprise de sols industriels par rapport aux proces verbaux de réception qui lui
ont été communiqués est signalée au maitre d’ceuvre.

6.5. Prestation menée dans le cadre du marché de contréle technique

Au cours de la phase de conception, le contréleur technique procéde a I’examen
critique de I’ensemble des dispositions techniques du projet.

Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifi-
cations techniques qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a I’article
1792-1 du code civil s’effectuent de maniére satisfaisante.
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CHAPITRE 5

Justifications

1. CADRE GENERAL DES JUSTIFICATIONS

Les justifications des ouvrages sur sol renforcé par inclusions rigides sont menées
en conformité avec I’Eurocode 7. Celui-ci demande de vérifier les états limites de
service (ELS) et les états limites ultimes (ELU).

Les ouvrages concernés doivent étre distingués selon qu’il s’agit de remblais ou
chaussée sur inclusions rigides ou d’ouvrages de fondations (dallages, radiers, se-
melles) sur inclusions rigides. 1ls ont pour caractéristique de faire supporter par le
sol en place une partie des charges de I’ouvrage, I’essentiel étant transmis par dif-
férents mécanismes aux inclusions rigides. Dans le cas des fondations, cela est ob-
tenu en évitant tout contact direct entre la structure et les inclusions grace a la mise
en ceuvre d’un matelas de répartition continu.

Les présentes recommandations ne s’appliquent pas aux semelles reposant direc-
tement sur les inclusions.

Dans la suite de ce document une distinction sera faite entre le « domaine 1 » cor-
respondant au cas des inclusions nécessaires a la stabilité de I’ouvrage et le « do-
maine 2 », correspondant au cas des inclusions non nécessaires a la stabilité de
I’ouvrage, et dont I’objectif est essentiellement la réduction des tassements.

1.1. Etats limites de service (ELS)
Les états limites a vérifier sont liés au mouvement vertical ou horizontal.
1.1.1. Formulation

Le fonctionnement des ouvrages sur sol renforcé par inclusions rigides ne peut
pas étre appréhendé sans une étude détaillée de I’interaction entre le sol et les dif-
férents éléments de structure (fondations, inclusions). Cette interaction nécessite
de considérer les mécanismes de cisaillement au sein du matelas de répartition, le
long du f(t et sous la pointe des inclusions.

Dans la pratique, la justification de ces ouvrages exige de mettre en ceuvre un mo-
déle de calcul apte a prendre en compte ces différents mécanismes ainsi que la
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compatibilité des déformations nécessaires pour mobiliser chacun d’eux. Cela si-
gnifie que la justification inclut systématiquement un calcul en déplacement sous
sollicitations de service.

La vérification par rapport aux états limites de service qui est donc a privilégier
est celle concernant les déformations telle que décrite par I’Eurocode 7-1 en 2.4.8
1):

Ed < Cd (5.1)
Eq : valeur de calcul de I’effet des actions ;

Cyq - valeur limite de calcul de I’effet d’une action.

1.1.2. Criteres pertinents de déplacement ou déformations

Les valeurs des effets des actions a considérer peuvent étre, selon les exigences
du maitre d’ouvrage, I’un des points de la liste suivante :

— le tassement absolu (maximal et/ou moyen) ;

— le tassement différentiel ;

— la rotation ;

— I’inclinaison ;

— la déflexion ;

— la déflexion relative ;

— et la rotation relative.

Les définitions de certains termes relatifs au mouvement et aux déformations des
fondations sont données sur la figure 5.1 :

— définitions du tassement y, du tassement différentiel Sy, de la rotation 0 et de la
déformation angulaire o ;

— définitions de la déflexion A et de la déflexion relative A/L ;

— définitions de I’inclinaison o et de la rotation relative (distorsion angulaire) f3.

Figure 5.1. Définitions des mouvements et déformations des fondations.

Nota. L’aspect et la fonctionnalité générale de la structure sont susceptibles d’étre
altérés lorsque la fleche calculée y,, d’une poutre, d’une dalle ou d’une console
soumises a des charges quasi-permanentes est supérieure a L/250 ou L représente la
portée. En pratique on limite normalement la déformation aprés construction yy,a,

a L/500 pour les charges quasi permanentes.
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Les composantes du mouvement qu’il convient de considérer principalement sont
les valeurs du tassement en surface (valeur moyenne ypq, ou valeur maximale

Ymax) OU du tassement relatif (ou différentiel : Y. — Ymin), @ve€C ou sans dallage,
pour les comparer aux valeurs admissibles.

Le ou les critéres pertinents de tassements sont définis par le maitre d’ouvrage
avec le concours de son maitre d’ceuvre.

Commentaire. Selon la structure mise en ceuvre en surface (absence ou non de dal-

lage, inertie plus ou moins importante de ce dallage) et selon la nature et la sensibi-

lité de la surcharge (routiere, stockage), il peut y avoir de grandes différences de

valeurs admissibles.
Ces vérifications sont bien évidemment complétées en vérifiant que les efforts
dans les éléments de structure, notamment les inclusions, sont compatibles avec
les seuils de résistance du matériau constitutif.

Egalement si le critére « résistance du matelas » n’est pas inclus dans le modele
de calcul ELS, il est nécessaire de vérifier a posteriori la cohérence des distribu-
tions de contraintes obtenues entre le sol et les tétes d’inclusion vis-a-vis de cette
résistance au cisaillement.

1.1.3. Vérification alternative de portance ELS
1.1.3.1. Inclusions utilisées en réduction de tassement (domaine 2)

La vérification alternative vis-a-vis du sol consiste a vérifier qu’une fraction suf-
fisamment faible de la résistance du terrain est mobilisée pour maintenir les de-
formations dans les limites admissibles pour I’ouvrage en service [EC7-1 § 2.4.8
(4)]. Elle n’est généralement pas nécessaire lorsque les inclusions servent unique-
ment & la réduction des tassements, puisque ces derniers sont calculés, a la diffé-
rence de ce qui est fait pour les fondations profondes ou le calcul des
déplacements n’est pas la regle. Cela rend donc inutile la vérification des efforts
ELS dans les inclusions vis-a-vis de valeurs de fluage,

Cela est vrai sous réserve que le modele de calcul soit apte a représenter correc-
tement la mobilisation progressive du frottement latéral et du terme de pointe tout
au long de I’inclusion, jusqu’au voisinage de la rupture.

Dans le cas de modéle numérique en milieu continu, celui-ci doit inclure des in-
terfaces entre le sol et les inclusions dont les lois d’interaction sont conformes aux
données expérimentales recueillies (valeur limite g du frottement sol-inclusion
en accord avec le type de sol et le mode d’exécution choisi, mobilisation progres-
sive du frottement avec le tassement de I’élément). Une maniére de vérifier cette
capacité du modele consiste a I’appliquer au cas du chargement direct d’une in-
clusion en téte et confronter les résultats obtenus a la courbe de chargement en téte
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déterminée par lméthode des loisW du type Frank et Zhao ou O. Combarieu
(loi parabolique).

Dans les cas de modeéle simplifié, il fadtifier la pertinence du modéle utilisé
Vis-a-vis :

— des caractéristiques de cisaillemeintle déformation du matelas ;

— de la contrainte transmise au sol entre les inclusions.

Le modele, appliqué au cas du chargetBune fondation superficielle rigide

sans inclusion, doit égalemt fournir des résultatsomparables aux estimations

de tassement obtenues par la méthode la plus appropriée des deux méthodes sui-
vantes : méthode pressiométrique ou oedométrique.

1.1.3.2. Inclusions nécessaii@$a portance (domaine 1)

Quand les inclusions sont nécessairegusltification de la stabilité ELU, les dis-
positions des normes d’dpgation nationale « Fondatis profondes » et « Fon-
dations superficielles » s’appliquentctinvient alors de vérifier a 'ELS que :

—la charge maximale dans l'inclusion dépasse pas la valeur de calcul de la
charge critique de fluage en compressin, - 4 sous le plan neutre (article
14.2.1 norme NF P 94 262, Fondations profondes) ;

— la contrainte appliquée sur le sol aveaiu des tétes d'inclusion ne dépasse pas
la valeur limite ELS (chapitre 13, nornNF P 94 261, Fondations superficiel-
les).

1.2. Etats limites ultimes (ELU)

Pour les ouvrages sur sol renforcé par inohsrigides, seuls les états limites ul-
times STR et GEO sont le plus généralendevérifier (EC7-1 § 2.4.7.3) ; ils sont

liés :

—a la rupture interne ou la déformatiexcessive des éléments de structure mis

en place (inclusions, dallettes, nappes de renforcement, semelles, dallages,
radiers) dans lesquels la résistance des matériaux (en compression, en traction,
en cisaillement) contribue signifiteement a la résistance [STR] ;

—a la rupture ou la déformation excessilteterrain, dans lequel la résistance
des sols contribue de maniére sigrafive a la résistance [GEO] (interaction
inclusion avec les terrains en plagar frottement et/ou poinconnement, et
mobilisation de la résistae intrinséque du sol).

Commentaire Les autres états limites (EQU, UBt HYD) ne snt généralement
paspertinentsvis-a-vis desinclusions cellesci n’ étantpasconnectéea la structue.

On doit vérifier que :
Eq <Ry (5.2)
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Eq : valeur de calcul de I’effet des actions ;
Ry : valeur de calcul de la résistance a une action.

1.2.1. Cas général (approche 2)

Selon I’annexe nationale a I’'EC7-1, I’approche de calcul 2 doit étre adoptée dans
le cas général.

Elle utilise la combinaison des facteurs partiels suivants pour les situations per-
manentes et transitoires :

Al ‘+’ M1+’ R2
Dans cette approche, les facteurs partiels sont appliqués aux actions ou aux effets
des actions et aux résistances du terrain, les facteurs partiels M1 qui s’appliquent
aux parametres de sol (¢’, ¢’, ¢, et y) étant tous pris égaux a 1.

Selon le jeu Al, les actions permanentes sont pondérées par yg = 1,35 ou 1,0 et
les actions variables par yq = 1,5 ou 0 pour rechercher le cas le plus défavorable.

Les facteurs partiels de résistance R2 sont définis par I’lEC7 uniquement dans le
cas:
— des fondations superficielles ;

— portance Yryv=14

— glissement YR,h=11
— des fondations profondes ;

— pointe =11

— fat (compression) % =1,1
Dans le cas des fondations profondes, la norme d’application nationale NF P 94
262 (annexes C et E) introduit également les facteurs de corrélation &; et &, qui
dépendent du nombre d’essais de chargement ou les facteurs de corrélation &3 et
&4 qui dépendent du nombre d’essais de sol et des surfaces d’investigations géo-
techniques.
Lorsque les inclusions sont nécessaires a la justification de stabilité de I’ouvrage

(domaine 1) :

— la prise en compte de ces coefficients &;, &y, &3 et &, s’impose si la vérification
de la portance est faite selon la méthode des « pieux modéles » ;

— ces coefficients ne s’appliquent pas lorsque la vérification est menée selon la
méthode du « modéle de terrain ».

Ces recommandations privilégient la méthode du « modele de terrain ».

Dans le domaine 2 la justification de la stabilité de I’ouvrage étant menée sans
prendre en compte les inclusions, ces coefficients n’interviennent pas.
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Enfin, on doit tenir compte des coefficients de modele yg 4 définis par les normes
d’application nationale pieux (NF P 94 262) et fondations superficielles (NF P 94
26) qui permettent de définir les valeurs caractéristiques de résistance du terrain
Ry a partir d’essais pressiométriques ou pénétrométriques.

Commentaire. Dans I’approche 2, le choix des facteurs partiels de résistance se

heurte au fait que les fondations examinées n’entrent ni dans la catégorie des fonda-

tions superficielles, ni dans celle des fondations profondes. Ainsi la section 7 de

I’EC7 qui traite des fondations profondes précise qu’il convient de ne pas appliquer

directement les dispositions qui y sont décrites aux pieux prévus pour réduire les

tassements ; cela concerne directement le cas des inclusions rigides placées sous des

fondations d’ouvrages lorsqu’elles sont utilisées uniquement pour réduire les tasse-

ments. La distinction proposée dans ce document entre domaine 1 (inclusions né-

cessaires a la stabilité de I’ouvrage) et domaine 2 (inclusions non nécessaires a la

stabilité de I’ouvrage) répond a cette observation.

Selon I’annexe nationale EC7-1, I’approche de calcul 3 peut également étre utilisée

pour les analyses numériques d’interaction sol-structure.

1.2.2. Cas particulier des remblais sur inclusions rigides (approche 3)

Dans le cas particulier des remblais sur inclusions rigides, c’est I’approche 3 qui
devra étre retenue pour la vérification de la stabilité générale ou mixte, en cohé-
rence avec le choix fait pour les ouvrages en sols renforcés (norme d’application
nationale NF P 94 270).

La vérification de la stabilité mixte d’un ouvrage en sol renforcé doit s’effectuer
en considérant un nombre suffisant de lignes de rupture potentielle par grand glis-
sement qui interceptent et/ou longent au moins un des lits de renforcement.
Le calcul du transfert de charge reléve lui de la stabilité interne du remblai et doit
donc s’effectuer suivant I’approche 2.
L approche 3 fait utiliser la combinaison pour les situations permanentes ou tran-
sitoires :

(A1* ou A2") ‘+’ M2 ‘+’ R3
— le symbole * désigne les actions provenant de la structure ;
— le symbole ”~ désigne les actions géotechniques.

Dans cette approche, les facteurs partiels sont appliqués aux actions ou aux effets
des actions et aux parameétres de résistance du terrain.

Les actions permanentes (provenant du sol) sont toutes pondérées par un facteur
v = 1,0 et les actions variables défavorables (transmises par le sol) par le facteur
19 =13.
Les facteurs partiels M2 sont les suivants :

Vo= Y= 125 v, =14:7,=10
Les facteurs partiels de résistance R3 sont tous égaux a 1,0.
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2. MODELES POUR VERIFICATIONS DES ETATS LIMITES
GEO

L’expérience montre que pour les ouvrages courants ces vérifications peuvent
étre menées avec les modéles simplifiés décrits au paragraphe 2.1.

Les modéles détaillés exposés au paragraphe 2.2 ne se justifient généralement que
pour des ouvrages exceptionnels.

2.1. Modeles simplifiés

Les modeles simplifiés « enveloppe » ont vocation a se substituer aux modeles
plus élaborés décrits ci-aprés pour apporter la démonstration que la relation fon-
damentale E4 < Ry est bien satisfaite.

Il s’agit de modéles n’ayant pas la capacité a introduire les lois évoluées (pour sol
et/ou pour interfaces) ni a établir les modes de rupture pertinents pour le cas de
charge considéré [exemple : difficulté de traiter la rupture de la semelle sous char-
gement (Q, T, M)].

Ces modeles s’appliquent tant a I’ELS qu’a I’ELU sous semelles, radiers, dallage,
remblais ou chaussée

Un modeéle entiérement élastique sans interface est a priori insuffisant ; il faut in-
troduire au minimum des lois d’interface type Frank et Zhao.
2.1.1. Modeéles simplifiés pour vérifications ELU

Trois approches de complexité croissante sont proposées pour évaluer la stabilité
(Fig. 5.2). Il suffit de démontrer que le critére de stabilité est satisfait avec I’une
guelconque des approches.

Commentaire. Si le critére de stabilité est vérifié avec I’approche (i), il I’est néces-
sairement avec les approches de niveau supérieur.
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Figure 5.2. Modeles enveloppes de complexité croissante (1) a (3).

Q charge appliquée a la semelle
Ry, ¢ valeur de calcul de la résistance ultime du sol évaluée sur la surface de la semelle

Qp (0) effort normal en téte de l'inclusion
Qp () effort normal de T'inclusion a l'intersection avec la surface de rupture
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2.1.1.1. Modele enveloppe (1)

Cette approche consiste a démontrer que la relation fondamentale E4 < Ry est sa-

tisfaite méme sans tenir compte des inclusions. Il s’agit de toutes les situations ol
les inclusions ont pour fonction essentielle de réduire les tassements et ne sont pas
nécessaires a la stabilité de I’ouvrage (domaine 2). Les dallages entrent le plus
souvent dans cette catégorie.

Il consiste donc strictement a mener les Vérifications ELU (GEO et STR) de
I’ouvrage (fondations superficielles ou remblais) en ignorant la présence des in-
clusions.

Commentaire. Le modéle enveloppe (1) est indispensable pour identifier a quel do-

maine se rattachent les inclusions

—domaine 1 : inclusions nécessaires a la stabilité ;

—domaine 2 : inclusions utilisées pour réduction des tassements et non nécessaires

a la stabilité.
Pour une fondation superficielle (Fig. 5.3), ces vérifications sont menées selon
I’approche 2 en suivant les conditions détaillées explicitées dans la norme d’ap-
plication nationale correspondante (NF P 94 261, en projet en janvier 2011) :
—les actions permanentes défavorables sont pondérées par yg = 1,35 et les
actions variables défavorables par yg = 1,5 (la combinaison alternative 1,0 G +
0,0 Q n’est généralement pas pertinente) ;
— la portance est vérifiée en utilisant le facteur partiel de résistance yg , = 1,4 ;
— le glissement est vérifié en utilisant le facteur partiel de résistance yg , = 1,1 ;
— un facteur de modele yg 4 est introduit dans le calcul de chacune de ces résis-
tances.

Figure 5.3. Approche enveloppe (1) appliquée au cas d’'une semelle
(inclusions ignorées dans le calcul).
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Pour un remblai, les vérifications de stabilité sont menees selon I’approche 3. El-
les s’identifient a la vérification de la stabilité générale des ouvrages en sols ren-
forcés décrite par lanorme NF P 94 270. Les modeles de calcul peuvent étre basés
sur la méthode des tranches dite « de Bishop » ou celle « des perturbations » ou
sur I’approche cinématique du calcul a la rupture :
— les actions permanentes (provenant du sol) sont toutes pondérées par un facteur
ve = 1,0 et les actions variables défavorables (transmises par le sol) par le facteur
1o =13;
—les valeurs caractéristiques des sols sont affectées des facteurs partiels
suivants :

Yo =Y =125y =14;v,=10
les facteurs partiels de résistance sont tous égaux a 1,0.

La vérification est satisfaite si le coefficient de sécurité F établi par le modele de
calcul, en ignorant les inclusions, est supérieur ou égal a 1 (Fig. 5.4).

Figure 5.4. Approche enveloppe (1) appliqguée au cas d'un remblai (avec inclusions
désactivées pour ce calcul).

2.1.1.2. Modele enveloppe (2)

Dans ce modele on prend en compte la contribution des inclusions en intégrant
I’effort résistant en téte de chaque inclusion, résultant du calcul d’interaction.

Pour une semelle cette approche enveloppe (2) peut s’appliquer directement a des
chargements dont la résultante est inclinée & moins de 10° par rapport a la verti-
cale.
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Pour des inclinaisons supérieures, il faut recourir soit a un modéle enveloppe (3)
soit & I’un des modeles détaillés décrits en 2.2 ou 2.3.

La vérification en portance s’effectue au niveau de la téte des inclusions sur une
emprise égale a celle de la fondation.

A ce niveau, il faut avoir calculé sous I’action du torseur de calcul ELU (Qg, Ty,
Mg) appliqué a la base de la semelle la répartition des efforts entre le sol et cha-
cune des inclusions mobilisées, selon les modéles présentés au chapitre 3, et avoir
vérifié :

— les conditions d’équilibre du matelas (GEO, § 4.2) qui définissent le domaine
des valeurs acceptables de I’effort normal en téte d’inclusion Q,(0) (Fig. 5.5) ; ce

domaine est construit en intégrant les limites relatives a la capacité portante de
I’inclusion (GEO) et aux contraintes limites dans le matériau de I’inclusion
(STR, 8 3) explicitées au paragraphe 4.2.2.2 ;

—si le modele de calcul est un modele simplifié, que les efforts transmis en téte
d’inclusion satisfont les conditions de cohérence explicitées au chapitre 3, para-
graphe 2.2.4.2 ;

— les autres conditions de cohérence du modeéle si elles n’ont pas été considérées
dans la vérification ci-dessus (par exemple frottement négatif).

Les efforts en téte d’inclusion Q,(0) et T,(0) générent un torseur global de réac-
tion (QR, TR! MR) :

Qr =2 Qp(0)

Tr=ZTy(0) (5.3)
Mg =X Qp(o) d;

dj est le bras de levier de I’inclusion i par rapport au centre de la semelle.

Figure 5.5. Approche enveloppe (2) appliquée au cas d’'une semelle
(inclusions prises en compte dans I'évaluation de la charge transmise au sol).
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La vérification en portance E4 < Ry est faite :

— en adoptant pour Eq le torseur résultant de la combinaison des torseurs (Qq, Ty,
Mg) et (- Qr, = Tr, = Mp)

(Qq = Qr: Tg = Tr, Mg + Tr hg — MRg) (5.4)
— en adoptant pour Ry la valeur de calcul de la résistance du terrain sous une fon-

dation superficielle de méme surface que la semelle évaluée selon la norme NF P
94 261.

La verification en glissement s’effectue en sous face de la fondation avec (Qg, Tq)
et au niveau de la téte des inclusions avec (Qq — £Qp(0), Tq — ZT,(0)).

Commentaire. La vérification en sous-face de la semelle est faite en adoptant un an-
gle de frottement de calcul égal a I’angle de frottement critique ¢’ .t du matériau du

matelas pour les fondations coulées en place et égal a 2/3 ¢’j; pour les fondations

préfabriquées lisses. 1l convient de négliger la cohésion effective ¢’ éventuelle du
matelas.
Au niveau de la téte des inclusions, on adopte I’angle critique du matelas ¢’ Si

I’inclusion pénétre dans celui-ci, et sinon une valeur pondérée en fonction du report
de charge en téte d’inclusion entre la valeur ¢’j; du matelas et celle du sol support.

Pour un remblai, les vérifications de stabilité sont menées comme décrit en
2.1.1.1 selon I’approche 3 et par une méthode des tranches ou I’approche cinéma-
tique du calcul a la rupture :

— les actions permanentes (provenant du sol) sont toutes pondérées par un facteur
76 = 1,0 et les actions variables défavorables (transmises par le sol) par le facteur
=13,
—les valeurs caractéristiques des sols sont affectées des facteurs partiels
suivants :

Yo = Vo' = 125y, =14; Yy = 1,0
— les facteurs partiels de résistance sont tous égaux a 1,0 ;
— pour ce calcul chaque inclusion est remplacée par un effort vertical ascendant
Qp(o) )
— par analogie avec la vérification de la stabilité mixte des ouvrages en sols ren-
forcés (norme NF P 94 270) un facteur partiel de modéle yg . 4 doit étre introduit
dans ce calcul. Celui-ci a une valeur 1,1 lorsque les ouvrages sont peu sensibles
aux déformations, sans préjuger des justifications aux états limites de service
requises par ailleurs. 1l convient d’adopter des valeurs supérieures pour des
ouvrages trés sensibles aux déformations.

La vérification est satisfaite si le coefficient de sécurité établi par le modele de
calcul est supérieur ou égal a 1 (Fig. 5.6).
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Figure 5.6. Approche enveloppe (2) appliqguée au cas d’'un remblai
(inclusions désactivées et remplacées par un effort vertical ascendant).

2.1.1.3. Modele enveloppe (3)

O Principe
La veérification de la portance est identique a celle de I’approche enveloppe (2) en
substituant aux termes Q,(0) et T,(0) (calculés au niveau de la téte des inclu-

sions), les termes Qp(1) et Ty(I) évalués a I’intersection de chaque inclusion avec
le mécanisme de rupture.

Commentaire. 1l faut avoir calculé sous I’action du torseur ELU (Qq , Hg, My) ap-

pliqué a la base de la semelle la répartition des efforts entre le sol et chacune des
inclusions mobilisées, selon les modéles présentés au chapitre 3, et avoir vérifié :
— les conditions d’équilibre du matelas (GEO, paragraphe 4.2) qui définissent le do-
maine des valeurs acceptables de I’effort normal en téte d’inclusion Q,(0)
(Fig. 5.5) ; ce domaine est construit en intégrant les limites relatives a la capacité
portante de I’inclusion (GEO) et aux contraintes limites dans le matériau de I’inclu-
sion (STR, § 3) explicitées au paragraphe 4.2.2.2 ;

—si le modéle de calcul est un modéle simplifié, que les efforts transmis en téte d’in-
clusion satisfont les conditions de cohérence explicitées au chapitre 5, paragraphe 4.

Les efforts déterminés dans les inclusions Q,(1) et T,(I) représentent un torseur
global de réaction (Qg, Tg, Mg), évalué au méme point que le torseur (Qq, Hg,
Md) .

Qr=2 Qp(o)
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TrR=2Ty(0) (5.5)
Mg = Z Qp(0) dj + £ Tp(0) h;

d; et h; sont les distances verticale et horizontale entre le point d’intersection du
mécanisme de rupture avec I’inclusion i et le point de calcul du torseur (Qg, Hy,
My)-

La vérification en portance Ey < Ry est faite :

— en adoptant pour E4 la combinaison des torseurs (Qg, Ty, Mg) et (— Qr, — Tg,
Mg) ;

— en adoptant pour Ry la valeur de calcul de la résistance du terrain sous une fon-

dation superficielle de méme surface que la semelle, évaluée selon la norme NF
P 94 261.

Cette approche exige de rechercher la surface de rupture la plus critique et la con-
tribution des inclusions au niveau de leur intersection avec cette surface.

Commentaire. La vérification en glissement s’effectue toujours selon les modalités

du modeéle enveloppe (2) (c’est-a-dire en retenant pour Qg et Ty les valeurs calculés

en téte d’inclusion).

Dans le cas d’une semelle soumise a un chargement principalement vertical sur un

sol homogene il est acceptable d’adopter la géométrie du schéma de Prandtl comme

surface de rupture critique.
La théorie du calcul a la rupture (Salencon, 1983) est le cadre théorique le plus
général pour traiter de la sécurité de ces ouvrages. Celle-ci s’apparente a celle des
ouvrages en sols cloués.

Pour ces ouvrages, c’est un cadre restreint de la théorie générale qui est appliqué
en ne considérant que :

—son approche cinématique ;

— le critére de rupture de Mohr Coulomb ;

— le mouvement de blocs rigides délimités par des successions d’arcs de spirale
logarithmique de méme pdle et de paramétre égal a I’angle de frottement de cha-
cune des couches.

Il est possible de considérer ou non la résistance en flexion des inclusions en plus
de leur résistance en compression. La stabilité peut ainsi étre évaluée en ne con-
sidérant que la contribution des efforts axiaux dans les inclusions ou la combinai-
son des efforts axiaux et des efforts tranchants. La pratique montre qu’un gain de
stabilité significatif est généralement obtenu avec les efforts axiaux, alors que le
gain supplémentaire obtenu en ajoutant les efforts tranchants est plus limité : né-
gliger la contribution en cisaillement est donc sans grande incidence et sécuritaire.
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Le multicritere (Schlosser, 1983) établit le domaine des valeurs possibles des ef-
forts dans chaque inclusion [Qp(1), Tp(1)] (Fig. 5.7).

a) Effort tranchant pris en compte b) Effort tranchant négligé
Figure 5.7. Exemples du domaine enveloppe de stabilité [Qp(l), T,(1)] d’une inclusion
selon que I'effort tranchant est pris en compte ou négligé.
La contribution de chaque inclusion (Qp(1), Tp(1)) est déterminée en recherchant

la participation maximale au moment résistant selon I’orientation du vecteur vi-
tesse de déplacement du bloc rigide (Fig. 5.8).

Figure 5.8. Détermination de la contribution résistante maximale
(V vecteur vitesse du bloc rigide considéré).
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O Application aux fondations superficielles

Pour les semelles, ces calculs sont menés selon I’approche 2 de I’Eurocode 7 (voir
§1.2.1).

Figure 5.9. Approche enveloppe 3 appliquée au cas d’'une semelle
(inclusions prises en compte dans I'évaluation de la charge transmise au sol
et par leur interaction avec la surface de rupture).

Commentaire. Cette démarche ne s’applique strictement qu’a des modélisations
2D. 1l est possible néanmoins d’introduire des coefficients de forme comparables a
ceux introduits dans la formulation de la capacité portante des semelles superficiel-
les carrées, rectangulaires ou circulaires pour étendre les résultats obtenus a des si-
tuations 3D.

Une recherche de la surface de rupture par association de deux ou plusieurs blocs
rigides est également possible comme décrit dans la norme NF P 94 270 (sols
cloués) Cette approche est analogue a la démarche de vérification des massifs en
sol cloué dans laquelle la contribution résistante du sol de fondation placé a I’aval
est assimilée au diagramme limite de butée sur la frontiere verticale du massif de
sol extérieur a la semelle (Fig. 5.10). La démarche peut étre appliquée quelle que
soit la nature du chargement (Q, T, M) appliqué a la semelle sur le massif amont.
Elle comporte deux étapes successives :

—étude de I’équilibre limite de butée dans le domaine de sol extérieur a la
semelle ;

— étude de I’équilibre limite de poussée dans le domaine de sol situé sous la
semelle sous I’action de la charge appliquée a la semelle et de la réaction limite
de butée sur la frontiére des deux domaines, évaluée a I’étape précédente.
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Figure 5.10. Décomposition de I'équilibre limite de la semelle en deux équilibres limites
juxtaposés de butée et de poussée.

O Application aux remblais

Pour les remblais ces calculs sont menés selon I’approche 3 (cf. § 1.2.2) par I’ap-
proche cinématique du calcul a la rupture :
— les actions permanentes (provenant du sol) sont toutes pondérées par un facteur
ve = 1,0 et les actions variables défavorables (transmises par le sol) par le facteur
1o =13;
—les valeurs caractéristiques des sols sont affectées des facteurs partiels
suivants :

Yo =V =125 vy =147,=10
— par analogie avec la vérification de la stabilité mixte des ouvrages en sols ren-
forcés (norme NF P 94 270) un facteur partiel de modele yg . 4 doit étre introduit
dans ce calcul. Celui-ci a une valeur 1,1 lorsque les ouvrages sont peu sensibles
aux déformations, sans préjuger des justifications aux états limites de service
requises par ailleurs. Il convient d’adopter des valeurs supérieures pour des
ouvrages trés sensibles aux déformations.

Les valeurs de calcul de la contribution de chaque inclusion (Qp(l), Tp(l)) sont
établies selon une démarche qui s’appuie sur les dispositions de la norme NF P 94
270 des sols cloués, ouvrages également vérifiés selon I’approche 3 : le coeffi-
cient de sécurité partiel du jeu M2 pour la résistance d’interaction sol-inclusion
estainsi fixé ayy = 1,1.

Par rapport aux ouvrages en sol cloué, les ouvrages sur inclusions rigides impo-
sent de prendre également en compte les contraintes ultimes en téte et en pointe
d’inclusion (ces contributions sont supposées nulles dans le cas des sols cloués du
fait du faible diamétre des clous).
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Pour les inclusions, ces contributions s’ajoutent aux efforts ultimes de frottement
développés sur la partie intérieure au bloc étudié ou sur la partie extérieure a celui-
ci. (Fig. 5.11).

On adopte le méme coefficient partiel yy,  du jeu M2 pour ces contributions en
téte et en pointe.

Pour assurer la continuité avec la norme NF P 94 262 (fondations profondes), on
recommande le calcul selon la méthode du modele de terrain avec I’application
du facteur partiel de modele yg 4 associé sur la contribution des inclusions (frot-

tement, téte et pointe). Les valeurs de ce facteur dépendent de la technique de
mise en ceuvre des inclusions, du type et du mode d’exploitation des données géo-
techniques (avec ou sans analyse statistique).

Commentaire. Ceci revient donc a appliquer un coefficient minorateur yy ¢ x Yg, g
=1,1yrq sur les efforts Qu(I), Tp(l), My(l).

Le calcul des efforts mobilisés dans les inclusions doit également prendre en
compte les valeurs limites propres au matériau de I’inclusion, explicitées dans le
paragraphe 3.1 (inclusions béton) ou 3.2 (inclusions acier).

Figure 5.11. Application du calcul & la rupture au cas d’un remblai sur inclusions rigides
dont seule la résistance axiale est prise en compte.

Commentaire. Dans I’exemple de la figure 5.11 ou seul I’effort normal des inclu-
sions est pris en compte, les inclusions placées a gauche du centre de rotation con-
tribuent par un effort normal de compression alors que celles placées a droite
peuvent étre sollicitées en traction. Cette contribution résistante maximale en com-
pression ou en traction varie selon la surface de rupture considérée, elle ne peut donc
pas étre fixée a priori. Elle doit nécessairement étre établie pour chaque surface de
rupture par application du principe du travail plastique maximal. Seule I’approche
cinématique du calcul a la rupture permet une application de ce principe dénuée de
toute approximation.

Les efforts limites considérés en traction ou compression dans le calcul doivent étre
compatibles avec les vérifications STR du matériau des inclusions.
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2.1.2. Modeéles simplifiés pour vérifications ELS

Tous les modeles décrits au chapitre 3 peuvent étre utilisés pour procéder aux vé-
rifications ELS.

Si certains critéres de résistance ne sont pas explicitement introduits dans ces mo-
déles, ils font I’objet d’une vérification de cohérence a posteriori. Selon les mo-
deéles utilisés, cette vérification peut concerner par exemple :

— le poingonnement de la téte d’inclusion dans le matelas ;

— la contrainte verticale appliquée a la surface du sol entre les inclusions vis-a-
vis de sa valeur limite pour la situation considérée ;

—le taux de mobilisation du frottement négatif (t/c’,) vis-a-vis de la valeur

limite K tand associée a chacune des couches ;
— les valeurs du frottement positif vis-a-vis de la valeur limite de frottement g

associée au type de sol et au mode de réalisation de I’inclusion ;
—la valeur de la contrainte sous la pointe des inclusions vis-a-vis de la valeur
limite g, associée au type de sol et au mode de realisation de I’inclusion ;

— les valeurs maximales de contraintes dans les matériaux (inclusion, dallage,
renforcement..) vis-a-vis des valeurs admissibles ELS.

2.2. Modeéles numériques détaillés

Le modeéle de calcul le plus complet est un modéle 3D d’éléments finis ou diffé-
rences finies en milieu continu, utilisant des lois de comportement évoluées pour
les différents horizons et prenant en compte les diverses interactions sol/structure
par I’intermédiaire d’éléments d’interface. Ces lois doivent étre capables de dé-
crire le comportement en termes de contraintes/déformations jusqu’a I’approche
de la rupture.

L’utilisation d’interfaces entre les inclusions et le terrain est indispensable. Sa né-
cessité est double :

— elle autorise le glissement du sol contre les inclusions ;

—elle permet de définir une valeur limite du frottement sol/inclusion pour reflé-
ter Iinfluence des conditions d’exécution des inclusions qui ne seraient pas pri-
ses en compte dans le modéle de calcul (par exemple : refoulement).

L’importance des rotations de contraintes principales dans le matelas et la néces-
sité de décrire également un comportement non linéaire et fortement dépendant
de I’état de contraintes conduisent pour les matériaux granulaires généralement

mis en ceuvre pour le matelas a adopter une loi évoluée (modele du 2° ordre ou
élasticité non linéaire).
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Le modéle du 1°" ordre associant I’élasticité linéaire avec le critére de rupture de
Mohr-Coulomb peut ne pas étre suffisant pour aborder les situations ELU, méme
si généralement il s’avere acceptable pour examiner les situations ELS.

Les lois d’interface (sol-inclusion) doivent également nécessairement introduire
un critére de rupture.

Il est souhaitable d’introduire un modéle de type Cam-Clay ou Hardening Soil
(modeéle incorporant un mécanisme d’écrouissage isotrope) pour des sols com-
pressibles faiblement surconsolidés. En effet, seuls ces modeles peuvent permet-
tre de reproduire le comportement de type oedométrique des sols et de distinguer
les déformations de part et d’autre de la pression de préconsolidation.

Dans les autres cas et notamment pour la couche d’ancrage, la nécessité ou non
de lois évoluées doit étre examinée au cas par cas.

Pour le matériau constitutif des inclusions, la loi adoptée doit nécessairement in-
troduire le critére de rupture du matériau (un modéle élastique sans critére de rup-
ture n’est pas acceptable).

L’aptitude du modéle a fournir des résultats représentatifs jusqu’au voisinage de
la rupture doit étre appréciée en examinant :
— le cas du chargement direct d’une inclusion isolée et en comparant cette simu-
lation :
—aux résultats d’un essai de chargement direct s’il est disponible (la charge
de rupture y étant fixée a celle donnant un tassement en téte égal au dixiéme
du diamétre D/10),
—ou a défaut a la prévision obtenue par exploitation des courbes de transfert
de type Frank et Zhao ;
— le chargement d’une semelle rigide a la surface du modéle (non renforcé par
les inclusions) afin de comparer :
—sous la charge ELS le tassement calculé a celui obtenu par la méthode la
plus appropriée (méthode pressiométrique ou méthode oedométrique),
—sous des charges plus élevées, les valeurs atteintes aux valeurs limites de
portance ou de glissement obtenues par les méthodes classiques.

De tels modeles peuvent bien évidemment étre utilisés également pour les vérifi-
cations ELS.

208



Chapitre 5 - Justifications

2.2.1. Modeéles numériques détaillés pour vérifications ELU

2.2.1.1. Cas des fondations sur inclusions

3 Principe

Si I’approche 2 est retenue, le modéle permet d’établir la courbe de chargement

(relation charge appliquée-déplacement d’un point caractéristique de la fonda-
tion) sur un intervalle dépassant largement la charge de service.

L allure de cette courbe de chargement théorique est examinée pour voir si elle
révele un seuil R au-dela duquel on observe une augmentation du rapport entre
les déplacements et les efforts appliqués. Si un tel seuil est reconnu, la valeur de
calcul de la résistance Ry est :

Rq = Rclvr (5.6)
Il est proposé d’adopter pour le facteur partiel de résistance la valeur yg = 1,4.

Si le mécanisme de rupture mis en lumiére s’apparente a un glissement plan en
sous face de la fondation, la valeur yg. peut étre réduite a 1,1 en continuité avec

les dispositions applicables aux fondations superficielles.

Commentaire. Dans la mesure ou les modéles détaillés s’appuient sur un plus grand
nombre de parameétres, on rappelle que la mise en ceuvre de cette méthode n’est ac-
ceptable que si les tests de représentativité exposés en 2.2 ont tous été menés.

O Exemple d’application

Une approche équivalente a été adoptée pour la justification du projet ICEDA, qui
était un ouvrage exceptionnel soumis a des exigences trés spécifiques. Ce projet
est décrit dans I’historique présenté au chapitre 1.

Un plot d’essai de chargement statique de neuf inclusions a permis de caler les
lois de comportement d’un modéle numérique représentatif du plot d’essai, a
I’aide d’un modeéle aux éléments finis 3D.

Un modeéle de cellule élémentaire (une inclusion au milieu d’une infinité) utilisant
ces lois de comportement a été établi pour étudier le comportement général de la
fondation, notamment la relation tassement/charge appliquée.

Une étude paramétrique réalisée sur ce modéle a permis de juger de la sensibilité
du tassement aux variations successives de la quasi-totalité des parameétres, pour
des charges appliquées croissantes.

La figure 5.12 illustre un des résultats obtenus : elle représente le tassement du
radier en fonction de la charge, pour un maillage donné et pour le cas de référence
(courbe bleue), pour des caractéristiques de la couche compressible meilleures
(courbe rouge) et dégradées (courbe verte). La courbe de tassement en fonction
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du chargement présente un changement de comportement au voisinage de
360 kPa de charge appliquée sur le radier.

Pour dimensionner le maillage d’inclusions du projet ICEDA sous sollicitations
statiques, les efforts dans les inclusions correspondants a 360 kPa de charge sur
le radier ont été affectés des coefficients yg = 1,0 a ’ELU et de 1,4 a ’ELS, pour

définir les efforts maximaux admissibles.

Figure 5.12. Courbe de chargement établie pour le projet ICEDA.

Cette borne maximale de contrainte sur le radier définie, le maillage d’inclusions
a également été dimensionné vis-a-vis des ELS pour que :
— les tassements calculés restent inférieurs aux tassements admissibles ;
— I’intégrité du matelas soit vérifiée : vérification de I’absence de zones ou la
déformation de cisaillement (évaluée comme le second invariant du tenseur des
déformations déviatoriques) serait supérieure ou égale a 5 % et qui

— relieraient de maniere continue les tétes d’inclusions au radier,

— relieraient de maniére continue les tétes d’inclusions au sol naturel, en bor-

dure des batiments,

— relieraient de maniére continue deux inclusions contigués.
— I’intégrité structurelle des inclusions soit vérifiée : vérification par les métho-
des classiques décrites dans la norme d’application nationale de I’EC7 « Fonda-
tions profondes » NF P 94 262.

Commentaire. Le calage du seuil de résistance doit étre le méme que celui de la se-
melle sur sol non renforcé.
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2.2.1.2. Cas des remblais sur inclusions rigides
Dans ce cas, la vérification se fait selon I’approche 3.

La vérification ELU intervient comme une étape de calcul spécifique dans laquel-
le les valeurs de calcul des parameétres de résistance des sols sont « dégradées »
par rapport a leurs valeurs caractéristiques par application des facteurs partiels
M2 :

Yo =Y =125y =14;v,=10

Les facteurs partiels M2 doivent étre complétés par le facteur applicable a la ré-
sistance d’interaction latérale sol-inclusion yy ¢.

Comme exposé au paragraphe « Application aux remblais », afin d’assurer la con-
tinuité avec la norme NF P 94 262 (fondations profondes) il est proposé d’adopter
pour le facteur vy ¢ applicable a la résistance d’interaction latérale sol-inclusion
la valeur composee (1,1 yg ) OU g ¢ est le facteur partiel associé a la méthode
du « modele de terrain » dans la norme NF P 94 262 : les valeurs de ce facteur
dépendent de la technique de mise en ceuvre des inclusions, du type et du mode
d’exploitation des données géotechniques (avec ou sans analyse statistique).

A la différence de la résistance d’interaction latérale sol-inclusion, I’interaction
en téte ou en pied d’inclusion ne nécessite pas dans ce calcul I’introduction d’un
coefficient M2 spécifique. Cette interaction est correctement décrite grace aux pa-
rametres de calcul du sol sous réserve que les inclusions soient modélisées comme
des éléments de volume et non comme des éléments « poutre » (sans épaisseur).

Commentaire. Il est rappelé que, pour I’inclusion, la loi adoptée doit nécessaire-

ment introduire le critére de rupture du matériau de I’inclusion (un modele élastique

sans critére de rupture n’est pas acceptable).
La vérification ELU exige donc une étape de calcul spécifique consistant a s’as-
surer qu’un équilibre est effectivement atteint lorsque tous les facteurs M2 sont
appliqués aux parameétres de sol, du matériau des inclusions et de la résistance
d’interaction latérale.

Le fait que le calcul mené avec ces nouvelles valeurs des paramétres aboutisse a
une solution constitue la vérification recherchée.

Commentaire. On notera que les déplacements obtenus n’ont pas de signification
physique.

2.2.2. Modeles numeriques détailles pour vérifications ELS (tassements)
Il s’agit de vérifier que E4< Cy :

Eq4 et Cq4 sont des tassements (ou des déformations) ;

Cq est le tassement (ou la déformation) acceptable définie par le maitre d’ouvrage.
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Ce modeéle évolué est utilisé sans pondération sur les résistances. Comme le mo-
déle prend en compte I’ensemble des critéres de rupture des matériaux, I’existen-
ce de zones localisées de plastification du sol est acceptable tant que le critére de
tassement ELS est satisfait.

Commentaire. Dans le cas de I’ouvrage exceptionnel ICEDA, le critére précédent a

été complété par un critére de limitation du développement d’une zone d’écoule-
ment plastique libre : absence d’une bande continue de cisaillement (définie par un

cisaillement! supérieur a 5 %) reliant soit les tétes d’inclusions au radier, soit les té-
tes d’inclusions au sol naturel, en bordure des batiments, soit deux inclusions con-
tigués.

2.3. Modeles spécifiques de type calcul a la rupture pour vérifications
ELU

Ce sont les modeéles qui appliquent la théorie du calcul a la rupture (Salengon,
1983) dans son cadre général :

— approche statique et cinématique ;

— champ de déplacements non réduit a celui de blocs rigides.

Ils sont aptes a traiter des cas de chargement (Q, T, M) quelcongues en détermi-
nant le schéma de rupture associé.

Commentaire. Ce sont des modéles & utiliser de facon exceptionnelle, qui doivent
étre calés sur d’autres approches comme illustré au paragraphe suivant.

2.3.1. Exemple d’application

Cette démarche a été appliquée a I’ouvrage exceptionnel que constituent les fon-
dations du pont de Rion Antirion, décrites au chapitre 1 (Pecker, 1998).

Une borne supérieure de la capacité de la fondation a été établie par I’approche
cinématique du calcul a la rupture en introduisant la contribution résistante des in-
clusions dans des mécanismes tels que celui présenté figure 5.13. Du fait des di-
mensions du caisson (diamétre 90 m), I’approche a été développée uniquement
sous la forme d’un modéle plan.

Ces mécanismes peuvent étre définis par cinq paramétres géométriques (o ou o,
A, 8’, wete’ identifiés sur la figure 5.13). Ces mécanismes juxtaposent des mou-
vements de blocs rigides et des blocs soumis a des champs de déformation com-
patibles avec les déplacements des blocs voisins.

1. Deuxiéme invariant du tenseur des déformations déviatoriques.
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Figure 5.13. Mécanismes de rupture considérés (cas d’'un sol cohérent).

La minimisation sur I’espace défini par ces paramétres géométriques (représen-
tant toutes les géométries possibles de ces mécanismes de rupture) établit la va-
leur de la charge la plus faible conduisant a rupture.

La théorie établit que cette valeur constitue une borne supérieure de la charge de
rupture réelle : toute charge qui lui est supérieure ou égale entraine nécessaire-
ment la rupture du systéme.

L’ensemble des valeurs ultimes obtenues définit une surface dans I’espace (Q, T,
M) englobant tous les chargements que le systéme peut supporter. Tout charge-
ment représenté par un point situé a I’extérieur de cette surface conduit a la rup-
ture.

Une coupe de cette surface dans un plan correspondant a une valeur d’effort ver-
tical Q constante révele la forme de cette surface limite (Fig. 5.14). Cet exemple
illustre le gain de capacité obtenu par la mise en place des inclusions par rapport
au cas de la méme fondation sur le sol non renforcé.

Les inclusions ont permis d’accroitre les valeurs T4 €t M,y Supportables pour

la valeur Q donnée. La partie verticale de la courbe limite avec inclusions repré-
sente les configurations ou la rupture se produit par glissement en sous face de la
fondation.

Les résultats établis par le calcul a la rupture se sont révélés cohérents avec ceux
de modéles numériques par éléments finis ainsi que de modéles physiques testés
en centrifugeuse. Dans ce cas particulier, le principe général de validation des mo-
déles détaillés exposé au paragraphe 2.2 a donc été également suivi.
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Figure 5.14. Coupe de la surface limite pour le sol renforcé.

2.3.2. Principe des vérifications

L’inégalité formelle E4 < Ry consiste donc a vérifier que le point représentant le
chargement E4 est bien inscrit dans le volume Ry délimité par la surface limite :
— dans ce cadre, I’approche 2 consiste a établir la surface limite dans I’espace Q, T,
M a partir des valeurs des parametres de sol non pondérées, puis a positionner le
point représentatif du chargement obtenu par application des facteurs yg = 1,35 ou
1,0 et YQ = 1,5 ou 0 aux valeurs caractéristiques Q, T, M ;
— I’approche 3 consiste a établir la surface limite dans I’espace Q, T, M a partir
des valeurs de calcul des paramétres de sols affectées des facteurs partiels M2 :
Yo =Ve =125 v, =14,y,=10
puis a positionner le point représentatif du chargement (valeurs caractéristiques
Q. T, M affectées des facteurs partiels A2 : yg = 1,0 et yg = 1,3 ou 0).

La distance du point représentatif du chargement a la frontiére du domaine carac-
térise la « réserve » de sécurité.

3. ETATS LIMITES STR

Les états limites en termes de résistance de matériaux concernent la structure (se-
melle, dallage, radier), les géotextiles, les dallettes et I’inclusion elle-méme.

Commentaire. Le chapitre 4 « Conception » a attiré I’attention sur la nécessité de
considérer la sensibilité des sollicitations calculées au choix des valeurs de calcul
des parametres de sol. Lorsqu’elle est nécessaire, cette étude de sensibilité sera dé-
finie en examinant la dispersion constatée sur la mesure des parameétres de sol qui
interviennent dans le modéle de calcul.
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3.1. Inclusions en béton ou mortier

Pour les inclusions rigides, les états limites suivants sont a vérifier :
— résistance vis-a-vis de la compression ;

— résistance vis-a-vis de la flexion composée ;

— résistance vis-a-vis du cisaillement ;

— résistance vis-a-vis du flambement.

Ces vérifications sont a mener en considérant :

— les charges verticales de tout type apportées par I’ouvrage ;

— les efforts horizontaux qui peuvent dans certains cas étre transmis en téte des
inclusions a travers le matelas (semelles de batiments industriels ou commer-
ciaux, efforts de freinage sur un dallage, effets de bord sous un remblai ou sous
un réservoir ou poussée derriére une culée);

— les sollicitations pouvant résulter de déplacements imposés du sol autour des
inclusions (chargement dissymétrique sur I’emprise de la zone renforcée, pied de
remblai, déplacement latéral du sol sous une semelle chargée verticalement) ;

— les sollicitations induites sous séisme ;

— éventuellement les efforts subis durant la construction (circulation des engins a
proximité des tétes d’inclusions).

3.1.1. Résistance vis-a-vis de la compression en compression simple
ou flexion composée

3.1.1.1. Definition de f 4

En cas de mise en ceuvre de béton ou de coulis, la valeur de calcul f.y de la résis-
tance a la compression simple du matériau est définie selon la norme d’applica-
tion nationale de I’Eurocode 7 (NFP 94 262 « Fondations profondes ») ou les
cahiers des charges particuliers :

. f*ck fck(t) Cmax
fog = Mm(accks_;o‘cc Olee™— (5.7)
Yc Yc Yc
avec :
o, coefficient qui dépend de la présence ou non d’une armature (armé = 1, non
armé =0,8) ;

vc coefficient partiel dont la valeur est 1,5 & I’ELU fondamental et 1,2 a I’'ELU

accidentel ;
>k résistance caractéristique a la compression du béton, du coulis ou mortier

d’une inclusion déterminée a partir de la formule suivante :
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Pro = inf(f (1);C (5.8)

1
max’fck)klk2
foy résistance caractéristique en compression mesurée sur cylindres a 28 jours ;
fok(t) résistance caractéristique en compression mesurée sur cylindres au temps't ;
Cmax Valeur maximale de la resistance a la compression tenant compte de la con-

sistance qu’il est nécessaire de donner au béton, coulis ou mortier frais suivant la
technique utilisée suivant le tableau 5.1 ;
k, est fonction de la méthode de forage et de I’élancement selon le tableau 5.1.

Tableau 5.1. Valeurs de C,5 et du coefficient kj.

Cas Mode d’exécution (;"I‘;;‘) kq
1 Inclusions forées avec extraction de sol 35 1,3
2 Inclusions forées tariére creuse avec extraction de sol 30 1,4
3 Inclusions forées tariere creuse avec refoulement 35 1,3
4 Inclusions vibrofoncées ou moulées en place 35 1,3
5 Incorporation d'un liant avec le sol (colonnes de sol traité, jet grouting) *) (**)

(*) Valeur a déterminer par les essais sur chantier
(**) Colonnes de sol traité avec outil mécanique garantissant la géométrie de la section : a détermi-
ner au cas par cas sans étre inférieur a k; = 1,3.

Pour un sol traité par jet-grouting ou avec un outil ne garantissant pas la geométrie
de la section, la valeur de k; est & déterminer au cas par cas sans étre inférieure a

kl = 1,5 :
—kq peut étre diminué de 0,1, uniquement pour les inclusions forées lorsque la

nature des terrains traversés garantit la stabilité des parois du forage ou quand
I’inclusion est tubée et bétonnée a sec (la garantie de la stabilité des parois du
forage doit étre démontrée selon la procédure prévue dans la norme d’exécution
pieux forés EN 1536).

— k; est fonction de I’élancement :

— ko = 1,05 pour les inclusions dont le rapport de la plus petite dimension d a

la longueur est inférieur a 1/20,
-k, =1,3-d/2 pour les inclusions dont la plus petite dimension est inférieure
a0,60 m,
-k, =1,35-d/2 pour les inclusions réunissant les deux conditions ci-dessus ;
— k3 fonction du type de controle effectué selon le tableau 5.11.
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Tableau 5.11. Valeurs de kj.

Avec essais :
de réflexion Avec essais | Avecessais AEBEEEE
Valeurs de k3 | Sans essai (a) R - de controle
ou d’'impédance de qualité | de portance .
renforcé (b)
()
Domaine 1
(inclusions . 075 - 12 14
nécessaires a ' ' '
la stabilité)
Domaine 2
(inclusions non 0,65 0,85 1,4 15 1,7
nécessaires a
la stabilité)

* Dans le domaine 1, les essais de réflexion ou d’impédance sont obligatoires.

** Dans le domaine 1, les essais de chargement sont nécessairement, a minima, des essais de por-
tance.

(a) Cas réservés aux opérations de faible importance (cf. chapitre 8, § 2.2 et 4.1).

(b) Cette situation implique que soient réalisés en complément des essais de portance, des essais de
contrdle renforcé au sens de la norme NF P 94 262 avec les fréquences associées.

Les coefficients du tableau 5.11 ne se combinent pas. Par exemple, dans le cas ou
sont réalisés a la fois des essais de portance et des essais de réflexion ou d’impeé-
dance, le coefficient ks & appliquer est 1,2 pour le domaine 1 et 1,5 pour le domai-
ne 2.

On rappelle les définitions suivantes (cf. chapitre 8 « Contrdles ») :

—essais de qualité : essai de chargement statique a la valeur maximale définie au
paragraphe 2.2.1.2 du chapitre 8 ;

—essai de portance : essai de chargement statique a la valeur maximale définie
paragraphe 2.2.1.3 du chapitre 8 ;

—essais de controle renforcé : au sens de la norme d’application nationale de
I’Eurocode 7 « Fondations profondes » NF P 94 262, lorsqu’ils sont applicables.

Exemple. Cas d’un ouvrage de faible importance totalisant 1 500 ml d’inclusions
dont aucune n’est I’objet d’un essai de chargement. Les inclusions du domaine 1
sont nécessairement controlées par des essais de réflexion ou d’impédance et sont
affectées d’un coefficient kg = 0,75. Les inclusions du domaine 2 sont affectées d’un
coefficient kg = 0,65 si elles ne sont pas I’objet d’essai de réflexion ou d’impédance
et d’un coefficient ks = 0,85 dans le cas contraire.
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3.1.1.2. Taux de travail a I’'ELU

A I’ELU, la contrainte maximale de compression est limitée a la valeur de calcul
f.q et la contrainte moyenne de compression sur la seule section comprimée est

limitée forfaitairement a 7 MPa.
3.1.1.3. Taux de travail a I’ELS

A I’ELS, la contrainte maximale de compression du béton est limitée & Min(0,6
ks ok, 0,6 fey) et la contrainte moyenne de compression sur la seule section com-

primée de celui-ci est limitée a (0,3 kg f* ).
La valeur de k3 est définie dans le tableau 5.11.

3.1.1.4. Calcul du module de déformation

— pour du béton : module long terme E = 3 700 f,, M

— pour du mortier : module & long terme E = 2 700 fy, /2 (béton de sable, 1994).

3.1.2. Résistance vis-a-vis de la flexion composee

Dans le domaine 1 (inclusions nécessaires a la stabilité), les inclusions doivent
étre armées sur la hauteur ou elles ne sont pas entiérement comprimées.

Dans le domaine 2 (inclusions non nécessaires a la stabilité), il est proposé de ne
pas armer les inclusions sous réserve que la contrainte maximale de traction dans
le béton puisse étre justifiée.

Dans tous les cas la contrainte maximale en compression doit respecter les critéres
explicités en 3.1.1.2 et 3.1.1.3.

3.1.3. Résistance vis-a-vis du cisaillement
Les contraintes de cisaillement sont vérifiées conformément & I’Eurocode 2.
On doit verifier : 1, < feq avec:
Tep = 1,5 VedlAc
A section comprimée de I’inclusion
3.1.3.1. Cas d’une inclusion armée
Les vérifications se font suivant I’Eurocode 2 paragraphe 6.2.3.
3.1.3.2. Cas d’une inclusion non armée entierement comprimée
O Rappel des prescriptions de I’Eurocode 2
On doit vérifier : 7, < feyq avec:
oclim = fed = 2 (fetd . (fetd + fed))o5 (EC2 §12.6)
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Ocp = Nea / Ac;

fetm = 0,3 f*ck(2/3) ;

fg = résistance de calcul en traction = 0,7 o foym/ve

aq = 0,8 (EC2 812.3.1) ;

f.q = résistance de calcul en compression du béton ;

foyq = résistance de calcul en cisaillement et en compression du béton

. _ 0,5
=8I G¢p < Oclim fevd = (fetd® * ocp feta)

—si Ocp = Oclim fova = (ferd® + Ocp feta - [(ch - Gc|im)/2]2)0*5

O Application au domaine 1

Dans le domaine 1, le cisaillement est vérifié conformément a la section 12.6.3 de
la norme NF EN 1992-1-1. Toutefois, conformément au § 12.2.1(8) de la norme
NF P 94 262, lorsque la contrainte normale a ’ELU Ng4/A; dépasse 0,3f, il con-
vient de vérifier que la contrainte de cisaillement t, ne dépasse pas f,4/10 com-
me illustré sur la figure 5.15.

Figure 5.15. Evolution de la résistance de calcul au cisaillement avec la contrainte
normale de compression ELU.

Conformément au § 12.2.1(8) de la norme NFP 94 262, dans le domaine 1, aucun
cisaillement n’est admissible si le diamétre de I’inclusion est inférieur a 400 mm.
Sous réserve de calculer la transmission des efforts horizontaux selon un des trois
modeéles de calcul des semelles décrits au chapitre 3 (MH1, MH2 ou MH3), on
peut ramener cette limite a 300 mm.
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O Application au domaine 2

Dans le domaine 2, il n”y normalement pas lieu de vérifier le cisaillement, et ainsi
la condition liée au diamétre exprimée dans la norme NFP 94 262 (§ 12.2.1(8)) ne
s’applique pas.

3.1.4. Résistance vis-a-vis du flambement

Le flambement (ou I’amplification des sollicitations de flexion) est a vérifier, se-
lon les approches classiques, si les deux conditions suivantes sont réunies :

— module pressiométrique Ey; < 3 MPa sur une hauteur significative (supérieure
a 5 diamétres) ;

— diamétre inclusion D < 300 mm.

La valeur de El a introduire dans cette analyse pour les inclusions non armées doit
pouvoir étre garantie jusqu’a la charge critique.

3.2. Inclusions en acier

Toutes les dispositions décrites dans la norme NF P 94 262 « Fondations profon-
des » pour les éléments métalliques sont applicables.

Les contraintes maximales admissibles du matériau sont celles de I’Eurocode 3.

3.3. Dallettes

De maniére générale, les dallettes sont considérées travailler en console sur la téte
d’inclusion.

Lorsque des dallettes ou leur équivalent sont mises en place, leur dimensionne-
ment sera conforme aux Eurocodes.

3.4. Dallages

Les normes NF P11-213-1 et NF P11-213-2 demandent de tenir compte de I’hé-
térogéneité apportée par la technique d’amélioration dans la vérification des états
limites de service.

Commentaire. Les normes NF P11-213-1 et NF P11-213-2 correspondent respecti-

vement & la partie 1 du DTU 13.3 « Dallages a usage industriel ou assimilés » et a

la partie 2 du DTU 13.3 « Dallages a usage autre qu’industriel ou assimilés » de

mars 2005 avec I’amendement A1 de mai 2007. Dans la suite du document, le terme
DTU 13.3 sera utilisé pour faire référence a ces deux documents.

3.4.1. Etats limites a vérifier

Suivant le DTU 13.3, les états limites a vérifier concernent :

— les déformations absolues et différentielles du dallage ;

— la résistance a la compression du béton dans le cas de dallage en béton armé ;
— la résistance a la traction dans le cas de dallage non armé.
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3.4.1.1. Etat limite de déformations absolues et différentielles du dallage

Les déformations verticales absolues et différentielles doivent &tre conformes aux
prescriptions du DTU 13.3 (sauf spécifications particuliéres des « DPM : Docu-
ments particuliers du marché ») :

— tassement absolu (20 + L4/2 000) en mm, ou L, est le plus petit coté du rectan-
gle enveloppe de I’ouvrage (exprimée en mm) ;

— tassement différentiel (10 + L,/2 000) en mm, entre deux points distants de L,
(exprimée en mm).

On notera que ce deuxiéme critere qui doit notamment étre vérifié entre une zone
chargée et une zone non chargee est le plus souvent déterminant.

3.4.1.2. Etats limite de résistance

La disposition des inclusions rigides par rapport aux charges appliquées et aux
joints est prise en considération dans ces vérifications.

O Etat limite de compression du béton dans le cas de dallage en béton armé

Les états limites de compression du béton sont vérifiés dans le cas de dallage en
béton armé selon les régles de calcul du béton armé.

Un dallage armé est envisagé selon les conditions du DTU 13.3 lorsque :

— les conditions d’exploitation définies dans les DPM imposent une limitation de
I’ouverture des fissures ;

— I’espacement des joints ne satisfait pas le paragraphe 5.6.6. du DTU 13.3;

— les caractéristiques mécaniques du support, les actions ou le mode de construc-
tion ne permettent pas de concevoir un dallage non armé ;

— le dallage est destiné a recevoir un revétement de sol adhérent directement au
dallage ou par I’intermédiaire d’un produit auto-nivelant.

Selon le DTU 13.3, et afin de respecter la condition de non-fragilité en traction,
la section minimale d’armatures est de 0,4 % dans chaque direction.

O Etat limite de traction par flexion du béton non armé

La contrainte de traction calculée en flexion a I’état limite de service sous la plus
défavorable des combinaisons d’actions définies par le DTU 13.3 doit vérifier la
condition suivante pour un dallage non armé :

OELS =6 M/h2 0,21 f028 (59)

(M moment par ml)

Par exemple, pour une résistance caractéristique en compression f.,g = 25 MPa,
la contrainte de traction limite est og g = 1,8 MPa.
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Il est également possible de se référer a la valeur caractéristique de la résistance
en traction par fendage fifendages @ 28 jours. Dans ce cas, la condition a satisfaire

devient :
oeLs = 6 M/h? 0,90.firengagens (5.10)

Pour une classe de résistance donnée (par exemple C25/30), selon la formulation
du béton et la nature des matériaux, la résistance caractéristique en traction par
fendage peut varier significativement : par exemple de 2 & 3 MPa, soit une con-
trainte limite og| g variant de 1,8 & 2,7 MPa. Des essais de traction par fendage

sont a effectuer.

Nota. La premiere approche qui découle de la résistance en compression est plus sé-
curitaire car elle prend en compte les incertitudes liant la résistance en compression
et en traction d’un béton. En effet, il n’y a pas de relation mathématique entre ces
deux grandeurs.

O Etat limite de traction par flexion du béton additionné de fibres métalliques

Les dallages en béton additionné de fibres métalliques sont assimilés aux dallages
non armés pour I’ensemble des dispositions du DTU 13.3. Les spécificités de ces
procédés sont régies par des avis techniques du CSTB. Les principales déroga-
tions sont les contraintes limites de traction du béton composite, les caractéristi-
ques du béton, les distances entre arréts de coulage (dans le cas de « dallage sans
joint scié » communément appelé « dallage sans joint ») et les aspects de mise en
ceuvre.

Les ordres de grandeur des contraintes limites de traction évaluées par les avis

techniques, pour des dosages en fibre entre 20 et 40 kg/m3, sont actuellement :
— a proximité des joints (en angle et en bord de panneau) : entre 1,8 et 3,5 MPa ;
— en partie courante de panneau : entre 2,5 et 5 MPa.

L ’attention du prescripteur doit étre attirée sur le fait que tous les avis techniques
de fibres sont fondés sur le comportement post-fissuration du matériau. Ce com-
portement peut aller a I’encontre d’une exigence de non-fissuration du dallage et
de ce fait rendre celui-ci « impropre » a sa destination.

3.4.2. Type de joints

Conformément au DTU 13.3, le dallage est fractionné et isolé des autres parties
de I’ouvrage par divers types de joints.

Tout projet fera I’objet, avant exécution, d’un plan de calepinage qui tiendra
compte :

— des phasages de coulage ;

— de la structure de la construction ;
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— des points singuliers : angles rentrants et sens de circulation, présence d’émer-
gences...

— éventuellement de la position des charges statiques appliquées sur le dallage ;
— éventuellement du maillage des inclusions.

Il existe quatre types de joints détaillés ci apres.

Commentaire. Lorsque le dimensionnement tient compte explicitement de la posi-
tion relative des charges, des joints et des inclusions, ces hypothéses doivent étre
contractualisées de facon détaillée des la phase de conception.

Tous les joints conjugués (arrét de coulage, retrait, dilatation) transmettent unique-
ment I’effort tranchant et sont & modéliser comme des articulations.

3.4.2.1. Le joint d’arrét de coulage

Il sert & délimiter les phases journaliéres de coulage et concerne toute I’épaisseur
du dallage. Il doit étre concu de fagcon @ empécher le mouvement vertical appelé
« pianotage », permettre les libres mouvements horizontaux, transversaux ou lon-
gitudinaux et protéger I’aréte du joint.

Les joints francs sont a proscrire, seuls les joints conjugués sont autorisés
(Fig. 5.16).

Figure 5.16. Types de joints d’arrét de coulage.

3.4.2.2. Le joint de retrait

Il a pour but de controler et de positionner la fissuration de retrait. 1l est réalisé le
plus souvent par sciage sur une profondeur correspondant au tiers de I’épaisseur
du dallage. La conjugaison est assurée par le treillis soudé.

Pour les dallages non armés et additionnés de fibres, les distances entre joints de
retrait n’excédent pas 6 m (sauf dispositions particuliéres).
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Pour les dallages additionnés de fibres dosés & 40 kg/m? appelés « dallage sans
joint » et les dallages en béton armé, les joints sciés ne sont pas nécessaires, seuls
les arréts de coulage sont a implanter en fonction de la distance autorisée par le
procédé et la prise en compte du retrait dans le calcul.

3.4.2.3. Le joint de dilatation (pour mémoire, car exceptionnel
sur un dallage)

Il sert & compenser les variations dimensionnelles du dallage dues aux variations
de température. 1l n’est pas nécessaire a I’intérieur des batiments.

3.4.2.4. Le joint de désolidarisation ou d’isolement

Il permet de désolidariser le dallage de tout obstacle qui peut géner son libre mou-
vement. Il s’agit d’un joint franc.

3.4.3. Dimensionnement

Chague charge a une influence plus ou moins importante sur les contraintes dans
le dallage selon la zone étudiée (zone courante, en bord ou en angle, proximité
d’un joint) et doit é&tre prise en compte.

En particulier pour les charges ponctuelles il est nécessaire de rechercher les con-
figurations et combinaisons les plus défavorables (Fig. 5.17 et 5.18).

Commentaire :

— les zones de bord sont des zones sensibles ;

— la disposition des pieds de rack n’est jamais connue avec certitude ;
— ceci peut conduire a adopter des dispositions sécuritaires.
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Figure 5.17. Exemples des situations a modéliser en zone courante
pour des charges ponctuelles.

Figure 5.18. Exemples des situations a modéliser en zone de bord
pour des charges ponctuelles.

Le dallage sur sol renforcé par inclusions est un ouvrage qui reléve du DTU 13.3,
mais son dimensionnement en partie courante requiert d’intégrer le caractére spé-
cifique de distribution non uniforme des réactions en sous face de dallage.

A ce titre, la méthode simplifiée d’évaluation des déformations et sollicitations
explicitée dans les annexes C3.1 et C4.1.4a C4.1.7 du DTU 13.3 se révéle insuf-
fisante.
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Les présentes recommandations proposent deux méthodes sur la base de I’inter-
prétation des plots expérimentaux et de I’analyse d’un nombre significatif de cal-
culs tridimensionnels détaillés (ASIRI, 2011) :

— une méthode enveloppe basée sur le concept des « moments additionnels » ;

— une méthode alternative basée sur des coefficients de réaction différencies.

Chacune de ces méthodes permet d’estimer les sollicitations d’origine mécanique
(liées aux charges). Les effets des retraits et du gradient thermique seront ajoutés
(avec les coefficients de combinaison appropriés) a ces sollicitations.

3.4.3.1. Méthode enveloppe des « moments additionnels »

La méthode consiste a définir des termes correctifs liés a la présence des inclu-
sions, qui sont a ajouter, sous forme d’enveloppe, aux sollicitations du dallage
(moments fléchissants) calculées selon I’annexe C en partie courante, en bordure
et en angle de panneaux, sur un sol homogeénéisé équivalent.

Ces termes correctifs sont au nombre de deux :
— un terme représentant I’influence des inclusions rigides sur un dallage continu ;
— un terme représentant I’interaction entre les inclusions rigides et les joints

La détermination de ces termes correctifs est explicitée ci-aprés ainsi que le mode
de définition du sol homogeénéisé équivalent
Commentaire. Pour I’ensemble de la démarche de calcul exposée ci-dessous il con-
vient de choisir une convention de signe et d’exploiter toutes les valeurs de moment
fléchissant en valeurs algébriques. La convention de signe adoptée sera précisee en
identifiant sur quelle face est développée de la traction lorsque le moment calculé
est positif.
La méthode, lorsqu’elle utilise la méthode simplifiée du DTU 13.3, suppose I’uti-
lisation de joints conjugués aptes a transmettre les efforts tranchants d’un panneau
al’autre.

O Décomposition du probléme posé

Le résultat du calcul d’un dallage sur Inclusions Rigides se décompose comme la
somme de trois termes indépendants « ma », « mb » et « mc » qui représentent
respectivement :

—«ma » : résultat du calcul d’un dallage sur sol homogénéisé équivalent (annexe
CduDTU 13.3);

—«mb » : influence des inclusions rigides sur un dallage continu ;

—«mc » : interaction entre les inclusions rigides et les joints.

Chacun de ces trois termes peut étre évalué séparément.
Définissons les notations suivantes :
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—résultat du calcul = distribution du moment fléchissant dans une coupe quel-
conque ;

— Sped(SJ) : résultat du calcul d’un dallage continu reposant sur un sol homoge-
néisé équivalent ;

— Speq(JT) : résultat du calcul d’un dallage avec joints reposant sur un sol homo-
généisé équivalent ;

—IR(SJ) : résultat du calcul d’un dallage continu reposant sur un réseau d’inclu-
sions rigides ;

—IR(JT) : résultat du calcul d’un dallage avec joints reposant sur un réseau
d’inclusions rigides.

Quel que soit le type de chargement considéré (par exemple : surcharge unifor-
mément répartie, alternance de bandes chargées et non chargées, superposition de
charges ponctuelles), nous pouvons écrire :

[R(JT) = Soed(JT) + [[R(SJ) - Soed(SJ)]+ [(]R(JT)_ Soed(JT)) - (IR(SJ)_ Soed)(SJ)]
(ma) (mb) (mo)

(5.11)
O Etude des termes « ma », « mbh » et « m¢ »

e Terme « ma » : calcul d’un dallage sur sol homogénéisé équivalent

Le renforcement de sol est représenté par un profil de sol homogénéisé dont cha-
que couche est caractérisée par un module d”Young équivalent Eg associé a un

coefficient de Poisson v.

C’est le cas du calcul d’un dallage industriel mené selon la méthode décrite dans
le DTU 13.3 (partie 1, annexe C) qui permet de tenir compte de I’interaction entre
les charges appliquées et les joints, selon leurs positions respectives.

Dans ce cas particulier, lors du dimensionnement du dallage, il convient de faire
I’analyse en bord de panneau et en angle en considérant systématiquement le cas
« soulevé » et le cas ou ce soulevement est annulé a la suite de I’atténuation du
retrait différentiel (charge Qs égale a 0 dans le calcul de I’annexe C), car ce der-
nier cas peut devenir dimensionnant. Il faut donc mener en paralléle les deux cal-
culs : décollé sans influence des inclusions et non décollé avec influence des
inclusions.

Commentaire. Dans le cas d’une charge uniformément répartie, conformément a

I’article 5.1.1.1 de la partie 1 du DTU 13.3, une charge concentrée isolée d’intensité

équivalente a la valeur de la charge répartie imposée sur une surface totale de 1 m?2

(avec une surface d’impact correspondant a une pression de 5 MPa) doit étre prise
en compte pour évaluer les sollicitations en zone d’angle et de bord.
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Le profil de sol homogénéisé est déduit de I’étude d’une cellule élémentaire (in-
clusion et volume du sol de fondation tributaire, matelas et dallage sans joint) sou-
mise a une charge uniformement répartie équivalente qg. Cette cellule élémentaire

est étudiée avec des conditions limites de déplacement latéral nul au bord. Toutes
les méthodes décrites au chapitre 3 peuvent étre utilisées.

La valeur de la charge qq adoptée est représentative de la charge moyenne cons-

tatée pour la situation examinée, sur une surface (Fig. 5.19) :

— correspondant a plusieurs mailles d’inclusions, telle que le comportement de
ces mailles soit compatible avec la condition de déplacement latéral nul au pour-
tour du modele de calcul ;

—en rapport avec la hauteur du sol renforcé.

Le tassement y en surface du modeéle permet de définir le module oedométrique
E*edofquivalent sur la hauteur totale H du modéle :

E*oedo = do HlY (5.12)

V. : effort vertical ramené par pied de rack

zv,

T me—
qo— Lg x Ig

(o] ©
|
(e} @
lbc
(©] (o]

q.p, : contrainte appliquée sur la bande chargée

Ipe : largeur de la bande chargée

Choix erroné car la condition de
déplacement latéral nul n'est pas respectée

- 0'5XIbqubc

q )

Figure 5.19. Exemples de calcul de la charge moyenne.
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Ce module oedométrique est décomposé au minimum en trois termes relatifs a
trois couches reposant sur un substratum supposé indéformable :
— matelas : hauteur Hy, module Egygqo1

— sol renforce : hauteur Hy, module Eyqq402
— sol sous-jacent au sol renforcé : hauteur Ha, module Eye403

Les valeurs Eqego1 et Egedos étant connues, la valeur Egqqoo €st déduite de la for-
mule :

H/E*6edo = H1/Egedo1 + H2/Egedo2 +H3/Eoedo3 (5.13)

Commentaire :

— Hy est la hauteur du matelas (entre la téte des inclusions et la sous face du
dallage) ;

— Hy + H, peut étre identifiée de maniére indifférenciée soit a la hauteur totale ma-
telas + inclusions soit a la distance séparant la sous face du dallage et le plan d’égal
tassement inférieur, situé sous la pointe des inclusions (Fig. 5.21) ;

— le fait de prendre comme hauteur H, la hauteur compressible, la hauteur des in-
clusions ou celle comptée jusqu’au plan d’égal tassement inférieur placé légerement
plus bas s’avere sans incidence notable tant que la valeur du module équivalent
E*gedo SUr la hauteur totale du modele est conservée. Ce choix doit néanmoins étre
conservé pour I’ensemble des calculs ;

— le calcul selon I’annexe C du DTU 13.3 attribue implicitement a la derniére cou-
che de sol une épaisseur infinie. Pour sa part le modéle géotechnique considére gé-
néralement un substratum mécanique supposé indéformable atteint a une
profondeur donnée. 1l convient de veiller & la cohérence des deux modeles, en par-
ticulier en vérifiant que les deux profils considérés fournissent des tassements iden-
tiques. 1l convient donc d’incorporer dans le modele de calcul selon le DTU 13.3
une couche de module tres élevé a la base qui simule le substratum incompressible
pris en compte par le géotechnicien (Fig. 5.20).
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Figure 5.20. Substratum indéformable a introduire dans le modéle « dallage ».

Figure 5.21. Exemple de détermination du couple H, et Eygqp.
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Pour les calculs selon I’annexe C du DTU 13.3 conduits conventionnellement
avec la valeur v = 0,35 pour le sol, les modules oedométriques équivalents E* oo

sont convertis en modules d’Young équivalents E* :

E* = E*pedo (1 + V) (1 -2v)/(1-v) (5.14)
Commentaire. Le module E* correspond au module Eg dans I’annexe C du
DTU 13.3.

Les modules équivalents a fournir pour I’étude spécifique du dallage doivent étre
évalués a partir des tassements résiduels subis a compter de la réalisation du dal-
lage. Il s’agit de les définir en cohérence avec le calcul du dallage qui ne considére
que les charges qui lui sont directement appliquées.

Exemple
Hypothéses

Considérons I’exemple d’un dallage industriel reposant sur un rem-

blai d’épaisseur h = 1,80 m et de poids volumique y = 20 kN/m? qui
est édifié sur un sol préalablement renforcé par des inclusions.

La surcharge moyenne d’exploitation s’éléve a 30 kPa (incluant le
poids du dallage).

Si I’analyse des vitesses de consolidation des sols en place permet
d’estimer le pourcentage du tassement atteint sous le poids du rem-
blai et avant la réalisation du dallage, alors le module équivalent a
fournir pour le dimensionnement du dallage peut étre évalué de la fa-
¢on suivante.
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Résultats du calcul de la cellule élémentaire

Le calcul de la cellule élémentaire avec inclusions intégrant I’ensem-
ble des charges conduit aux résultats suivants :

1) tassement total sous le poids du remblai q; = 1,8 x 20 = 36 kPa :
Ah;=14cm;

2) tassement total sous la charge d’exploitation g, = 30 kPa : Ah, =
1,2 cm.

Si I’analyse des vitesses de consolidation des sols en place permet
d’estimer que le pourcentage du tassement atteint sous le poids du
remblai avant la réalisation du dallage est de 40 %, le tassement ré-
siduel du dallage (a partir de la mise en service du batiment) s’éléve
donca:

Ahs = (1-40%) - Ahy + Ah, = 2cm

Au sens du DTU 13.3, le dimensionnement du dallage est mené en considérant
uniquement la surcharge d’exploitation g, (sans prise en compte de I’historique

du chargement : mise en place du remblai et consolidation partielle sous cette con-
trainte gq).

Le profil de sol homogeéne doit donc étre adapté pour conduire au tassement total
calculé précédemment Ah,. ; le module oedométrique équivalent E* o4, Sur la
hauteur totale du modeéle est ainsi :
9H
Ahres

E*oedo = (5.15)

La déduction de Eeqqp Sur la hauteur du sol renforcé reste conforme a ce qui a été
défini précédemment (voir Fig. 5.21).

Commentaire :

— la modélisation doit &tre menée conformément au phasage , pour voir en particu-
lier si le matelas de répartition est une charge supplémentaire ou non appliquée sur
le sol par rapport a I’état initial avant travaux ;

— le profil de sol homogene doit étre défini pour chaque géométrie de renforcement
et par niveau de chargement.
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e Terme « mb » : influence des inclusions rigides sur un dallage continu

Quel que soit le type de chargement, I’enveloppe du terme correctif « mb » (in-
fluence en terme de moment fléchissant des inclusions rigides sur un dallage con-
tinu) peut étre évaluée a partir du cas de la cellule élémentaire soumise a la charge
uniforme qo telle que définie en par la figure 5.19.

Commentaire. La distribution du moment radial M, du modéle axisymétrique est

utilisée pour évaluer le terme correctif « mb ». Ce terme correctif est appliqué a la
distribution du moment M, et la distribution du moment M, du modele complet du

dallage.

Cette enveloppe est déterminée, dans I’analyse d’une cellule élémentaire chargée
uniformément, par :
— le moment My, (qui sollicite la fibre supérieure en traction) égal au moment

radial obtenu au droit de I’inclusion rigide M (r = 0) ;
—le moment M;j,¢ (qui sollicite la fibre inférieure en traction) égal au moment

radial obtenu au bord du modéle axisymétrique Mr (r =/A/m ) ou A est la
surface de la maille).

Dans la pratique, les moments « ma » issus du modele homogénéisé sont donc
majorés par Msyp quand ils sollicitent la fibre supérieure en traction et M;,s quand

ils sollicitent la fibre inférieure en traction.

Commentaires :

— si plusieurs niveaux de charge moyenne « cohabitent » sur un méme ouvrage, il
sera nécessaire de mener autant de calculs de la cellule élémentaire pour déterminer
les moments additionnels correspondants ;

— pour un intervalle limité de la charge g, il est aussi possible de considérer une pro-
portionnalité des valeurs Mg, et Mj, avec la charge, tous les autres parametres de-
meurant constants ;

— le terme correctif « mb » ne s’applique pas aux sollicitations calculées selon les
points C4.2.3 et C4.2.4 de I’annexe C du DTU 13.3 lorsque le bord (ou I’angle) est
décollé (Fig. 5.23) ; en effet les sollicitations ainsi calculées ne concernent que la
partie soulevée du panneau pour laquelle les inclusions n’ont pas d’influence. Par
contre il peut étre nécessaire d’examiner I’influence d’un éventuel report de charge
sur I’évaluation de la valeur gq adoptée comme référence pour le calcul du terme
«mb ».

Par contre, il est nécessaire d’étudier le cas ou ce soulevement est annulé a la suite
de I’atténuation du retrait différentiel (charge Qg égale & 0 au sens de I’annexe C du

DTU 13.3) et dans ce cas d’appliquer le terme correctif « mb ».
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Figure 5.22. Identification des moments Mg, €t Mjy; calculés dans un dallage
sur inclusions.

Figure 5.23. Influence du décollement sur la contrainte transmise au sol.
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e Terme « mc» : interaction entre les inclusions rigides et les joints

La présence d’un joint dans le dallage a pour effets :

— d’annuler le moment de flexion au droit du joint ;

— de décaler en amplitude le profil des moments de flexion & proximité du joint.

En pratique, I’ensemble des études menées dans le cadre du projet national ont
permis de conclure que, au droit d’un joint et quel que soit le type de chargement,
une borne supérieure du terme correctif « mc » (interaction des inclusions rigides
avec les joints) peut étre évaluée comme I’opposé du terme « mb », établi a partir
des résultats de la cellule élémentaire. Le terme correctif « mc » (décalage maxi-
mal du moment) est ainsi compris dans I’intervalle {— M;ns, — Mgy} (rappel : Mgy,

et Mjns sont des valeurs algébriques).

Entre les joints, cet intervalle est réduit en fonction uniquement de la distance aux
joints. Il est nul en un point du dallage suffisamment éloigné de tout joint. L’allure
générale est présentée figure 5.24.

Figure 5.24. Exemple de profil des valeurs du terme correctif « mc ».
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Figure 5.25. Champ des valeurs « mc » calculées a partir des moments M.

Figure 5.26. Champ des valeurs « mc » calculées a partir des moments My.

En pratique, on peut envisager trois niveaux de complexité :

1) On connait la position relative des inclusions par rapport aux joints : on peut
alors construire point par point la courbe réelle (« mc ») en exploitant la distribu-
tion de moment de la cellule élémentaire (« courbe réelle mc » de la figure 5.24).
2) On ne connait pas la position relative des inclusions par rapport aux joints, mais
on connait la position des joints : il convient d’utiliser les courbes majorante et
minorante (courbes continues bleu et rouge de la figure 5.24). Ces courbes ne dé-
pendent que de la position des joints qui est considérée connue ; elles couvrent
toute position des inclusions par rapport a ces joints.
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3) On ne connait a priori pas la position des joints : il convient d’utiliser les va-
leurs les plus défavorables de I’intervalle : borne supérieure (— M) et borne in-

ferieure (- Mg,) (droites paralléles en pointillés de la figure 5.24). Ces courbes

ne dépendent ni de la position des joints ni de celle des inclusions ; elles couvrent
donc toute position des inclusions et des joints.

Commentaire. Le terme correctif « mc » ne s’applique pas aux sollicitations calcu-

lées selon les points C4.2.3 et C4.2.4 de I’annexe C du DTU 13.3 lorsque le bord

(ou I’angle) est décollé ; en effet les sollicitations ainsi calculées ne concernent que

la partie soulevée du panneau pour laquelle les inclusions n’ont pas d’influence.

Par contre, il est nécessaire d’étudier le cas ou ce soulevement est annulé a la suite

de I"atténuation du retrait différentiel (charge Qs égale a 0 dans le calcul de I’annexe

C) et dans ce cas d’appliquer le terme correctif « mc ».

Les bords du dallage (périphérie de I’ouvrage) ont un effet analogue aux joints. Le

terme correctif « mc » doit donc également étre pris en compte en plus du terme

«mb ».
 Cas particulier des dallages continus sans joint scié (communément appelés
« dallage sans joint »)
Les calculs des dallages avec joints (espacement typique de 5 a 6 m entre joints)
qui impliquent I’utilisation combinée des trois termes « ma », « mb » et « mc »
aboutissent a des valeurs enveloppes de moment dans tous les cas.

Le cas particulier d’un dallage en béton armé ou additionné de fibres métalliques,
sans joint scié (espacement typique de 25 a 35 m - communément appelé « dallage
sans joint »), est traité sans tenir compte du terme « mc » sauf a proximité des ar-
réts de coulage et de la périphérie de I’ouvrage.

Dans ce cas, il a été observé dans certaines configurations particuliéres (rayonna-
ges dos a dos et alternance de bandes chargées et non chargées) que le moment
obtenu en ne considérant que les termes « ma » et « mb » pouvait ne pas constituer
un majorant strict du moment calculé selon un modele 3D complet.

Ceci est illustré par les figures 5.27 et 5.28 qui comparent pour la géométrie figu-
rée les valeurs « mb » déduites des calculs Flac 3D aux valeurs Mg, et Mjqs dé-
duites du calcul de la cellule élémentaire :

— dans le cas des bandes chargées et non chargées (Fig. 5.27) les valeurs « mb »
issues des calculs Flac 3D dans la direction des bandes dépassent la valeur Mjn¢
aux points singuliers situés a I’intersection de I’axe des zones chargées et celui
des inclusions ;

— dans le cas du chargement par pieds de rack les valeurs « mb » issues des cal-
culs Flac 3D dans la direction des racks dépassent la valeur Mj,s aux points sin-
guliers trouvés dans I’axe ou les pieds accolés sont également alignés avec les
inclusions.
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En conséquence il convient d’appliquer un coefficient de modele ygq = 1,75 sur
le terme correctif « mb » concernant la fibre inférieure en partie courante de dal-
lage [Mgyp ; 1,75 x Miq¢] sous tous les cas de charges (charges réparties localisées,
charges ponctuelles fixes ou mobiles...) a I’exception du cas de charge uniformé-
ment répartie.
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Figure 5.27. Comparaison des valeurs mb (selon la direction Y) déduites de calculs
Flac 3D aux valeurs Mg, et M;¢ issues du calcul d'une cellule élémentaire

(alternances de bandes chargées et non chargées).
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Figure 5.28. Comparaison des valeurs « mb » (selon la direction Y) déduites de calculs
Flac 3D aux valeurs Mg, et M;¢ issues du calcul d’'une cellule élémentaire

(chargement par pieds de racks).
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O Reécapitulatif

Le dimensionnement d’un dallage reposant sur un réseau d’inclusions rigides
peut étre mené en sommant les résultats :

—« ma» d’un modele avec joints reposant sur un sol homogénéisé équivalent ;
—«mb » de I’influence des inclusions rigides sur le moment de flexion d’un dal-
lage sans joint, influence bornée par [Mgy, ; Min¢] (nota Mgy, et Mjq¢ sont des
valeurs algébriques) ;

—«mc » de I'interaction entre inclusions rigides et joints, bornée par [~ Miyf ; =Mgy].

Dans le cas genéral d’un dallage, I’influence des inclusions rigides interagissant
avec les joints est toujours bornée par :

[Msup = Ming ; =(Msyp = Minf)]

Pour une intensité de charge donnée, les termes « mb » et « mc » ne dépendent
pas de I’implantation des charges par rapport aux joints, a la différence du terme
« mMa ».

Le niveau de connaissance de la position respective des inclusions et des joints
permet d’affiner I’intervalle ci-dessus (cf. Fig. 5.24).

Lorsque le dimensionnement tient compte explicitement de la position relative
des charges, des joints et des inclusions, ces hypothéses doivent étre contractua-
lisées de facon détaillée dés la phase de conception.

Les calculs des dallages avec joints (espacement typique de 5 a 6 m entre joints)
qui impliquent I’utilisation combinée des trois termes « ma », « mb » et « mc »
aboutissent a des valeurs enveloppes de moment dans tous les cas.

Dans le cas particulier des dallages « sans joint scié » (communément appelés
« dallage sans joint ») le terme « mc » est nul sauf a proximité des bords de
I’ouvrage et des arréts de coulage. Il convient d’appliquer un coefficient 1,75 sur
le terme correctif « mb » concernant la fibre inférieure en partie courante de dal-
lage [Mgyp; 1,75 x Miq¢] sous tous les cas de charges a I’exception du cas de char-
ge uniformément répartie.

3.4.3.2. Méthode alternative des coefficients de réaction

Dans cette méthode I’objectif final est de définir un modele de calcul limité au
dallage seul, I’interaction de celui-ci avec le support étant représentée par des res-
sorts dont les valeurs sont estimées pour un niveau de chargement donné.

Dans une premiere étape, on étudie une cellule élémentaire du renforcement sous
une charge répartie équivalente au niveau de chargement considéré. Dans une
deuxiéme étape on détermine par calage sur les résultats précedents une distribu-
tion de coefficients de réaction. Ceux-ci sont intégrés dans une derniére étape a
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un modele de plaque sur appuis €lastiques pour estimer les sollicitations dans le
dallage sous les charges du projet (ponctuelles et/ou réparties).

O Etude de la cellule élémentaire

Figure 5.29. Configuration étudiée.

La méthode consiste a étudier une cellule élémentaire soumise a une charge uni-
formément répartie équivalente gy dans les mémes conditions qu’exposées en

(Fig. 5.29).
Le modele axisymétrique de cette cellule élémentaire a un rayon R.

Cette étude établit la distribution des contraintes verticales en sous-face de dalla-
ge sur la maille étudiée (Fig. 5.30) et la courbe des moments dans le dallage.
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Figure 5.30. Distribution des contraintes verticales en sous face de dallage

sur la maille étudiée.

O Détermination des coefficients de réaction

On recherche une distribution simplifiée de
coefficients de réaction k(r) = o(r)/y(r) permet-
tant de retrouver la distribution de moment dé-
duite de la cellule élémentaire.

Cette distribution simplifiée est caractérisée par
(Fig. 5.31) :

—deux valeurs k; et Kq ;

—un rayon de diffusion r sous le dallage ;
telles que :

O<r<ry k(r) = k;

n<r<R k(r) = kg

Il est recommandé de déterminer les valeurs k;,
ks et r, selon la procédure suivante :

ks est calculé en considérant la valeur minimale de
la contrainte appliquée sur le sol o en sous-face
du dallage (Fig. 5.30) et le tassement du dallage.
Pour une valeur de ry, choisie sur I’intervalle
[rp, rp + Hpl, kj est calculée avec la contrainte
o; tirée de I’équation de conservation de la char-
ge totale Q appliquée a la maille :
cinnl+osn(RP-n2)=Q

Figure 5.31. Distribution simplifiée
des coefficients de réaction.

(5. 16)

et avec le tassement calculé de la cellule élémentaire.
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On calcule sous la charge Q uniformément répartie, la courbe de moment dans la
plaque circulaire de rayon R reposant sur les ressorts k; dans I’intervalle [0, r,] et

ks dans I’intervalle [r,, R] ;

La valeur r, a retenir, suite a differents calculs pour des valeurs de r, variables,

est celle conduisant au meilleur accord avec la courbe de moment établie a
I’etape 1, tant vis-a-vis de la valeur Mg, (sur inclusion) que M, (au bord de cel-
lule).

Ceci est illustré sur I’exemple des figures 5.32 et 5.33 ou la procédure décrite a
été appliquée au cas d’un dallage d’épaisseur h = 0,17 m, reposant par I’interme-
diaire d’un matelas d’épaisseur Hy, = 0,5 m sur un réseau d’inclusions (D = 0,42
m et maillea=2,5m):

— la figure 5.32 montre les distributions k(r) obtenues pour différentes valeurs ry

en regard de celle qui résulte d’un calcul FLAC 3D ;
— la figure 5.33 montre que le moment maximal obtenu dans la plaque au droit
de I’inclusion, diminue quand la valeur r, adoptée augmente. Dans ce cas parti-

culier, la distribution k(r), définie par r, = 0,5 m, fournit des valeurs Mg, et M

qui sont en bon accord avec les valeurs correspondantes du calcul FLAC 3D ;
cette valeur r, représente un cone de diffusion d’angle approximatif 6h/10v

appuyé sur la téte de chaque inclusion.

Figure 5.32. Distributions des coefficients de réaction pour différentes valeurs ry
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Figure 5.33. Evolution des moments Mgyp €t Mins avec le choix du parametre ry.

Commentaire. Les raideurs k;j ou kg ne sont pas assimilables aux raideurs obtenues

par interprétation d’un essai de plaque.
Une méthode consistant & imposer r et a calculer les valeurs k; et kq & partir des va-

leurs moyennes des contraintes o(r) sur chaque secteur ne permet pas en général de
recaler la courbe de moment de la cellule élémentaire et tend & sous-estimer le mo-
ment.

Les calculs effectués montrent que le choix d’une valeur forfaitaire de ry corres-
pondant a une diffusion 1h/5v sur la hauteur du matelas est acceptable (sécuritai-

re) sous réserve que le modele de calcul satisfasse a toutes les conditions
explicitées dans le chapitre 3, paragraphe 2.2.1.

O Etude du dallage

La distribution des coefficients de réaction définie par kj, ks et r, est étendue a un

modele complet du dallage (intégrant les joints), en reproduisant le motif autant
de fois qu’il y a d’inclusions.

Pour la validation de ce modele complet, il est nécessaire de vérifier, lorsqu’il est
soumis a la méme charge uniformément répartie que celle prise pour la cellule
élémentaire, qu’il conduit sensiblement aux mémes sollicitations que celles éta-
blie en étape 1. En effet les résultats peuvent étre sensibles au choix tant des outils
de calcul que de la finesse de discrétisation des modéles.

Commentaire. Les trois étapes peuvent étre menées avec des outils de calcul diffé-

rents.
Un tel modéle complet permet de traiter tous les cas de charge répartie et/ou ponc-
tuelle tant que la résultante des charges sur une maille est du méme ordre de gran-
deur que la charge uniforme prise comme référence pour caler les valeurs k; et k.
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Commentaire. Il est nécessaire de vérifier que les ressorts ne sont jamais mobilisés
en traction.

La modélisation des joints doit représenter une articulation qui ne permet que la
transmission de I’effort tranchant (moment nul imposé au droit du joint).

Les charges ponctuelles peuvent étre modeélisées en tenant compte de la surface
d’impact (par exemple platine support d’un pied de rack) diffusée a 45° jusqu’au
plan neutre du dallage.

Si la position relative des charges, joints et/ou inclusions ne peut étre fixée, il est
nécessaire d’explorer la sensibilité des résultats selon différentes configurations
(Fig.5.34).

Figure 5.34. Exemples de configurations défavorables pour les sollicitations
dans le dallage.

3.4.3.3. Evaluation comparative des deux méthodes

La méthode enveloppe des moments additionnels par superposition de termes
correctifs est, par son approche en fourchette, relativement sécuritaire. Elle per-
met d’évaluer les sollicitations en tout point y compris en périphérie de I’ouvrage.
De surcroit, elle s’adapte bien :

—a I’enchainement des étapes de conception ;

—a I’enchainement des études d’exécution des différents lots ;

—a I’approche de dimensionnement décrite par le DTU 13.3 pour les sols non
renforcés ;

—au domaine de compétence des différents intervenants (entreprise de renforce-
ment de sols, entreprise de terrassement, entreprise de sols industriels).
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La méthode des coefficients de réaction ne permet de traiter que la partie courante
de I’ouvrage, loin des bords.. Elle correspond a une approche souvent adoptée
pour faire le lien entre I’étude d’interaction sol-structure et I’étude détaillée de la
structure. Dans cette approche il est nécessaire d’étudier les configurations les
plus défavorables (Fig. 5.34).

La détermination des coefficients de réaction est particulierement sensible a la na-
ture et a la répartition des charges (charges ponctuelles, charges réparties).
Commentaire. Les coefficients de réaction devraient idéalement étre calés pour
chaque configuration de charge alors qu’ils ne peuvent étre calculés pour des rai-
sons pratiques que sous charge répartie. Il convient de vérifier que les valeurs des
coefficients de réaction déterminées sous une charge répartie restent pertinentes
pour les cas de charge ponctuels. Cette vérification peut par exemple étre faite par
itération a partir des contraintes calculées en sous-face du dallage pour les cas de
charge les plus défavorables (en intensité et en position). .
Elle ne permet pas d’estimer de maniére simple les sollicitations en périphérie de
I’ouvrage liées a la cuvette générale des tassements. Ces sollicitations, si on ne dé-
finit pas des valeurs spécifiques de k; et ks a appliquer en bordure d’ouvrage, peu-

vent étre mieux évaluées par la méthode des moments additionnels.

Un modele de calcul global intégrant inclusions, sol de fondation, matelas, dalla-
ge, géométrie des joints et des charges peut constituer une alternative a ces mé-
thodes en vue d’affiner I’estimation des sollicitations du dallage. Ce modéle est
nécessairement mené en 3D selon la méthode des éléments finis ou des différen-
ces finies ; ceci le rend particulierement complexe a élaborer et interpréter.
Commentaire. Les réservoirs ou ouvrages sur radiers qui ne relévent pas du
DTU 13.3 peuvent étre traités de la méme maniere avec la méthode enveloppe des
moments additionnels en remplacant les calculs de type DTU 13.3 par des calculs
de type radier prenant en compte I’existence éventuelle de joints (des modeles spé-
cifiques sont alors nécessaires : 3D sur sol homogénéisé équivalent ou 3D complet
sol + inclusions ou 2D axisymétrique avec cylindres équivalents aux couronnes
d’inclusions).

3.5. Semelles et radiers
3.5.1. Semelles ou radiers rigides

Les modéles généraux de calcul pour les semelles sont détaillés au chapitre 3.
L’attention est attirée sur le fait qu’il est nécessaire de Vérifier I’effet de point dur
éventuel selon I’épaisseur du matelas et la disposition des inclusions.

Un calcul mené en considérant que la semelle repose sur des appuis fixes isolés a
I’aplomb des inclusions constitue une enveloppe des efforts a reprendre par la se-
melle.
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3.5.2. Radiers souples

Les radiers souples en béton (réservoirs ou bassins par exemple) qui travaillent en
flexion et cisaillement sont soumis & une distribution de réaction non uniforme
comme les dallages. Les vérifications STR peuvent étre menées en évaluant les
sollicitations comme dans le cas des dallages sans joints (§ 3.4.3).

Les fonds métalliques des réservoirs travaillent en traction (effet membrane) et
peuvent également conduire a une distribution des réactions en sous face différen-
te a I’aplomb des inclusions et entre les inclusions. Les vérifications STR doivent
étre meneées a partir des sollicitations calculées avec un modéle pertinent.

3.6. Chaussées

Le dimensionnement usuel d’une structure de chaussée ne prend pas en compte
les effets de points durs pouvant étre associés a la présence des inclusions. Sous
chargement, il y a risque de tassements différentiels entre I’inclusion et le centre
de la maille (Fig. 5.35 et 5.36).

Figure 5.35. Exemple d’'une déformée de type « boite a ceufs » sous une chaussée.
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Figure 5.36. Déformation sous une chaussée.

Il est donc nécessaire de garantir une hauteur Hy, de la couche de répartition entre
la base de la structure de chaussée et la téte des inclusions suffisante pour assurer
que les tassements a la base de la structure de chaussée demeurent acceptables. La
condition suivante doit étre vérifiée :

Hy > 0,7 (s-a) (5.17)

Un renforcement horizontal (géosynthétiques, treillis soudé ou dalle) mis en place
dans la couche de répartition peut permettre de réduire cette hauteur (voir § 3.7).

Figure 5.37. Couches constituant la chaussée.

Les charges ponctuelles (charges dues au trafic ou a des stockages) permettent de
dimensionner le corps de chaussée a partir des propriétés obtenues en téte de la
couche de forme (déterminées par des essais de plaque). Ces caractéristiques dé-
pendent de la compacité et de I’épaisseur de la couche de forme mais sont géné-
ralement faiblement influencées par la présence des inclusions.

Les tassements en surface de chaussée doivent en revanche étre calculés avec un
modeéle incorporant les inclusions.

Lawson (2000) propose des abaques de dimensionnement de la raideur du géo-
synthétique en fonction des tassements différentiels acceptables en surface du
remblai (Fig. 5.38). Ces résultats peuvent étre utilisés pour les situations ELS,
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mais ne peuvent se substituer a I’analyse des tassements par les méthodes classi-
ques.

Figure 5.38. Abaque pour le dimensionnement des géosynthétiques
selon le tassement différentiel admissible (Lawson, 2000).

3.7. Renforcement de la couche de répartition
3.7.1. Préambule

Le projet national ASIRI a étudié le cas spécifique de remblais sur inclusions dont
la couche de répartition est renforcée par géosynthétiques : expérimentation sur
le site de Chelles (Briangon, 2008) et modélisations physiques et numériques
(Jenck, 2005 ; Chevallier, 2008). Les renforcements par treillis soudé ou par dalle
béton n’ont pas été abordés.

Les justifications relatives aux nappes géosynthétiques (géotextiles, géogrilles et
produits composites) peuvent également s’appuyer sur I’expérience acquise tant
par des expérimentations que la réalisation de nombreux ouvrages en France com-
me a I’étranger. Différentes normes ou recommandations nationales traitent de ce
sujet spécifique : BS8006 (2010), EBGEO(2010), Nordic handbook (2005) et
CUR 159B (2010).

Les éléments présentés dans ces Recommandations concernent uniquement le
renforcement par nappes géosynthétiques et s’appuient sur les travaux cités.
L utilisation de treillis soudé ou de dalle devra faire I’objet d’études particulieres.

Pour les treillis soudés dont on négligera toujours la résistance et la rigidité en
flexion, la vérification pourra se faire de maniere comparable aux justifications
proposées pour les géosynthétiques (vérifications de la traction, de I’ancrage
dans le sens transversal et longitudinal et du non glissement) mais en s’appuyant
sur la norme NF P 94 270 (sols renforcés).
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Pour les dalles, les vérifications devront étre en accord avec les justifications pro-
posées pour les dallages au chapitre 5, paragraphe 3.4.

Toutes les méthodes détaillées au chapitre 3 permettent d’établir la répartition des
contraintes dans le plan horizontal placé en téte des inclusions. Elles ont pour par-
ticularité d’englober a la fois les transferts d’effort par cisaillement dans le mate-
las et par accrochage sur les inclusions dans les sols compressibles. Elles se
distinguent des méthodes d’évaluation retenues par les normes et recommanda-
tions traitant de I’ utilisation des géosynthétiques comme la méthode proposée ini-
tialement par Hewlett et Randolph (1988), reprise dans la norme BS8006 (2010)
et qui sera exposée, a titre d’exemple : celle-ci se limite a fournir la distribution
des contraintes sur la nappe geosynthétique sans tenir compte des tassements ni
des phénomenes d’accrochage contre les inclusions.

Par contre la méthode de calcul de la traction dans les nappes qui est retenue par
ces Recommandations s’inspire de celle exposée dans la norme BS8006 (2010).

3.7.2. Fonction des géosynthétiques

Le renforcement par géosynthétiques peut avoir deux objectifs différents et com-
plémentaires :

—assurer la transmission des efforts liés au poids du remblai situé hors des cones
de diffusion vers les tétes d’inclusions (approche en contrainte), ce qui a une
incidence sur I’épaisseur optimale du matelas ;

— reprendre les efforts latéraux de poussée du remblai.

Ces fonctions déterminent les états limites qui sont a vérifier.
3.7.3. Approche de calcul pour les vérifications ELU

En cohérence avec la norme d’application nationale de I’Eurocode 7 NF P 94 270
(2009) traitant des remblais renforcés :

— les vérifications concernant la fonction renforcement des géosynthétiques a la
base du matelas de répartition (support du sol entre les inclusions, poussée laté-
rale, ancrage) sont menées selon I’approche de calcul 2 au sens de I’Eurocode 7 ;
— pour I’étude de la stabilité générale d’un remblai sur sol compressible menée
avec des surfaces de rupture interceptant le renforcement géosynthétique,
I’approche de calcul 3 doit étre utilisée.

3.7.4. Vérification STR

La traction T4 calculée dans les renforcements horizontaux géosynthétiques doit
étre inférieure a la valeur de calcul de la résistance a long terme R; .

Celle-ci est obtenue a partir de la valeur caractéristique de la résistance a court ter-
me R;  (mesurée suivant la norme NF EN 1SO 10319), des courbes isochrones
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de fluage (établies conformément a la norme NF EN 13431) et des coefficients
partiels appropriés pour tenir compte du comportement a long terme du produit :
R

_ Mtk

Rt;d - y_

geo
Cette vérification doit étre faite en situation ELU et en situation ELS, si nécessaire

(voir § 3.7.5.4).

Le coefficient de sécurité sur le matériau géosynthétique ygeq S’écrit :

Ygeo = YM: t - I'fiu - T'deg - T'end
Ym - ¢ facteur partiel de matériau pris égal a 1,25 (norme NF P 94 270).
Les valeurs de I'y , T'geg et I'gng SONt spécifiques a chaque produit et sont fournies

par le producteur. Des valeurs par défaut sont proposées dans la norme NF P 94

270 :

I'y, coefficient partiel 1ié au comportement en fonction du temps des géosyn-
thétiques. L application de ce coefficient permet, pour la durée d’utilisa-
tion de I’ouvrage, de considérer I’influence du fluage sur la résistance en
traction des renforcements géosynthétiques et de limiter les déformations
de I’ouvrage ;

gy =1/pgy, tel que defini dans la norme NF P 94270 annexe F.4.3 ;

[geq coefficient partiel lie au vieillissement des produits géosynthétiques, par

exemple par hydrolyse ou oxydation, dépendant des conditions d’environ-
nement du produit ;
Cgeq =1/ pgeg tel que défini dans la norme NF P 94270 annexe F.4.4 ;

I'eng coefficient partiel correspondant & I’endommagement des renforcements

géosynthétiques produit par leur installation et le compactage des remblais ;
Tend =1/ peng tel que defini dans la norme NF P 94270 annexe F.4.2.

Commentaire. La norme NF P 94270 permet de définir le coefficient partiel pgy,
pour les états limites ELS et ELU en prenant en compte a la fois le critére de rupture
par fluage et le critére de déformation de fluage admissible.

Le coefficient partiel I'g,q cOrrespondant a I’endommagement peut varier en fonc-
tion de la déformation. Aux ELS on peut retenir la valeur correspondant a la défor-
mation de service du géosynthétique.

Les autres facteurs partiels (yy ;¢ et T'geg) SONt identiques al’ELS et I’'ELU.
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3.7.5. Efforts de traction sous I’action des charges verticales
3.7.5.1. Rappel des notations

Figure 5.39. Définition de la géométrie.

Hy hauteur de remblai

s espacement entre les axes des inclusions

a dimension de la téte d'inclusion (téte d’inclusion carrée)

Dans le cas d’une téte d’inclusion circulaire de diametre D, on prendra le c6té du
carré équivalent tel que :

2
a = /’% ~0,9D (5.18)

O Calcul du report de charge entre le sol et les inclusions

Toutes les méthodes détaillées au chapitre 3 permettent d’établir la répartition des
contraintes dans le plan horizontal placé en téte des inclusions a partir de laquelle
pourra étre évaluée la traction dans les géosynthétiques.

Elles permettent de calculer la contrainte verticale moyenne o, ge, appliquée sur
le sol entre les tétes d’inclusion.

A titre d’exemple des autres méthodes qui peuvent étre utilisées, celle de Hewlett
et Randolph (1988) est exposée.

Cette méthode considere des ddmes hémisphériques pour calculer I’efficacité du
transfert de charge, avec la prise en compte d’une rupture au niveau des voltes ou
des tétes d’inclusion (Fig. 5.40). Pour des remblais minces (relativement a I’espa-
cement des inclusions), c’est en général la stabilité en clef des vodtes qui gouver-
ne le mécanisme alors que pour des remblais plus épais, ¢’est la stabilité au niveau
des tétes d’inclusions qui devient prépondérante.
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Figure 5.40. Schéma de principe de la méthode Hewlett et Randolph
(extrait de BS8006, 2010).

La méthode calcule la contrainte verticale moyenne appliquée sur le géosynthéti-
que en évaluant I’efficacité du transfert de charge vers les inclusions, en considé-
rant la rupture du systéme soit au sommet de la volte (efficacité Ey/), soit au
niveau des tétes d’inclusions (efficacité Et). L’efficacité retenue est la plus faible
des deux, maximisant ainsi la charge a reprendre par le renforcement géosynthé-
tique :

Emin = Min (Ey, E7)

* Efficacité Ey

E, = 1- [1—(§)ZJ(A—AB +C) (5.19)
A = [1-%‘}2(}(”_1) (5.20)
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2K -2
S|P~ (5.21)

JEH_ZKp_3

_al2K -2
=3-41Zp - (5.22)

J2H| 2K, -3

* Efficacité Et

E; = TE_B (5.23)

2K -K
o gy )

La charge verticale a reprendre par le géosynthétique entre deux inclusions adja-
centes est égale a :

Gy : geo = $(s% — @) o (1 = Emin) (5.25)
avec .
oy=YyrrH+Y16 9+ 7100 (5.26)

Hy  hauteur du remblai au-dessus du géosynthétique ;
Yr poids volumique du remblai ;

g surcharge verticale permanente ;
q surcharge verticale variable ;
v, facteur partiel sur le poids volumique du sol ;

ve  facteur partiel sur les actions permanentes ;
7o  facteur partiel sur les actions variables.

3.7.5.3. Effort de traction Ty . 4i11e dans le géosynthetique

Le principe de calcul consiste a supposer que I’intégralité de la charge verticale
agissant entre deux inclusions est reprise par « effet de membrane », se traduisant
par une traction dans le géosynthétique, et en considérant qu’aucune charge n’est
transmise au sol entre les inclusions.

Lanorme BS8006 (2010) définit I’expression de la tension dans le géosynthétique
en fonction de W la charge verticale entre deux inclusions et de la déformation
du géosynthétique &g :
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(s—a)W¢ 1 (s—a)sc 1
I B — V.geo fq
Td:maille 2a 11 6—8d 5a 1 6—8d (effort par ml)

(5.27)
avec WT =sov; geo (effort par ml)

Cette équation a deux inconnues T - maille €t &4 PeUt étre resolue avec la loi effort-
déformation du géosynthétique (introduction de la raideur en traction du géosyn-
thétique) ou la prise en compte d’un critere de déformation maximale (déforma-
tion de référence).

3.7.5.4. Déformation de référence

La déformation du géosynthétique doit étre prise en compte pour le calcul de la
traction Ty . ynaille Mobilisée dans la situation considéree.

En situation ELU, la déformation de référence du géosynthétique est celle retenue
par la norme BS8006 (2010) : g4 = 6 %.

Pour un matelas d’épaisseur Hy, > 0,7 (s — a), la déformation de référence ne doit
pas dépasser cette valeur maximale de 6 % a long terme.

Pour les remblais de faible épaisseur (par exemple lorsque la condition Hy, > 0,7
(s —a) n’est pas satisfaite) et pour lesquels le transfert de charge n’est pas assure,
cette déformation de référence doit étre abaissée a des valeurs inférieures a 3 %
pour réduire le risque de déformation différentielle a la surface du matelas. Dans
ce dernier cas, une vérification en situation ELS est nécessaire pour vérifier que
la déformation différentielle a la surface du matelas est acceptable.

Il est souligné que la valeur du coefficient partiel yq,, dépend également du choix
de la déformation de reference.

La déformation de référence du géosynthétique doit inclure la déformation initia-
le et la déformation de fluage : la déformation initiale du géosynthétique est né-
cessaire pour mobiliser la reprise des efforts, la déformation a long terme (due au
fluage) doit étre limitée pour s’assurer que les déformations localisées différées
dans le temps ne se produisent pas a la surface du remblai.

La déformation de fluage post-construction du géosynthétique doit étre réduite a
son minimum pour empécher I’apparition de déformations différentielles locali-
sées en surface du remblai et ne doit pas excéder 2 % sur la durée d’utilisation de
I’ouvrage. Elle est déterminée suivant les indications du guide ISO/TR 20432.

Ces deux criteres doivent étre vérifies sur les courbes isochrones du produit
(Fig. 5.41).
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Figure 5.41. Vérification des critéres de déformation et du choix du facteur partiel yg,,
sur les courbes isochrones du géosynthétique (d’apres norme NF P 94 270).

3.7.6. Effort de traction sous les efforts de poussée en talus

Si lareprise des efforts horizontaux provoqués par la poussée des terres d’un rem-
blai n’est pas assurée, il est nécessaire de mettre en place un renforcement hori-
zontal en base du remblai.

Ce renforcement peut également permettre de limiter les déplacements latéraux
du sol et donc des inclusions.

L effort maximal de traction T . youssée : max MODilisé dans le géosynthétique par
la poussée du remblai est calculé sous la créte du remblai (Fig. 5.42) :

T4 poussée ; max = 0.5 . Kq (vy vy HR + 2y . 9 + 2yg 0) HR (5.28)
avec :

Hgr  la hauteur du remblai au-dessus du géosynthétique ;

K,  le coefficient de poussee des terres du remblai ;
¢’y
K, = tanZ(E - -—) 5.29
a 4 2 (5:29)
Kj est calculé avec la valeur de calcul ¢’y (en approche 2 la valeur v, est égale a
1 et la valeur de calcul ¢’ 4 est égal a la valeur caractéristique) ;
Yr le poids volumique du remblai ;

g la surcharge verticale permanente ;
q la surcharge variable ;
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Yy le facteur partiel sur le poids volumique du sol ;
v  le facteur partiel sur les actions permanentes ;
Yo  lefacteur partiel sur les actions variables.

Sous les talus du remblai, I’effort de traction Ty . yoyss6e MObilisé dans le géosyn-

thétique par la poussée du remblai diminue en s’éloignant de la créte du talus ; il
peut étre calculé en tout point a partir de la pente et de I’épaisseur du remblai au
dessus du point considéré.

Figure 5.42. Configuration étudiée en bord de remblai.

Commentaire. Le coefficient yg,, nécessaire a la détermination de la résistance de
calcul & long terme Ry . 4 est obtenu en adoptant la méme valeur de la déformation
de référence que celle utilisée pour la reprise des charges verticales (§ 3.7.5.4).

Il est important de noter que cette situation induit également des déplacements laté-
raux du sol compressible susceptibles de créer des sollicitations de flexion dans les
inclusions qu’il est nécessaire de vérifier également.

3.7.7. Détermination du ou des géosynthétiques

Dans la direction longitudinale du remblai, le géosynthétique doit présenter une
resistance admissible Ry . 4 telle que la condition suivante soit vérifiée :

Td; maitle < Rt ; d (5.30)
T4 - maille effort de traction mobilisé dans le géosynthetique sous I’action des char-
ges verticales appliquées a une maille (8§ 3.7.5.3).

Dans la direction transversale au remblai, le géosynthétique doit présenter une
resistance admissible Ryt . 4 telle que :

Td : maille + Td ; poussée ; max < RtT od (5-31)
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T4 ; poussee ; max effort de traction mobilisé dans le géosynthétique sous I"action de
la poussée en talus (8§ 3.7.6).

3.7.7.1. Calcul des longueurs d’ancrage

Cette Vvérification concerne le plus souvent la direction transversale. Elle peut par-
fois étre nécessaire dans la direction longitudinale en limite de la zone traitée.

La longueur d’ancrage du géosynthétique est dans tous les cas limitée a I’emprise
disponible Ly; qui dépend de la géométrie du remblai (Fig. 5.42). Dans le cas ou
la longueur Ly; ne permet pas de réaliser un ancrage a plat suffisant, il convient
d’adopter un dispositif d’ancrage de type tranchée ou par retournement (cf. cha-
pitre 7 « Exécution »).

La longueur Ly, comptée a partir de la créte du talus, est la longueur nécessaire a

la mobilisation par frottement (sur une face) de la résistance vis-a-vis des efforts
latéraux (poussée du bloc) (Fig. 5.42). Elle s’exprime de la maniere suivante
(BS8006, 2010) :

T, o
I‘fr 2 WYR;hYR;f (5.32)
avec :
T4 ; poussée ; max effort de traction dans le géosynthétique dd a la poussée sur le ta-

lus du remblai ;
Yr poids volumique du remblai ;

h hauteur moyenne du remblai dans la zone d’ancrage (correspondant a L) ;

o coefficient réducteur du frottement de I’interface sol- géosynthétique ;

a = AN 9 geo (5.33)
tand’,

¢’q valeur de calcul de I’angle de frottement du sol reposant sur la nappe (en

approche 2 la valeur y, est égale a 1 et la valeur de calcul ¢’ est égale a la valeur

caractéristique) ;
dgeo Valeur de calcul de I’angle de frottement de I"interface sol-géosynthetique ;

Yr nh facteur partiel de la résistance au glissement (égal a 1,1 en approche 2 se-
lon I’Eurocode 7) ;

Yr-¢ facteur partiel de la résistance d’interaction sol-lit de renforcement.

Il est proposé d’adopter la valeur yg . = 1,35 en conformité avec la norme NF P
94 270 (approche 2).
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Dans le sens longitudinal du remblai, la longueur L, comptée a partir de la der-
niére inclusion nécessaire a la mobilisation par frottement sur les faces supérieure
et inférieure du géosynthétique des efforts d’ancrage est telle que (BS8006,
2010):

T .
d;maille
L, > : YR 5.34
al yrh(ocltanc'dl+oc2tanc5'd2)anhyR’f (5.34)
¢’ g1 angle de frottement du sol au-dessus du renforcement géosynthétique ;
42 angle de frottement du sol en dessous du renforcement géosynthétique ;
h hauteur moyenne sur la longueur L .

Dans le sens transversal du remblai, la longueur L, comptée a partir de la dernie-

re inclusion (Fig. 5.42) nécessaire a la mobilisation par frottement sur les faces
supérieure et inférieure des efforts d’ancrage est telle que (BS8006, 2010) :

Tq-maitte ¥ Tg- .
d;maille d;poussée
L.r> - —Yr-hYR- (5.35)
aT =y h(a, tang’y; + a,tang’y,) RNIRT
h hauteur moyenne sur la longueur Lt ;
T4 ; poussée effort de traction dans le géosynthétique di a la poussée du rem-
blai, évalué a I’aplomb du nu extérieur de la derniere téte d’inclu-
sion.

Commentaire. A défaut d’un calcul détaillé de la valeur Ieffort Ty . pousséer 1l €st
sécuritaire d’adopter la valeur Ty . poussse : max dans le calcul de Lyt (Fig. 5.42)

3.7.7.2. Cas particulier du recouvrement des nappes

La longueur de recouvrement se justifie avec les formules précédentes en :
—en utilisant I’effort correspondant a la direction du recouvrement ;
—en remplagant le terme (aytand’yp) par le frottement géosynthétique-géosyn-

thétique tandgeo-geo-

Commentaire. L’angle de frottement ¢geq.geo €5t donné par le fabricant.

4. DETAIL DES VERIFICATIONS DE COHERENCE DES ETATS
LIMITES GEO

4.1. Comportement de I’inclusion
4.1.1. Comportement en pointe

On doit vérifier que I’effort mobilisé ne dépasse pas la valeur limite calculée selon
les principes de I’Eurocode 7 et de la norme d’application nationale (NF P 94
262).
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Valeur limite de I’effort en pointe :
Rp =K . p A (méthode pressiométrique) ;
Rp =k . gc A (méthode pénétrométrique).

Les valeurs de k, ou k sont celles de I’Eurocode ou celles des cahiers des charges
particuliers.

Commentaire. Les valeurs Ry, définies conventionnellement font référence a un tas-

sement en téte égal a 10 % du diamétre.

Dans le cas des inclusions sous remblai et méme lorsqu’elles participent a la stabi-
lité de I’ouvrage, ce seuil n’est pas pertinent puisque le tassement en pointe n’est
pas nécessairement limité & 10 %. Pour utiliser d’autres valeurs de R, que celles ca-

lées sur un tassement de 10 %, il est nécessaire d’exploiter les données d’un essai
de chargement instrumenté sur une inclusion du méme type que celles mises en ceu-
vre.

kp ou k. dépend de la profondeur d’encastrement relatif selon la relation explicitée

dans la norme NF P 94 262.
4.1.2. Comportement latéral
4.1.2.1. Frottement positif sous le plan neutre

On doit vérifier que le frottement mobilisé sous le plan neutre ne dépasse pas la
valeur limite gs calculée selon les principes de I’Eurocode 7 et de la norme d’ap-
plication nationale (NF P 94 262).

La valeur limite du frottement latéral gg est évaluée par la méthode pénétrométri-
que ou la méthode pressiométrique.

Les valeurs de g4 sont celles de la norme NF P 94 262 ou celles du cahier des char-

ges particulier, propre a la technique utilisée, a défaut de disposer de valeurs ex-
périmentales établies sur site.

Commentaire. On observera que le frottement mobilisé au voisinage du plan neutre
est généralement faible, indépendamment du frottement limite a ce niveau
(Fig. 5.43). Dans certains cas il peut étre souhaitable pour la vérification de la por-
tance de ne pas considérer la hauteur totale sous le plan neutre, mais une hauteur ré-
duite depuis la pointe.
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Figure 5.43. Frottement mobilisé au voisinage du plan neutre.
4.1.2.2. Frottement négatif au-dessus du plan neutre

On doit vérifier que le frottement du sol sur le fit de I’inclusion au dessus du plan
neutre ne dépasse pas la valeur limite ¢,’. K tan 8 (ou o’ est la contrainte verti-
cale calculée contre I’inclusion). K tan 6 est le facteur empirique défini au
chapitre 2.
Commentaire. Le choix de la valeur K tans de référence doit étre fait avec discer-
nement puisque ce facteur est un facteur sensible pour le dimensionnement et qu’il
influence de maniére différente I’effort maximal dans I’inclusion et le tassement ré-
sultant.

Cette vérification est obligatoire en cas de modélisation par éléments finis. Elle con-
siste & vérifier les valeurs du rapport t/c,’ en tout point de I’inclusion, au-dessus du

plan neutre.

4.2. Comportement du matelas de répartition

Cette vérification consiste a établir, pour le chargement externe appliqué, la va-
leur limite de la contrainte en téte d’inclusion compatible avec les caractéristiques
du matériau du matelas de répartition et la géométrie de I’ouvrage.

4.2.1. Justification de la méthode
4.2.1.1. Résultats expérimentaux

» Mécanisme de report de charges sur la téte d’inclusion

Les essais de plateau mobile en centrifugeuse ont établi pour diverses configura-
tions géométriques les valeurs limites atteintes en téte d’inclusion (Okyay, 2010).
Les résultats obtenus avec un matelas granulaire placé sous un dallage constituent
un ensemble particuliérement intéressant, puisqu’ils concernent un matériau dont
les caractéristiques de cisaillement ont été établies expérimentalement selon la
densité de mise en place du matériau. lls couvrent différents taux de couverture o
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et différentes épaisseurs Hy, de matelas (Hyy/D = 1,4 a 2 avec D diamétre de I’in-

clusion). La figure 5.44 présente un exemple du développement du report de char-
ge sur une téte d’inclusion dans le cas d’un dallage.

Figure 5.44. Développement du report de charge sur une téte d’inclusion
avec le tassement relatif y/D lors d’un essai en centrifugeuse avec plateau mobile.

* Caractérisation du comportement du matériau du matelas

Le matériau du matelas, mis en place a 85 % d’indice de densité (Ip), a montré un an-
gle de frottement de 42°, associé a un phénoméne de pic (Fig. 5.45). Pour Ip = 60 %
aucun phénomene de pic n’est observé. L’angle de frottement obtenu au palier vaut
38°. Cette valeur est représentative de I’état critique.
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Figure 5.45. Courbes caractéristiques des essais de cisaillement sur le matériau
constituant le matelas des essais de plateau mobile.

4.2.1.2. Evaluation de la méthode basée sur le schéma de Prandtl

On propose de calculer la valeur limite de I’effort en téte d’inclusion a partir du
schéma développé par Prandtl (Fig. 5.46).

Figure 5.46. Schéma de rupture de Prandtl dans le matelas.
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Les relations exprimant la conservation des efforts :

agp” + (1- @) 95" = g (5.36)
et I’équilibre local selon le schéma de Prandtl :
Op = Ngas" (5.37)

constituent un systéeme d’équations permettant de calculer la valeur de contrainte
limite qp+ en téte d’inclusion pour une situation donnée (a., qg), lorsque le coeffi-
cient N est connu.

Commentaire. L’équation (5.37) néglige le terme de surface 0,5y B N, dont la con-

tribution est négligeable pour les diamétres d’inclusion courants et ignore le terme
de cohésion ¢’N¢, non applicable & un matériau purement frottant.

L’équation (5.37) s’applique au probleme axisymétrique des contraintes autour
d’une téte d’inclusion de diameétre B comme au probleme plan des contraintes
autour d’un voile continu de largeur B. Le facteur de forme s associé au coefficient

Ng est en effet égal a 1 dans les deux cas, selon Terzaghi.

La remarque selon laquelle le coefficient de forme s, associé au facteur N est égal

a 1 montre que le probléme axisymétrique peut étre traité comme un probléme plan,

sans nécessiter aucun terme correctif. Ce point sera exploité pour la prise en compte

des effets de bord.
Les valeurs du facteur N, valent respectivement N, = 85,4 (pour ¢” = 42°) et N, = 48,9
(pour ¢* = 38°).

Commentaire. Comme indiqué au § 4.2.1.1 la valeur de ¢’ pour un matériau donné

dépend de son indice de densité Ip,.

Les valeurs de la contrainte en téte d’inclusion calculées en adoptant les valeurs
N sont comparées aux valeurs deduites des mesures pour I’expérimentation pre-

sentée au paragraphe 4.2.1.1 (Fig. 5.47). Il apparait qu’avec Nq (42°) les valeurs

calculées surestiment les valeurs expérimentales pour les taux de couverture les
plus faibles (o = 1,25 %, triangles mauves). Le choix de la valeur N (38°) fournit

a I’évidence des valeurs globalement plus proches des valeurs expérimentales.
L’amplitude des déplacements du plateau mobile (représentant I’effet d’un tasse-

ment du sol support) nécessaires pour atteindre les valeurs limites qp+ représente

une augmentation significative du volume du matelas et donc une diminution de
sa compacité. L angle ¢’ = 38° représentatif de I’état critique (état dans lequel le
matériau est cisaillé a volume constant) est de fait mieux adapté a la situation fi-
nale.
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Figure 5.47. Confrontation des valeurs calculées et mesurées de la contrainte limite
sur la téte d'inclusion.

4.2.1.3. Conclusion

L’évaluation de la valeur de contrainte limite en téte des inclusions placées au
centre d’un maillage peut étre faite a partir des équations (5.36) et (5.37) en adop-
tant comme valeur du coefficient Ny celle calculée avec I’angle de frottement a

I’état critique (cisaillement a volume constant). Cette valeur est inférieure a celle
de pic pour les matériaux d’indice de densité (Ip) supérieur a 60 %.

Il est proposé d’utiliser le coefficient Ny en association avec la valeur du coeffi-
cient de forme s, qui a été proposée par Terzaghi et qui vaut 1, quelle que soit la
forme de la fondation. Ce choix est celui qui a été adopté pour comparer les va-
leurs expérimentales aux valeurs théoriques.

La valeur Nq associée au mécanisme de Prandtl est représentative des situations
ou I’épaisseur du matelas est supérieure a la hauteur H,,;, du mécanisme. Le rap-
port Hy./D augmente avec I’angle de frottement comme illustré dans le
tableau 5.111.

Pour des valeurs Hy,/D inférieures aux seuils indiqués H,,,/D, le coefficient de
portance apparent Nq* serait plus favorable que celui établi par le mécanisme de
Prandtl, et il est sécuritaire de négliger cette augmentation.
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Figure 5.48. Parametres géométrique décrivant le schéma de Prandtl.

Tableau 5.1IlI. Valeurs caractéristiques des parameétres du schéma de Prandtl.

T 30 35 38 40
Ng 18,4 33,3 48,9 64,2
Hupax/D 1,59 1,90 2,15 2,35
Linax/D 4,29 5,77 7,00 8,01
L,/D 2,64 3,39 4,00 4,51

De maniere comparable il peut étre noté que pour des mailles inférieures a 2L,

(Fig. 5.48), il y a interférence entre les mécanismes associés a deux inclusions
voisines. Pour des mailles inférieures a ce seuil, le facteur Nq* est donc également

plus élevé. 1l est également sécuritaire de négliger cette augmentation.

La largeur L, est bien celle & considérer pour juger de I’interférence possible entre
inclusions comme I’illustrent sur la figure 5.49 les résultats d’un modele aux élé-
ments finis d’une maille élémentaire du dispositif & plateau mobile (Okyay,
2010); I’extension des points plastiques (en rouge) présente de fait une grande si-
militude avec le domaine L, du mécanisme de Prandtl.
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Figure 5.49. Simulation numérique d’'un essai de plateau mobile sous un dallage
montrant le développement des zones plastiques.

4.2.2. Calcul du report limite en téte d’inclusion en section courante
4.2.2.1. Introduction

On considére un réseau d’inclusions rigides de diametre D = 2 r,, disposées selon

un maillage carré de coté s, surmonté d’un matelas de répartition d’épaisseur H,
défini par ses paramétres intrinseques (c’, ¢’, y) et soumis & une charge uniformé-
ment répartie q.

Figure 5.50. Hypothéses et géométrie du probléeme.

Commentaire. On distingue le chargement provenant du poids du matelas de répar-
tition Hy, du chargement qg appliqué sur le matelas de répartition (constitué éven-
tuellement de charges permanentes et de charges d’exploitation).

Lors du chargement du systéme, en fonction des conditions géométriques de ce-
lui-ci, deux types d’équilibres limites axisymétriques peuvent étre générés entre
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la contrainte appliquée qg, la contrainte en téte d’inclusion qp+ et la contrainte ap-
pliquée sur le sol entre les inclusions g .

» Schéma de Prandtl
Le premier schéma d’équilibre limite au sein du matelas de répartition peut étre
assimilé a celui de Prandtl qui associe une zone en équilibre de poussée de Ran-
kine (1) au-dessus de la téte de I’inclusion, une zone délimitée par un arc de spirale
logarithmique (I1) et une zone en équilibre de butée de Rankine a I’extérieur de la
téte d’inclusion (I11).

Figure 5.51. Schéma de rupture de Prandtl dans le matelas.

» Cone de cisaillement

Le deuxieme schéma d’équilibre limite au sein du matelas de répartition peut étre
assimilé a un tronc de cone d’axe vertical débouchant en surface du matelas, issu
de la téte de I’inclusion et formant un angle ¢’ par rapport a la verticale égal a I’an-
gle de frottement du matériau du matelas.

Figure 5.52. Schéma de rupture dans le matelas en cone de cisaillement.
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Pour une charge extérieure donnée qg, ces équilibres limites définissent la charge

maximale qui peut étre concentrée en téte d’inclusion qp+, soit I’efficacité maxi-
male du systéme au niveau de la téte des inclusions. Il faut remarquer qu’une aug-
mentation de la charge gy, permet une augmentation de la contrainte en téte
d’inclusion qp+ et que la rupture du systéme ne sera atteinte que lorsqu’il ne sera

plus possible d’augmenter la charge appliquée q.
Commentaire. Les expérimentations réalisées en centrifugeuse et sur modeles dis-
crets ont permis de montrer que :
— le schéma de rupture du modele de Prandtl est applicable en considérant I’angle
critique du matériau (déformations importantes dans un matériau compacté)
(84.212);
— le schéma de rupture du cone de cisaillement est associé a I’angle de pic du mate-
riau (mobilisé pour de petites déformations).

4.2.2.2. VVérification des états limites GEO a I’ELU

Cette vérification est menée selon I’approche 2 de I’'EC7 avec la combinaison
suivante d’ensembles de facteurs partiels pour les combinaisons permanentes ou
transitoires :

Al ‘+’ M1+’ R2
* Pour le schéma de Prandtl
Selon I’approche 2 de I’EC7, et suivant le schéma de Prandtl, la contrainte limite
en téte d’inclusion qp+ est alors déterminée a partir de la contrainte appliquée sur

le sol support g, et & partir des paramétres intrinséques du matelas c’, ¢’ ety par
la formule suivante :
+ = . + . C—' —-g . . X
4y = Sq Nq X 0g +Sc - N, x v S, Ny Fp Y (5.38)
ou:
S,, S¢, Sq sont les coefficients de forme de la téte d’inclusion ;
Ng = tan2(n/4 +(¢"/7,)/2) x e" 10 o)
N = (Ng=1)x cot(9'/7,);
Ny = 2(Nq— 1) x tan(¢@ o)
Yo =Yy = vy = 1 (ensemble M1 selon I"EC7).

Commentaire. Pour de faibles épaisseurs de matelas de répartition, on néglige gé-
néralement le poids de celui-ci et donc le terme s,.N,.rp.y.

Pour les matelas granulaires, la valeur du coefficient de forme s sera prise égale a
1 quelle que soit la forme de la fondation, en accord avec Terzaghi.
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» Pour le cone de cisaillement

Figure 5.53. Développement des cones de cisaillement.

Selon I’approche 2 de I’EC7, et suivant le schéma du cone de cisaillement, la con-
trainte limite en téte d’inclusion q,* est déterminée a partir de la contrainte exté-
rieure appliquée qg, de I’épaisseur H du matelas de répartition et a partir de ses
parametres intrinséques ¢’, ¢’ et y par les formules suivantes :

R-r
—siHy<He=—2
tan(o’)
2 2 2
Hy (R R R R '
q;:?M(_2C+1+_Cle+_§:XqO+tanl ,(—Zc—ljxc— (5.39)
o ‘o) Yy Ty (9" ra Yer
ou
Re = 1+ Hy x tan| 2]
Y¢'
H.SH R-r
— Sl > =
M77C tan(e)
H.(p2 2 2
qf = | =2 RO,1+R +(HM—HC)B— x L4 R (5.40)
p 32 r r2| v, r2
p p roTp
1 [R2 ¢’
+ — ——
oo La”(w'{rg ﬂxvc'
ou:
R= 2
N

Yo' = Yy = vy =1 (ensemble M1 selon I’EC7).
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Remarques. Pour Hg > Hg, les cones de cisaillement des inclusions voisines se re-
coupent et la surface de la zone d’influence de chaque inclusion demeure égale & s%;
Dans le cas d’un remblai supporté par inclusions rigides, la hauteur Hg et la charge
o a prendre en compte dans ces formules sont la hauteur totale correspondant au
remblai et au matelas de répartition et la charge appliquée en téte du remblai ;

La contrainte limite qp+ définie par les équations (5.39) ou (5.40), correspondant a
un cone de cisaillement débouchant en surface du matelas de répartition n’existe et
n’est dimensionnante que pour des matelas de répartition de faible épaisseur et qui
ne sont pas surmontés d’un élément de structure rigide de type radier, dallage ou
fondation. C’est, par exemple, le cas d’un remblai support de chaussée sur lequel est
appliquée une charge d’exploitation.

De plus, la contrainte appliquée au sol support g" est limitée & I’ELU par la con-
trainte admissible o, . 4 en référence aux normes en vigueur (avec ensemble R2
selon I’EC7), par exemple pour la méthode pressiométrique :

Os" <Oy;q= Kp-Prex/(YR ;v YR ; ) (5.41)
ou:

Yr:v = 1,4 al’ELU (ensemble R2 selon I’EC7-1) combine avec le coefficient de
modéle vy . 4 approprie, défini par la norme d’application nationale NF P 94 261
(fondations superficielles).

La valeur o, . 4 est définie par les études géotechniques.

Commentaire. Cette valeur devra étre évaluée de maniére réaliste car une valeur
trop conservative (par exemple nulle) rendra impossible tout dimensionnement du
matelas.

Enfin, la contrainte appliquée en téte d’inclusion est limitée par la capacité por-

tante de I’inclusion et par la contrainte admissible dans le matériau de I’inclusion :
Rb/(YR;dyb) + Rs/YR;dys_ ]

; 5.42
T X rg cd (5.42)

ou, en référence a la norme d’application nationale 94.262 et I’approche du « mo-
déle de terrain » :
Ry, est la résistance ultime du sol en pointe de I’inclusion ;

R; est la résultante ultime du frottement lateral sous le point neutre ;
Yp =7vs = 1,1 & ’ELU (ensemble R2 selon I’'EC7-1) ;

YR, d = 1,25 (coefficient de modele) ;

foq est défini au § 3.1.1.

q; <Up:max = Min(

Ainsi, dans le plan (5" ; qp+), indépendamment du niveau de chargement, le do-
maine des contraintes admissibles a I’lELU dans le matelas de répartition est dé-
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terminé par les équations (5.38), (5.41) et (5.42) correspondant respectivement
aux courbes (1a), (2) et (3) représentées sur la figure 5.54.

Dans certaines conditions, ce domaine peut également étre en partie limité par la
courbe (1b) associée aux équations (5.39) ou (5.40) correspondant a un cone de
cisaillement débouchant en surface du matelas de répartition. Cette limite supplé-
mentaire n’existe et n’est dimensionnante que pour des matelas de répartition de
faible épaisseur et qui ne sont pas surmontés d’un élément de structure rigide de
type radier, dallage ou fondation.

Figure 5.54. Domaine admissible des contraintes a la base du matelas de répartition.

Commentaire. A titre d’exemple, sur la figure 5.54 ci-dessus, les courbes (1b) as-
sociées aux équations (5.39) ou (5.40) qui sont représentées correspondent a des cas
de remblai de faible épaisseur non couvert par des éléments de structure rigide, pour
lesquels de plus :

— le chargement provient exclusivement du poids du matelas de répartition d’épais-
seur variable (en rouge) ;

— le matelas de répartition a une épaisseur donnée et une charge extérieure est ap-
pliquée en surface (en bleu).

4.2.2.3. Principe de conservation des charges

Pour un niveau de chargement donné q (affecté des coefficients de pondération de
I’ensemble A1 selon I’EC7), les contraintes g, g et qp+ sont en équilibre et doi-
vent nécessairement vérifier I’équation de conservation de la charge :

(qo +YG§LHM) xs2 = qf x (sz—nrg) + 0 nrg (5.43)
Y
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Ainsi, le couple de contraintes mobilisées (gs" ; qp+) doit simultanément vérifier
I’équation de conservation des charges (5.43) et doit appartenir au domaine ad-
missible défini précédemment par la figure 5.54.

Pour un niveau de chargement donne qg, la contrainte limite admissible dans le

matelas en téte d’inclusion g, . 4" estalors déterminée par la résolution du systéme

d’équations associées aux courbes (1a), (1b), (2), (3) et (4) dont le principe est il-
lustré sur la figure 5.55 ; pour cette charge qgg le domaine admissible se réduit a

I’intersection du segment (4) et la surface grisée (délimitée par les courbes asso-
ciées aux équations (1a), (1b), (2) et (3)).

Figure 5.55. Determination de g, d* (cas ol Opmax < Sq-Ng-Osmax * Sc-N¢.C'lve)-

La valeur limite de calcul g, 4" dépend ainsi du niveau de chargement g, de
I’ouvrage mais ne dépend pas de la déformabilité des différentes couches de sol :
elle ne dépend que de la charge appliquée g, de la géométrie du systéme (épais-
seur du matelas de répartition Hy,, maillage s et diametre des inclusions D) et des
parameétres intrinseques (c” ; ¢’ ; y) du matériau du matelas.

En revanche, la valeur du couple (g5 ; qp+) effectivement mobilisée a la base du

matelas de répartition se trouve a I’intérieur du domaine admissible, sur le seg-
ment (4) de la droite de conservation des charges, a une position qui dépend de la
déformabilité des différentes couches de sol. Cette valeur est en particulier forte-
ment dépendante de la déformabilité de la couche de sol située directement sous
le matelas de répartition ; plus cette couche est compressible, plus la valeur mo-
bilisée sera proche de la valeur limite admissible.
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4.2.2.4. Efficacité et capacité portante du systeme
L’efficacité du systéme a la base du matelas de répartition mesure la proportion
de la charge totale qui est reprise par I’inclusion et s’écrit :

qF x mr2
E= —F8 P (5.44)

(dg +vHy) x 52
L’efficacité maximale mobilisable par le renforcement de sol au niveau de la base
du matelas de répartition (correspondant a la droite d’équation (1), (3) ou (1b)

éventuellement) décroit avec la charge appliquée alors que I’efficacité effective-
ment mobilisée lors du chargement tend a croitre avec la charge appliquée.

Ainsi, une variation de la charge extérieure qq déplace le point représentatif de

I’équilibre dans le plan (g5 ; qp+) sur une courbe qui, pour les charges élevées,

tend vers les droites limites d’équation (1), (1b) ou (3). En d’autres termes, I’aug-
mentation de la charge extérieure appliquée qq fait tendre I’efficacité du systéme

vers sa valeur maximale mais ne peut jamais entrainer la rupture interne du mate-
las par intersection avec la droite d’équation (1) (Fig. 5.56).

Figure 5.56. Evolution du point d’équilibre (qp+ ; gs") en fonction de la charge appliquée.
Le chargement maximal admissible sur le systeme matelas de répartition + sol

renforce correspond a la contrainte uniforme g, applicable au systéme avant sa

ruine. Cette charge maximale (capacité portante du systeme) résulte de I’addition

de deux termes :
OmaxS® = Oyq(82—mr?) + qp;unr2 (5.45)

On détermine la contrainte mobilisable au niveau de la téte de I’inclusion Op ; y par
la relation suivante :
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g c’ .
Upu = Mm(squ X Gy.qF SN % Y_ - syNyrp X %,qpmax) (5.46)
C/

Dans I’exemple particulier illustré sur la figure 5.57, le chargement maximal cor-
respondant a une contrainte uniforme g,y Sur la maille se répartit en une con-
trainte o .  appliquée sur le sol en dehors de I’inclusion et la contrainte dj, max
sur la téte d’inclusion.

Figure 5.57. Contrainte maximale ¢, Pouvant étre appliquée au systéme matelas
de répartition + sol renforcé.

Nota. Le cas figuré correspond au cas ou Up, u= Yp max-
4.2.2.5. Considérations géométriques

Dans le plan (O ; x ; y), I’équation polaire de la spirale logarithmique dans la mé-
thode de Prandtl est de la forme :
—tan((p/)[e - (E - ﬁ'ﬂ

4 2

r(0) = ryxe (5.47)

En fonction des parametres intrinséques du matelas de répartition, les dimensions
caractéristiques de cette spirale logarithmique sont les suivantes :
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Figure 5.58. Dimensions caractéristiques de la spirale logarithmique.

avec :
— la hauteur de la zone en équilibre de poussée de Rankine

h, = % x tan(n/4+ ¢'/2)
— I’aréte de la zone en équilibre de butée de Rankine
tan(’)Z
. ‘e (@93
0" 2xcos(n/4+(¢')/2)

4-o'/2 tan(o")7
cos(n/4—qo'/ )Dxe 2

L = 2xrgxcos(n/4-9'/2) = /at o /2)

—tan (o’ _(r_¢
roxe tan (o )|:9max (4 Z)Lin(emax)—hl

ro X e_tan((p’)[emax i G i %ﬂ cos(0

h,

d1 max)
— I’angle au sommet de la spirale logarithmique

ETa )
= 1
Onax = tan (tan(p'

» Exemple d’application :
avec les hypothéses suivantes :
D=0,30m

s=1,75m

(5.48)

(5.49)

(5.50)

(5.51)

(5.52)

(5.53)
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do = 50 kPa
C=0kPa

¢ =38°

on obtient :

Op:q = 1160 kPa
hy=0,31m

h, =0,34m
L=2,10m

d; =0,50 m

Si I’on veut permettre a la spirale logarithmique de se développer complétement
au sein du matelas de répartition, celui-ci doit avoir les dimensions minimales sui-
vantes:
HM > hl + h2
d>L
Commentaires :
— pour le cas des remblais de faible épaisseur non recouverts par des éléments de

structure (type fondations, dallages, radiers...), ces critéres déterminent une épais-
seur minimale Hyy,;,, & respecter pour « espérer » bénéficier d’une efficacité maxi-

mum pour le systtme. Dans le cas contraire, la charge mobilisable en téte
d’inclusion (I’efficacité) est réduite et la rupture se développe par cisaillement
autour d’un cone débouchant a la surface supérieure du remblai. La charge limite
est controlée par le poids du cone augmenté de I’effet de la cohésion et de la charge
en surface. Les expérimentations ont permis d’établir que I’angle du cone est égal a
I’angle de pic du matériau ;

— pour des matelas de répartition de faible épaisseur (Hy, < hy + h,) surmontés d’un
élément de structure (type fondation, dallage, radier), comme le mécanisme de rup-
ture ne peut se développer, dans ce cas, que sur une hauteur réduite, la charge mo-
bilisable en téte d’inclusion est plus importante que celle obtenue avec le schéma de
Prandtl. Hors étude détaillée, il est sécuritaire de conserver la valeur obtenue avec
Prandtl pour des épaisseurs de matelas inférieures a (hy + hy).

4.2.3. Calcul du report limite en téte d’inclusion en bord d’ouvrage
4.2.3.1. Cas d’un débord nul de la semelle

O Présentation

La configuration est celle de la figure 5.59. Le nu extérieur de I’inclusion coincide
avec le nu de la semelle. La charge appliquée sur la semelle se trouve pratique-
ment entierement retransmise sur la téte d’inclusion. La contrainte verticale ap-
pliquée au sol dans le plan de la téte des inclusions est la contrainte yH), liée au
terrain environnant.
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Figure 5.59. Cas extréme d’une inclusion en bord de semelle et d’'un matelas débordant.

Cette valeur yH,, ne dépend que de la géométrie et ne dépend pas de la charge sur
la semelle. Elle contrdle le mécanisme de rupture qui peut se développer a partir
de la téte d’inclusion. La valeur limite du rapport qp+/yHM définit le coefficient
Nq* associé a cette configuration.

O Méthode d’évaluation de Ny*
Il est possible d’évaluer le coefficient N,* de maniére simple en le décomposant

en deux mécanismes de rupture accolés : un mécanisme de poussée (au-dessus de
la téte d’inclusion) et un mécanisme de butée (en dehors), ainsi qu’illustré sur la
figure 5.60.

Suivant la remarque faite au paragraphe 4.2.1.2, I’analyse peut étre menée comme
si le probléme était plan.

Volume 1 Volume 2

Figure 5.60. Décomposition en deux équilibres limites de poussée et butée.
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Les équilibres considérés étant ceux d’un milieu non pesant, la contrainte inter-
médiaire g dans le plan séparant les deux domaines est uniforme. La contrainte q
représente respectivement :

—volume 1 (a gauche sur la figure), la poussée a I’angle ¢' due a la contrainte Qp+
dans le milieu non pesant :

q=0p" Kq (5.54)
—volume 2 (a droite sur la figure), la butée a I’angle ¢' due a la contrainte yH),
dans le milieu non pesant :

q=vHu Kg2 (5.55)
Le coefficient Ky, (respectivement K») est le coefficient de transmission des sur-

charges dans un milieu non pesant en poussée (respectivement butée). Son ex-
pression analytique a été établie par Caquot et Kerisel (1966) dans le cas le plus
général (Fig. 5.61). Les expressions se simplifient dans le cas présent en tenant
compte que : 5o =P =1 =0.

Il résulte des équations (5.55) et (5.56) que le rapport qp+/yHM est égal a Ko/
Kq1-Ce rapport est donc analogue a un facteur de portance Ng*.

Commentaire. La démarche peut étre étendue au cas d’un matériau possédant une
cohésion (théoreme des états correspondants). Seuls les sols naturels (et non le ma-
telas de répartition) pourraient nécessiter la prise en compte d’un terme supplémen-
taire de cohésion.

Il est sécuritaire dans le cas présent de négliger la cohésion du sol naturel.
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Figure 5.61. Transmission d'une surcharge dans un milieu non pesant
(Caquot et Kerisel, 1966).
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0 Cas d’un débord de semelle nul et d’un matelas étendu
Le mécanisme de rupture se développe dans un milieu homogéne. La solution de

Prandtl est donc directement applicable.

Figure 5.62. Configuration du débord de semelle nul et d'un matelas étendu.

Il est néanmoins intéressant de comparer la valeur Nq(Prandtl) a celle obtenue par
I’approche consistant a décomposer le probléme en deux équilibres accolés.

L’inclinaison 6 de la contrainte q dans le plan vertical séparant les deux domaines
est prise égale a I’angle de frottement ¢’ du matelas (situation de rupture).

Le tableau 5.1V confirme qu’il est effectivement acceptable d’assimiler le terme

Ng* = Kqo/Kq1 obtenu au facteur de portance de Prandtl.

Tableau 5.IV. Comparaison des valeurs Ng* au facteur de portance Ny de Prandtl.

Kqa(01',

by’ N (Prandtl) Siha'el) Kga(d1', 8/0'==1) | Ng*= KgalKqy Ng*/Ng
30 18,40 0,315 5,804 18,43 1,00
33 26,09 0,285 7,425 26,05 1,00
35 33,30 0,266 8.850 33,27 1,00
38 48,93 0,240 11.745 48,94 1,00
40 64,20 0,224 14.393 64,25 1,00
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Ce constat montre que la décomposition du probleme de portance en deux équili-
bres accolés de poussée-butée constitue une approximation valide.

Il est proposé d’étendre cette approximation au cas ou les deux domaines sont
constitués de matériaux distincts.

O Cas d’un débord de semelle nul et d’un matelas limité a I’emprise
de la semelle

Figure 5.63. Configuration du débord de semelle nul et d'un matelas limité
a I'emprise de la semelle.

Dans cette situation le volume 1 est caractérisé par I’angle de frottement du ma-
telas granulaire (¢,") et le volume 2 par celui du sol encaissant (¢,”). L’inclinaison

de la contrainte g dans le plan vertical séparant les deux volumes doit étre choisie
égale a I’angle de frottement le plus faible, a priori celui du sol encaissant.

Cette approche a été appliquée en combinant un intervalle de valeurs ¢;” = [30° —
40°] pour le matelas et un intervalle de valeurs ¢,” = [15° — 30°] pour le sol en-
caissant.

Le tableau 5.V récapitule les valeurs Ng* sur les intervalles définis.

La figure 5.64 présente les mémes résultats de maniére graphique et les compare
aux valeurs N qui seraient obtenues avec un matelas de grande extension latérale.

Pour un matelas dont I’angle de frottement est ¢,” = 35°, le coefficient Ny appli-
cable aux mailles centrales qui vaut 33,3 est divisé pour le cas extréme d’une in-

281



PROJET NATIONAL ASIRI

clusion placée au bord de I’ouvrage par un facteur 2 ou 3 selon que I’angle de
frottement du sol encaissant vaut 25° ou 20° seulement.

Tableau 5.V. Valeurs du facteur Ny* pour un matelas d’extension limitee
(angle de frottement ¢,") dans un sol (angle frottement ¢,").

Madf‘:,'as Ng(61) Sol ¢’ = 15° Sol ¢y = 20°

Kqa(d1', Kg2(92, NL* Kaa(1', 8/ | Kgalds', NL*

8lpp'=1) | &l¢pp'=—-1) a §o=1) | 8/4p=-1) d

30 18,4 0,305 2,129 6,98 0,304 2,872 9,45
33 26,1 0,271 2,129 7,86 0,270 2,872 10,64
35 33,3 0,250 2,129 8,52 0,249 2,872 11,53
38 48,9 0,220 2,129 9,68 0,220 2,872 13,05
40 64,2 0,202 2,129 10,54 0,201 2,872 14,29

Sol ¢’ = 25° Sol ¢,’ = 30°

Kqu(o1' Kg2(92', NL* Kqa(d1', Kg2(92's N

Slhpy’=1) | 8/py'=—1) a dlhy'=1) | 8/dy'=—1) a
0,306 4,002 13,08 0,315 5,804 18,43
0,272 4,002 14,71 0,278 5,804 20,88
0,250 4,002 16,01 0,256 5,804 22,67
0,221 4,002 18,11 0,225 5,804 25,80
0,203 4,002 19,71 0,207 5,804 28,04

En corollaire ceci signifie que dans les mémes conditions d’un matelas ¢;” = 35°

la contrainte limite sur une inclusion placée au bord de I’ouvrage et a 1 m sous la
surface du sol environnant ne dépasse pas 160 kPa (sol ¢,” = 25°) voire 115 kPa

(sol ,” = 20°).
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Figure 5.64. Comparaison des valeurs Ng* (cas d’'un matelas de débord nul)
aux valeurs Ny pour un matelas de grande extension latérale.

4.2.3.2. Cas d’un débord de semelle superieur a L,y
Si la semelle déborde largement I’inclusion, le mécanisme de Prandtl peut se dé-

velopper entierement dans le matelas mais devient contrdlé par la contrainte
moyenne g appliquée au sol entre les inclusions.

Le coefficient N, a utiliser dans I’équation (5.39) est la valeur Prandtl pour I’angle
¢,’ du matelas.

Il peut étre considéré que cette condition est remplie quand le débord de la semelle
par rapport au nu de I’inclusion est supérieur ou égal a L5y (Fig. 5.48).

La valeur limite de la contrainte ainsi obtenue en téte d’inclusion par le mécanis-
me de Prandtl sera dénommée qp+(P). Dans le cas particulier d’un matelas granu-

laire purement frottant, les équations (5.38) et (5.43) permettent d’établir la
relation suivante avec le taux de recouvrement o dans une maille :

N
a5(P) = ONN—q-qﬂTl(qO”MHM) (5.56)

ou :

Hy  épaisseur du matelas entre la téte des inclusions et la semelle ;
¢,” angle de frottement du matelas ;

Ym  poids volumique du matelas.
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4.2.3.3. Cas d’un débord intermédiaire entre 0 et Lo

C’est le cas illustré sur la figure 5.65. Le mécanisme de rupture dans le domaine
2 (équilibre de butée) est contrdlé a la fois par la contrainte gs* et la contrainte yH.
Le facteur Ny* a considérer dépend alors également du rapport L/D (L débord de
I’ouvrage, D diametre de I’inclusion).

Le coefficient de transmission de surcharge en butée ne peut plus étre exprimé de ma-
niere analytique. Son calcul direct est possible en appliquant I’approche cinématique
du calcul a la rupture. Celle-ci permet pour des valeurs g*, yH et L déterminées d’éta-
blir la contrainte limite de butée dans le plan vertical séparant les domaines 1 et 2.

Ces calculs ont été conduits a I’aide du logiciel Talren 4 pour un certain nombre
de configurations. On a considéré successivement le cas ou le matelas débordait
lui-méme la semelle (cas d’un matelas de grande extension latérale) et celui ou le
matelas s’arrétait au nu de la semelle. Dans ce dernier cas le mécanisme de butée
se développe alors a la fois dans le matelas et dans le sol encaissant.

Figure 5.65. Cas d'un débord de fondation inférieur & L5
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La figure 5.66 présente a titre d’exemple les valeurs de la contrainte limite qp+

établies par cette approche pour les deux situations d’un matelas d’emprise éten-
due ou réduite a la semelle. Cette étude montre que la contrainte limite sur la téte
d’inclusion varie de maniére sensiblement linéaire entre les deux valeurs limites

associées respectivement a :

—un débord nul de la semelle, soit la valeur qp+(L =0) =Ng*vH;

—un debord L supérieur a Ly, pour lequel la valeur limite est celle du méca-
nisme de Prandtl gp+(P) qui est calculée par I’équation (5.56) pour une charge ¢,
et un taux de recouvrement o fixeés.

Figure 5.66. Variation de la contrainte limite sur téte d’inclusion avec le débord
de la semelle par rapport au nu de l'inclusion.

Commentaire. Le cas étudié est celui d’un matelas d’épaisseur Hy; = 30 cm, une in-

clusion de diamétre D = 30 cm, un matelas d’angle de frottement ¢,” = 38° et le sol

encaissant ¢,” = 25°. Dans cette approche I’influence du rapport Hy,/D n’a pas été

négligée.
La contrainte limite sur la semelle & considérer pour un débord L donné peut donc
étre estimée par interpolation linéaire entre les deux valeurs qp+(L =0) et qp+(P)
(Fig. 5.67) :

L

Gy = G3(L = 0)+ ——[qf(P)-G5(L = 0)] (5.57)
maX
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Figure 5.67. Principe de détermination de la contrainte limite sur la téte d’inclusion
par interpolation entre les situations extrémes d’'un débord supérieur a L5

et d’'un débord nul.
4.2.3.4. Combinaison de I’effet de bord

Dans le cas général ou il y a plus d’une inclusion sous la semelle, I’effet de bord
qui vient d’étre analysé ne s’applique que sur une fraction du périmetre de I’in-
clusion. Cette fraction varie a I’évidence selon que I’inclusion considérée est a un
angle ou sur un coteé.

La contrainte limite qui a été évaluée qp+(L) ne s’applique que sur la fraction
« externe » du périmetre alors que la valeur limite calculée avec le mécanisme de

Prandtl qp+(P) s’applique a la fraction « interne ». C’est donc une valeur pondérée
de ces deux termes qui doit étre retenue.
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Par analogie avec la distribution du frottement négatif a I’intérieur d’un groupe de
pieux telle que définie dans I’annexe H de la norme NF P 94-262 « Fondations
profondes », il est proposé les relations de pondération suivantes pour établir les

valeurs de la contrainte limite sur la téte d’inclusion qp+ applicables aux différents
emplacements :
* File unique d’inclusions

+ — 1 + 2 +

qp’a - 3qp(P)+3qp(L) (5.58)

0fe = 207(P)+2gA(L) o)

p,e 37p 37p '

Figure 5.68

* Plusieurs files d’inclusions

(i) — intérieur

+ - 4t

dp,i = dp(P) (5.60)

(a) > angle

v+ =L +(P)+é (L)  (5.60)

9p.a = 2% )T 1% |

(e) extérieur

+ - 5 + P +l + L

qp,e - 6qp( ) 6qp( ) (5.62) Figure 5.69

4.2.4. Récapitulatif

L’évaluation de la valeur de contrainte limite en téte des inclusions placées au
centre d’un maillage peut étre faite a partir des équations (5.38) et (5.43) en adop-
tant comme valeur du coefficient N celle associée au mécanisme de Prandtl (ta-

bleau 5.111) et un coefficient de forme s, égal a 1. La valeur de I’angle de
frottement a prendre en compte est celle a I’état critique (cisaillement a volume
constant).

Il est sécuritaire de négliger I’augmentation de N, lorsque le matelas est d’épais-
seur limitée vis-a-vis du diametre des inclusions.

Dans le cas des inclusions périphériques la contrainte limite en téte d’inclusion

dépend du débord L de I’ouvrage par rapport au nu de I’inclusion. Les résultats
obtenus montrent qu’il est acceptable de considérer qu’elle varie linéairement
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avec L sur Pintervalle [L = 0, Lyay] (Lmax largeur du mécanisme de Prandtl,

(Fig.. 5.58 et tableau 5.111) entre les valeurs extrémes correspondant respective-
ment a :

—un débord L supérieur a L,y soit la valeur qp+(P) associée au mécanisme de

Prandtl et qui est calculée par I’équation (5.56) dans la configuration d’une
maille élémentaire soumise a une charge représentant une contrainte uniforme g

donnée. Le coefficient N utilise ne dépend que de I’angle de frottement du
matelas (tableau 5.V) ;
—un débord nul soit la valeur qp+(L = 0) = Ng* yH ; cette valeur dépend de la

contrainte verticale yH appliquée a I’extérieur de la semelle au niveau de la téte
des inclusions et du coefficient Ny* obtenu a partir des angles de frottement du

matelas et du sol environnant (tableau 5.111).

La valeur Qp+ (L) est obtenue par interpolation entre ces valeurs (équation 5.57).

Différentes pondérations entre les valeurs qp+(L) et qp+(P) permettent d’établir les

valeurs limites applicables selon la position des inclusions sous la semelle (rela-
tions 5.58 & 5.62).

» Exemple d’application

Figure 5.70. Configuration de I'exemple étudié.
— Matelas épaisseur Hy, = 0,3 m et angle de frottement ¢,” = 38°;
— Inclusions de diamétre D=0,4 m ;
— Taux de couverture dans la maille centrale : o = 0,2%/1,22=8,7 % :

— Sol encaissant : angle de frottement ¢,” = 20° et poids volumique y = 18 kN/m?;
— Influence du rapport Hy,/D négligeée ;
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— Charge de calcul sur la semelle Q4 = 2,2 MN (représentant une contrainte uni-
forme équivalent qg ~ 300 kPa).
¢1’=38° N (P) =489 (tableau 5.111)
Linax/B = 7,0 (tableau 5.111)
Lmax=7,0x04=28m
* Valeur qp+(P) applicable pour un débord L supérieur 2a 2,8 m :
Ng = Ng(P) = 48,9
o =0.087
o + YymHMm ~ 300 kPa (poids du matelas yyHp négligé)
gp" (P) =2 839 kPa (équation 5.56)
s (P) = 2 839/48,9 = 58 kPa

* Valeur qp+(L = 0) pour un débord nul
Ng*(01’, ¢27) = 13,05 (tableau 5.V)
qp+ (L=0)=Ng*yH =13.05x 0,8 x 18 = 188 kPa
d’ou gy + (L) = 188 + 0,3/2.8 (2 839 - 188) = 472 kPa
et les valeurs limites suivantes en téte pour :
— inclusion intérieure g, ;" = 2 839 kPa ;
—inclusion d’angle q, a = 7/12 x 2839 + 5/12 x 472 = 1 850 kPa.

Nota. Le calcul précédent est conduit en supposant que :

— la contrainte q¢*(P) obtenue dans la maille intérieure demeure inférieure a la va-
leur de calcul de la contrainte limite a la surface du sol o, . 4 ;

— la charge maximale dans I"inclusion Qp yay satisfait les critéres de résistance vis-
a-vis du sol et vis-a-vis du matériau constitutif de I’inclusion.

Commentaire. Dans le cas d’un matelas de faible épaisseur surmonté d’un élément
de structure rigide (type fondations, dallages, radiers...), en bord de cette structure
et sous certaines conditions géométriques (distance de I’inclusion par rapport au
bord de la structure, épaisseur du matelas de répartition...), deux modes de rupture
peuvent coexister : celui décrit avec le schéma de Prandtl et celui d’un écoulement
plastique issu de la téte de I’inclusion débouchant en surface au bord de I’élément
de structure. Les dispositions constructives adoptées dans ce document permettent
en général d’éviter la création d’écoulements plastiques débouchant en surface et
ainsi de s’affranchir d’une vérification particuliere autre que celle présentée ci-des-
sus.
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Figure 5.71. Développement des mécanismes de rupture selon le débord de la fondation.

4.2.5. Cas particulier des matériaux traités aux liants hydrauliques

Les matériaux traités aux liants hydrauliques acquiérent une résistance en traction
qui peut étre significative. Celle-ci est prise en compte dans le dimensionnement
des couches de chaussée.

Le mécanisme de ruine peut étre lié a I’apparition de fissure (rupture par cisaille-
ment ou rupture en traction).

Les recommandations en usage dans les travaux routiers (SETRA-GTS, 2000, et
normes routieres) fournissent des indications sur les résistances a attendre pour un
traitement donné et les valeurs limites de calcul a considérer.

En I’état actuel, il est proposé d’adopter les mémes recommandations. On veillera
a adopter un critére de rupture compatible avec cette résistance en traction.
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CHAPITRE 6

Reconnaissance des sols

1. MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
EN VUE DU RENFORCEMENT DE SOLS COMPRESSIBLES
PAR DES INCLUSIONS RIGIDES

Ce document définit, en référence a la norme NF P94-500 sur les missions d’in-
génierie géotechnique, les études géotechniques préalables G1 et de projet G2 en
vue du renforcement de sols compressibles par des inclusions rigides. Il détaille
les investigations géotechniques nécessaires aux différentes étapes des études
géotechniques.

Nota. Dans tout ce chapitre les notations utilisées pour les paramétres géotechni-
ques sont définies dans le tableau figurant en annexe aux Recommandations.

1.1. Etude géotechnique préliminaire de site G11

Cette étude n’a pour but que de prédéfinir le site géologique et géotechnique du
terrain, sans nécessiter en général d’investigations géotechniques. Elle ne com-
prend généralement que des études documentaires dont la liste non exhaustive est
indiquée ci-dessous :

— étude géologique ;

— étude hydrogéologique ;

— bases de données géotechniques : BET, Infoterre, archives, publications...

— visite du site, enquéte de terrain et de voisinage ;

— plan de prévention des risques (PPR) ;

— études documentaires ;

— contraintes environnementales.

Le rapport de cette premiére étude définit un modéle géologique et géotechnique
préliminaire sommaire mettant en évidence la compressibilité des sols de fonda-
tion. Il doit présenter les différents risques liés aux tassements prévisibles de
I’ouvrage projeté en termes de difficulté de réalisation, de colts, de délais. Il doit
proposer un ensemble de solutions techniques possibles.

293



PROJET NATIONAL ASIRI

1.2. Etude géotechnique d’avant-projet G12

L’objectif de I’étude géotechnique d’avant-projet, est de permettre la mise au
point de I’avant-projet de I’ouvrage en définissant les hypothéses géotechniques
a prendre en compte et en identifiant les principes généraux de construction.
Apres une étude technico-économique, elle doit fournir un choix de solutions qui
tient compte des contraintes du projet imposées par le maitre d’ouvrage et le mai-
tre d’ceuvre : tassements maximaux, tassements différentiels, planning de cons-
truction. A I’issue de cette étude, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
choisissent la technique répondant au mieux a leurs contraintes techniques et éco-
nomiques.

L’étude géotechnique d’avant-projet comporte nécessairement des investigations
géotechniques, permettant de définir les données géotechniques telles que dé-
taillées dans le chapitre 4, et pouvant inclure :

— des reconnaissances géophysiques ;

— des sondages géologiques avec prélévements d’échantillons ;

— des essais d’identification au laboratoire ;

—des essais de détermination des paramétres mécaniques au laboratoire ;

— des essais in situ ;

—des investigations hydrogéologiques.

Le rapport de I’étude d’avant-projet établit le modele géologique, hydrogéologi-
que et géotechnique. Il fournit des ébauches dimensionnelles des différentes so-
lutions, en termes de tassement en particulier. Dans certains cas, il peut conclure
gue I’ouvrage ne nécessite pas d’amélioration ou de renforcement, et notamment
si les tassements estimés pour I’ouvrage sont compatibles avec la stabilité de la
structure et son bon fonctionnement.

Il fournit un programme d’investigations complémentaires, en fonction des diffé-
rentes solutions possibles, a réaliser lors de I’étude géotechnique de projet G2.

1.3. Etude géotechnique de projet G 2 dans le cadre d’un projet

de renforcement par inclusions rigides

D’une fagon générale cette étude fournit une approche des quantités/délais/colts
d’exécution des ouvrages géotechniques, et une identification des conséquences

des risques géologiques résiduels, pour les différentes techniques possibles, afin
d’éclairer la décision du maftre d’ouvrage.

Le contenu de cette étude, tel que décrit dans ce paragraphe, est spécifique aux
projets de renforcements par inclusions rigides.

Dans la phase « Projet », elle doit permettre en fonction des contraintes imposéees
par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de définir :
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— le type d’inclusion ;

— la maille des inclusions ;

— la longueur des inclusions ;

— I’épaisseur et les criteres de mise en ceuvre de la plate-forme de transfert.

Dans ce cadre on définit un programme d’investigations géotechniques complé-
mentaires qui doit fournir tous les paramétres nécessaires aux calculs et dimen-
sionnements du renforcement par inclusions rigides :

— essais de pénétrometre statique, essais de pénétrometre statique a la pointe pié-
zocdne pour compléter les coupes lithologiques et déterminer les zones surcon-
solidées ;

— caractéristiques de cisaillement : ¢, ¢’, @’ déterminés a I’essai triaxial ;

— détermination de ¢, au scissomeétre ;

— caractéristiques de compressibilité : c’p, Roc. €0, C; et Cs, Cy, ky sous différen-
tes contraintes, ¢y, Cye ;

—hydrogéologie : pose de piézometres et suivi pour préciser I’amplitude des
fluctuations de la nappe au cours du temps.

2. RECOMMANDATIONS GENERALES
POUR L’ETABLISSEMENT DU PROGRAMME
D’INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

Le domaine d’application de ce guide concerne les investigations géotechniques
des sols plus ou moins compressibles destinés a supporter des charges provenant
de fondations superficielles de batiment (dallages, radiers, semelles), de réser-
voirs, de remblais et d’ouvrages linéaires, et de la couche d’ancrage des inclu-
sions.

Le premier objectif des investigations géotechniques est de fournir I’ensemble
des parameétres de calculs permettant d’évaluer les déplacements (verticaux et,
éventuellement, horizontaux) des sols naturels. Les résultats des calculs doivent
permettre de proposer, en fonction des contraintes du projet, la technique de ren-
forcement la mieux adaptée. Dans certains cas la conclusion pourra étre qu’il
n’est pas nécessaire de renforcer les sols. Le second objectif est de fournir les pa-
rametres nécessaires au dimensionnement des éléments de renforcement, en I’oc-
currence des inclusions rigides.

Le programme d’investigations géotechniques doit étre établi en fonction des
trois éléments suivants :

—la nature de I’ouvrage a réaliser : la nature et les caractéristiques des ouvrages
ainsi que les contraintes éventuelles de projet (valeurs limites des tassements,
délais de construction...), doivent étre définies conformément a la norme NF P

295



PROJET NATIONAL ASIRI

94-500, les éléments en sont fournis par le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre;
— le contexte géologique, hydrogéologique et géotechnique. Il doit faire I’objet
d’une enquéte préalable a partir des éléments disponibles :
— la visite du site : terrain vierge, ouvrages existants, canalisations enterrées,
accessibilité des engins de chantier,
—une enquéte documentaire (cartes géologiques, banques de données du
sous-sol, théses, PPR, études antérieures...),
— une enquéte de voisinage,
—etc.
—la zone d’influence géotechnique, zone d’interaction avec le projet, en plan
(ouvrages existants) et en profondeur (canalisations, VRD...).

Les programmes des investigations sont présentés dans les tableaux 6.1, 6.11 et
6.111 suivant les dispositions des « Recommandations sur la consistance des inves-
tigations géotechniques pour la construction de batiments » de I’'USG.

Tableau 6.1. Programme des investigations géotechniques ASIRI.

Géologie et stratigraphie

Informations

. Objectifs Maille Nature Profondeur
du projet
Coupes litho-stra- | Batiments Géophysique
tigraphiques des | pour une surface < 2 500 m2 | Trainé ou sondage élec-
couches com- : trois sondages triques
pressibles Sismique réfraction
+ un sondage supplémen- i )
taire par tranche de 2 500 m? igzsdages géologi-
Ouvrages linéaires (voir Son_dages car’ottes (note
note 1) 2) bien adlaptes aux sols
compressibles, base de
la stratigraphie et de 3 m minimum sous la
I'identification des sols | base de la derniere cou-
che compressible
Plan masse Sondages destructifs influencée par le projet,
— puits a la pelle ; avec certitude que les
— tariére continue ; caractéristiques du sol
— forages destructifs s’améliorent au-dela.

avec enregistrements
des parametres de
forage.

Sondages mécaniques :
pénétrometres statiques
comme complément
pour la stratigraphie et
I'identifications des sols
(note 2)

Note 1. On peut organiser la reconnaissance en divisant le tracé ou la zone a étudier
en mailles élémentaires comportant les mémes sondages et essais. Les figures 6.1
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et 6.2 montrent un exemple de découpage d’un tracé en mailles de longueur 4L. L
devrait étre compris entre 50 et 250 m selon les sites et la variabilité des sols. Pour
un ouvrage linéaire, les sondages doivent étre implantés sur I’axe du tracé et sur
deux lignes distantes d’une trentaine ou d’une cinquantaine de métres de part et
d’autre de I’axe. La densité des reconnaissances dépend de la variabilité des sols et
doit étre adaptée a la consistance du projet.

Note 2. Toute investigation géotechnique doit comporter au moins un sondage
carotté de référence. A partir de cette référence on pourra compléter les reconnais-
sances par des sondages destructifs. Les essais de pénétration statique permettront
d’identifier les différents sols en s’étalonnant sur le sondage carotté ; dans le cas ou
le pénétrometre comporte un manchon de frottement (CPT) et une mesure de pres-
sion interstitielle (piézocone ou CPTU), on pourra s’aider des abaques des
figures 6.3, 6.4 et 6.5.

Figure 6.1. Reconnaissance géotechnique sommaire
(étude et réalisation des remblais sur sols compressibles,
guide technique SETRA-LCPC, 2000).

Figure 6.2. Reconnaissance géotechnique détaillée
(étude et réalisation des remblais sur sols compressibles,
guide technique SETRA-LCPC, 2000).
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Figure 6.3. Abaque d’identification des sols d’apres le CPT
(Douglas et Olsen, 1981).

Figure 6.4. Abaques d'identification des sols d’apres le CPT et le CPTU
(Robertson et al., 1986).
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Figure 6.5. Abaques d’identification des sols d’aprés les paramétres normalisés du CPT
et du CPTU (Douglas et Olsen,1981).

Tableau 6.1I. Programme des investigations géotechniques ASIRI.

Hydrogéologie

Informations

] Objectifs Maille Nature Profondeur
du projet
Niveaux de nappes bas, 1 piézometre Piézometres |Nappe phréatique et
hauts et exceptionnels : par tranche de |fermés (CPI) |nappes profondes si
EB, EH, EE 3000 m? pour nécessaire
rapprochement |Le piézocone
Historique de la variation | ayec I'étude his- | Peut fournir
de la nappe (voir note) torique une estima-
tion de la per-
Prévision de la variation de méabilité kpy,
Plan masse la nappe horizontale.
Perméabilité Au cours de
I'essai oedo-
Analyses d’eau si néces- métrique on
saire (corrosion, agressivité peut mesurer
/liant du béton) la perméabi_
lité verticale
Ky

Note. La détermination historique du battement de la nappe phréatique est impor-
tante puisqu’elle contribue a la surconsolidation des sols.
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Tableau 6.1Il. Programme des investigations géotechniques ASIRI.

Informations du projet

Objectifs

Maille

Nature

Profondeur indicative

Charges d’exploita-
tion

Hauteurs des rem-
blais

Délais de construc-
tion

Délais de mise en
service

Contraintes de pro-
jet:

— tassement maximal
admissible,

— tassements diffé-
rentiels maximaux
admissibles

— tassements rési-
duels apres livraison
de I'ouvrage

ZIG (Zone d'influence
géotechnique)

Identifications des
couches com-
pressibles
Classification :
NFP 11-300 ;
GTR 92

Vitesse de dissi-
pation des sur-
pressions
interstitielles

Connaissance
précise des
épaisseurs com-
pressibles

Paramétres de
rupture

Paramétres de
compressibilité

Pour une surface <

500 m? : deux son-
dages

Pour une surface de
500 m? 410 000 m?:
— un sondage par
500 m? avec un mini-
mum de trois sonda-
ges;

— distance minimum
entre sondages de
40 m.

Essais in situ (note 1)
Pénétrometres stati-
ques et piézocdnes
Scissometres
Pressiometres

Essais d’identifica-
tion (note 2)

Pds Ps,» P Wny Wi, Wp, I,
VBS et MO (note 3)

Essais de compressi-

bilité (note 4)

Essais oedométriques
(1)) et éventuellement
pour les vases et tour-
bes essais de fluage (7

g’p (note 5), OCR, e,
C. et Cq(notes 6, 7 et
8), C, (Note 9), k,,
(note 9) sous différen-
tes contraintes, ¢y
(Note 10), Ce (notes
10 et 11).

Essais de cisaille-
ment

Essais triaxiaux UU,
CDouCU+ua
I'exclusion des essais
a la boite de cisaille-
ment

¢’ etc’ (note 12),

¢, (notes 13 et 14) et
Aey (note 15)

Pour les scissometres
(tous les 0,50 m) : sur
toute I'épaisseur des
couches compressibles

Pour les pressiometres,
CPT et sondages
carottés: 7 diametres et
3 m minimum sous la
base des inclusions, ou
au refus pour les CPT.

O Note 1

Les essais pénétrométriques et pressiométriques permettront de justifier les capa-
cités portantes des inclusions rigides. Par contre ils ne peuvent pas, de facon fia-
ble, estimer les tassements de consolidation et de fluage des sols compressibles et
encore moins les durées de tassements. L’usage du pressiomeétre pourrait étre ac-
ceptable pour des sols peu compressibles non saturés pour lesquels les durées de
tassement peuvent étre considérées courtes.

O Note 2

Le premier objectif des essais d’identification est de classer les sols et de les quali-
fier (argile trés plastique, tourbe franche...). Le second objectif est de corréler les
parametres d’identification avec les paramétres de cisaillement et de compressibi-
lité pour compléter la base de données du projet (w, avec C¢/(1 +eg), ¢’ avec I,,...).

O Note 3. Valeurs repéres des parametres physiques des sols compressibles.
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Tableau 6.IV. Valeurs reperes des sols compressibles.

Désignation | ps (Mg/m®) | pg (Mg/m®) e w (%) wi I MO (%)

Argiles molles | 2,6a2,7 09a18 |[12a2| 30a100 20480 | 15a50

Vases 24227 | 0,7a15 |15a3| 60a150 | 80a180 2210
Tourbes 1,442 0,1205 | 32410 | 20041000 10 2100
O Note 4

Les essais oedométriques sont indispensables pour estimer les tassements primai-
re et secondaire (fluage) et leurs durées prévisibles.

O Note 5. Pression de préconsolidation

La détermination de la pression de préconsolidation c”,, est essentielle mais déli-
cate. Une indication du degré de surconsolidation (Roc = o’y /c’\g) pourra étre
obtenue a partir des sondages au pénétrometre statique et a la pointe piézocéne
(Fig. 6.6).

On peut tracer pour une argile normalement consolidée la variation théorique de
g en fonction de la profondeur, connaissant la relation entre ¢, et ¢’,,9 ou entre ¢,
et g; (note 13) et la comparer aux valeurs de g; enregistrées par le pénétrométre ou

le piézocOne. La comparaison entre les deux indique si le sol est surconsolidé ou
proche de I’état normalement consolidé. La figure 6.6 donne un exemple pour une
argile homogéne vasarde, nettement surconsolidée en téte, puis trés légerement
surconsolidée en profondeur.
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Figure 6.6. Indication du degré de surconsolidation & partir de g, en fonction
de la profondeur.

O Note 6. Compressibilité

— indice de recompression C. = ___Ae sur le cycle décharge-recharge ;
S Allas’
(Igo',)
— indice de compression C~ = ___Ae sur le premier chargement ;
C Allas’
(Igo',)

— module oedométrique tangent pour une contrainte ¢’, dans le domaine norma-
lement consolidé en fonction de C (ou dans le domaine surconsolide en fonction
de Cy):

E (o") 2,30’ L+e)
0ed(0'y) = (1+e
C.(ouCy
— module oedométrique sécant, Eqqq , Sur un intervalle de contrainte 6’1 , 6°\p, :
quotient de la variation de o’ par la variation volumique sur cet intervalle :

’

, ' Ac v
Egeq(0'y1 0'vp) = o1 +e)

O Note 7. Corrélations relatives a la compressibilité
— entre I’indice de compression C, et la limite de liquidité w, .

Le tableau 6.V donne deux corrélations qui varient avec les sites ou elles ont été
établies.
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Tableau 6.V. Détermination de C. a partir de w,.

Site Corrélation Référence
Argiles de sensibilité faible C. = 0,009 (w, — 10) Terzaghi et Peck (1948)
ou moyenne
Argile marine de Rio de C.=0,013 (w, — 18) Ortigao (1975)

Janeiro

—entre le facteur de compressibilité C./(1 + ey) et la teneur en eau naturelle w,
(Fig. 6.7).

Figure 6.7. Faisceau de valeurs de C /(1 + eg ) en fonction de wy, pour les argiles

non organiques normalement consolidées
(Lambe et Whitman, 1969, sols de I'Ouest des USA).

— entre I’indice de compression C. et la teneur en eau naturelle w,, (Fig. 6.8)

Figure 6.8. Corrélations pour les argiles de Bordeaux ; C. et Cg = f (w,)
(A. Marache et al., 2009).
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O Note 8. Valeurs reperes pour I’indice de compression C. et le facteur de
compressibilité C./(1 + e)

Tableau 6.VI. Valeurs reperes des parametres de compressibilité des sols compressibles.

Type de sols €9 Ce C./(1 +eg)
Argiles molles 12a2 03al 0,15a0,3
Vases 15a3 07416 0,25a04
Tourbes 3a10 23410 04a0,8

O Note 9. Coefficient de consolidation

Dans la théorie de la consolidation de Terzaghi, le coefficient de consolidation
verticale dépend de la perméabilité verticale k, et du module oedométrique Eqq
selon I’expression suivante :

_ koned

Yw
On peut I’exprimer également en fonction de C., dans le domaine normalement
consolidé et par extension dans le domaine surconsolidé en fonction de C4 pour

une contrainte ¢’ aussi proche que possible de la contrainte a laquelle sera soumi-
se le sol par I’ouvrage a construire :
—dans le domaine surconsolidé : ¢’ < S'p

k, (1+e)s'
Cv = ,3C—
sTw
— dans le domaine normalement consolidé : ¢” > G’p

k,(1+e)s'
c, = 2,3‘/(—)
Cerw
Ce coefficient dépend de la contrainte verticale effective ¢’, du coefficient de per-
méabilité verticale k, qui s’exprime en m/s, mais aussi de la compressibilité du
sol C./(1 +e).
La variation de la permeabilite k, est liée a la variation de I’indice des vides e
(Fig. 6.9) par la relation suivante :
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| & :ﬂ)
gI(VO Cy

Ae = ¢ Algk

Figure 6.9. Courbe de variation du coefficient de perméabilité k,,
en fonction de I'indice des vides e. Détermination de c et de Ig k.

O Note 10. Caractérisation du fluage vertical
C,, taux de consolidation secondaire :

Cge indice de fluage :

Ae _
oe Al_gt - ch(1+e0)

O Note 11. Valeurs repéres du rapport C, /C;

Tableau 6.VII. Valeurs reperes des parametres de fluage des sols compressible.

Type de sols CoelCc
Argiles molles 0,03 40,05
Vases 0,03 a 0,05
Tourbes 0,0540,10
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" Note 12
On rappelle les principes des essais taaxidécrits dans les normes NF P 94-070
et NF P 94-074 d’octobre 1994.

Pour les sols cisaillés dansdemaine normalement consolidé | O ; 'angle de
frottement sera pris a I'état critiquéyc = Mi; (sur la surface de charge) et ne

se distinguera pas de I'angle fiettement au pic (Fig. 6.11).

Pour les sols cisaillés dansdemaine surconsolidé&i la déformation est limitée

et inférieure a celle de la limite élastique (sous la surface de charge) les valeurs
serontprisesaupic (Fig. 6.10et 6.11) etonaura Nyc = Mjc etC'sc = Chic

Dans le domainesurconsoliddeschemirsdecontrainteaboutissensur«|’ ellipse» ;

les extrémitésdescheminsne sontdoncpas alignéestoutefois généralemenbn
linéariserala courbe pour calculer Nic et ¢'pic. On peut constatersur la

figure 6.10 quela déterminatiorde Niic etc' ;¢ estdelicateet moinsfiable que

dansle domainenormalementonsolidé

250 l | T T T
I [ | I Lo
. 200_____Il____lEtatcriliqule___l__ ? )
o]
Q Domaine surconsolidé
= 150 (valeurs de pic) - g
-M |
© 100 it = ]
h | '
5 yiane e
I | | |
=i 0 £ f T
b N l | |
. | | | | |
100 200 300 400 500 600

Oq +0
1 _ 5 P
2
Figure 6.10. Exemple de détermination de Met ¢’ dans les domaines

normalement consolidé et surconsolidé pour I'argile verte de Romainville
(Josseaume et Azizi, 1991).
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Figure 6.11. Courbes représentant le déviateur et la surpression interstitielle
en fonction de la déformation axiale lors d’essais non drainés effectués
sur des argiles saturées normalement consolidées et surconsolidées.

Pour une argile, I’angle de frottement ¢’ diminue avec I’indice de plasticité. Il
existe plusieurs corrélations, on peut citer celle de Fahri (1972) correspondant a
des argiles francaises :

8

p*6

O Note 13. Corrélations relatives a la cohésion non drainée c,,
— a partir de la résistance mesurée au pénétrométre statique normalisé g ou g; et
¢, (Eurocode EC7-2)

— pénétromeétre

tane' = 0,21+I

Cy = (9 — ovo)/Ni
N, doit étre déterminé sur le site du chantier.
Généralementona 15 <N, <17;
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— piézocbne
¢y = (A - 6v0)/Nit
Ny doit étre déterminé sur le site du chantier.
Généralement on a 15 < Ny < 20.
— & partir de I’indice de plasticité Ip
Pour des argiles normalement consolidées, sur un site donné, Skempton a proposé
(Fig. 6.12) : ¢, = (0,11 + 0,0037 1) &\

Figure 6.12. Valeurs du rapport c,/c’,g en fonction de I'indice de plasticité Ip.

O Note 14. Classifications et valeurs reperes de ¢, qc, Ey et py
— d’aprés Terzaghi

Tableau 6.VIII. Valeurs de ¢, en fonction de la consistance de l'argile.

Consistance de l'argile ¢y (kPay)
Trés molle <12

Molle 12425

Ferme 25a50

Raide 50 & 100

— d’apres « Recommandations des colonnes ballastées »
Sols fortement compressibles, vases et argiles molles : ¢, < 20 kPa ou g < 300 kPa.

— d’aprés Houy, 1986.
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Tableau 6.1X. Valeurs de Ey, et p,.

p; (kPa)
Type de sol En (MPa
P M ) (avec sonde de tres faible inertie)
Vase 02al5 20 a 150
Argile molle 05a3 50 a 300

O Note 15. Gain de cohésion non drainée par consolidation
On ne doit jamais utiliser dans les calculs d’ouvrages les paramétres ¢, et C,, qui

n’ont aucune signification physique ; @, ne sert qu’a exprimer I’augmentation de
c, en fonction de la contrainte de consolidation, dans le domaine normalement
consolidé.

A¢y st le facteur d’augmentation de ¢, en fonction de I’augmentation de la con-

trainte de consolidation. On I’obtient directement dans le diagramme de Lambe
(Fig. 6.13) ou dans le diagramme de Mohr (Fig. 6.14) :

sing,
tankcu = _._.__EH__
1-sing.,
Figure 6.13. Détermination de A, Figure 6.14. Détermination de i,
dans le diagramme de Lambe. dans le diagramme de Mohr.

Pour des sols trés récents, vase marine par exemple, pour lesquels généralement
on peut considérer que toute la couche est normalement consolidée la cohésion a
court terme ¢, augmente linéairement avec la profondeur en partant de zéro a la

surface (Fig. 6.15).
On a pour la plupart des sols ¢, = 0,25 4 0,35 ¢’ pour les argilesetc, = 0,5 ¢’
pour les tourbes.

Pour les sols surconsolidés en surface (par exemple suite a des variations du ni-
veau de la nappe qui surconsolident par succion la tranche de terrain sur laquelle
elle fluctue lors des cycles de dessication-réhumidification), on peut admettre que
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la cohésion a une valeur quasi constante sur I’épaisseur de sol surconsolidé, puis
crofit proportionnellement a z (Fig. 6.15).

Figure 6.15. Evolution de la valeur de c,, en fonction de la profondeur.
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CHAPITRE 7

Exécution

1. COORDINATION AVEC LES MISSIONS D’INGENIERIE
GEOTECHNIQUE

Pour une bonne qualité d’ouvrage, les étapes qui suivent sont nécessaires et con-
cernent toutes les parties d’ouvrages géotechniques constituant la fondation sur
inclusions rigides : remblais, inclusions, couches de forme ou matelas, additif du
renforcement, fouilles, terrassements, fondations, etc. :

— définition par le donneur d’ordre des objectifs visés : tassements limites, inten-
sité des charges, délais, épaisseur du dallage, etc. ;

—réalisation par un maitre d’ceuvre qualifié de I’étude géotechnique de projet
(type G2) ;

— réalisation des travaux par une entreprise ayant en charge I’étude et le suivi
géotechnique d’exécution (type G3) ;

— réalisation par un maitre d’ceuvre d’exécution qualifié d’une mission de super-
vision géotechnique d’exécution (type G4) permettant de gérer les contrdles
extérieurs et en particulier les interfaces techniques des lots de travaux impliqués
dans le projet ;

—réalisation, par un organisme agréé par I’autorité administrative compétente
d’une mission de contréle technique ayant pour objet de contribuer a la préven-
tion des aléas.

Avant intervention de I’entreprise, le maitre d’ouvrage ou le maftre d’ceuvre ont
pris soin de faire réaliser les demandes de renseignements préalables concernant
les concessionnaires (DR).

Par ailleurs, les renforcements de sol, comme toute autre technique liée aux tra-
vaux géotechniques, nécessitent une surveillance de I’exécution des travaux, un
suivi et un entretien suivant les prescriptions de I’Eurocode 7 section 4.

L’objet de ce chapitre est de définir les modalités d’exécution :
— de la plate-forme de travail ;

—des inclusions rigides (implantation, exécution, recépage) ;

— des dallettes ou €largissements ;
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— du matelas de répartition (nature, épaisseur, mise en ceuvre) ;
— des géosynthétiques éventuels inclus dans le matelas.

On souligne que ces différents éléments peuvent étre mis en ceuvre par des entre-
prises différentes, ce qui nécessite de bien gérer les interfaces.

On rappelle par ailleurs que les études d’exécution imposent :

— de valider I’adéquation de la technique avec la nature du sol et de I’environne-
ment de travail ;

— de vérifier I’adéquation des moyens mis en ceuvre avec les résultats a obtenir
en termes de performances, de cadences et de planning ;

— d’affiner le dimensionnement de la solution d’inclusions rigides retenue en
phase d’étude géotechnique de projet, en tenant compte des parametres d’exécu-
tion tels que les caractéristiques géométriques et mécaniques de I’inclusion
rigide, les points particuliers impliquant une adaptation du maillage d’inclusions,
les caractéristiques du matelas de répartition (I’étude est conduite suivant les
principes définis au chapitre 5) ;

— d’établir un plan d’exécution a partir des données techniques validées par le
maitre d’ceuvre ;

—de recaler le phasage des travaux notamment vis-a-vis des différents corps
d’état devant intervenir ;

—de proposer des solutions techniques permettant de gérer les contraintes envi-
ronnementales, les aléas géotechniques et les aléas d’exécution (ex : découverte
en phase d’exécution d’ouvrages enterrés non reconnus lors des études antérieu-
res) ;

—de rédiger une procédure d’exécution des inclusions rigides décrivant le
phasage de mise en ceuvre et indiquant le plan de contrdle correspondant.

2. EXECUTION DE LA PLATE-FORME DE TRAVAIL
2.1. Role de la plate-forme

Une plate-forme de travail est généralement réalisée avant démarrage du chantier
d’inclusions pour permettre la circulation du matériel des entreprises chargées de
I’exécution des inclusions. Ses caractéristiques doivent étre adaptées aux condi-
tions d’exécution (type de matériel, traficabilité, etc.). Elle peut faire I’objet d’une
réception en vue de garantir la sécurité de la circulation des engins.

Elle peut étre ensuite tout ou partie intégrée dans le matelas de répartition sous
réserve de précautions et controles spécifiques, détaillés dans ce chapitre. Dans ce
cas, elle doit faire I’objet d’une réception, avant d’étre recouverte, en vue de ga-
rantir ses performances mécaniques vis-a-vis du fonctionnement du systeme d’in-
clusions rigides.
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En outre, a I’issue de la réalisation des inclusions rigides, cette plate-forme de tra-
vail est généralement concernée par des opérations ultérieures de chantier, qui
peuvent affecter I’intégrité des inclusions rigides déja en place (armées ou non).

2.2. Analyse des risques d’intervention sur la plate-forme
vis-a-vis des inclusions

Pendant et apres les travaux de renforcement de sol, des précautions sont a pren-
dre pour éviter I’endommagement des inclusions (en général non armées) et le dé-
compactage de la couche de forme.

Les risques d’endommagement de la partie supérieure de I’inclusion rigide peu-
vent apparaitre dans les cas suivants :

—circulation d’engins lourds de chantier a I’aplomb ou a proximité des tétes
d’inclusions rigides ;

— circulation d’engins lourds de chantier sur une plate-forme de travail qui mate-
lasse ;

—pose des réseaux (eaux, gaz, électricité...) entre ou au droit du maillage
d’inclusions rigides ;

— terrassement des fouilles de semelles ;

—reprise de la plate-forme de travail aprées les travaux de renforcement de sol
afin de procéder a des purges localisées de matériaux ;

—reprise de la plate-forme de travail par des engins de traitement aux liants
(chaux, ciment) ;

—recompactage de la plate-forme de travail et mise en place du complément de
couche de forme jusqu’a la sous-face de la structure.

2.3. Principes constructifs

Dans le cas général, toute fouille ou déblai en dessous du niveau fini des tétes
d’inclusions non armées n’est pas recommandé. Si de telles excavations sont né-
cessaires pour le projet, par exemple pour réaliser des purges ou des tranchées de
réseaux, il y aura alors lieu de définir des prescriptions particuliéres, qui viseront
a reconstituer les performances mécaniques initiales et a préserver I’intégrité des
inclusions.

Lorsque les inclusions rigides sont arrétées en surface de la plate-forme, une du-
rée minimale, permettant I’obtention d’une résistance suffisante, doit étre respec-
tée entre leur réalisation et les terrassements. Cette durée doit étre validée par des
essais d’épreuve, en référence a la prise et a la montée en résistance du matériau
des inclusions.

Commentaire. Cette durée peut atteindre une semaine pour des inclusions réalisées
en place.
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Lorsque la plate-forme de travail est intégrée dans le matelas de répartition, il est
nécessaire de s’assurer que celle-ci n’a pas été dégradée ou polluée.
Commentaire. Du fait de ces contraintes, il est préférable d’arréter les inclusions lé-
gérement sous le niveau supérieur de la plate-forme de travail.
Pour la poursuite des opérations, une épaisseur minimale de 25 cm doit exister en-
tre les tétes d’inclusions rigides et le niveau de recompactage. Les deux configu-
rations suivantes sont alors possibles :
— la téte des inclusions est au niveau de la plate-forme de travail, et dans ce cas il
est nécessaire d’effectuer un apport de matériaux sur 25 cm qui isolera les tétes
d’inclusion avant compactage ;
— la téte des inclusions est située a plus de 25 cm sous le niveau décapé de la
plate-forme de travail et le recompactage peut avoir lieu depuis celle-ci.

Lorsque les inclusions rigides ne sont pas armées, les terrassements réalisés entre
les inclusions doivent étre effectués avec les précautions suivantes :
— fouilles stables a court terme sans la contribution des inclusions rigides ;
—rappel : nécessité de respecter la Iégislation en vigueur lorsqu’un interve-
nant doit descendre dans une fouille de 1,30 m de profondeur et de largeur
inférieure aux deux tiers de la profondeur. Le soutien des parois est obliga-
toire avec des moyens adaptés quand celles-ci sont verticales ou sensible-
ment verticales,
—en cas de talus, celui-ci ne doit pas intercepter les inclusions ;
— terrassements soignés autour de chaque inclusion avant de la recéper a la cote
finie de I’inclusion.

3. EXECUTION DES INCLUSIONS RIGIDES
3.1. Revue des techniques d’exécution

Les inclusions rigides peuvent étre réalisées avec extraction du sol ou avec refou-
lement de sol ; elles sont classées en cing catégories principales :

— les inclusions rigides forées avec extraction de sol ;

— les inclusions rigides forées avec refoulement de sol ;

— les inclusions rigides vibrofoncées ou battues moulées en place ;

— les inclusions rigides vibrofoncées ou battues préfabriquées ;

— les inclusions rigides par incorporation d’un liant avec le sol (colonnes de sol
traité, jet grouting...).

Les inclusions rigides peuvent en outre étre distinguées selon leur matériau cons-
titutif : mortier, béton, acier, voire bois, etc.
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D’une maniére générale, toutes les méthodes d’exécution des pieux et micropieux
peuvent étre utilisées pour la réalisation des inclusions rigides (voir annexe A nor-
me NF P 94 262).

Les inclusions par mélange d’un liant avec le sol constituent une catégorie spéci-
fique des inclusions fabriquées in situ, notamment vis-a-vis des controles.

Pour une description détaillée des techniques de mise en ceuvre, on se réferera a :
—la norme NF EN 1536 pour les pieux forés sans refoulement de sol ;
—lanorme NF EN 12699 pour les pieux avec refoulement de sol ;

—la norme NF EN 14199 pour les micropieux ;

—I’annexe A de la norme NF P94-262 pour les techniques de pieux et micro-
pieux ;

— lanorme NF EN 12 716 pour les techniques de colonnes de sol-ciment réalisée
par jet grouting ;

—lanorme NF EN 14 679 pour I’exécution des colonnes de sols traités.

3.2. Exigences concernant les matériaux

Le matériau constituant I’inclusion rigide a un module de déformation bien plus
élevé que le sol, et une résistance propre indépendante du confinement pouvant
étre apporté par le sol environnant. En plus des caractéristiques mécaniques prises
en compte dans la note de calcul, il y a lieu de vérifier les exigences liées a :

— I’exécution : résistance au lessivage, ouvrabilité de ces matériaux ;

—la durabilité : corrosion, attaques des agents chimiques et bactériologiques.

3.3. Descriptif des méthodes d’exécution

Parmi les aspects ou critéres intervenant dans le choix d’une méthode d’exécu-
tion, on peut citer de maniére non exhaustive et sans hiérarchie de priorité :
— la stabilité du forage ;

— le risque de faux refus ;

— la stabilité de la colonne de matériau frais ;

— la création ou non de déblais ;

— les vibrations et nuisances ;

— la possibilité d’armer I’inclusion ;

— I’enregistrement des parameétres d’exécution ;

— le rendement ;

— les longueurs et diamétres maximaux ;

— la résistance de la couche d’ancrage ;

— I’agressivité du sol et de I’eau ;

— I’accessibilité des équipements d’exécution ;

— les ressources locales ;

— les contraintes de phasage liées a la méthode (plan de pilotage).
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3.3.1. Inclusions rigides forées avec extraction de sol
3.3.1.1. Inclusions forées simple, forées tubees ou forees a la boue

Le procédé d’inclusion forée simple ne peut étre utilisé que dans un sol permettant
d’assurer la stabilité du forage, c’est-a-dire en général un sol cohérent et le plus
souvent hors nappe.

La technique forée tubée ou forée a la boue permet de réaliser une inclusion lors-
que la stabilité du forage n’est pas assurée. Le bétonnage doit se faire a I’abri d’un
tubage ou au tube plongeur ; cependant, il convient de vérifier que I’étreinte du
sol est suffisante pour contenir le poids de la colonne de matériau frais aprés ex-
traction du tubage provisoire.

3.3.1.2. Inclusions a la tariere creuse continue

La technique a la tariére creuse permet I’injection sous pression, par I’axe de
I’outil, d’un matériau (mortier/béton) de facon continue pendant la remontée de
I’outil. Ce procédé peut convenir dans les terrains « instables », y compris sous
nappe.

3.3.1.3. Inclusions realisées avec la technique des micropieux

Les techniques d’exécution des micropieux peuvent également étre utilisées pour
réaliser les inclusions rigides.

3.3.2. Inclusions rigides forées avec refoulement de sol

Il s’agit des inclusions rigides réalisées selon les procédés de forage avec refou-
lement qui nécessitent I’utilisation d’outils spécialement congus pour cet usage,
tariére ou vis avec un pas inversé dans la partie refoulante.

Les inclusions sont réalisées pratiqguement sans déblais a I’aide d’un outil creux
permettant le bétonnage des inclusions par la pointe. Le composé hydraulique
(béton ou mortier), introduit par I’ame de la vis, est mis en place dans la cavité de
sol au cours de la remontée ; il doit étre pompable et est souvent mis en ceuvre
avec une légére pression.

Le refoulement peut en outre engendrer dans certains types de sols (par exemple
sables laches) un compactage du terrain entre les inclusions et améliorer le frotte-
ment le long du fQt.
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3.3.3. Inclusions rigides vibrofoncées ou battues, moulées en place
3.3.3.1. Inclusions battues ou vibrofoncées moulées

Le procédé consiste a descendre dans le sol un tube métallique creux, fermé en
pointe par une platine perdue ou un clapet, par vibrofongage ou par battage a
I’aide d’un mouton sec hydraulique ou diesel.

Le tube est descendu jusqu’a atteindre une cote prédéterminée ou un critére de re-
fus prédefini. Le bétonnage se fait a I’intérieur du tube. Le tube est ensuite extrait
du sol. Il s’agit d’un procédé par refoulement de sol sans déblais.

3.3.3.2. Inclusions de type Vibro Concrete Column

Les inclusions de type Vibro Concrete Column (VCC) constituent un procédé
d’exécution spécifique. La procédure de mise en ceuvre consiste a introduire dans
le sol une aiguille vibrante du type de celles utilisées pour la réalisation des co-
lonnes ballastées. L’inclusion est construite par incorporation de béton ou de mor-
tier a la remontée de I’outil.

Dans un sol cohérent, leurs caractéristiques différent peu de celles des inclusions
forées avec refoulement.

Dans des sols granulaires, la capacité portante de I’inclusion peut étre améliorée
par le compactage du sol grace au vibreur installé dans I’instrument qui met en
ceuvre I’inclusion.

3.3.4. Inclusions rigides vibrofoncées ou battues préfabriquées

Les inclusions préfabriquées peuvent étre enfoncées dans le sol par un vibreur ou
a I’aide d’un marteau par battage.

3.3.4.1. Inclusions en bois

L’inclusion bois est probablement la plus vieille méthode de renforcement des
sols de fondations. Dans certains pays et pour des cas particuliers, cette méthode
est encore appliquée. On notera une variation de la qualité des inclusions en ter-
mes de géomeétrie et de résistance selon la qualité des bois. Dans les zones de bat-
tement de la nappe, on doit s’assurer que les inclusions restent toujours totalement
immergées pour éviter leur détérioration.

Pour de faibles charges (inférieures a 500 kN) et des longueurs d’ancrage ne dé-
passant pas 12 m, cette méthode est utilisable sous certaines précautions. Elle est
souvent utilisée pour des travaux de renforcements temporaires.

La mise en ceuvre des inclusions s’effectue par battage. Pour faciliter la pénétra-
tion et ne pas endommager les inclusions, des précautions particulieres doivent
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étre prises : pointe en acier a la base de I’inclusion, bande d’acier autour de la téte
de I’inclusion, pré-forage...

3.3.4.2. Inclusions métalliques

Les inclusions métalliques préfabriquées sont généralement des profilés en H ou
des tubes qui ne sont pas remplis de béton.

Il faut prendre en compte les contraintes d’exécution dans leur mise en ceuvre et
les risques de corrosion dans leur dimensionnement.

Les inclusions métalliques sont peu fragiles et peuvent étre mises en place avec
des engins de haute capacité d’enfoncement.

3.3.4.3. Inclusions en béton

Les inclusions « béton » préfabriquées sont utilisables pour une grande gamme de
charges qui dépend de la géométrie, de la résistance en compression du béton et
des armatures. Les inclusions « béton » peuvent étre ou non armées et peuvent se
présenter soit d’une seule longueur soit en plusieurs trongons jointifs et raboutés.

3.3.5. Inclusions par mélange d’un liant avec le sol

Les inclusions par mélange d’un liant avec le sol permettent de réaliser des colon-
nes de sol stabilisé qui, étant donné les performances mécaniques généralement
obtenues, peuvent s’apparenter aux inclusions rigides.

Ce mélange peut étre obtenu par différentes techniques, mécaniques, hydrauli-
ques, avec ou sans air.... Les principales techniques utilisées sont les suivantes :
— jet grouting ;

—soil mixing (voie séche ou voie humide) ;

— tranchée de sol traité.

L’objectif des méthodes de traitement des sols est de mélanger au sol des liants
hydrauliques afin d’améliorer ses caractéristiques mécaniques en réalisant des co-
lonnes rigides ou semi-rigides. Le module d’élasticité et la résistance a la com-
pression simple dépendent fortement de la nature du terrain et des teneurs en
liants ; ils sont souvent 5 a 10 fois inférieurs a ceux du béton. Tous les sols peu-
vent étre traités ; cependant, le traitement des sols ayant une teneur significative
en matiére organique, sulfates, nitrates doivent faire I’objet d’une étude préalable
(Réf. Guide du Traitement des Sols, cf. norme NF P 94 100).

3.4. Récapitulatif des méthodes

Le tableau 7.1 présente quelques caractéristiques des principaux types d’inclu-
sions répertoriées, qu’elles soient d’ordres techniques (vibrations, bruit, déblais)
ou mécaniques.
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Tableau 7.1. Quelques caractéristiques des principaux types d'inclusions répertoriés.

Module indicatif a long

Types d'inclusion Vibrations | Bruit | Déblais terme (MPa)
bois oui oui non 10 000 a 15 000
Préfabriquées métal (acier) oui oui non 210 000
béton oui oui non 10 000-20 000 M
Foncées . )
oui oui non
par battage
Vibrofoncées oui non faible
Forées .
simples non non oui
Battues Mortier : 5 000-10 000
foncées et Forées ; eton 52155 fl%%%
forées tubées ou non non oui eton :
Fabriquées forées boue 2
in situ
Forées
a la tariere non non oui
continue
Forées avec .
non non faible
refoulement
Colonnes | Soil mixing non non faible Variable 250-9 000 ©)
de sol
traite Jet grouting non non | variable 500 a 1 000 * Rc

(1) Fonction de la nature du béton et du renforcement.

(2) Fonction de la nature du coulis.
(3) Fonction de la nature du liant et du sol.

3.5. Descriptif des travaux

Ce descriptif est réalisé par le maitre d’ceuvre dans le cadre du CCTP, puis précisé
par I’entreprise dans le cadre de son mémoire technique. Ces deux documents doi-
vent définir les éléments suivants :

— le diametre des inclusions rigides ;
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— la profondeur des inclusions rigides ou leur ancrage dans un horizon porteur en
conformité avec la note de calcul (le critére d’arrét devra ultérieurement étre
défini lors de I’étalonnage de I’atelier au démarrage du chantier) ;

— la contrainte maximum de travail des inclusions rigides et la résistance f.,g du

matériau utilisé dans le cas d’un matériau comportant un liant (béton, mortier,
coulis, mélange sol-liant...) ;

— le maillage des inclusions sous dallage ou sous remblai, et I’épaisseur de la
plate-forme de travail et de la couche de forme formant matelas de répartition ;
— la disposition des inclusions sous massifs et semelles, et les dispositions prises
a I’interface massif-inclusion en cas de moment d’encastrement ou d’efforts
horizontaux ;

— la procédure de recépage des inclusions rigides sous massifs ;

— les dimensions des dallettes, le cas échéant ;

—les caractéristiques et performances de la nappe de renforcement, le cas
échéant.

3.6. Moyens mis en place, materiel

L’entrepreneur décrit dans une procédure technique d’exécution les moyens hu-
mains et matériels qu’il prévoit de mettre en ceuvre pour satisfaire aux objectifs
définis :

—I’encadrement de chantier : constitution de I’encadrement de chantier, réfé-
rence du responsable de chantier ;

— I’équipe de réalisation : constitution de I’équipe qui, généralement, est au
moins constituée de trois personnes pour des petites interventions (un chef de
chantier, un foreur, un pompiste) ;

— la méthode de réalisation, décrite éventuellement dans le chapitre ci-dessus, en
précisant la nature et le volume des déblais a évacuer ;

—les nombre et type d’ateliers de production, leur puissance (couple pour une
tariere, fréquence et amplitude pour un vibro-fonceur...), la profondeur maxi-
mum de travail, permettant de justifier les cadences vis-a-vis du planning de
I’opération ;

— les moyens retenus pour la fabrication et I’acheminement du matériau constitu-
tif ;

— I’acheminement jusqu’au chantier dans le cas d’utilisation de matériaux préts a
I’emploi ;

— la production sur chantier dans le cas de centrale de fabrication in situ ;

— I’acheminement sur chantier : pompe a béton ou chargeur dans le cas de I’utili-
sation de béton sec.
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Le plan de contrdle annexé a la procédure d’exécution synthétise pour chaque
phase de mise en ceuvre les critéres de réception, ainsi que la nature, la fréquence,
les moyens et le responsable du contréle correspondant.

3.7. Plans d’exécution des inclusions

Lorsque les études et les plans d’exécution des inclusions ne font pas partie de la
mission de maitrise d’ceuvre, ceux-ci sont généralement établis par I’entreprise en
lien avec les études d’exécution des autres intervenants, et validés par le maitre
d’ceuvre et les organismes de contrdle ; ils précisent :

— la vue en plan du maillage d’inclusions avec repéres de cotation ;

— les signes distinctifs des différentes inclusions : inclusions armées on non,
inclusions sous structure, inclusions sous dallage ;

— la vue en coupe sous dallage faisant apparaitre la plate-forme de travail, I’arase
des inclusions, le détail du matelas de répartition ;

— une vue en coupe de principe sous massifs, faisant apparaitre I’arase basse des
massifs et les dimensions du matelas de répartition.

3.8. Préparation du site

Avant intervention de I’entreprise chargée de réaliser les inclusions, le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre a pris soin de faire réaliser :

—des pistes et rampes d’acces compatibles avec les engins proposés par I’entre-
prise ;

— le repérage et la mise hors service éventuelle des réseaux aériens et enterrés ;
— la purge des éventuels vestiges ;

—une plate-forme de travail selon les indications de I’entreprise avec 2 m de
débord par rapport a I’emprise des inclusions ;

— I’implantation des axes principaux de I’ouvrage projeté a I’aide de chaises
déportées, I’implantation de chaque inclusion restant a la charge de I’entreprise
selon son plan d’exécution.

3.9. Exécution des travaux

Pendant le déroulement des travaux, le chef de chantier collationne les informa-
tions suivantes :

— la vérification d’implantation ;

— I’avancement des travaux ;

— la qualité des matériaux livrés ;

— les paramétres d’exécution.

Ces informations sont généralement transmises de facon hebdomadaire en réu-
nion de chantier.
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3.10. Dispositions constructives
3.10.1. Diamétre minimal

Pour les inclusions non armées au mortier, au coulis ou en béton exécutées en pla-
ce hors technique de type micropieu, le diametre minimal usuel est égal a
250 mm.

Des inclusions non armées de plus petit diamétre ne sont envisageables qu’aprés
examen détaillé des conséquences liées a I’élancement, a I’excentrement, aux dé-
fauts de verticalité, aux sollicitations parasites de flexion, aux risques de striction,
et aux difficultés des contrdles d’intégrité.

3.10.2. Section et diametre théoriques

Pour les inclusions forées avec ou sans refoulement, le diamétre nominal est celui
de I’outil de forage.

Pour les inclusions foncées avec une plaque perdue, le diamétre nominal est celui
du tube, et non celui de la plaque.

Pour les inclusions foncées avec clapet, la section et le diamétre équivalent doi-
vent étre choisis pour représenter I’empreinte obtenue aprés bétonnage sans dé-
passer les dimensions du tube.

Pour d’autres techniques (jet grouting...), la section et le diamétre équivalent sont
vérifiés aprés dégarnissage ou contrble spécifique.

La section des inclusions préfabriquées est celle garantie par le fournisseur.
3.10.3. Maillage

3.10.3.1 Maille minimale

La distance entre inclusions doit étre définie de maniére a éviter toute incidence
sur le diameétre et I’intégrité des inclusions adjacentes.

Dans un réseau étendu, on recommande un entraxe minimum de trois diamétres
(du fat) pour les inclusions exécutées en place sans refoulement du sol, et de qua-
tre diametres pour les inclusions exécutées avec refoulement. Dans ces cas, il n’y
a généralement pas lieu de procéder a des contrdles spécifiques d’intégrité des in-
clusions.

Pour un groupe d’inclusions localisé, on recommande les mémes espacements
minimaux. En cas d’impossibilité, il convient de vérifier I’intégrité des inclusions
déja réalisées au voisinage et I’absence de mouvement significatif du sol et du
matériau frais de ces inclusions.
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D’autres valeurs peuvent étre adoptées en adaptant le phasage d’exécution des in-
clusions (exemple : attente de la prise du matériau avant exécution de I’inclusion
voisine) et/ou en prévoyant un programme spécifique de contrdles (intégrité, suivi
du soulévement de la plate-forme ou des tétes d’inclusions).

Pour certaines applications, ces espacements minima peuvent étre ignores si on
utilise des techniques non refoulantes pour réaliser par exemple, des voiles d’in-
clusions sécantes réalisées en soil mixing, jet grouting ou inclusions forées, etc.

Commentaire. Ce critere d’espacement minimal peut avoir une incidence sur la
taille des semelles et doit étre pris en compte des la conception.

3.10.3.2. Maille maximale

Les parametres de la maille ne peuvent pas dépasser :
— pour un diamétre de la téte de I’inclusion ou de la dallette inférieur a 0,5 m :

entraxe de 3 m ou une surface 9 m?;
— pour un diamétre supérieur : six fois le diamétre de la téte de I’inclusion.

Pour le cas particulier des inclusions sous remblai support de chaussée, I’espace-
ment nu a nu des dallettes ou des tétes d’inclusions, compté suivant la diagonale
en cas de maillages carrés ou rectangulaires, ne doit pas dépasser deux fois la hau-
teur du remblai (Fig. 7.1).
Commentaire. Ce critére peut étre élargi en cas de sols peu compressibles (par
exemple tassement total attendu sur sol vierge inférieur a 5 % de la hauteur du rem-
blai...).
L utilisation de renforts (géosynthétiques, treillis métalliques) travaillant en trac-
tion peut permettre d’augmenter cet espacement ou de réduire le diamétre des dal-
lettes, sous réserve de justification des tassements différentiels.
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Figure 7.1. Critére d’épaisseur du matelas en fonction du type de maille.

3.10.4. Nombre, distances minimales et écart d’implantation
3.10.4.1. Inclusions sous dallage ou radier

Pour des inclusions placées sous des charges réparties, les inclusions sont réali-
sées a leur axe théorique. L écart d’axe toléré est inférieur ou égal a 20 cm et de
2 % en inclinaison.

En bordure d’ouvrage, il est nécessaire de disposer une file d’inclusions en rive
du dallage s’il est désolidarisé de la longrine périphérique. L axe de cette file doit
demeurer a une distance du bord du dallage inférieure ou égale au quart de la di-
mension de I’entraxe.
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3.10.4.2. Inclusions sous semelles
O Principes généraux

On impose comme régle générale qu’il y ait des inclusions sur au moins deux axes
paralléles :

—aI’axe des x dés que M,/Q > B/6 ;

—al’axe des'y dés que My/Q > L/6.

Figure 7.2. Efforts appliqués a la semelle.

La distance minimale du nu de I’inclusion (ou de la dallette quand elle existe) au
bord de la semelle est égale a 15 cm, en prenant en compte la tolérance d’exécu-
tion.

On rappelle que le dimensionnement présenté dans le chapitre 5 paragraphe 4.2.3
prend en compte la distance entre le nu de I’inclusion et le bord de la semelle.

Dans le cas de sols ayant des caractéristiques de cisaillement particuliérement fai-
bles, il est en général judicieux d’adopter un débord supérieur a la valeur minima-
le de 15 cm, afin d’assurer un meilleur confinement du matelas autour des tétes
d’inclusion, et d’augmenter ainsi I’efficacité des inclusions.

La tolérance d’exécution dans toutes les directions ne doit pas dépasser 10 cm.
La tolérance d’inclinaison est égale a 2 % dans tous les cas.

3 Inclusions sous semelles isolées

Le nombre d’inclusions sous une semelle est fonction a la fois de la contrainte et
du tassement admissibles.

Commentaire. Au sein d’un méme ouvrage, il est parfaitement envisageable qu’il y
ait des semelles sur le sol renforcé, et d’autres faiblement chargées reposant sur le
sol naturel. C’est le respect de I’lhomogénéité des tassements qui peut autoriser cette
situation (exemple : ossature secondaire support de bardage des halls industriels,
potelets...).
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La largeur minimale des semelles isolées est fixée a Min (60 cm ; 15 cm + diame-
tre inclusions + épaisseur du matelas).

Pour le cas des semelles réalisées sur une inclusion unique, on impose les condi-
tions complémentaires suivantes :

— charge verticale totale sur I’appui limitée a 150 kN a I’ELS et & 200 kN a
I’ELU ;

— vérification que la charge appliquée sur I’appui peut étre reprise intégralement
par I’inclusion isolée supposée chargée directement en téte ;

— moments apportés par la structure inférieurs aux critéres (cf. « Principes géné-
raux ») ;

— une tolérance d’exécution réduite a5 cm ;

—pour une tolérance d’exécution supérieure @ 5 cm et inférieure a 10 cm,
I’excentrement de la réaction fournie par I’inclusion par rapport a la descente de
charges doit étre compensé par un excentrement inverse de la réaction du sol
sous la semelle. Il s’agit de vérifier que la contrainte exercée sur le sol du fait de
cet excentrement est acceptable (Fig. 7.3).

Figure 7.3. Réaction de sol compensant I'excentrement de l'inclusion.

Commentaire. Pour les massifs comportant un réseau d’inclusions, les tolérances
d’implantation peuvent étre proposées et justifiées par I’entreprise. Elles seront
soumises a I’accord du bureau de contréle et du maitre d’ceuvre.

O Inclusions sous semelles filantes

La largeur minimale des semelles filantes est fixée a Min (60 cm ; 15 cm + dia-
metre inclusions + épaisseur du matelas).

L’implantation en quinconce est recommandée afin d’éviter les conséquences
d’excentrement éventuel lié aux tolérances d’exécution.
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3.10.4.3. Inclusions traversant une épaisseur importante
de sols compressibles

Pour tous les cas (dallage, remblai, semelles) une tolérance de verticalité plus sé-
vere que pour les pieux (2 % pour les pieux selon la norme d’application nationale
NF P 94 262) peut étre imposeée a I’issue des études de conception dans certains
cas (inclusions de faible diametre, grande longueur et sols mous) eu égard aux
flexions parasites susceptibles d’étre engendrées méme sous chargement vertical.

4. PREPARATION DE LA TETE D’INCLUSION
4.1. Principes généraux
4.1.1. Arase

L’arase désigne I’opération de réglage du niveau de la téte de I’inclusion qui est
faite sur le matériau frais a un niveau choisi. Cette arase peut se situer au niveau
de la plate-forme de travail ; dans les autres cas, on parle d’arase basse.

L arase peut étre réalisée de plusieurs maniéres différentes, en fonction de diffé-
rents paramétres (profondeurs, tolérances requises, nature des terrains, niveau de
la nappe, diamétre de I’inclusion, etc.) :

— soit par arrét du coulage ;

—soit par excavation manuelle ou mécanique (soupape) du matériau de I’inclu-
sion avant prise ;

— soit par excavation mécanique du sol et du matériau de I’inclusion avant prise
jusqu’au niveau de I’arase (godet de curage) ;

— soit par reforage jusqu’au niveau de I’arase.

Lorsque c’est possible, on recommande d’araser les inclusions au niveau de la
plate-forme de travail.

Commentaire. L arrét de coulage ou une excavation a la pelle mécanique sous le
niveau de la nappe sont proscrits.
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Figure 7.4. Réglage manuel de l'arase dans le béton frais.
4.1.2. Recépage

Le recépage désigne I’opération de préparation de la téte de I’inclusion faite sur
le matériau durci de maniére a atteindre le matériau sain au niveau requis.

Lorsque le recépage est effectué, il doit étre réalisé sur au moins 10 cm pour vé-
rifier la qualité du matériau en téte.

Le terrassier doit étre vigilant lors des opérations de terrassement réalisées a
proximité des inclusions, avant ou apres recépage.

Le recépage se fait généralement :

— au marteau piqueur a main ;

— par sciage ;

—a I’aide d’écarteurs a béton ;

— par un dispositif de recépage chimique : ce procédé permettant apres I’attente
d’au moins 7 jours de temps de prise, de terrasser en masse et d’évacuer les mor-
ceaux d’inclusions excédentaires sans craindre la dégradation des inclusions en
place.
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Les brise-roches hydrauliques (BRH) sont interdits.

Quand la technique d’arase utilisée permet de garantir une qualité de la téte d’in-
clusion et une précision du niveau acceptables, le recépage n’est pas nécessaire.

En cas d’arase basse sous semelle, I’inclusion est systématiquement recépée sur
au moins 10 cm pour Vérifier la qualité du matériau en téte.

Figure 7.5. Recépage chimique des inclusions sous radier.

Figure 7.6. Arase basse pour un projet avec un niveau de sous-sol.
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4.2. Tolérance d’altimétrie

Une tolérance d’exécution doit étre définie dans le projet en fonction du type
d’ouvrage et des contraintes de réalisation.

Dans le cas ou des arases basses sont réalisées en vue d’intégrer tout ou partie de
la plate forme de travail dans le matelas de répartition, les critéres suivants sont a
respecter (Fig. 7.7) :

— il n’est pas recommandé de réaliser cette arase a plus de 30 cm de profondeur
pour permettre un compactage de qualité du matériau situé au-dessus du niveau
d’arase ;

— le niveau d’arase (y compris tolérance) doit étre situé au-dessus du niveau bas
de la plate-forme de travail ;

—il y a obligation de recéper les inclusions rigides si I’altimétrie de la téte de
I’inclusion dépasse de plus de 5 cm le plan horizontal requis par le dimensionne-
ment.

Figure 7.7. Tolérance d’exécution devant étre prise en compte de part et d’autre
du niveau requis par le dimensionnement.

4.3. Exécution des dallettes ou des « tétes élargies »

En cas d’utilisation de dallettes ou de tétes élargies, il convient de limiter leur dia-
métre équivalent a trois fois le diamétre équivalent des inclusions.

Ces ¢eléments peuvent étre coulés en place ou préfabriqués. En fonction de leur
géomeétrie et des charges appliquées, ils peuvent étre armés ou non.

Lorsqu’ils sont coulés en place, la procédure d’exécution des inclusions doit inté-
grer cette mise en ceuvre.
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5. MISE EN EUVRE DU MATELAS

Le terme « matelas de répartition » désigne dans ce paragraphe la couche de rem-
blai située entre la téte de I’inclusion et la structure. La plate-forme de travail peut
entrer dans la constitution de mateles (cf. 8 2.1).

La méthodologie d’exécution et le contr6le du matelas sont différents selon que
la mise en ceuvre est envisagée sous des fondations de grandes dimensions (radier,
dallage) ou de maniere localisée sous des fondations isolées de petites dimen-
sions.

Il est également possible d’intégrer au matelas tout ou partie de la plate-forme de
travail sous certaines conditions.

Dans tous les cas, les dispositions constructives doivent étre prises pour que : —
les caractéristiques minimales du paragraphe 5.4 au-dessus de la téte des inclu-
sions soient atteintes sur toute son épaisseur ;

— les controles de la compacité soient possibles ;

— les terrassements sous le niveau des arases des inclusions soient évités (risque
important de cisaillement des inclusions).

Figure 7.8. Mise en ceuvre d’'un matelas granulaire en fond de terrassement.
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5.1. Reconstitution de la plate-forme de travail en cas d’arase basse
5.1.1. Plate-forme granulaire non traitée intégrée au matelas

La plate-forme de travail doit étre refermée au dessus des tétes d’inclusion par un
matériau sableux ou sablo-graveleux, facilement compactable, en volume excé-
dentaire et de caractéristiques de cisaillement équivalentes a celle de la plate-for-
me granulaire. La plate-forme est ensuite recompactée afin de constituer la base
du matelas de répartition.

5.1.2. Plate-forme traitée aux liants hydrauliques
(ciment ou liant routier)

Sauf dispositions particuliéres, une plate-forme de travail traitée aux liants hy-
drauliques peut difficilement étre reprise aprés réalisation des inclusions en raison
de la prise a court terme du liant ; dans ce cas, il est préférable de ne pas I’intégrer
au matelas et de réaliser I’arase au niveau supérieur de cette plate-forme.

5.1.3. Plate-forme traitée a la chaux

Apreés réalisation des inclusion, il demeure envisageable de reprendre une plate-
forme de travail traitée a la chaux car la montée en résistance mécanique du sol
ainsi traité peut se poursuivre apres les travaux de renforcement. Cette plate-for-
me peut donc étre intégrée au matelas de répartition si ses caractéristiques et son
homogénéité sont suffisantes. Dans ce cas, il est impératif d’assurer et de contro-
ler la cohérence des tolérances d’exécution des différentes opérations : niveau d’
arase des inclusions et épaisseur du retraitement.

5.2. Mise en ceuvre d’un matelas sous des fondations
de grandes dimensions (dallage ou radier)

Les dispositions constructives s’apparentent a celles de la mise en ceuvre de la
couche de forme sous dallage au sens du DTU 13.3.

On doit s’assurer que le matelas est bien compacté et non pollué par les matériaux
issus du forage ou par d’autres apports (circulations d’engin) sur toute sa hauteur, en
particulier a sa base qui est la plus sollicitée au-dessus des tétes d’inclusions.

5.3. Mise en ceuvre d’un matelas sous une fondation
de petites dimensions

La mise en ceuvre d’un matelas sous une fondation de petites dimensions n’est
possible que si les parois de la fouille sont stables et que, au moment de sa mise
en place, la nappe se situe en dessous du fond de forme de terrassement.
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Dans le cas de fouilles tres profondes, il faut prévoir des dispositions particulieres
pour assurer la stabilité des fouilles et la sécurité d’éventuels intervenants amenés
a descendre dans I’excavation.

Ce matelas peut étre réalisé avant ou aprés réalisation des inclusions.

Dans tous les cas, il convient que les méthodes de mise en ceuvre permettent de
garantir la qualité du compactage du matelas sur la totalité de son épaisseur.

Le choix d’un matelas en sol traité peut permettre sous certaines conditions de
s’affranchir des difficultés de compactage.

Une bonne gestion des interfaces entre les intervenants exige que toutes les con-
traintes d’exécution soient appréhendées dés le stade de la conception par le mai-
tre d’ceuvre.

Dans certaines conditions, il peut étre judicieux de prévoir des plots d’essais préa-
lables.

5.3.1. Réalisation du matelas apres exécution des inclusions

On peut réaliser les inclusions depuis une plate-forme haute avec arase basse au
niveau de la base théorique du matelas, terrasser jusqu’a la téte des inclusions,
mettre en place et compacter le matelas, puis couler la semelle (Fig. 7.9).

Figure 7.9. Matelas exécuté apres installation des inclusions.
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Figure 7.10. Pré-terrassement Figure 7.11. Terrassement final manuel
mécanique. avec recépage éventuel.

Il est parfois nécessaire de terrasser sous le niveau d’arase des inclusions (par
exemple lorsque le dimensionnement I’impose, ou lorsque la qualité du sol sup-
port rend difficile le bon compactage du matelas) (Fig. 7.12). Dans ce cas, il est
nécessaire que les inclusions soient armées sur une hauteur suffisante avec un mi-
nimum de 4 fois le maximum du diametre de I’inclusion ou de la hauteur dégagée.

Figure 7.12. Nécessité d’armer les tétes d’'inclusions pour permettre un terrassement
sous le niveau d’'arase.

334



Chapitre 7 - Exécution

5.3.1. Réalisation du matelas avant exécution des inclusions

Il est possible de réaliser la fouille, de la remblayer avec le matériau du matelas
et de compacter ce dernier avant la réalisation des inclusions (Fig. 7.13). Les ara-
ses des inclusions sont ensuite réalisées dans le béton frais au niveau requis.

On terrasse ensuite jusqu’a 30 cm au-dessus du niveau d’arase. En effet, il n’est
pas recommandé de réaliser I’arase de terrassement plus de 30 cm au-dessus de
I’arase des inclusions pour permettre un compactage de qualité du matériau et de
I’empreinte.

L’arase de terrassement est & nouveau recompactée avant mise en ceuvre du ma-
telas complémentaire éventuel et bétonnage de la semelle.

Figure 7.13. Mise en place du matelas préalablement a I'installation des inclusions.

5.4. Caractéristiqgues minimales du matériau utilisé comme matelas
5.4.1. Matériaux non traités

Les caracteristiques de cisaillement sont essentielles en présence d’inclusions ri-
gides. Il est souhaitable de mettre en ceuvre un matériau dont I’angle de frottement
est élevé.

Les caractéristiques de cisaillement sont en général justifiées par des essais spé-
cifiques au projet ou par des résultats d’essais constituant une base de données a
laquelle il est possible de se référer dans la fiche produit.

Commentaire. Les caractéristiques de cisaillement a prendre en compte sont celles
correspondant a la compacité pouvant étre obtenue sur le chantier.
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5.4.1.1. Sous dallage, radier, remblais ou chaussée

On peut utiliser les matériaux suivants, en continuité avec le DTU 13.3 Dallage

(8 A.2.2.1.1).

Tableau 7.1I. Matériaux utilisables en couche de forme (DTU 13.3).

Appellation des sols selon la norme
NF P 11-300

Symbole de classification selon le guide technique
pour la réalisation des remblais et des couches de
formes (GTR 92)

Sols sableux et graveleux avec fines non
argileuses et gros éléments

B11, B31

Sols comportant des fines non argileuses
et gros éléments

C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, C2B1, C2B3, C1B4,
C2B4, apres élimination de la fraction fine 0/d

Sols insensibles a I'eau

D1, D2, D3 (sauf D32)

Craies R11

Calcaires rocheux divers R21, R22
Roches siliceuses R41, R42
Roches magmatiques et métamorphiques | R61, R62

Les caractéristiques de cisaillement sont déterminées par des essais. A défaut, on
fait référence a la norme NF P 94 270 (remblais renforcés et massifs en sol cloué)
dans laquelle I’angle de frottement varie entre 30 et 36° selon des critéres granu-
lométriques explicités dans la norme NF EN 14475 (norme d’exécution « rem-
blais renforcés »). En outre, des valeurs de résistance au cisaillement plus élevées,
identiques a celles des matelas sous semelles, pourront étre prises en compte sous
réserve d’adopter un matériau et un degré de compactage tels que définis au pa-
ragraphe 6.4.1.2 pour les semelles.

Les caractéristiques minimales et les moyens de contrble sont ceux définis dans
le tableau 7.111 extrait du Guide pour la réalisation des terrassements des plate-
formes de batiments et d’aires industrielles dans le cas de sols sensibles & I’eau
(2009).
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Tableau 7.11l. Caractéristiques minimales et moyens de contrdle.
Seuils minimaux requis (ils correspondent a une plate-forme de niveau PF2).

Essais Normes Valeurs Référence
Chargement Plague NF P 94-117.1
statique EV2 > 50 MP GTR
> a
Chargement dyna- Dynaplaque NF P 94-117.2
mique Portancemétre
Chargement Westergaard NF P 94-117.3 | Kw> 50 MPa/m DTU 13.3
statique
d <200/100 mm
Déflexi (couche de forme Catal
eriexion sous un 1 b itre Benkelman granulaire) aalogue
essieu ou déflectoaraphe NF P 98-200 <8000 des structures
de 13 tonnes grap - MM | ge chaussées
(couche de forme
traitée)

Commentaire. Dans le cas de couches traitées aux liants hydrauliques, la mesure de
la déflexion est plus pertinente que I’essai a la plaque.

5.4.1.2. Sous semelles

Les matériaux utilisables pour constituer le matelas sous semelle sont les mémes
que pour les dallages en excluant les craies, les matériaux B11 et les matériaux
fins traités uniquement a la chaux.

Les caractéristiques de cisaillement sont justifiées par des essais spécifiques au
projet ou par des résultats d’essais constituant une base de données a laquelle il
est possible de se référer dans la fiche produit.

A défaut d’essais de cisaillement, on pourra considérer un angle de frottement de
40° pour les matériaux concassés et 38° pour les matériaux roulés dans la mesure
ou la couche de répartition est constituée d’une épaisseur adaptée a la qualité du
sol support, avec les caractéristiques minimales suivantes :
—classe D1, D2 ou D3 ou R (sauf craie) suivant GTR92 (ou NFP 11-300) ;
—avec LA <35, MDE <30, et LA+ MDE <60 ;

Commentaire. LA : essai Los Angeles, norme NF EN 1097 2 ;

MDE : essai Micro Deval, norme NF EN 1097 1.

— compactée au minimum a 95 % de I’OPM.

En termes de compactage, on recommande dans tous les cas un minimum de 95 %
de I’OPM.

5.4.2. Matériaux traités

La résistance des matériaux traités doit étre compatible avec les sollicitations
transmises dans le matelas.
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L’évaluation de I’aptitude au traitement doit étre réalisée selon la norme NF P 94
100.

Commentaire. La pérennité de la cohésion prise en compte dans le dimensionne-
ment doit étre assurée pendant la durée de vie de I’ouvrage.

5.5. Epaisseur minimale

L’épaisseur minimale est égale a 40 cm sous radier et dallage, 30 cm sous semelle.
Cette épaisseur doit étre augmentée si elle ne permet pas d’atteindre les critéres
de compacité recherchés en fond de couche.

5.6. Débord du matelas dans le cas des semelles

Un débord minimal du matelas par rapport a I’emprise de la semelle est nécessaire
pour assurer la qualité du compactage du matelas sur toute son épaisseur sous la
semelle.

Ce débord est au moins égal a la moitié de I’épaisseur du matelas, avec un mini-
mum de 30 cm.

5.7. Incorporation éventuelle d’une nappe de renforcement
5.7.1. Généralités

Un renforcement du matelas de répartition peut étre assuré par la mise en place
d’une ou plusieurs nappes de géosynthétiques ou de treillis métallique.

Le choix des nappes de renforcement et leur position doit s’effectuer en fonction
du type de produit, des matériaux constitutifs (type de polymeres pour les géosyn-
thétiques), de leurs caractéristiques mécanique ou dimensionnelle, de leur évolu-
tion dans le temps et de I’agressivité physico-chimique du sol ou de I’eau en
contact.

Les spécifications relatives aux nappes de renforcement sont les mémes que celles
édictées dans la norme NF P 94 270 « Ouvrages de soutenement, remblais renfor-
cés et massifs en sol cloué », complétées par les considérations suivantes :

— les spécifications des géosynthétiques et celles de I’interaction avec le remblai
doivent étre établies conformément & la norme NF EN 13251 « Géotextiles et
produits apparentés - Caractéristiques requises pour I’utilisation dans les travaux
de terrassement, les fondations et les structures de souténement » ;

—dans le cadre du marquage CE, conformément a la norme NF EN 13251, les
caractéristiques spécifiées, doivent étre exprimées par le producteur sous forme
de valeur moyenne et de la (des) valeur(s) de tolérance correspondant au niveau
de confiance de 95 %. Les informations sur la durabilité doivent étre présentées
conformément aux directives de I’annexe B (normative) de la norme NF EN
13251.

338



Chapitre 7 - Exécution

5.7.1.1. Types de géosynthétiques

Les géosynthétiques utilisés peuvent étre :

—des géotextiles de renforcement, tissés ou tricotés placés idéalement a la base
du matelas de répartition ou du remblai ;

—ou des géogrilles de renforcement, placées de préférence dans I’épaisseur de la
couche granulaire du matelas de répartition.

Une géogrille de renforcement peut étre également installée a la base du matelas
de répartition, a I’interface avec le sol support, mais il conviendra de lui associer
le cas échéant un géotextile de séparation pour éviter la contamination de la cou-
che granulaire par le sol fin.

5.7.1.2. Constituant

Le polymeére constitutif, doit é&tre compatible en termes de durabilité avec le ma-
tériau de remblai. Les polymeres utilisés pour constituer des renforcements de
remblai sont principalement le polyester (ou polytéréphtalate d’éthyléne, PET), le
polypropyléne (PP), mais également d’autres polyméres comme le polyaramide
(PAR) et le polyvinylalcool (PVA).

Ils sont choisis en fonction des caractéristiques chimiques des matériaux (pH...)
en contact avec le renforcement y compris I’eau le cas échéant.

Les exigences minimales sont définies dans la norme NF EN 13251.
5.7.1.3. Caractéristiques requises

Les caractéristiques dimensionnantes du géosynthétique pour la fonction renfor-
cement sont :

— sa résistance en traction a long terme qui est définie a partir de sa résistance en
traction a court terme conformément a la norme NF EN 1SO 10319 (Fig. 7.14) et
des courbes isochrones de fluage conformément a la norme NF EN 13431
(Fig. 7.15) ;

—sa raideur qui est le plus souvent exprimée a partir de sa résistance en traction a
un niveau de déformation donné (par exemple a 2 %, 3 %, 5 % ou 10 %) ;

— ses coefficients d’interaction aux interfaces avec les matériaux en contact avec
la nappe.
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Figure 7.14. Courbes d’'un essai de traction suivant la norme NF EN I1ISO 10319.

Figure 7.15. Courbes isochrones de fluage.
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5.7.2. Plans de calepinage et sens de pose
5.7.2.1. Pose et raccordement des nappes

Les principes généraux, applicables aux ouvrages en sol renforcé par nappes géo-
synthétiques, se traduisent en un certain nombre de regles pratiques de mise en
ceuvre dont les principales sont énoncées ci-apres. Ces regles completent celles
déja mentionnées dans la norme NFG38060 « Recommandations générales pour
la réception et la mise en ceuvre des géotextiles ».

Les plates-formes recevant les nappes doivent étre compactées, nivelées et débar-
rassées de tout élément anguleux ou autre susceptible d’endommager les nappes
(par poinconnement ou déchirure) lors de leur étalement, positionnement et pré-
tension.

Le contact direct entre les géosynthétiques et les tétes d’inclusions doit étre évité
pour minimiser les risques de perforation et de déchirure, aux niveaux des arétes
et angles. Une protection peut étre apportée par une couche de quelques centime-
tres de matériau fin (sable ou grave) ou un géosynthétique résistant au poingon-
nement.

Les nappes sont étalées sur la plate-forme, découpées a la longueur ou éventuel-
lement déployées par panneaux préfabriqués. La conformité de I’anisotropie mé-
canique de la nappe de renforcement avec la direction des efforts qu’elle aura a
reprendre dans I’ouvrage, est vérifiée suivant les indications mentionnées sur les
plans d’exécution.

Figure 7.16. Disposition de nappes géosynthétiques
présentant une anisotropie mécanique sous un remblai.

Les nappes de géosynthétique doivent étre mises en place de maniére a empécher
les plis et favoriser une pré-tension initiale lors de la mise en place des remblais.
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La circulation d’engin directement sur les géosynthétiques doit &tre proscrite. Une
premiére couche de protection minimale de 20 cm de matériaux est nécessaire
pour permettre la circulation de véhicules ou engins de chantier.

5.7.2.2. Recouvrement longitudinal et en extrémité de nappe

Lorsque cela est possible, les jonctions du renforcement dans le sens des efforts a
reprendre doivent étre évitées.

Dans le cas contraire, les dispositions assurant la continuité du renforcement entre
nappes adjacentes sont indiquées sur les plans suivant les justifications apportées
dans la note de dimensionnement.

Dans le cas d’un renforcement assuré par deux lits croisés sur le méme niveau, le
recouvrement longitudinal entre deux nappes adjacentes doit étre au minimum de
30 cm.

Figure 7.17. Recouvrements transversal et longitudinal entre nappes géosynthétiques
sous un remblai.

5.7.2.3. Ancrage

Pour éviter les glissements de nappes de géosynthétiques, en particulier sur le pé-
rimetre extérieur de la zone des inclusions, un dispositif d’ancrage devra étre réa-
lisé pour reprendre les efforts calculés lors du dimensionnement.

L’ancrage pourra étre réalisé suivant un des dispositifs ci-dessous :
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—ancrage a plat (Fig. 7.18) : la nappe de renforcement est posée a plat et déborde
de la zone d’emprise des inclusions de la longueur L, calculée lors du dimen-
sionnement. Cette longueur tient compte de I’effort de traction a reprendre, des
caractéristiques des matériaux au contact de la nappe de renforcement et de
I’épaisseur de remblai dans la zone d’ancrage ;

—ancrage avec tranchée et recouvrement (Fig. 7.19) : une tranchée est réalisée
au-dela de la zone des inclusions permettant d’ancrer la nappe avec un recouvre-
ment ;

— ancrage avec retournement du géosynthétique (Fig. 7.20).

Figure 7.18. Ancrage a plat de la nappe géosynthétique.

Figure 7.19. Ancrage de la nappe géosynthétique par tranchée et recouvrement.
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Figure 7.20. Ancrage de la nappe géosynthétique par retournement.

6. INTERACTION AVEC LES AUTRES LOTS
(VRD, GROS EUVRE)

Il appartient au maitre d’ceuvre de mettre au point une procédure et un phasage
spécifique de gestion de I’interface entre le lot terrassement et le lot inclusions ri-
gides, pour que la réalisation du matelas de répartition coiffant les inclusions ri-
gides soit faite sans dégrader les tétes d’inclusion et en respectant I’épaisseur et
les caractéristiques définies dans les hypothéses de dimensionnement des inclu-
sions rigides.

En cas de traitement des matériaux in situ les épaisseurs de passes sont définies
de maniére a éviter la dégradation des tétes d’inclusions rigides lors du passage
des engins. Dans la plupart des cas, cette coordination nécessite un délai d’attente
entre la réalisation des inclusions rigides d’une zone et la mise a disposition de la
plate-forme pour les autres lots.

En cas de réalisation d’arases basses des inclusions sous la plate-forme de travail,
I’opération de remise a niveau de la plate-forme par remblaiements ponctuels et
recompactage global de la plate-forme doit étre une opération distincte de la réa-
lisation du complément de matelas.

Des dispositions particuliéres (havage, blindage, tenue des terres, contrdle de I’in-
tégrité des inclusions) doivent étre prises en compte, en cas de travaux de creuse-
ment postérieurs a la réalisation des inclusions (passage de réseau, création de
fosses, de sous-sols).
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CHAPITRE 8

Controles et instrumentations

1. INTRODUCTION

Afin de garantir une bonne qualité d’ouvrage, il convient que les étapes suivantes,
concernant tous les ouvrages géotechniques (remblais, inclusions, couche de for-
me ou matelas, additifs de renforcement, fouilles, terrassements, ouvrages de fon-
dations...) soient respectées, en référence a la norme NF P94-500 sur les missions
géotechniques :

— définition par le donneur d’ordre des criteres de projet : tassements admissi-
bles, intensité des charges, délais...

— réalisation par un maitre d’ceuvre qualifié de I’étude géotechnique de projet G2
et de la supervision géotechnique d’exécution G4 ;

— réalisation des travaux par une entreprise qualifiée, en charge de I’étude et du
suivi géotechnique d’exécution G3 ;

—réalisation par un organisme agréé par I’autorité administrative compétente,
d’une mission de contréle technique ayant pour objet de contribuer a la préven-
tion des aléas.

Par ailleurs, les renforcements de sol, comme toute autre technique liée aux tra-
vaux géotechniques, nécessitent une surveillance de I’exécution des travaux, un
suivi et un entretien suivant les prescriptions de I’Eurocode 7 section 4.

Les essais et controles portant sur les travaux de renforcement de sol par inclu-
sions rigides comprennent tout ou partie des essais suivants :

— essais de chargement statique sur inclusion isolée, pouvant étre soit des essais
de chargement a la rupture, soit des essais de portance et de déformation ;

— essais de chargement statique sur un groupe d’inclusions ;

— essais d’information ;

— contrdles d’intégrité du fit ;

— contréles d’implantation ;

— contrbles du matelas ;

— contrbles du géotextile ou géogrille.
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2. ESSAIS DE CHARGEMENT STATIQUE EN COMPRESSION
SUR INCLUSION ISOLEE

Ces essais sont réalisés suivant la norme NF P 94-150 complétés par les modalités
définies ci-apres.

2.1. Essais de chargement a la rupture

Ces essais ne sont pas systématiques. Lorsqu’ils sont réalisés, leurs objectifs et
leur nombre sont :

— soit fixés par le maitre d’ceuvre ;

— soit déterminés par I’entreprise.

Ce type d’essai a pour objet :
— de valider les paramétres de dimensionnement définissant la charge de rupture;
— et éventuellement d’optimiser le projet par rapport :

— aux caracteéristiques réelles du sol,

—et/ou a la technique utilisée.

Chacun de ces essais est réalisé sur une inclusion qui n’est pas intégrée a I’ouvra-
ge:

— le nombre d’essais est défini en fonction des différentes zones géotechniques
identifiées sur le projet ;

— la charge minimale de I’essai doit &tre déterminée en fonction de la géométrie
présupposee de I’inclusion (diametre, longueur, résistance du matériau), de sa
résistance et des parametres géotechniques ; elle est déterminée a partir des ter-
mes de pointe Ry, et de frottement latéral Rq évalués selon les usages ;

— les valeurs de portance caractéristiques (Ry, et Rg i) sont déduites a partir des
coefficients &, et &, définis dans I’Eurocode 7 en fonction du nombre de ces
essais ;

— la résistance du matériau de I’inclusion prise en compte pour la détermination
de la charge de I’essai doit étre suffisante au moment de I’essai.

Commentaire. On souligne que, lors de la réalisation de ces essais, il n’y a pas de
frottement négatif mobilisé.

Commentaire : Dans certains cas, il peut étre intéressant de distinguer le terme de
pointe Ry, du terme de frottement latéral Rq. Il sera alors nécessaire soit de mettre en
place une instrumentation de I’inclusion, soit de réaliser plusieurs inclusions de dif-
férentes longueurs (Fig. 8.1).
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Figure 8.1. Résultats d'essais de chargement réalisés sur des inclusions
de longueur différente (expérimentation de Chelles).

2.2. Essais de contréle de portance et de déformation

Cet essai est réalisé sur une inclusion qui peut étre intégrée a I’ouvrage.

L’essai est conduit afin de déterminer le tassement et le fluage éventuel de I’in-
clusion en fonction de la charge.

D’un point de vue pratique, la machine réalisant les inclusions peut servir de mas-
sif de réaction. Pour les chantiers d’une durée inférieure ou égale a une semaine,
il convient d’utiliser, pour les inclusions prévues pour les essais, un matériau avec
des adjuvants permettant I’accélération de sa résistance.

2.2.1. Valeur de la charge d’essai

Il faut déterminer la charge maximale d’essai en fonction de la destination de I’in-
clusion (remblai, dallage, radier ou semelle).

2.2.1.1. Charge de calcul

La charge de calcul Qp.y est la charge maximale dans I’inclusion au niveau du

point neutre en situation ELS. Elle est la somme de la charge en téte Q et du frot-
tement négatif (Fy) entre la téte de I’inclusion et le plan neutre (Fig. 8.2).
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Figure 8.2. Répartition des efforts dans I'inclusion en tenant compte
du frottement négatif-position du plan neutre.

2.2.1.2. Cas ou les inclusions ne servent qu’en reduction de tassement
(domaine 2)

Généralement ces cas concernent les dallages, radiers ou remblais ou encore les
semelles pour lesquelles la stabilité a I’lELU est assurée sans inclusion.

La charge d’essai est égale a la charge de calcul Qp,, augmentée du frottement
négatif Fy.
Un essai conduit avec cette charge maximale est appelé « essai de qualité ».

2.2.1.3. Cas ou les inclusions servent a assurer la stabilité de I’ouvrage
a I’ELU (domaine 1)

Généralement ces cas concernent les semelles pour lesquelles la stabilité a I’ELU
n’est pas assurée sans inclusion.
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Lacharge d’essai estégalea: ag x Q+2 apy Fy, 0l og=1,5et oy = 1,5 (Q étant
la charge en téte d’inclusion).
Un essai conduit avec cette charge maximale est appelé « essai de portance ».

2.2.1.4. Valeur de Fy

Fy est évalué par la relation : g périmétre de I’inclusion x profondeur du plan
neutre.

g doit étre la plus grande des valeurs, par couche, entre :
— la valeur maximale du frottement positif attendu pour ce type d’inclusion sui-
vant le type et la nature des terrains traverseés ;
— la valeur maximale du frottement négatif issue du modéle de calcul ;
— la valeur issue de I’essai défini au paragraphe 2.2.2.
Commentaire. Pour faire abstraction de la valeur de Fy, une autre solution consiste
a neutraliser le frottement latéral au-dessus du point neutre pendant I’essai.

2.2.2. Estimation du frottement dans le sol compressible

Un essai de compression sur une inclusion « courte » réalisée dans la hauteur des
sols compressibles permet d’estimer la valeur de frottement dans cette couche.
Commentaire. La longueur de I’inclusion est généralement égale a la profondeur du

point neutre. Dans cette configuration, la contribution de I’effet de pointe est faible
ce qui justifie I’essai en compression, plus facilement réalisable.

2.2.3. Fréquence des essais

Les essais de chargement sont obligatoires.

Il est cependant admis de ne pas réaliser d’essai de chargement pour les opéra-
tions de faible importance (par exemple linéaire total d’inclusion inférieur a
2000 ml).

Dans ce cas, les vérifications d’ordre géotechnique (GEQO) sont conduites avec un
facteur minorateur supplémentaire de 1,5. Ce coefficient s’applique sur les va-
leurs caractéristiques de résistances de pointe et de frottement sous le point neu-
tre. Cela concerne les vérifications décrites au chapitre 5 (8 1.1.3, § 1.2, § 4.1).
Commentaire. Un facteur minorateur de 1,5 concernant la résistance du matériau

est déja intégré dans les valeurs du coefficient k3 du tableau 5.11 dans les situations
ou aucun essai de chargement n’est réalisé.

La fréquence de ces essais est fixée dans le tableau 8.1, avec un minimum de deux
essais par ouvrage indépendant et/ou par zone géotechnique réputée homogene.
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Tableau 8.I. Fréquence des essais.

Fréquence d'essai sur les inclu- | Fréquence d’essais sur les inclusions

, . sions nécessaires a la portance | non nécessaires a la portance a 'ELU.
Nombre d'inclusions

alELU Cas de réduction de tassement
(domaine 1) (domaine 2)
De l'inclusion n° 1 a 600 1 par tranche de 75 1 par tranche de 150

1 par tranche complémentaire

De l'inclusion 601 a 2 000 de 150

1 par tranche complémentaire de 300

1 par tranche complémentaire

Au-dela de l'inclusion 2 001 de 250

1 par tranche complémentaire de 500

Commentaire. Chaque tranche correspond a une zone géotechnique homogeéne.
2.2.3.1. Exemple

Exemple d’un ouvrage comportant 1100 inclusions ayant simplement une fonc-
tion de réduction de tassement et 800 inclusions nécessaires a la portance a
I’ELU:
— domaine 2 : réduction de tassement : 1100 inclusions, 6 essais

4 jusqu’a 600, 2 de 601 & 2000, soit 6 essais ;
— domaine 1 : portance : 800 inclusions, 10 essais

8 jusqu’a 600, 2 de 601 a 800, soit 10 essais.

2.2.4. Procédure d’essai

Un premier cycle de chargement est effectué a une charge égale a 10 % de la char-
ge d’essai maintenue pendant une durée de 15 minutes. Aprés déchargement, la
charge maximale d’essai est atteinte par incréments de 20 % de la charge d’essai,
soit en cing paliers. Les tassements sont mesurés par au moins trois points de me-
sure, régulierement répartis sur la plague posée en téte de I’inclusion, aux temps :
t=1,2,4,8, 15, 30 et 60 min lors des paliers de chargement ;
t=1,2,3,4,et5min lors du palier de déchargement final.

Au cours des paliers de chargement, il est autorisé de passer au palier suivant si
le déplacement est inférieur a 0,02 mm/min sur au moins deux mesures consécu-
tives avec un temps minimum de 15 min. Sinon, la totalité du palier, soit une heu-
re, doit étre effectuée.

Une prévision de la courbe de chargement est a fournir dans le cadre de I’étude d’exé-
cution, avec les mémes modeles de calculs que ceux utilisés pour le dimensionne-
ment du projet, mais en tenant compte d’un frottement positif (estimé au § 2.2.2)
depuis le sommet de I’inclusion et en considérant le cas d’une inclusion isolée.

Les résultats de I’essai doivent &tre comparés a cette prévision :
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— les résultats des essais sont jugés satisfaisants si les tassements mesurés ne
dépassent pas le tassement théorique de plus de 20 %. Dans le cas contraire, les
résultats doivent étre examinés en concertation avec la maitrise d’ceuvre ;

—si les tassements sont significativement inférieurs, il y a lieu de d’examiner
I’incidence éventuelle sur le dimensionnement des ouvrages.

3. ESSAIS D’INFORMATION

Des essais d’information sont réalisés avant production « générale du chantier »
a proximité des sondages représentatifs de chagque zone considérée « homogéne »
au plan géomécanique.

Ils sont complétés et comparés a ceux obtenus lors de la réalisation des inclusions.

Ces essais ont pour objectifs de :

— vérifier que les profondeurs prévues ainsi que les caractéristiques géométri-
ques peuvent étre obtenues avec le matériel utilise ;

—ajuster la longueur des inclusions lorsqu’il est possible d’identifier la couche
d’ancrage ;

— contréler la consistance du matériau (béton ou mortier) livré ou fabriqué sur
place.

Les inclusions réalisées lors de ces essais font partie intégrante de I’amélioration
de sol du projet. En accord avec le maitre d’ceuvre, d’autres essais d’information
peuvent étre réalisés afin d’établir des corrélations entre les différentes zones du
projet, si I’'importance de celui-ci le nécessite.

Ces essais ont pour objectif de déterminer les parametres d’exécution et de béton-
nage de I’inclusion le cas échéant. Les essais d’information sont a adapter a cha-
gue mode d’exécution des inclusions qui sont détaillés ci-apres.

Commentaire. 1l est vivement recommandé de réaliser ces essais en présence d’un
représentant du maitre d’ceuvre et du bureau d’étude de sol.

Si tel n’est pas le cas et s’il apparait une anomalie, lors de la réalisation de ces essais
d’information (résistances des sols non conformes, inclusion trop courte ou trop
longue par rapport aux sondages, pertes de béton importantes...), le maitre d’ouvra-
ge, le maitre d’ceuvre, ainsi que le géotechnicien (bureau d’étude de sol) doivent en
étre immédiatement informés afin de statuer sur I’adaptation ou I’optimisation de
I’ouvrage géotechnique proposée par I’entrepreneur.

Par ailleurs, ces essais doivent faire I’objet d’un rapport de la part de I’entrepreneur
qui est remis dans les plus brefs délais aux acteurs concernés.

3.1. Battage

Cela concerne les inclusions métalliques ou préfabriquées béton directement bat-
tues ou celles en béton réalisées a I’intérieur d’un tubage métallique battu obturé
en pointe.
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Lors de la mise en fiche de I’inclusion, on établit sur le chantier une feuille d’essai
de battage qui comporte :

— le numéro d’identification et le type de I’inclusion ;

— la date et I’heure du début et de la fin du battage ;

— le type de mouton utilisé (a simple effet, double effet, Diesel, etc.) ;

— le poids de la masse frappante et de la masse frappée (inclusion rigide, faux
pieu, casque, etc.), ainsi que I’énergie de battage ;

— le nombre de coups nécessaires pour enfoncer I’inclusion d’une longueur don-
née, en général 10 cm. Ce relevé est effectué sur toute la longueur de pénétration
dans le sol en précisant la ou les hauteurs de chute du mouton ou I’énergie de
battage ;

— les refus élastiques en fin de battage ;

— les refus sous les trois derniéres volées de 10 coups de mouton ;

— les incidents qui peuvent survenir en cours de battage (obstacles s’opposant a
la pénétration, déplacements des tétes d’inclusions voisines, interruptions de bat-
tage, etc.) ;

— les volumes de béton éventuellement mis en ceuvre (pour les inclusions coulées
en place).

C’est a partir de cette feuille d’essai qu’est établi le graphique de battage
(Fig. 8.3).

Figure 8.3. Exemple de graphique de battage.

Dans le cas d’un tube battu, il faut préciser si ce dernier a une base a plaque perdue
ou a clapet.

Dans le cas d’inclusions béton réalisées a I’intérieur d’un tubage, il faut fournir la
courbe de battage et la courbe de bétonnage pour chaque essai. Toute perte éven-
tuelle de béton doit étre signalée. La vitesse de remontée (d’extraction) du tube
doit étre indiquée.
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3.2. Forage avec ou sans refoulement

Les forages sont suivis et font I’objet de fiches de forage.

Quand la technique de forage le permet, il faut établir la coupe de sol détaillée en pré-
cisant si possible la couleur, la nature, la texture, I’odeur, I’humidité du sol... pour
vérifier si les sols rencontrés sont ceux décrits par la campagne de reconnaissance.

Sinon, il est réalisé un enregistrement en continu des paramétres pouvant permet-
tre d’obtenir une coupe géotechnique sommaire des terrains traversés et de s’as-
surer que I’ancrage des inclusions est bien atteint. Ces parametres doivent étre
visualisables sous forme graphique en temps réel pendant I’exécution de I’inclu-
sion.

Par ailleurs, si le forage est de type « foré simple » (cf. chap. 7, § 3.3.1), il faut
s’assurer de la stabilité des parois du trou avant le bétonnage.

Lors du bétonnage, la pression d’injection (quand la technique le permet), le vo-
lume de béton mis en place ainsi que le débit de pompage doivent étre spécifiés.
Toute sur- ou sous-consommation, et perte éventuelle de béton doivent étre no-
tées.

Lors de la réalisation du forage, on établit une fiche d’exécution (Fig. 8.4) men-
tionnant :

— le numéro d’identification et le type d’inclusion ;

— la date et I’heure de début et de fin de forage ;

— les caractéristiques des différents outils de forage utilisés (trépan, soupape,
hammergrab, tariére, etc.) et des tubages éventuels ;

— les courbes d’enregistrements de parameétres de forage si la technique le per-
met. Ces courbes sont complétées par toute observation utile a I’identification
des couches traversées (indices recueillis pendant I’exécution) ;

— la description des échantillons caractéristiques de chague couche de sol traver-
sée lorsque la technique le permet ;

— les incidents éventuels de forage (éboulements, cavités, pertes accidentelles de
fluide de forage, venues d’eau, etc.) ;

— la courbe de bétonnage (Fig. 8.5) si la technique le permet, ou les enregistre-
ments de paramétres de bétonnage.
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Figure 8.4. Exemple de courbe d’enregistrement des parametres de forage
et de bétonnage.

Figure 8.5. Exemple de courbe de bétonnage (quand la technique le permet).
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3.3. Foncage

Le foncage peut étre effectué soit par vérinage + rotation, soit par vérinage + vi-
bration.

Sont fournis les paramétres de foncage (vitesse de pénétration, pression sur
I’outil, couple de rotation ou fréguence de vibration...) et de bétonnage (vitesse
d’extraction du tube, volume de béton mis en place, débit de pompage, diamétre
calculé a partir du volume incorporé...).

Toute anomalie éventuelle de consommation de béton doit étre spécifiée.

Lors de laréalisation de I’inclusion, on établit une fiche d’exécution mentionnant:
— le numéro d’identification et le type d’inclusion ;

— la date et I’heure de début et de fin de fongage ;

— les caractéristiques des différents outils utilisés et des tubages ;

— les incidents éventuels de forage (éboulements, cavités, pertes accidentelles de
fluide de forage, venues d’eau, etc.) ;

— les volumes de béton mis en ceuvre.

3.4. Vibro-fongage

Il conviendra de fournir les paramétres de vibro-fongage (vitesse de pénétration,
pression sur I’outil, fréquence de vibration...) et de bétonnage (vitesse d’extrac-
tion du tube, volume de béton mis en place, débit de pompage, diamétre calculé a
partir du volume incorporég...).

Toute anomalie éventuelle de consommation béton a I’exécution doit étre spéci-
fiée, ainsi que les éventuels incidents sur le béton frais des inclusions voisines.

Lors de la réalisation de I’inclusion, on établit une fiche d’exécution mentionnant:
— le numéro d’identification et le type d’inclusion ;

— la date et I’heure de début et de fin du vibro- fongage ;

— les courbes d’enregistrements de parameétres de vibro-fongage si la technique
le permet.

Ces courbes sont complétées par toute observation utile a I’identification des cou-
ches traversées (indices recueillis pendant I’exécution) :

— les caractéristiques des différents outils utilisés et des tubages ;

— les incidents éventuels (cavités, venues d’eau, refus prématurée, etc.) ;

— les volumes de béton mis en ceuvre.
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4. ESSAIS DE CONTROLE DU FUT
4.1. Intégrité

La vérification de I’intégrité d’une inclusion béton consiste en la réalisation d’es-
sais par réflexion ou par impédance.

Ces essais sont obligatoires.

Il est cependant admis de ne pas réaliser d’essai d’intégrité pour les inclusions du
« domaine 2 » dans les opérations de faible importance (par exemple linéaire total
d’inclusion inférieur a 2 000 ml).

Ces essais sont réalisés selon les normes NF P 94-160-2 (méthode par réflexion)
et NF P 94-160-4 (méthode par impédance).

La fréquence de ces essais est de 1/150 pour les inclusions du « domaine 2 » avec
un minimum de 3, et de 1/75 pour les inclusions du « domaine 1 » avec un mini-
mum de 5.

Commentaire. Ces essais ne sont pas considérés comme du « contrdle renforcé » au

sens de la norme d’application nationale de I’Eurocode 7 (NFP 94-262 : fondations
profondes).

4.2. Diametre (inclusion isolée/groupe d’inclusions)

Le contréle du diametre d’une inclusion, lorsqu’elle est coulée en place, doit étre
systématique a chaque début de chantier a raison de 1 par tranche de 500 inclu-
sions ou de 5000 m exécutés.

L’inclusion est réalisée a proximité immédiate de la zone d’emprise du projet.
Apres prise du béton, I’inclusion est dégagée sur la hauteur maximale possible, et
éventuellement extraite sur cette hauteur. Son diaméetre ou sa circonférence est
mesuré, et toute variation du diamétre ou de cette circonférence doit faire I’objet
d’une analyse particuliére.

Commentaire. Une variation de diametre ou de circonférence peut étre due :

—a la méthode d’exécution qui perturbe le sol d’une maniere trop importante ;

—a la pression de pompage qui est trop faible/trop importante ;

—au sol qui est trop raide/trop mou ;

— aux conditions hydrogéologiques...

Commentaire. Par niveau, ces variations de diamétre ou de circonférence doivent
étre prises en compte dans le dimensionnement en cas de majoration de plus de
30 %, ou en cas de diminution quelle qu’elle soit.
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Figure 8.6. Prise en compte des variations constatées du diamétre mesuré.

4.2.1. Inclusions dont le diamétre nominal est celui de I’outil

A défaut du contrdle de diamétre de I’inclusion, on applique un coefficient mino-
rateur sur le diamétre de I’outil de 1,10.

4.2.2. Autres cas

Il s’agit par exemple des inclusions réalisées a partir de I’empreinte d’un vibreur
a sas (colonne ballastée avec injection de coulis, inclusion de type Vibro Concrete
Columns...), des inclusions pilonnées et/ou de jet grouting.

A défaut du contrdle de diamétre, on limitera le diamétre nominal a celui de I’outil
majoré au plus de 10 %, sauf dans le cas du jet grouting.

Dans le cas du jet grouting, il est nécessaire de vérifier les diamétres obtenus.

4.3. Caractéristiques mécaniques du matériau constitutif

4.3.1. Essais d’écrasement

Les caractéristiques mécaniques du matériau constitutif des inclusions sont véri-
fiées par des essais d’écrasement a 7 et 28 jours avec un minimum de :

— 1 prélévement (6 éprouvettes) tous les 100 m® mis en ceuvre ;
— 1 prélévement (6 éprouvettes) tous les 3 jours ;
— 2 prélevements (12 éprouvettes) par chantier.

Pour certaines techniques (jet grouting, soil mixing), les prélévements peuvent
étre faits en téte de colonnes en fin d’exécution.
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4.3.2. Essais de consistance

Dans le cas d’un approvisionnement en béton par toupies, il sera effectué par I’en-
trepreneur au minimum deux essais de consistance de béton frais sur chaque ca-
mion de livraison (un essai avant la mise en ceuvre, un essai au cours de la mise
en ceuvre).

Dans le cas d’un approvisionnement en béton par une centrale de fabrication si-
tuée sur site, les essais de consistance seront réalisés a raison de un essai pour

10 m? fabriqués.
4.3.3. Qualité de la téte d’inclusion

Quand la technique d’arase utilisée permet de garantir une qualité de la téte d’in-
clusion et une précision du niveau acceptables, le recépage n’est pas nécessaire et
un contrdle visuel est suffisant.

5. CONTROLE DE L’IMPLANTATION ET DE L’ALTIMETRIE
DES INCLUSIONS (EN COURS ET APRES REALISATION)

Les contrbles en cours de réalisation, effectués par I’entreprise au titre de son con-
trole interne, portent sur I’ensemble des inclusions.

Ces controles concernent I’implantation des inclusions et font I’objet d’un « plan
des inclusions réalisées » transmis au maitre d’ceuvre. Ce plan identifie précisé-
ment les inclusions réalisées volontairement hors tolérance (rencontres d’obsta-
cles, inclusions supplémentaires ou supprimées).

Pour les inclusions sous semelles, une réception systématique du nombre et de la
position de ces inclusions est réalisée par le lot suivant (terrassement, et/ou gros
ceuvre) a partir du « plan des inclusions réalisées » ; cette réception fait I’objet
d’un proces-verbal qui doit étre transmis au maitre d’ceuvre pour validation.

Tant que les écarts d’exécution sont inférieurs aux tolérances d’implantation dé-
finies au chapitre 7, on considére qu’ils n’ont pas d’incidence sur le comporte-
ment de I’ouvrage surmontant les inclusions.

Quand les écarts d’exécution sont supérieurs aux tolérances d’implantation, on
doit vérifier que la structure peut reprendre les efforts induits supplémentaires.

5.1. Sous semelle

Pour les inclusions réalisées avec recépage, I’arase supérieure des inclusions
avant recépage doit étre systématiquement repérée pour ne pas les casser au mo-
ment du terrassement et doit au moins atteindre le niveau d’arase théorique majo-
rée de 20 cm pour garantir la qualité du matériau au niveau de I’arase finale.
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Commentaire. Ces niveaux d’arase supérieure avant recépage sont mentionnés sur

le plan de récolement qui est transmis au Maitre d’ceuvre pour prise en compte par

les travaux ultérieurs de terrassement.
L’altimétrie aprés recépage et I’implantation des inclusions doivent étre systéma-
tiguement controlées.

5.2. Sous dallage, radier et remblais

En cas d’arase basse (cf. § 3.2.6.2), I’altimétrie apres recépage éventuel et I’im-
plantation des inclusions doivent étre systématiquement contrélées.

Dans ce cas, on doit vérifier que I’arase n’est pas en dessous de la base de la plate-
forme de travail.

6. CONTROLE DE LA QUALITE ET DE L’EPAISSEUR
DU MATELAS DE REPARTITION

6.1. Epaisseur

Chacun des intervenants sur le chantier doit fournir un récolement en altimétrie
de ses ouvrages au titre de son suivi d’exécution. Le rapprochement entre ces ni-
vellements et les paramétres de dimensionnement est fait par le maitre d’ceuvre
dans le cadre de la supervision géotechnique d’exécution.

Le contrle de I’épaisseur totale doit étre fait au minimum par simple comparai-
son entre le nivellement de la plate-forme de travail fait apres reprofilage (cf. cha-
pitre 7), et celui fait apres la réalisation du matelas. Pour controler I’épaisseur de
matelas au-dessus des tétes d’inclusions, il faut également prendre en compte le
nivellement des tétes d’inclusions apres recépage éventuel.

Les fréquences de mesures de nivellement sont définies dans les piéces du mar-
ché. A défaut, on recommande les valeurs suivantes :

* pour les ouvrages étendus (radier, dallage, remblais...) :

— un minimum de 3 points ;

—un point de nivellement a raison de :

— 1 tous les 400 m? jusqu’a une surface de 2 000 m?,

— 1 tous les 1 000 m? au-dela ;
* sous semelle :
— 1 point de nivellement au droit de chaque semelle.

Commentaire. Dans le cas d’inclusions réalisées par refoulement dans un sol argi-

leux saturé, et avec une maille serrée, il conviendra de contréler le soulevement
éventuel de la plate-forme de travail avant I’exécution du matelas.
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6.2. Qualité

Le contrble de la qualité du matelas de répartition doit se faire au droit de I’inclu-
sion et entre inclusions.

Le matériau du matelas doit faire I’objet d’une identification et d’un contréle de
compacite.

6.2.1. Essais d’identification

Les essais d’identification a fournir concernent les paramétres suivants :
— origine du matériau ;

— classification du matériau au sens du GTR92 (NFP 11-300) ;

— courbe granulométrique ;

— caractéristiques de dureté : LA, MDE et LA+MDE ;

— essais de résistance au cisaillement (c, ¢).

Commentaire. Pour le cas de graves naturelles de type D1, D2, D3 et R, on peut se
dispenser des essais de cisaillement et adopter les valeurs données dans le § 6.4.1
du chapitre 7.

6.2.2. Essais de compacité

On recommande les essais de type « routier » : mesure de densité (a comparer a
I’OPM), essais de plaque, CBR ou IPI...

Commentaire. Les valeurs minimales (EV2 et/ou densité) a atteindre sont celles dé-
finies au chapitre Exécution (chapitre 7) ou celles définies dans le dimensionnement
si elles sont plus séveres.

En cas d’épaisseur de matelas supérieure a 80 cm, on peut utiliser le pressiomeétre
ou le pénétrometre statique pour évaluer cette compacité.

La nature des essais et leur nombre doivent étre définis dans les piéces du marché.
Les éléments des paragraphes suivants constituent un outil d’aide pour la rédac-
tion de ces piéces.

6.2.2.1. Sous ouvrages a charges réparties (dallage, radier, remblai
ou chaussée)

On privilégie les essais a la plague type LCPC Norme NF P 94 117-1 a -3.

Leur nombre est défini en référence aux régles applicables a I’ouvrage considéré
(DTU 13.3, GTR...).

A défaut, on recommande la fréquence suivante : le nombre minimal est égal a
3 essais plus 1 essai tous les 2 000 m?.
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6.2.2.2. Sous semelle

Lorsque les conditions d’accés en partie supérieure du matelas rendent difficiles
la réalisation des essais a la plaque, on privilégie les essais de densité (fréquence :
1/10 semelles, avec un minimum de 5 par chantier).

Ces essais de densité doivent étre corrélés avec des essais réalisés au droit d’essais
de plaque.

7. ADDITIFS TELS QUE GEOSYNTHETIQUES

Le contrble des géosynthétiques doit étre réalisé conformément a la norme NF G
38060 et au document de recommandation CEN/TR 15019 « Géotextiles et pro-
duits apparentés. Contréle au chantier ».

7.1. Généralités

Les contrdles doivent porter en particulier sur :

— les produits livrés sur le chantier ;

— I’évaluation de la conformité du matériau du matelas avec celles prises dans le
dimensionnement du renforcement vis-a-vis des risques d’endommagement et de
la durabilité des géosynthétiques ;

— la vérification des conditions de manutention et de stockage qui doivent étre
conformes aux recommandations du fournisseur ;

— la vérification de la mise en ceuvre du renforcement. Le positionnement du pro-
duit doit étre conforme au plan de calepinage et aux recommandations du four-
nisseur. En particulier, I’orientation, le sens de pose et les recouvrements ou
jonctions doivent étre vérifiés ainsi que les dispositions d’ancrage.

7.2. Contrdle a la réception des produits livrés sur le chantier

Ce contr6le a pour objet de vérifier la conformité des caractéristiques des produits
livrés avec celles prescrites dans les spécifications. Il comprend la vérification par
rapport a la fiche « produit » (contréle de I’étiquetage, du marquage sur la nappe)
qui porte sur I’ensemble des lots livrés.

Commentaire. Le fournisseur doit permettre I’identification des géotextiles ou des

produits apparentés par I’utilisateur et se conformer aux exigences de la norme EN
1SO 10320 « Géotextiles et produits apparentés — Identifications sur site ».

7.3. Controéle des caractéristiques des produits aprés mise en ceuvre

Le contrble des caractéristiques du produit apres mise en ceuvre peut se faire sous
la forme d’une planche d’essai qui a pour objet de déterminer son endommage-
ment réel aprés travaux (cf. norme NF P 94-270).
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8. ADDITIFS TELS QUE TREILLIS METALLIQUE

Le controle des treillis métalliques est fait conformément a la norme NFP 94-270
concernant les remblais renforcés.

9. INSTRUMENTATION

Les résultats des mesures de suivi doivent toujours étre évalués et interprétés, et
il convient normalement de le faire d’une maniére quantitative.

Ce chapitre donne quelques régles élémentaires pour instrumenter un ouvrage sur
un sol renforcé par inclusions rigides. Ces regles sont basées sur I’expérience ac-
quise au cours des instrumentations des deux expérimentations en vraie grandeur
et des quelques ouvrages réels réalisées dans le cadre du projet national ASIRI
(Fig. 8.7).

Le contrble par instrumentation d’un ouvrage sur un sol renforcé par inclusions
rigides peut étre fait avant la réalisation de celui-ci sur un plot préalablement
construit ou directement sur I’ouvrage. L’instrumentation doit étre adaptée a
I’ouvrage : par exemple remblai ou réservoir. Les capteurs doivent étre position-
nés dans des zones représentatives : par exemple sous le corps et en pied de talus
pour un remblai, sous le centre et sous la périphérie pour un réservoir (Fig. 8.7).
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Figure 8.7. Ouvrages instrumentés dans le cadre du projet national.

La nature des capteurs utilisés doit étre adaptée au tassement a mesurer qui est ge-
néralement faible. Ceux utilisés pour suivre les tassements des remblais sur sols
compressibles (boules de tassement, plaques de tassement...) peuvent s’avérer
inadapteés tant par leur précision que par leur taille.
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Figure 8.8. Exemple d'implantation des capteurs.

Dans le cas d’un plot d’essai préalable, le nombre d’inclusions rigides doit étre
suffisant pour que la mesure ne soit pas affectée par les effets de bord :

— par exemple dans le cas d’un maillage rectangulaire, seize inclusions permet-
tent une mesure de la maille centrale dans de bonnes conditions (Fig. 8.9a) ;
—pour la connaissance du transfert de charge sur une inclusion, un plot de

9 inclusions est suffisant. (Fig. 8.9b).

Figure 8.9. Zone d'implantation des capteurs en fonction du résultat recherché :
a) mesure d'une maille ; b) transfert de charge sur une inclusion.

Pour que I’instrumentation soit efficace et acceptée par les différents intervenants,
elle doit étre congue de maniére a géner le moins possible le phasage de construc-
tion. Par exemple des capteurs de tassement noyés dans le sol sont privilégiés aux
piges tassométriques qui traversent I’ouvrage et risquent de ralentir sa construc-
tion ou d’étre endommagées (Fig. 8.10).
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Figure 8.10. a) Capteur de tassement noye ; b) Piges tassomeétriques.

La taille et la plage de mesures des capteurs doivent étre adaptées a I’ouvrage.

Le mode d’acquisition (automatique ou manuelle) et la fréquence d’acquisition
(plus grande en phase construction qu’en service) doivent tenir compte du
phasage de réalisation.

Afin que les mécanismes de transfert de charge ne soient pas perturbés par la mise
en place des capteurs, celle-ci doit étre intégrée dans le cadre du phasage
«normal » des travaux.
Commentaire. Le fait de mettre en place les capteurs a posteriori (au sein d’une
tranchée ou une excavation par exemple) risque de modifier localement les proprié-
tés de la couche et de perturber les mesures.
Une attention toute particuliére doit étre apportée a la mise en ceuvre de I’instru-
mentation et aux travaux de terrassement a proximité des capteurs :
—en cas de traitement au liant de la plate-forme de transfert de charge
(malaxage) ;
— lors du compactage de la plate-forme de transfert de charge ;
— lors de la réalisation de fouille ou de tranchées.

Une instrumentation doit permettre au minimum de mesurer le tassement de
I’ouvrage. D’autres mesures peuvent s’avérer pertinentes :

— mesure du transfert de charge vers les inclusions rigides ;

— mesure de la pression interstitielle dans le sol compressible ;

— mesure du tassement de I’inclusion rigide ;

— mesure de la déformation des nappes de renforcement du matelas : géosynthé-
tiques, treillis ;

— mesure de la déformation du dallage ;

—mesure des déplacements latéraux et des inclinaisons des inclusions rigides en
pied de talus dans le cas d’un remblai ou en bordure d’ouvrage...
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9.1. Mesure du tassement
Le tassement peut étre mesuré selon des profils verticaux et/ou horizontaux.
9.1.1. Mesure selon un profil vertical

Dans le cas d’un remblai sur sol compressible, il peut étre intéressant de mesurer
le profil vertical du tassement a partir du substratum jusqu’au toit du remblai.
Pour cela, un tassométre magnétique en forage peut étre employé bien que son uti-
lisation nécessite des précautions de mise en ceuvre du remblai qui doivent étre
prises en compte lors de la réalisation des travaux de terrassement.

Le tassement du sol compressible peut aussi étre mesuré a I’aide d’un extensome-
tre & tige mono-fibre multipoint. Ce dispositif a I’avantage d’étre enterré et ne
géne pas la mise en ceuvre de I’ouvrage.

Pour tout appareil mis en place dans des forages verticau, il faut s’assurer que le
coulis de scellement ait une rigidité suffisamment faible pour ne pas perturber les
mesures. On peut se référer aux recommandations de Peignaud et Chaput (1983).

9.1.2. Mesure selon un profil horizontal

Pour la mesure des profils horizontaux, il faut privilégier des capteurs ayant une
précision et un mode de mesure adaptés, et dont la taille ne modifie pas le com-
portement du milieu avoisinant.

Il peut étre intéressant de mesurer les profils horizontaux au niveau des tétes d’in-
clusions et au-dessus de la plate-forme de transfert de charge.

On peut mesurer les profils horizontaux soit en passant des sondes dans un tubage
préalablement mis en place (profilométre hydrostatique, inclinométre horizontal),
soit en mesurant le déplacement vertical de capteurs isolés disposés sur une ligne
(piges tassométriques, capteur de pression de mesure de niveau de liquide appelé
« transmetteur » dont le principe est explicité au § 9.1.3, cellules tassométriques).

L’avantage principal des mesures par sonde est que seul le tubage est perdu. En
revanche, les dimensions des sondes nécessitent un pas de mesure imposé ; la
mise en place des tubages impose la réalisation de tranchées remblayées en sable
dans la plate-forme de transfert de charge qui peuvent modifier localement le tas-
sement.

Dans le cas d’ouvrages spécifiques (réservoirs par exemple), le dispositif peut étre
inséré directement dans le radier de I’ouvrage.

Ce type de mesure impose aussi la réalisation de deux points servant de référence
de part et d’autre du profil qui doivent étre aussi suivis en nivellement. Enfin, la
précision de la mesure et de son positionnement dans le tube n’est pas satisfaisan-
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te lorsque les tassements attendus sont faibles et lorsque 1’on veut identifier clai-
rement le tassement différentiel entre les inclusions rigides et le sol compressible.

Commentaire. Du fait de ces difficultés, ce procédé de mesure de tassement peut
étre délicat.

9.1.3. Mesures ponctuelles

Les piges tassométriques sont peu colteuses mais leur emploi entraine des diffi-
cultés de mise en ceuvre de I’ouvrage et une intervention pour effectuer les mesu-
res.

Les cellules tassométriques de type boule sont trop encombrantes pour une mesu-
re précise du tassement.

L’expérience montre que I’utilisation de « transmetteurs » pour la mesure de ni-
veau de liquide (Fig. 8.11) est la plus adaptée en termes de précision, d’encom-
brement, de mise en place et d’acquisition :

— les « transmetteurs » sont connectés en série par une ligne hydraulique a un
réservoir rempli d’antigel fixé sur un support disposé en dehors de I’emprise de
I’ouvrage, d’une part, et par une ligne électrique au boitier de mesures, d’autre
part ;

— le réservoir maintient le systeme toujours saturé et a charge constante ;

— chaque « transmetteur » mesure la variation de pression entre sa position et le
niveau du réservoir ;

— un « transmetteur » de référence est fixé sous le réservoir et permet de calculer
le tassement des autres transmetteurs positionnés sous I’ouvrage. Chaque
« transmetteur » est compensé en pression atmosphérique par un capillaire cou-
plé au cable électrique.

Figure 8.11. Cellules tassométriques de type « transmetteur ».
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Cette technique nécessite une grande précaution sur la localisation du référentiel
et sur la mise en place des capteurs.

La figure 8.11 présente une configuration de base pour la mesure des profils ho-
rizontaux au niveau des tétes d’inclusions et au-dessus de la plate-forme de trans-
fert de charge avec des « transmetteurs ». On privilégie une solution avec deux
références si les possibilités du chantier le permettent.

9.2. Controle du transfert de charge

Le transfert de charge peut &tre mesuré a I’aide de capteurs de pression totale ins-
tallés sur la téte de I’inclusion rigide, dans I’inclusion rigide, sur le sol compres-
sible, au-dessus et a I’intérieur de la plate-forme de transfert de charges
(Fig. 8.12).

On privilégie cependant la mise en ceuvre sur la téte de I’inclusion rigide plutét
que celle sur le sol compressible, la mesure de pression étant plus fiable lorsque
le capteur est positionné sur une surface rigide ; dans ce cas, on utilise de préfé-
rence des capteurs circulaires de méme diametre que I’inclusion rigide.

La plage de mesures des capteurs positionnés sur les inclusions rigides doit étre
choisie avec I’hypothése que toute la charge d’une maille repose sur I’inclusion.

Figure 8.12. Position des capteurs de pression permettant de mettre en évidence
le transfert de charge.

Dans le cas d’inclusions munies de cages d’armature, il est courant de déterminer
la charge appliquée sur I’inclusion de fagon indirecte en mesurant la déformation
dans I’inclusion par des extensométres solidarisés avec ces cages.

Dans le cas de I’instrumentation d’inclusions rigides non armées, cette mesure est
délicate en I’absence d’armatures pour la mise en place des capteurs. Dans ce cas,
la détermination de la contrainte dans I’inclusion exige la connaissance du modu-
le atteint par le matériau de I’inclusion a chaque date de mesure.

Commentaire. Cela peut s’avérer complexe quand la période envisagée des mesu-

res est longue (nombre important d’éprouvettes a tester dans le temps et mode de
conservations des éprouvettes).
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9.3. Mesure de la pression interstitielle dans le sol compressible

Lorsque cette mesure est jugée pertinente, le suivi de I’évolution de la pression
interstitielle pendant la construction et la vie de I’ouvrage peut se faire par I’inter-
médiaire de capteurs de pression interstitielle mis en place dans le sol compressi-
ble, sous la nappe phréatique, avant réalisation des inclusions rigides.

Commentaire. Lorsque les capteurs sont mis en place avant la réalisation des inclu-

sions, une implantation précise des inclusions et des capteurs est nécessaire pour ne

pas endommager ces derniers.
Le niveau de la nappe phréatique peut étre contrdlé en dehors de I’emprise de
I’ouvrage soit par des capteurs de pression interstitielle soit par un ou plusieurs
piézometres.

Commentaire. Le suivi du niveau de nappe est recommandé lorsque des mesures de
tassement sont réalisées.

9.4. Déformation des renforcements horizontaux
9.4.1. Nappes géosynthétiques

Lorsque la plateforme de transfert de charge est renforcée par une ou plusieurs
nappes géosynthétiques, la mesure de la déformation de ces derniéres peut donner
des informations utiles sur leur contribution aux mécanismes de transfert de char-
ge. Des méthodes traditionnelles (jauges de déformation, extensomeétres) sont dif-
ficilement utilisables pour des raisons d’encombrement des capteurs ou de liaison
entre le capteur et la nappe géosynthétique.

Des capteurs a fibres optiques insérés dans les nappes géosynthétiques peuvent
mesurer les déformations ponctuellement ou le long de la fibre optique. L’ utilisa-
tion des fibres optiques donne de trés bons résultats en termes de précision, de du-
rabilité et de facilité de mise en ceuvre sous réserve de suivre quelques précautions
lors de leur installation (rapport ASIRI 2.07.1.01, 2007) (Fig. 8.13).

Figure 8.13. Nappes géosynthétiques équipées de fibres optiques (Geodetect ®).
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9.4.2. Treillis métalliques

Dans le cas des treillis métalliques, les mesures de déformation avec des capteurs
traditionnels de type jauge de déformation ou extensometre restent bien adaptées
mais nécessitent néanmoins des précautions lors de leur mise en place.

9.5. Déplacements latéraux et inclinaison des inclusions

Les déplacements latéraux peuvent étre mesurés par des forages inclinométriques
verticaux réalisés dans le sol, ou par des inclinométres positionnés directement
dans les inclusions. Des capteurs inclinométriques peuvent indiquer toute varia-
tion d’inclinaison des inclusions rigides localisées en pied de talus ou en bordure
d’ouvrage.

Figure 8.14. Tube inclinométrique positionné en pied de talus.

9.6. Systemes d’acquisition des mesures

Le systeme d’acquisition des mesures, quelles qu’elles soient, peut étre soit auto-
matique soit manuel selon la durée et la fréquence des mesures, les types de cap-
teurs utilisés, les ressources en personnels et les conditions d’acces.

Pour assurer la pérennité du systeme d’acquisition des mesures, il est impératif de
prendre des précautions particuliéres (protection contre le vandalisme par exem-

ple).
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